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En 1824 en Inglaterra Joseph Aspdin obtuvó el primer 

cemento Portland y en 1845 Isaac Johnson quemó una mezcla 

de arcilla y caliza hasta formar el clinker con la cual se 

pr.odujo la reacción necesaria para la formación de un 

compuesto fuertemente cementoso. 

El nombre Portland es debido a la semejan=a de color del 

cemento fraguado y la piedra de Portland, In9laterra. 

A fines del siglo XIX, antes de que se generalizará el 

empleo del acero de refuerzo se colocaban mezclas de concre

to bastante secas, compactadas mediante grandes pisones. Al 

comenzar el siglo XX, con el uso generali=ado del acero se 

cambio al empleo de mezclas muy fluidas. En la tercera 

década se demostró el principio de la relac1án agua/cemento, 

lo anterior diá lugar a que se formularan especificaciones e 

inspeccionas. 

La calidad del concreto depende en gran parte del empleo 

de materiales de excelente calidad y de métodos con•1en1entes 

de diseño, esto no será suficiente menos que la 

construcción se eJecute adecuadamente ,la supervisión de las 

operaciones de construcción deberan llevarse a cabo con el 

fin de asegurarse que el trabajo se ejecuta en forma 

conveniente. 

El costo de una superv1s1án adecuada con personal com

petente, es relativamente baJo comparado con la garantia que 

se obtiene en la calidad de la obra. 
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CAPITULO 1 



fusión de materi1le5 arcillosos y caliza~ que contenQ•n 

óMido de calcio, silicio, aluminio y fie~ro en cantidades 

conveniente• y calculadas, y sin m•s adición posterior que 

yeso sin cal~1nar, asi como materiales que no excedan del 11. 

del peso total y que no sean nocivos P•ra el comportamiento 

posterior del cemento. 

La calidad del cemento depende de la proporción en que 

se encuentran sus compuestos y del proceso de fabricación. 

COMPONENTES llEL CEMENTO 

Silicato Tr1ca.lc1co. Es un compuesto que proporcionA 

las resistencias mecanicas a edades tempranas del cemento, 

aproximadamente 28 d1as. 

Silicato Dicalc1c~. Es un compuesto con propiedades 

hidraúlicas y proporciona las resistencias mecánicas 

edades mayores de 28 d1as. 

Estos dos compuestos nos dan una idea de la resistencia 

que puede alcan:arse en un cemento.El valor de la suma de 

estos debe ser igual o mayor al 70 Y.. 

Aluminato Trictilcico. No presenta propiedades 

hidraOlicas, su contribucidn es el dar una leYe resistencia 

inicial; acelerar el fraguado y generar un elevado Calor de 

hidratación. A las desventajas anteriores debe a9reqarse el 

hecho de que es el punto vulnerable al ataque de los sulfa

tos, pues al combinarse con ellos forma un compuesto eHpan-



sivo conocido como Qérmen o bacilo del cemento que es un 

sulfoaluminato calcico h1dratado, el cual aumenta Qrandemen

te su volumen, lo que produce esfuer=os internos en el 

concreto que causa su desintegración. 

En las normas del cemento, el aluminato tricálcico es 

el compuesto que se limita pr1nc1palmente para la obtenc1on 

de los cementos tipo II, IV y V, y a medida que se disminuye 

el porcentaje permitido se obtienen cementos con meJores 

resistencias al ataque de los sulfatos y con menor calor de 

hidratación. 

Aluminio Ferrita Tetracálcico. Este compuesto no tiene 

tnf luencia decisiva en las propiedades del cemento. 

COMPUESTOS SECUNDARIOS 

Cal libre <CaO libre). En un buen cemento el porcentaJe 

de este compuesto tendra un valor minimo pues a medida que 

aumenta nos indicará que en su elaboración ha habido defi

ciencias en la dosificación de las materias primas, molienda 

del polvo crudo o calcinaciOn. También es un compuesto inde

seado, dado que es expansivo y aumenta su volumen después de 

que los otros compuestos del cemento ya ~an alcanzado su 

volumen final. 

Oxido de Magnesia <MgO). Es un producto que no tiene 

propiedades hidraulicas y similarmente a la cal, en contacto 

con el agua se hidrata aumentando su volumen. Un porcentaje 
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eleYado de magnesía indica el peligro de expansión siendo 

mas peligrosa, pues se man1f1esta con gran lentitud, através 

de los -!ños. 

Sul1ato de Calcio <Caso ). Proviene del yeso que se 
4 

añade al cl1ni:er durante la molienda 'final. Debe ser suf1-

ciente para regular el tiempo de fraguado del cemento,sin 

que se e~(ceda del valor necesario ya que, de suceder lo 

anterior, pueden llegarse a producir expansiones. 

Alcalis. El contenido de estos compuestos se 11m1ta en 

los cementos, como miil.xímo entre 1:1.8 y 1.2 Y. ya que al 

reaccionar con algunos tipos de agregado~ del concreto 1 

producen e:<pansiones. 

Superf1c1e Espectfica o Finura. Nos indica que tan 

finamente ha sido molido el cemento, sin embargo, no es un 

factor decis1Yo para clas11icar si es bueno, y es frecuente 

que algunos productos que tíenen una inadecuada composición 

quim1ca, presentan una alta finura, lo que da mejores res1s-

tenc1as mecánicas iniciales, en los primeros dias. También 

sucede que a mayor finura se genera mayor calor de hidrata-

ción y si ésta es excesiva• los fenómenos de exudación son 

mas acentuados. Cuando se desean tener resistencias 

mecan1cas elevadas en forma rapida, se deberá seleccionar un 

cemento que re~na buena composición quim1ca y finura 

adecuada. 
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Color. Un cemento portland obscuro debe su coloraciQn 

principalmente al contenido de Oxido de fierro, siendo mas 

clara, ~1entras menor es su contenido. Con bajos contenídos 

no pueden eliminar efectos perjudic1ales de 1a alúmina y por 

lo tanto su porcentaje d~ aluminato tr1cálc1co es mayor, can 

lo& qra~es inconvenientes que ésto representa. 

PROCESO DE FABRICACION. 

Las materias primas ut1l1:adas en la e1aborac1on del 

cemento son dos pr1nc1palmente: un material cale reo, tal 

como la piedra caliza, o marQa y un material arc1llosc. 

Algunas veces los materiales calcareos arcillosos se 

encuentran combinados en depósitos naturales. 

La dos1f1cac1Qn de las mate~1as primas debe mantenerse en 

proporciones muy precisas. 

Las materias primas, finamente molidas e 1nt1mamente 

me:cladas, se calientan hasta el principio de la fus1Dn 

(alrededor de 1 500 9rados cent19rados>. usualmente en 9ran

des hornos 9irator1os. 

Al material parcialmente fundido que sale del horno se 

le denomina ''clinker''• 

El cl1nker se enfria y tritura hasta obtener un polvo 

muy fino que a continuación, se adiciona un peco de yeso y 

el producto comercial resultanta es el cemento. <FOTO~ 1>. 
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FOTO 11 1 

Proceso HU:mudo. Cuando se emplea marga. este material 

se tritura finamente y se dispersa en ~gua en un melino de 

lavado, la ~rc1lla tgmbién se tritura y se me=cla ~o~ agua, 

generalmente en un melino !>emejante al anterior. 

La lechada res1-1l tante de 

ñlmacenamient;o. De aqui en adelante el proceso es el mismo, 

sin importar la naturaleza original de las materias primas. 

TIPOS DE CEMENTO 

A continuacián se describen los mAs comunmente elabora-

dOSJ 

Tipo 1. Ct?m9nto Norm& 1. Es un cetnento cu'>· as 1o1enta jas 

'!ion convententos para todo uso. 



Tipo 11. Cemento Modificado. Este cemento es usado en 

las construcciones en donde se requieren grandes masas ce 

concreto como son las presas, y en donde hay que tomar 

precauciones cuando existe ataque moderado de sulfatos. 

Tiene mas baja generación de calor que el tipo l. 

Tipo 111. Cemento de Resistencia,Rapida. Este es usado 

cuando se desean resistencias altas en un periódo de tiemoo 

muy corto. 

Tipo IV. Cemento de Bajo Calor. El empleo de este 

cemento se requiere cuando la cantidad y medida del calor 

por el proceso de fraguado debe ser mantenido a un minimo. 

Se recomienda su uso en yrandes masas de concreto. 

Tipo V. Cemento Resistente a los Sulfatos. Su uso se 

recomienda en construcciones expuestas a un severo ataque de 

sulfatos, ejemplo: pozos petroleros, terrenos o agua que 

tenga alta concentracian de sulfatos. 

Composición 
mineralógica 

Silicato Tricálcico 

Silicato Dicalc1co 

Aluminato Tricálcico 

Aluminio Ferrita Te-
tracálcico 

Sulfato de Calcio 

Tipo! 
Común 

y, 

48 

:?1 

13 

B 

6 

Tipo 11 
Modificado 

% 

44 

25 

6 

13 

4 

10 

Tipo Ill 
R.R pida 

y, 

so 
20 

13 

7 

7 

Tipo V 
R.Sulfatos 

y, 

46 

30 

2 

12 
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Secuencia de las reacciones básicas de hidratación. 

En los primeros minutos se lleYan a cabo los siguientes 

procesos: 

Procesos químicos: Rápida dlsolución in1c1al de sulfa-

tos y aluminatos de alcali; hidratación inicial del S1l1cato 

Tricálc1co; formación de etrin9ita. 

Procesos F1s1cos: Alta velocidad de evoluc1ón de calor. 

Los cambios en la compos1c1ón de la fase liquida oueden 

influir en el fraguado. 

Período de inducción <De 1 a 4 hrs.>. 

Procesos quimicos: Disminución de silicato. pero 

aumento en la concentración de iones de Ca ; se in1=ia la 
~ 

formación de núcleos de CH y C-S-H. 

Procesos físicos: Formación de los primeros productos 

de la hidratación; baja velocidad de evolución de calor. La 

hidratación de los s1l1catos de calcio determinan el fragua-

do in1c1al. 

Etapa de aceleración <De 3 a 12 hrs.>. 

Procesos químicos: Rapida reacción química de los sili-

catns de Ca para formar C-5-H y CH. 

Procesos físicos: Rapida formación de hidratos provocan 

una disminución en la porosidad; alta velocidad de evolución 

de calor. 

Fraguado inicial; cambio de consistencia plast1c~ 
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1g1da1 desarrollo de la resistencia temprana¡ 1raguado 

fiMl. 

Etapa de posaceleración. 

Procesos quim1cos1 Formación de CH y C-S-H controlada 

por difusión, recr1stal1zac1ón de etringita a monosultato y 

polimer1zaciQn d• posibles silicatos. 

Procesos 1i~icos1 Dism1nuciQn d• la evolución de calor. 

ForiNciOn de la adherencia entr@ partículas y entre la pasta 

y el agr•gado .. 

Desarrollo de la ra91•tenc1a a·volocidad decr~iente. 

L• poro~ndad y la mortolo9ta del si5tema hidratado 

detertninan l.:i resistencia "final, l<l..e~tab"!lidad del volumen 

y la durab1l1dad. 

FOTO r. 2 
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bl AGREGADOS PETREOS, 

Los agregados juegan un papel importante en la calidad 

del concreto; es necesario tener un entendimiento de las 

propiedades de los agregados, tales como: Resistencia al 

con9elam1ento, al deshielo, estab1l1dad quimica, resistencia 

a la compres1on, forma de la particula, textura superficial 

y res1stenc1a a la abras1cn. 

Arena, grava y roca triturada son los tipos de agrega

dos más comunfM!nte usados en el concreto para dar volumen a 

bajo costo. 

Ya que los agregados ocupan aproximadamente del 60 a un 

90 'l. del 'lolumen. 

Los agregados para concreto se pueden clasificar de 

acuerdo a las siguientes caracterist1cas: 

Por su origen 

Por su peso 

Por su tama.ño 

Por su forma y tamaño, estan contempladas en la 

NOM C - 111 - 1980 <agregados para concreto>. 

Clasificación por su oriQent Las rocas se dividen en 

tres qrupos principalmente 1 
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Rocas ígneas 

Rocas sedimentarias 

Rocas metamórficas. 

Saber el origen y su compos1c1ón mineralógica es imoor

tante, principalmente para definir reacciones nocivas en lO$ 

lcal1s del cemento. 

Clas1f1cac1ón por su peso. Principalmente es para cono

cer o dise~ar el peso de las mezclas de concreto. 

Clasificaci6n por tama~o. E~ forma general se clas11_1-

can en gruesos y finos. 

Clasificaci6n cor su forma y textura, Las característi

cas de forma y textura tienen efectos en la compactacion y 

su trabajabilidad. Por la forma de las part1culas se clasi

fican : 

Redondeada 

Irregular 

LaJeada 

Angular 

Escamosa 

Elongada 

14 



Por su teKtura superficial de los agregados se pueden 

clasificar como sigue: 

Vttrea 

Lisa 

Granular 

Aspera 

Cristalina 

Porosa 

Por lo cual podran alterar la demanda de agua y del 

cemento. La textura afecta la adherencia entre las 

partículas y la pasta del cemento. 

La presencia de agre~ados no cambia la m1croestructura 

esencial del 9el del cemento. Sin embargo, la misma presen

cia de inclusiones ya sea en forma de partículas de arena o 

de agregados mayores, o de ambos, convierte lo que de otra 

manera serta considerado como una matriz homogénea en un 

sistema heterogeneo. La heterogeneidad del concreto se apre

cia cuando se considera que, en promedio, los granos del 

cemento varían en tamaño desde 1 a 100 micras, las partícu

las de arena de 150 a 4750 micras y el agregado grueso de 5 

a 40 mm •• 

Se deduce entonces que, tal hetero9ene1dad, en la gran 

variación en la teKtura superficial y en la geometría de las 
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particulas, es imposible lograr adherencia per1ecta entre la 

matriz de cemento y cada uno de les a9regadcs, aunque se 

disponga de las condiciones ideales de mezclado. El concreto 

es un medio discontinuo y esenc1almente heterogéneo, y asi 

permanece durante toda su vida. 

Sin embar9oi la hetereogeneidad del concreto y su 

naturaleza discontinua son venta Josas puesto que 

proporcionan la cuasiductiDilidad y los mecanismos de 

disípaciOn de enrqia esenciales para un material de 

construcción. 

Adherencia a9te9ado-matri:: las propiedades y resisten

cia de cualquier sistema heteroQéneo dependen de las 

caracteristicas fisicas y quimicas de sus constituyentes y 

de las interacciones entre los mismos. La :ona de contacto 

a9re9ado - matri: es la 1ase mas si9nifjcativa del sistema 

del concreto, es también el enlace critico y frecuentemente 

mas débil del sistema heterogéneo. 

Siempre e>:isten al9unas adherencias de fr1cc10n debidas 

a la gecmetria super1icial del sistema de agregadosiestc da 

lugar a la formac1Qn de micro9rietas en la interfase agrega

do - matriz. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 

Es caractertstica de los materiales de concreto su elevada 

resistencia la compres1ón y su baja res1stenc1a la 
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tensión. La resistencia a la compresión se debe principal

mente las fuer:as de adherencia dentro de la estructura 

cristalina; estas fuerzas son de naturaleza qu1mica y de 

magnitud mucho mayor que las fuerzas de adherencia fisicas. 

Que son de una magnitud inferior y producen facilmente 

fallas por tensión. 

La resistencia del concreto se rige principalmente por 

la resistencia e interacciones de sus fases con5tituyentesz 

a> La resistencia de la fase de la matri:. 

b) La resistencia y el módulo de la fase del agregado. 

c) La rc~istencia de la interfase de adherencia entre 

la matri: y el agregado. 

Resistenc1a de la matri=. Desempeña un papel importan

te,y depende principalmente de su porosidad , por lo tanto, 

de la relaci6n agua/cemento; aunque la porosidad está in

fluenciada también por el tipo de cemento, su composición 

fieica y quimica y el procedimiento de curado. 

Resistencia de la particula del aqre9ado. La falla del 

concreto está regida por las resistencias relativas del 

agregado y de la int~rfase de adherencia. Con agregados nor

males, b&JO carga de compresión, la parttcula del a9regado 

es generalmente mas resistente que la matriz y la falla 

queda entonces regida por la resistencia de la adherenciA 

agregado - matri:. 
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Sin •mbargo, si la adherencia aumenta por la geometria 

del agreoado, por su textura superficial, o por iMtera

cciónes quimicas entonces puede incrementerse la resistencia 

del concreto. 

En ocasiones ocurre la falla por fractura del agregado. 

Los resulatdos muestran que es el módulo de elasticidad del 

agregado grueso, el que esta más claramente relacionado con 

la resi5tencia del concreto. 

e) OTROS COMPONENTES. 

Agua. Es el ingrediente de mas bajo costo por unidad, 

si se d•sperdicia, puede llegar a ser extraordinariamente 

cara. 

El agua¡ representa de un 12 a un 20 % de la masa ~otal 

del concreto, se encuentra distribuida en las siguientes 

condiciones1 

1.- La que fluidifica o mezcla a la masa de concreto. 

2.- Para hidratar al cemento. 

3.- AbsorciOn f 1sica en la superficie interna del gel 

del cemento (poros>. 

4.- La que se encuentra libre en la pasta del cemento. 

De estas condiciones mencionadas; la 3 y la 4, se 

consideran como agua que en el proceso de endurecimiento y 

adquisiciOn de resistencias, se evapora. 

Como regla general, se puede considerar que son aptas 
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para la elaboracién del concreto, la mayor parte de las 

aguas potables. 

Aunque no se puede establecer de manera absoluta, que 

la condición de potabilidad sea necesaria para la 

elaboración del concreto, ya que hay aguas insolubles que 

pueden ser utilizadas para este fin. Estas son: 

Aguas puras; generalmente son producto de la lluvia, 

nieve, grani:o y po:os de terrenos montañosos, cuyas rocas 

son resistentes al poder disolvente del agua, en general, 

tienen pocas sustancias disuelt~s. 

Aguas ácidas natUrales; provienen también de la lluvia 

pero tienen la particularidad de disolver el bioKido de 

carbono u óxtdo nitrico del aire, o que tienen su origen en 

pantanos que por la descampos1c1ón de la materia vegetal son 

ricas en acidos hUm1cos. 

Aguas fuertemente salinas; tienen alta concentración de 

sales como consecuencia del recorrido en diferentes terre-

nos. 

Aguas alcalinas; provienen de terrenos graniticos, que 

debido a su poder disolvente, descomponen compuestos de las 

rocas. 

Aguas cloruradas; contienen mayor proporción, de 

cloruros, originados por la acción disolvente de las aguas 

puras que atraviezan yacimientos de sal o lechos marinos. 

Aguas recicladas; se utilizan en el lavado de unidades 

19 



revolvedoras que mediante un proceso de sedimentación se 

emplean en la fabricación del concreto. 

Agua~ industriales¡ provienen de los desechos indus

triales, las más perjudiciales para el concreto son las que 

contienen sulfatos, sulfuros, sales de amonio,~cido sulfúri

co, azúcares, etc •• 

Aguas negras; producto de los desechos de las pobla

ciones, su composición es compleja y variable. 

Aguas de mar; el componente de peligro es el sulfato de 

~•Qnesio que contienen, aunque los cloruros, tienen tenden

cia a frenar la acción de los sulfatos. 

Los tipos de aguas mencionadas anteriormente puden ser 

utilizadas previo análisis quimicc y pruebas ficas Que nos 

den la pauta a seguir. 

Una de las pruebas iniciales de mayor importancia es el 

indice de concentración de iones hidrógeno (ph> oue indica 

el grado de acidez o basicidad de las aguas. 

Para determinar la~ caracteristicas que presente el 

agua se debe usar la NOM C - 277 - 1980 Cm&todo para obte-

ner muestra representativa de agua para concreto> y la NOM C 

- 283 - 1982 (&gua para concreto>. 

Aire. El aire en el concreto pude estar ya sea atrapado 

por accidente ó a propósito. El contenido de aire es mAs o 

menos el 2 % del volumen total del concreto y éste aire es 

considerado aire atrapado. Tales huecos de aire resultan de 

la mezcla de les ingredientes al hacer concreto. 
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El aire atrapado no puede ser controlado como el aire 

incluido a propósito. 

El concreto con aire incluido se produce usando un 

agente inclusor de aire. 

La inclusión intencional de aire en el concreto tiene 

el propósito de hacerlo más resistente a los agentes del 

intemperismo. 

Las pequeñas esferas formadas hacen que aumente la 

cohesión y la tensión sup•rficial del concreto debido & su 

acción capilar y al encontrarse adheridas a la superficie de 

los agregados, hacen que los granos se liguen entre si y no 

los dejan separar, con esto se consigue un aumento en la 

resistencia contra la segregación que se produce durante el 

tr~nsporte. 

Las burbuJas de aire hacen que se facilite el rodamien

to entre los agre9ados, al di~minuir la fricción int•rrua en 

el concreto fr•sco. 

Como una consecuencia de lo anterior, la inclusión de 

aire puede ser compensada con una disminución •n el agua de 

mezclado, habiendose observado en la pr•ctica que se pul!de 

eliminar un volümen de agua equivalente a la mitad del aire 

incorporado en mezclas normales. 

La resistencia final a la cot1pr••ión de un concreto se 

reduce en.un 3% en promedio por cada 1% de &ire incluido. 
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Al •fectuarse el colado,el eire incluido interrumpe los 

canales por donde el agua puede caminar y los convierte en 

alv•olos discontinuos entre los cuales el agua no pude 

camin&r. 

Un concreto con estas caractr1stic~s absorbe menos 

agua, es decir, es menos hidroscopico. 

El concreto expuesto a baJas temperaturas, cuando el 

agua contenida en un1 burbuja se con9ela debido a la acción 

del fria, tiende a aumentar de volumen. El hielo pierde su 

efecto destructor ya que cada burbuja se convierte en un 

vaso de e~pan~ión contra la dilatación que sufre el agua al 

congelarse. 

Aditivos. Material distinto del agua, agregados y ce

mento hidráulico que se usa como ingrediente en el concreto. 

los aditivos pueden ser usados para modificar las pro

piedades del concreto en tal forma que lo hagan mas adecuado 

para las condiciones de trabajo o por economia. 

Los aditivos de concreto puden ser clasificados por su 

funsión o por su composición. 

Por su función pueden ser: 

1.- Aumentar la resistenci~ 

2.- Retardar o acelerar el fraguado inicial 

3.- Reducir el flujo capilar del agua 

4.- Aumentar la adherencia entre el concreto y el acero 
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5.- Obterwr concretos con propiedades fungicidas o 

insecticidas 

ó.- Inhibir la corrosión de los metales embebidos en el 

concreto 

7.- Reduc1r el costo unitario del concreto. 

Por su composición pueden ser: 

1.- Reductores de aguA 

2.- Retardantes 

3.- Acelerantes 

4.- Reductores de agua y retardantes 

5.- Reductores de agua y acelerantes 

FOTO 11 3 
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CAPITULO ll 



DISE~O DE MEZCLAS 

Las proporciones del concreto estan basadas en la 

información obtenida de las pruebas o en la experiencia con 

los materiales que van a usarse. 

Información Previa: 

Análisis granulométr1co de los agregados pétreos. 

Peso un1tar10 del agregado gruso. 

Peso especifico y absorción de los agregados. 

Requerimientos de agua de me=clado del concreto. 

Relaciones 

agua/cemento. 

entre la resistencia y la relación 

El diseño de las mezclas de concreto comprenden una 

secuencia de pasos ló91cos. 

Las especificaciones del concreto pueden contener todos 

o algunos de los s19u1entes puntos: 

a> Relación agua/cemento m~xima 

b> Contenido minimo de cemento 

e> Contenido de aire 

d) Revenimi•nto 

e> Tamaño maximo de agregado 

f) Resistencia 

g> Otros requerimientos: resistencia de sobrediseño, 

aditivos, cementos especiales o aoregados. 



Las proporc1ones de los pesos de 1os compon~ntes de la 

mezcla por metro cóbico de concreto puede obtenerse mediante 

la siguiente secuenc1a1 

Paso l. Elección del revenimiento. 

Paso 2. Elección del tamaño max1mo de agregado 

<T.M.A.>1 Generalemente, el T.M.A. no debe exceder de una 

quinta parte de la menor dimensión entre los lados de las 

cimbras, de una tercera parte del peralte de las lo=as, n1 

de tres cuartas partes del espaciamiento minimc libre ~ntre 

las varillas individuales de refuerzo. 

Paso ~· Estimación del agua de me=clado, la cantidad de 

agua por unidad de volumen de concreto requerida para 

producir un reven1mento depende del tamaño max1mo, de la 

forma de las particulas y de la granulometria de los 

agregados, as1 como de la cantidad de aire incluido. 

REQUERIMIENTOS APROX. DE AGUA DE MEZCLADO 
PARA DIFERENTES REVENIMIENTOS Y T.M.A. 

Revenimiento T.M.A. 20mm 40mm 
3 a :; 18~ lbO 
8 a 10 :?00 175 

15 a 18 210 185 

Aire atrapado en Y. 2 

Paso 4. Relación a9u1/cemento se determina no solo por 

los requerimientos de resistencia sino también por factores 

tales como la durabilidad y las propiedades del acabado. 

Es recomendable conocer o desarrollar la 

correspondencia entre la resistencia y la relación 
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a9ua/cemento para los materiales a usarse. En ausencia de 

tal información, pueden tomarse los siguientes valores. 

RELACION AGUA/CEMENTO 

Resistencia • la compresión Concreto sin aire 

a los 28 días, Kg./cm.2 incluido 

350 0.48 

300 0.55 

250 0,62 

200 0.70 

150 o.so 

Paso 5. Calculo del contenido del cemento. La cantidad 

de cemento por unidad de volumen de concreto es igual al 

contenido estimado de agua de mezclado, dividido entre la 

relación agua/cemento. 

Paso 6. Estimación del contenido del agregado grueso. 

El volumen de agreoado grueso por metro cúbico de 

concreto sólo depende de su tamaño má~imo y del módulo de 

finura del agregado fino. 
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El volumen del agregado grueso, seco y compactado con 

varilla, por metro c~bíco de concreto, se muestra en la 

siguiente tabla. 

Volumen de agregado 9rueso,seco y compactado con varílla, 

por volumen unitario de con=~eto para diferentes m6dulos de 

finura de la arena. 

T.M.A.mm. 

10 

20 

25 

40 

2.40 

0.5 

0.66 

0.71 

0.76 

2.60 

0.48 

0,64 

0.69 

0.74 

0.46 

1).ó2 

O.b7 

0.72 

3,00 

0.44 

0.60 

0.65 

0.70 

Para obtener un concreto mas manejable o que sea 

bombeable es recomendable reducir hasta en un 15% el 

contenido estimado del agr~ado grueso. 

Paso 7. Estimación del contenido del agregado tlno. Su 

cantidad se determina por .edio de las diferencias.Ya que 

se ha determinado los di1erentes componentes del concreto a 

excepci6n de este. Se pueden emplear culqutera de estos dos 

procedimientosi El método "por peso" o el método dE! "volumen 

absolutoº. 
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Por Peso¡El peso del metro cúbico de concreto se supone 

o puede estimarse por experiencia. 

El peso requerido de agragado fino es simplemente la 

diferencia entre el peso del concreto fresco y el peso de 

todos los materiales. 

Por volumen absoluto; Es un procedimiento mAs exacto 

para calcular la cantidad requerida de a9re9ado tino se basa 

en el uso de los volumenes de los ingredientes. En este 

casa, el volumen total de los ingredientes se resta del 

·volumen unitario del concreto para obtener el volumen 

requerido de agragado fino. El volumen que cualquier 

ingrediente ocupa en el concreto es igual a su peso dividido 

entre el peso especifico de este material. 

Paso B. Ajustes por el contenido dP. humedad del 

agregado. El agua de me:clado que se agrega a la mezcla debe 

reducirse en una cantidad igual a la humedad libre que 

contiene el agregado, esto es, humedad total menes 

absorción. 

Paso 9. Ajustes en las me:clas de prueba. Se deben 

verificar las proporciones calculadas de la mezcla por medio 

de mezclas de prueba preparadas y probadas de acuerdo a la 

NOM C - 83 "determinación de la r•sistencia a la compresión 

de cilindros de concreto". 
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Se debe verificar el peso unitario y el revenimiento 

del concreto asi como el contenido de aire NO~ C 1ó2 

"determinación y contenido de aire, 

rendimiento del concreto". 

peso unitario y 

También debe observarse cuidadosamente que el concreto 

posea la trabaJabílidad y las propiedades de acabado 

adecuadas y que esté libre de segragación. 

Si el revenimiento de la mezcla de prueba no fue el 

correcto, se aumenta o se disminuye la cantidad reestimada 

de agua en dos Kg. por cada cm. de aumento o disminución del 

revenimiento requerido. Ejemplo• 

Se supondra las siguientes condiciones: 

a) se usará cemento tipo I 

b) en cada caso los agregados p•treos serán de calidad 

satisfactoria y tendran granulometrias que se encuentren 

dentro de los limites de las especificaciones. 

e> el agregado grueso tendrá un peso especifico de 2.68 

y una absorción de 0.5Y. • 

d) el agreQado fino tendr~ un peso especifico de 2.64 y 

una absorción de 0.7Y. y un módulo de finura de 2.8. 

Las consideraciones estructurales requieren un f'c de 

2.50 Kg/cm2 a los 20 d!as. 

Se determinado que el peso del agr•gAdo grueso 

compactado con varilla y s&co es de 1600 Kg/m3. 



Paso l. S. detarmina que el rev•ni~iento es de 8 a 10 

cm. 

Paso 2. El agregado que se dispone es de 40 mm. 

Paso 3. La cantidad aproximada de agua de me:clado que 

se •mpleará para producir un revenimiento de 8 a 10 cm. es 

de 175 Kg./cm3. de acuerdo a su tabla. El aire atrapado se 

e~tima en 1X 

Paso 4. La relación agua/cemento necesaria para 

producir una reistencia de 250 Kg/cm.2 se estima en 

aproximadamente O.b2. 

Paso 5. El contenido requerido de cemento será: 

175/0.62•282 Kg/m3 

Paso 6. La cantidad del dgregado grueso se estima para 

un agregado fino con módulo de finura de 2.8 y un tama~o 

máKimo de 40mm. Se recomienda 0.72 de acuerdo a su tabla. 

0.72x1600=1!52Kg. 

Paso 7. Una vez determinadas la~ cantidades de agua, 

cemento, y agregado grueso los materiales restantes para 

completar un metro cübico consistirá en arena y el aire 

atrapado. 

La cantidad de arena requerida se determinará en base 

al volumen absoluto. 



Volumen de agua = 175/1000 = 0.175 m3 

Vclu1ten ab9oluto de cementos 282/3.15x1000a 0.090 m3 

Volumen absoluto de agregado 
9rueso= 1152/2.68x1000=0.430 m3 

Volumen de aire atrapado = 0.01 X 1.0 =0.010 m3 

Volumen absoluto total de los ingredientes,--------
con excepción de la arena =0.705 m3 

Volumen ~bsoluto de arena 

requerida=l.000-0.705 =0.295 m3 

Peso requerido de arena seca=0.295x2.62x100ú= 779 Kg 

Paso 8. Ajustes por el contenido de humedad. Las 

pruebas indican que la humedad total del agregado grueso es 

del 2Y. y del agregado fino es del 6Y.. El agua de absorción 

no forma parte del agua de mezclado y debe e::cluirse del 

ajuste por adición de agua 

El agua que aporta el agregado grueso es de 2 - 0.5 = 
1.5Y. y el agregado fino aporta 6 - 0.7 = 5.=x .Par tal 

motivo el requerimiento estimado de agua de adicion es: 

175 - 1152 (0.015) - 779(0.053) 116.4 

Paso 9. Ajustes en la mezcla de prueba. Se debe~ 

verificar las proporciones calculadas de las mezclas por 

medio de mezclas de prueba, probadas de acuerdo a las normas 

antes descritas. 
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CAPITULO 1ll 



CONCRETO PREllEZCLADO 

Cuando se habla de concreto premezclado, se piensa de 

inmediato en un producto y un servicio <es un concreto 

producido nivel industrial). Es el Onico mat•rial de 

construcciOn que se elabora en una planta y que el productor 

entrega en el lugar de la obra; alli el con5tructor si;ue un 

proceso de manejo, compactación y curado. 

El concreto premezclado ofrece ventajas: 

a) responsabilidad y qarantta del diseño de la mezcla. 

en cuanto a la trabajabilidad y resistencia mecánica1 

b) capacidad para re91strar cualquier volumen que se 

requiera4 

e> ventajas de car•cter económico y técnico. 

Ventajas de carácter económico. Es debido a la rapide~ 

del colado, que se conoce el costo real del concreto, a que 

no •e tienen que absorb•r los de•perdicios y mermas de los 

materiales, tiempos •Ktraordin&rios y pre•tacio"•• adicio

nales para •l p•raonal, a ne t•ner qu• cargar con deprecia

ciones de equipo • 

La9 ventajas de car~cter técnico es que 5• di9pon• de 

todos lo9 recursos humanos y equipo •9pecializado. 



Al controlar en forma oportuna y eficaz todos los 

materiales y procesos que intervienen en la producciOn del 

concreto, esto permite que se cumpla con las normas de 

calidad para concretos normales como concretos de diseño5 

especiales. 

Concreto preme:clado y concreto hecho en obra. 

En la prActica camón, se utiliza concreto premezclado 

para colar elementos de volumen considerable, y se elabora 

en la misma obra el concreto para elementos de volumen 

menor. 

Es importante mencionar que, para decidir utilizar uno 

u otro tipo de concreto, generalmente no se toma en cuenta 

la importancia de los elementos estructurales. Tal es el 

caso de las columnas y trabes de una estructura que llega a 

5er colada con concreto hecho en obra. 

El concreto premezclado es dosificado siempre por peso, 

me~clado en planta, en camión o parcialmente en planta y 

camión. Se entr•Q& en astado fresco y listo para su coloca

ci6n. <FOTO ~ 4) 

El concreto hecho en obras Es un producto compuesto por 

loB m1v~os •aterialas con la diferencia de que generalmente 

la dosificación ~e lleva a cabo por volum.n y el ,..zclado 

por medios naturales o utilizando una revolvedora. Este tipo 

de concreto, r.omo su nombre lo indica se elabora •n la obra. 
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<FOTO ~ 4l 

En el proceso de producciOn de concreto preme=clado, se 

controla que el equipo de dosificación sea calibrado de 

acuerdo a una periodicidad establecida, además de ser veri

ficado constantemente. Se lleva tal'M>ién un registro de prue

bas de rendimineto volumétrico y determinación de consumo de 

materiales, los equipos dosificadores de aditivos son afora

dos por el proveedor y el personal de laboratorio de cada 

planta. 

Antes de iniciar la producción, se deben realizar mues

treos de a9re9ados con el fin de medir los porcentaJes de 

supratamaño e infratamaños contenidos en éstos, as1 como su 

hu..edad, para que con estos valores se corrigan los pesos 



de los agregados en el proporc1onam1ento adecuado a fin de 

mantener la relación agua/cemento que es fundamental. 

En lo referente a concreto hecho en obra se ha observa

do lo siguiente: que el control en los materiales utilizados 

e5 escaso, ya que en principio no se cuenta con el almacena

miento adecuado, lo que provoca su contam1nac1ón. 

Ademés el cemento no es al•acenado adecuadamente, lo 

que or1g1na que sufra hidratación. Tambi•n es dificil esta

blecer un buen control en la corrección de me=clas, debido a 

la contam1nac1ón. 

La adición del agua se realiza a ojo, procurando en la 

mayoria de las ocaciones producir concretos muy fluidos. 

Esto origina var1ac1ones altas en la relación agua/cemento y 

en la re1stencia del proyecto agravándose al no llevar 

ningun control en el revenimiento. 

Normalmente la dosificación de los materiales se hace 

por volumen. Por ello en la mayoría de los casos no se mide 

con eMactitud, ya que en ocac1anes los recipientes utili~a

dos no presentan secciones regulares y ademas no son llena

dos siempre hasta el mismo nivel. 

En el caso del concreto hecho en obra no se controla el 

tiempo y el volumen de mezclado fácilmenmte conduciendo a 

reducir mezclas no homogéneas, lo cual, en elementos estruc-



tura les importantes puede or1q1nar segregac1on 

concentración de esfuerzos en ciertas zonas conviertiéndolas 

en zonas potenciales de falla. CFOTO ~ 5) 

El concreto premezclado es Mas recomendable, econOmico 

y confiable. 

FOTO ~ 5 
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CAPITULO IV 



COLOCACION DEL CONCRETO EN CLIMAS EXTREMOSOS 

El titulo dado hace suponer •1arac1ones fuertes en las 

condiciones climatoló9icas durante la colocación del concre

to. 

Colado en climas fries: cuando por requerimientos de 

obra es necesario efectuar colados en climas fries hay que 

tener en cuenta primordialmente que el concreto es sensible 

al frto. 

Esto •e manifie~ta en primer t•rmino por el tiempo de 

fraguado y lentitud en el endurecimiento. Cuando en el 

mom•nto de colado la temperatura del concreto se encuentra 

entre 5 y O 9rados centi9rados la resistencia a la compre

sión de los concreto• pueden verse reducidas hasta un SOY. 

la edad de 3 dias y hasta un 10 Y. a la edad de 28 días. 

El efecto de reducción en la resistencia es menor si el 

periodo de exposicián ocurre después del colado entre los 3 

y 7 di&• post•riores, la r••istancia puede reducirse hastta 

el 10 % a 7 dlas. 

Las resistencias del concreto en estas condicione• se 

alcanza con retra•o por lo que se hace necesario tener 

cuidado con los tiempos establecidos para el retiro de las 

cimbras, lo que 9eneralmente debe ser mayor qu• cuando Be 

cuela a temperatura• nor~al••· 

'57 

... 



L~ reducción del ti•mpo d• deci.tlrado ~e pude 

conse9uir1 

1. Utilizar cementos con dosificacion•• altas 

2. Utilizar aditivos acelerantes de fraguado 

3. Emplear en el mezclado la m•nor cantidad de aQua que 

sea posible. 

Hay que hacer notar también que por debajo de los O 

grados centigrados no se desarrolla ningun endurecimiento en 

el concreto. 

Si la mezcla se elabora empleando materiales y agua 

fries, el concreto no endurecerá debido a la formación de 

cristales de hielo por las bajas temperaturas, al desconge

larse este concreto presenta muy baJas resistencias. 

Si las mezclas 9e elaboran antes que se pre9ente •1 

frie el endurecimiento puede verse paralizado durante la 

exposición y volver a comenzar muy lentamente al pasar el 

frto. 

Es convenient• que la temperatura del concreto al salir 

de la unidad reYolvedora sea superior a lo• 10 Qrados c•n

t igrados y que la• cimbras en que •e coloquen sean bastante 

aislantes con el fin de que el calor producido durant• el 

fraguado y endurecimiento no se disipe muy rapidamente. 
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Para frto muy fuerte e intermitenetes se cor~• el 

riesgo de que •e produzcan heladas que se puden combatir con 

anticongelantes tales como el carbonato de sodio, siendo 

pr•ferible utilizar cloruro de calcio, dosificado al 1 X del 

peso d1tl cemento, el cual al mismo tiempo CUllple con la 

funsión d• aceJerante dlt fraguado. Este porcenteJ• d• 

dosificación no debe di!' ser sobrepasado para evitar que se 

produzcan •fectos secundarios tales como retracción o 

fisuraciOn, con dosificaciones mayores al 1 Y. se corre el 

riesgo de que SI! presenten corrosiones en el armado. 

Cuando se presentan temperaturas en el ambiente infe

riores a 5 grados centigrados el procedimiento más sencillo 

consiste en cubrir el concreto con bolsas vacias de cemento, 

lienzos de plástico sobre tabiques la que es meJor para 

dejar que se forme un colchón de aire de aproximadamente 3 

cm. de espesor sobre el concreto colado. 

Para frie riguroso el cemento y los agregados deben ser 

almacenados en lugares cubiertos y que tengan calentadores 

esto se 109ra mediante inyección de vapor. 

En estos climas el agua puede 9er calentada a tempera

turas entre 25 y 80 ;radas cent1grados antes de elaborar el 

concreto. 

la temperatura del concreto no debe sobrepasarse de los 

40 grados centtgrados, para evitar el riesgo de que se 

produzca un fraguado falso. 
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La temperatura de la cara expuesta del concreto no debe 

ser inferior a 5 grados sobre O durante los tres primeros 

di as. 

Para frie extremoso se hace necesario elevar la tempe

ratura del medio ambiente del concreto colado, durante los 

primeros 3 dias de endurecieiento, lo cual puede efectuarse 

atraves de tubos de calefacción colocados entre la prote

cción aislant& y el concreto. 

Otro procedimiento que sirve para elevar la temperatura 

del concreto y para acelerar la resistencia con~iste en 

hacer pasar una corriente el•ctrica atraves del concreto, el 

cual se comporta como una resistencia el•ctrica que 

desprende calor. La temperatura óptima que permite la 

obtención de endurecimiento rápido se encuentra entre los bO 

y 80 9rados centi9rados. 

Colado en clima caluroso. El tiempo caluroso presenta 

problemas especiales , las altas temperaturas causan rápida 

hidratación del cemento, mayor evaporación, mayor demanda de 

agua, resistencias baja5 y mayores cambios de volumen. 

Los efectos puden resu•irse en los si9uientes1 

1. El fraguado •• acelera; las altas temperaturas 

incrementan el 9rada de endurecimiento del concreto y el 

tiempo empleado en el manejo del concreto fresco se hace más 

critico. 
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2. La re5istencta se reduce; las altas tttfftp•raturaa •n 

•l concreto plAstico paree:• afectar la for•ación de 11 9•1º 

durante el proceso de hidratación del cemento lo que ori9ina 

menor•• resistencias. 

3. La tendencia al a9rietamiento antes o despu•• del 

endurecimiento se incrementa1 las grietas por contracción 

pueden aparec•r en el concreto parcialmente •ndurectdo debi

do a la rApida evaporación del a9ua. 

4. El control del contenido de aire •• m•s dificil y a 

esto se suma la dificultad del control del revenimiento ya 

que para una cantidad dada de agente inclusor de aire el 

concreto caliente arrastra menos aire que el concreto frie. 

~. Se hace inc:apie en la necesidad de un curado adecua

do; y el tiempo para aplicar la• medidads de protección es 

mas critico. 

Para efectuar colados en climas c4lidos •e recomienda 

mantener el concreto fresco a t•mperatura que no exceda de 

23 orados y cotn0 mAximo 32 Qrados cent19rados. La mejor 

manera de mantener baja la temperatura del concreto es 

mediante el control de la te•peratura de •u• ingredientes. 

el agua de mezclado tiene mayor •fecto sobre la temperatura 

del concreto aun cuando se usa en menor cantidad que los 

otros inoredientes ya que •U calor ••pecifico e• ce 4.5 a 5 

veces mayor que el de los otro• componente• por ••ta razon 

al empleo de aoua r•frioerada o hi•lo es muy efectivo. 



Las unidades revolvedoras y •old•a deben pintar.. de 

blanco ya que absorberán menos calor que cuando se pintan de 

otro color. Adem•• los moldes deben rociarse con agua frta 

poco antes de colocar el concreto. Mojando el area de 

trabajo •• enfria el aira ambiente y se incrementa la 

h~m•dad. 

La ripidez en la colocación y acabados reduce al m1ntma 

la• dificultades del tiempo caluroso. 

Después de colado se debe mantener el concreto húmedo 

por el mayor tiempo que sea posible, 

También ~e logra proteger el 

cuando menos 5 dias. 

concreto, cubriendolo 

imediatament• después del colado, de manera que además de 

evitar la evaporación no permita la circulación de ~iento 

sobre la superficie e~puesta. 

Colado con lluvíai debido a la gran variedad de las 

condiciones de la obra, no es posible establecer un procedi

miento general para la colocación del concreto en tiempo 

lluvioso. Puede decirse sin embargo, que el trabajo debe 

interrumpirse cuando la lluYi& sea tan intensa que es i-.:>o

sible evitar que el agua forme charcos y l&Y• la susperficie 

d•l concr•to. <FOTO ~ bl 
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FOTO 1\ 6 
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CAPITUW V 



CDNSOLIDACION DEL CONCRETO 

Cuando el concreto fue adoptado por la industria de la 

construcción, la práctica consist1a en colocarlo en capas 

relativamente poco profundas, con una consistencia parecida 

a la tierra húmeda. Y s• compactaba con pesados pisones. 

Las mezclas s•cas de bajo reveneimiento, qu• en los 

ensayos demostraron que producian mejor concreto, no fueron 

completamente favorecidas debido al esfuerzo eKtra y el 

costo que requer1an para •u completa consolidaciOn. 

Se descubrió que cuando se sacude o sujeta a impulsos 

vibratorios de alta frecuencia el concreto aspero se hace 

plástico y se hace semif luido. 

La fricción entre las diversas particulas de la me:cla 

s• reduce, por la r•pida vibración, en tal magnitud que la 

masa total se hace más fluidd. BaJo una violenta a9itac16n 

en estado casi liquido, la fuer:a de 9ravedad ori9ina que la 

mezcla se asiente y busque su mayor densidad. 

Cuando las vibraciones s~ suspenden la friccaan nueva

mente inmoviliza al concr•to. 

La vibración no solo conduce a un superior acabado y 

rn.jor aparienci• del concr•to sino que tambi•n p•r~it• el 

uso ventajoso de concretos ••ces y por lo tanto d• mayor 

calidad durabilidad, homogeneid•d, ahorro d• C•,..nto, etc •• 
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Características de la vibración. 

l. El resultado de la vibración depende de las caracte

risticas d•l vibrador• amplitud, frecu•nc1a y fuerza. 

2. El resultado de la vibración depende también de las 

caractertsticas del concreto: tamaño y peso especifico de 

los elementos, •structura del agregado y de las propiedades 

d•l mortero. 

En la vibración de concreto influye también su 

duración. 

La duración debe cesar, normalmente, cuando la lechada 

comience a aparecer en la parte superior del cor1creto. En 

casos de concretos muy secos, basta que una peltcula de 

pasta brillante envuelva al agregado grueso superf1cialmen

ta. 

La consi~tencia del concreto debe ser tal que el vibra

dor vaya hundiendose lentamente por su propio peso. No debe 

de quedar hueco alguno¡ el concreto vuelve a rellenar com

pletamente el espacio dejado por el vibrador. 

El concreto se debe colocar en capas uniformes y de 

peso igual o inferior a la profundidad de vibración del 

aparato. En caso de que el area de la carga sea pequeña es 

preferible colocar una capa de concreto y despu@s vibrarla. 



Se debe evitar un exceso de vibraci~n sobre todo ce~ 

concretos muy pl&st1co5 ya que puede producirse segre9ación, 

y en consecuencia 11 uniformidad se ve da~ada; pero al ~is~c 

ti9'fftpo expulsa cierta cantidad de aqua lo que disminuye la 

reacción a9ua/cemento. <FOTO ~ 7) 

FOTO ~ 7 

Revibrado. Con frecuencia es inevitable volver a vibrar 

el concreto después de cierto tiempo. Sobre todo en el caso 

de vibraci6n interna por capas, la vibraci6n de la .capa 

superior del concreto fresco se trasmite a la inferior ya 

consolidada que puede estar en periodo de fraguado o endure

cimiento. Generalmente esta 5e9unda vibración del concret~ 
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no presenta ningún inconveniente. Al contrario muchas veces 

se mejoran las cualidades del concreto endurecido aumentando 

su resistencia. No obstante. en algún caso pueden haber un 

momento critico en que la revibracián sea perjudicial. 

Siempre que al revibr&r el concreto se vuelva nuevamen

te plástico, no debe esperarse ningún perjuicio. 

Equipo de consolidación; puede dividirse en 5 

categorias ; 

1. Vibradores de inmersión. Para introducirse directa

mente en el concreto. 

2. Vibradores de cimbra. Para sujetarse a las cimbras o 

moldes. 

v. Reglas o discos vibratorios. Para aplicarse a la 

superficie del concreto. 

4. Pisones de superficie. 

5. Pisones y sacudidores diversos. 

El concreto en si es un material permeable, dado que su 

me~clado lleva mayor cantidad de agua que la requerida para 

hidratación y que • la pérdida de esa agua quedan conductos 

capilares por donde el aqua sale, que no le permiten ser un 

material 100 Y. impermeable. Adicionalmente los propios agre

gados que forman al concreto no son 100 r. impermeables por 

lo que naturalmente los concretos tienen una permeabilidad 

variable. 
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Existe un indice de permeabilidad en el concreto, que 

depende de la relación agua/cemento por lo qu• en teoría una 

relación baJa <aproHimadamente 0.43>, el concret~ seria 

imperm•abl•. 

La permeabilidad d•l concrete dependerá también en la 

calidad d• su colocación, vibrado, apisonado, curado, etc •• 

por lo que s1 se pretende obtener un concreto impermeable 

deberan usarse concr•tos con relación agua/cemento baJa, 

buena d1stribuc1ón granulométrica de los agregados ~ adecua

dos procedimientos de colocación, compactaciDn ~ soore todo 

curado del concreto. 
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CAPITULO Vl 



CURADO 

A la protecci6n del concreto para evitar la pérdida de 

agua o reponer la que se pierde, recibe el nombre de cur&do1 

tiene gran importancia, pues del cuidado que se tenga en 

e~ta operación depende la resi5tencia que finalmente alcance 

el corte reto. 

Los cambies qu1micos que se producen en el concrc!: al 

endurecerse, son causados por la hidratac16n de los comoo

n9nt•• del concreto y no •• v•rifican ínstantaneamente, 5ino 

en forma progresiva atrvés de dias y meses durante los 

cuales aumenta constantemente el endurecimiento del 

concreto. 

La hidratación y por consiguiente el endurecimiento del 

concreto, progresan mientras exista agua en contacto con el 

cemento por le que es importante evitar la evaporación o 

cualquier otra causa que pueda impedir la hidratación. 

El a9ua que se usa para una meicla de concreto es 

siempre mas de la necesaria para producir los procesos 

qu1micos, pero esa cantidad puede disminuir por e~aporación, 

por absorción de los moldes o del suelo en contacto en el 

cual se haga la colocación, y aun por absorc10n de los agre

Qados cuando estos son porosos y no se saturan con agua 

antes de ser usados para fabricar concreto. 
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La acción quimica entre el a~ua y el cemento continua 

indefinidamente mientras haya una temperatura y humedad 

adecuada. El fra9uado inicial comienza a las 2 o 3 horas 

después del me=clado, en ese intervalo se evapora el agua 

sobre todo en las superficies expuestas y si no se evita la 

perdida de humedad, el concreto se agrietari. 

El tiempo que hay que proteger el concreto contra la 

evapaporación depende de las condicione9 clim•ticas y del 

tipo de estructura. Por lo general requieren un tiempo mayor 

de protección las secciones delgadas y sobre todo en climas 

calurosos. 

En climas calurosos. El curado debe de hacerse, de 

preferencia por medio de riego o cubriendo la superficie del 

concreto con lien=os humedos durante las 24 horas anteriores 

a la aplicación de un compuesto sellante. La continuidad en 

la aplicación del agua de riego en la superficie es impor

tante, por lo que los cambios de volumen debidos al humede

cimiento y secado alternados propicia el desarrollo de grie

tas. 

En climas fries. Para el curado del concreto es necesa

rio impedir la p•rdida de calor. El concreto debe colocarse 

a una temperatura inicial conveniente y 5e le debe 

suministrar el calor adicional necesario. Pueden usarse dos 

sistemas de curado, agregando agua al concreto o limitandose 

a conservar el agua que se uso para h&car la revoltura.<FOTO 
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FOTO ~ 8 

En el Capitulo IV se realizó una explicación m~s 

extensa acerca de los factores que se deben tomar en cuenta 

con respecto a los climas extremosos. 
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CAPITULO Vil 



EVALUACION DEL CONCRETO 

CONTROL DE CALIDAD. Es un sistema que vigila todos los 

factores que int•rvienen en un proceso productivo, propor

ciona informac10n Optima y permite reali~ar aJustes a fin de 

ase9urar la calidad de un producto. 

El productor de concreto es ~uien reali~a este control 

y el comprador lleva un sistema de verificación para tener 

la se9uridad de que las espec1fic~c1ones sean cumplidas. 

La importancia del control de calidad es el deter~inar 

la resistencia del concreto, su comportamiento y garantizar 

la calidad del producto dentro de las normas of1c1ales 

establecidas con caracteristicas uniformes. 

En la prictica se observa que en el 90% de las 

reclarnaciones no son procedentes. Esto implica la 

importancia del laboratorio de verificación. 

Ya que el muestr•o de las pruebas de concreto en la 

obra, con frecuencia no estan estrictamente de acuerdo con 

los procedi~ientos descritos en la• normas para pruebas de 

aceptación. 

La falta de presición puede traer como consecuencia 

costosos retardos o investiQ&Ciones suplementarias inecesa

ria!i. <FOTO 1\ q l 



FOTO ~ 9 

Cuando la elaborac1Qn de las muestras, el curado y 

ensaye de estas no es el adecuado, se calificaria injusta

mente al concreto, ya sea mejor o peor. 

Lo anterior puede servir para hacer incapié en la 

importancia que reviste el cumplir con los métodos de prueba 

que marcan las Normas Oficiales Mexicanas, y mantener el 

equipo de laboratorio calibrado y dentro de las tolerancias 

aceptadas, capacitando y concientizando al personal de la 

importancia de su trabajo, logrando su 

colaboración, fin de tener datos 

representativos del concreto. 

inter~s 

fidedi9nos 

y 

y 



Cuando se re91stra un resultado de res1steru:ia inferior 

los minímos permicibles por las normas d• calidad, no 

significa necesar1amente Que el concreto sea de mala cali

dad pues eHiste la posibilidad de que dicho result•do ~ea 

erróneo. 

Para comprobar la veras1dad de los resultados •• 

necesario investuiar sobr-e el concreto endt.1re-c1Qc de común 

acuerdo entre el productor del concreto, el comprador y el 

laboratorio de veri1icaciOn de calidad. 

Al efectuar estas pruebas no solo se cal1f1ca al con

creto sino los procedim1entos de mane;c, compa.ctac10n )' 

curado del concreto los cuales no son responsab1l1jad del 

productor. 

ESPEC!FlCAClONES BASICAS. 

Implican ciertos procedimientos: 

a> El tipo de pruebas apropiadas al tipo de concreto. 

b) Las reglas para valo~ar el resultado de la~ pru•bas. 

La obtención de las muestras y la ejecusiOn deben 

de hacerse de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, 

salvo previo a~uerdo entre el comprador y el productor. 

CRITERIO PARA JUZGAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO. 

La res1stenc1a a la compresión §Ole podru ser Juzgada 

tomando como base el uso de probetas en forma de cilindro de 

15 por 31) c.m. 
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El procedimiento para evaluar debe incluir lo siguien-

te1 
a) Normas o reglamentos de construcción aplicados. 

b> Muestreo y prueba de acuerdo con la NOM e - 161 
11 muestreo de concreto fresco 11

, NON e - 160 ''elaboración y 

curado en obra de especimenes de concreto 11
, NOM e - 1e:s 

"determinación de la resistencia a la compresión de cilin-

dros de concreto". 

e) Número de especimenes de prueba que componen una 

muestra. 

d) Edad d~ prueba del concreto, generalmente son 28 

dias para la reistenc1a normal y de 14 dias para los concre

tos de resistencia rápida. 

el Tipo de muestreo y ~olumen representado por las 

pruebas. <FOTO ~ IOl 

FOTO 1\ 10 



Criterio para juzgar el cumplimiento de la trabaj&bili-

dad. 

La trabajabilidad debe ser juzgada en base a la medida 

del revenimiento. La.muestra y la prueba deben reali~arse de 

acuerdo con la NOM C - 156 "Determinación del revenimiento 

del concreto fresco". <FOTO r\: 11) 

FOTO 1\ 11 

Cumplimiento de otras especificaciones. 

a) Contenido de aire incluido en el concreto fresco. 

La d•terminación, se hari de acuerdo con la NOM C -

157. 

La muestra se aceptar con una tolerancia de + 2 % 

valor requerido. 



b> Temperatura del concreto fresco. 

La temperatura puede ser especificada dentro de ciertos 

limites de acuerdo con la NOM c - 161. 

e> Peso unitario del concreto fresco. 

Debe ser medido de acuerdo a la NOM C - 162 "Deter-

mioncién del contenido de aire y p~so unitario y rendimiento 

del concreto". 

Pruebas b~sicas del concreto: Los procedimientos de 

muestreo y pruebas de concreto deben realizarse de acuerdo 

con las normas NOM C - 161 "muestreo de concreto fresco", 

NOM c 160 "elaboración y curado en obra de espectmenes 

de concreto fresco" y NOM - e - 8~ "determinaciOn de la 

resistencia a la comprensión de cilindros de concreta•·. 

El comprador debera escoger un laboratorio acreditado. 

El productor debe tener la oportunidad de inspeccionar los 

métodos de curado y pruebas aplicados, pudiendo estar 

presente durante el muestreo y la prueba. 

PROBLEMAS MAS COMUNES EN LA ACEPTAC!ON DEL CONCRETO 

FRESCO. 

De acuerdo a la práctica el principal problema es la 

1a l ta de conocimiento de las Normas Oficiales e 

interpretación de éstas. 

a> Muestreo: Este es el procedimiento más importante, 

ya que 5i la muestra no es representativa y confiable, todos 

los pasos se ver~n seriamente afectados. 
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Para garantizar l• confiabilidad de los resultados la 

fM.lestra d.tle to.ar•• cuando haya d.acarQado el 1~• d• la 

carga y ant•s que se descargue el 85Y. d• la misma. 

El ti•MS>o ~AHimc que d•b• ~laarse para tomar las 

porciones y completar la muestra es de 15 min. 

b) Esta determinación e5 de Qr•n 

importancia ya que con ella se decide si el concreto 

producido pued• ser colocado. Una diferencia de 2.5 o 3.5 

cm. en la determinaciOn, puede provocar el r•chazo d• una 

carga completa de concreto. 

S• debe tener en cuenta que si se cometen· ligeros 

errores de procedimiento se pueden ccacionar grandes 

problemas. Si la muestra no es representat1va, si no se 

humedece el interior del cono, no se comp3cta el varillado 

correctamente, o si no se usa la var1 l la adecuada, la prueba 

no sera representativa de la calidad del concreto. 

Proc~dim1e~to de trabaJo. U~a yez homogen1:ada la 

muestra se seleeciona una suoerf1=1e plana, hor1:ontal. y 

lisa, firme y no absorbente. 

Llenado del ceno y compactac10n. Se debe llenar el cono 

en tres capas, cada capa debe ser aprowimadament• un -tercio 

del volumen total del cono y hacer la compactación. Se 

compacta con 25 penetraciones de la varilla inclinando!• 

li;eramente para compactar las orillas siguiendo una espiral 

hacia el centro • 
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levantamiento del cono. Después de enrasar y limpiar el 

e~ceso de concreto se procede a levantar el cono de manera 

sua•Je para permitir que el concreto al librarse del molde se 

asiente de manera normal, alzandolo verticalmente y evitando 

Qiros o inclinaciones del cono, para levantar completamente 

el cono se requiere de 5 más menos 2 segundos. 

Si al medir el revenimiento se encuentra que no cumple 

con las tolerancias especificadas se debe hacer una segunda 

~rueba inmediatamente. El valor del re~enimento se debe 

en un tiempo que no e~ceda de 15 min. 

En el caso de que el constructor no esté preparado para 

que se efectue la descarga del concreto, la prueba de 

revenimiento no servir~ para la acept~cijn o rechazo si se 

efectua en un periodo que exceda de 30 min. contados 

:1rtír de la llegada del transporte. 

Puede suceder también que al hacer prueba de 

-e~en1m1ento caiga parte hacía un lado. Cuando esto suceda 

:"C se conc:idera la prueba como buena y se efectuar.;,, L1na 

se9unda prueba. Si en las dos pruebas el concreto cayó o se 

desplomo, se debe considerar que la prueba de revenimiento 

~o es aplicable para ese concreto, ya que carece de 

plasticidad necesaria para el desarrollo de esta prueba. 

(FOTO 11 12) 
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Cuando se llega al lugar de la obra y el revenunento 

del concreto sea menor que el solicitado incluyendo su 

tolerancia el 1abricante puede agregar agua para obtener un 

revenimiento dentro de los limites requeridos. Es 

conveniente no llevar el revenimiento arriba de le 

solicitado. 



La descarga total se debe hacer dentro de la hora y 

media posterior la introducción inicial del agua de 

mezclado, en condiciones especiales tales como temperatura 

ambiente, aditivos, y otros: esta limitación puede 

modificarse de común acuerdo. 

e> Moldeo de cilindros: Los moldes deben sellarse para 

evitar pérdidas de agua, esto se logra aplicando en las 

juntas grasa, mastique, plastil1na 1 etc. una ve= que esten 

sellados,se aceitaran ligeramente, el lugar en que deben 

moldearse los cilindros debe encentarse cubierto y la 

superficie en que queden alm3cenados. debe ser horizontal 

lisa y libre de v1brac1ones <ésto por lo general no ocurre). 

Se requiere que la temperatura de este lugar se 

mantenga entre 16 y 27 grados centígrados. 

El llenado del molde y compactación por varillado es de 

la siguiente forma: 

En tres capas, cada capa debe ser aproximadamente un 

tercio del volumen del molde. 

d> Cur•do iniciala Para que lae muestras de concreto 

alcancen la m~xima resistencia que puedan desarrollar, 

depende en gran parte del curado inicial en sus moldes. Es 

importante asegurarse que al moldearse una muestra, los 

moldes sean estancos, para evitar pérdidas de agua. 
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En general, debe tenerse e5pecial cuidado para evitar 

pérdidas de humedad y alteraciones que puedan producirse en 

el proceso de fra~uado. Así mismo es importante mantener la 

t•mperatura dentro de los 11mit•s espec1f1cados. 

Cuando los especimenes elaborados son de forma 

c1lindrica 1 el tiempo que deben permanecer dentro de sus 

moldes no debe de ser menor de 2ü lirs. n1 mayor de 48 hrs., 

en este lapso deben desmoldarse y transportarse 

inmediatamente, para continuar su curado. 
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CAPITULO Vlll 



CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES EN PROBLEMAS DE RESISTENCIAS BAJAS 

Antes de entrar en materia veremos la contratación del 

concreto preme=clado para poder deslindar responsabilidades. 

A partir de este momento designaremos las caracteristi

cas y desempeño de las partes involucradas. 

El comprador de concreto preme~clado <el constructor, 

contratista o d1.1eño>, es quien acuerda con el productor los 

procedimientos métodos de prueba para juzgar el 

cumplimiento y los requisitos de producción. 

El productor sum1n1stra el concreto hasta las instala

ciones de la obra con las espec1f icaciones del contrato. 

Supervisor. Es una persona responsable, competente 

designada por el propietario con el objeto de lograr una 

construcc1Dn satisfactoria, 

Laborator10 de verificación de calidad, Ejecuta pruebas 

para verificar la calidad del concreto y este servicio es 

contratado por el prop1etar10 1 el supervisor o el construc

tor. 

Parte del proceso de contratación del concreto, asi 

como los serv1c1os de veriiicación de su calidad, es 

celebrar una reuniOn entre los representantes del comprador 

y del productor con los siguientes obJetivos: 
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a) Revisar las especificaciones sobre la calidad del 

concreto para comprobar que esten formuladas adecuadamente e 

interpretarlas en igual forma. 

b) ProQramar visitas a las lnstalaciones de laboratorio 

de ver1ficac1ón. 

c> Cuando las partes están de acuerdo en la elección del 

laboratorio de verificación. 

d> Verificar y acordar que la información se haga 

lleQar con oportunidad y eficiencia a todos los que inter

venQan en la contratación. 

e) El comprador en compañia del productor reali:ará 

visitas a la planta de producción del concreto. 

f) Es conveniente una visita a la obra para conocer las 

condiciones de acceso. 

Especificaciones b~sic~s. 

El comprador debe proporcionar los datos y requerimien-

tos del concreto a fin de incluirlas en el contrato. 

al Producción requerida en metros c~b1cas. 

b) Resistencia a la compres10n. 

c> Tipo de cemento. 

d) Valor nominal del revenimiento. 

e> TamaRo máximo nominal del agregado. 

f) Grado de calidad deseada. 

9) Criterios empleados para Juzgar el cumplimiento de 

la resistencia. 



h) Tipo de agregado. 

i> Especificaciones adicionales para concretos 

especiales. 

En ausencia de las Normas Nacionales Mexicanas <NOM> se 

tomaran las de la ASTM. 

Uso de Aditivos. De acuerdo con la NOM C - 155 para 

asumir el productor la responsabilidad del diseño podrá 

a9re9ar el ad1t1vo que desee para cumplir con los requ1sítos 

especificados. 

El comprador puede especificar cualquier aditivo pero 

el productor debe ser informado de las s19u1entes caracte

rísticas: 

al Dosificación, efectos nocivos. 

b) Nombre del principal ingrediente activo del aditivo. 

c> Contenido de cloruros o ausencia de estos. 

Si el comprador agrega en la obra algun aditivo u otro 

material sin previo aviso y autorización del productor, éste 

último no asumir ninguna responsabilidad sobre el concreto 

que ha suministrado. 

TRATAMIENTO DE PROBLEMAS POR RESISTENCIAS BAJAS 

Aun cuando se halla v~rificado o certificado previamen

te la capacidad técnica del constructor, del productor y 

laboratorio, existe la posibilidad que se presenten proble

mas de resistencias bajas. 



Normalmente el concreto presenta variaciones en su 

resistencia. Antes de iniciar una investigación es necesario 

comparar los resultados obtenidos, con los limites especifi

cados con la NOM C - 155 en vigor para el grado de calidad 

contratado. En caso que se observe incumplimiento de especi

ficaciones después de hacer la comparación con la norma, se 

recomiendan los s19u1entes pasos1 

Al VERIFICACION DE LA PRESIC!ON DE LA PRUEBA: 

Con frecuencia el muestreo de las pruebas no es 

realizado estrictamente de acuerdo a la norma, en la mayo

ria de los casos ocurren desviaciones de los métodos aproba

dos, provocando un decremento en la resistencia del concreto 

de la muestra, Devido a la desprotección en las primeras 24 

horas a material y procedimientos deficientes en el cabeceo 

o la falta de pres1c1én de la maquina de prueba, 

La falta de pres1ción puede provocar, por consecuencia 

retardos costosos o investigaciones inecesarias. 

Los laboratorios de prueba deben de responsabili:arse 

de las def 1c1encias en los procedimientos de las pruebas. 

Cuando se encuentra que existen desviaciones se da por 

terminada la investigación. 
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COMPARACION DE LOS REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES CON LA 

RESISTENCIA OBTENIDA. 

SI concluye que es necesario continuar la 

investigación, el siguiente paso es solicitar al proyectista 

una revisión estructural, con objeto de que éste decida la 

gravedad de la situación. 

Es frecuente especificar en las estructuras, una resis

tencia en funsión de los requerimientos de las zonas criti

cas¡ existe la posibil1dAd que el concreto con resultados de 

resistencia baJa, Quede locali:ado fuera de esas :ona~ 

criticas, por lo que el proyectista deb~rá decidir s1 la 

resistencia obtenida es suficiente para soportar sin riqsgo 

los esfuerzos requeridos. 

En caso de continuar en duda la se9ur1dad de la estruc

tura, será necesario seguir la invest19ac1ón mediante los 

~iguientes pa~os: 

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, 

Cx1sten varios ~paratos µara estimar la rest6t~nc1a d~l 

concreto en el lugar mismo de la obra, en manos de un opera

dor experto, puede rendir una informaciOn del concreto colo

cado por comparaciOn de lecturas, representada por p~uebas 

de resi5tencia baJaS contra otra~ consideradas como acept3-

bles. 
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E•t•• lecturas pueden indicar en forma aproximada, cual 

concreto es el que difiere del que se considera aceptable. 

Si las evaluaciones de estos métodos no son suficientes 

es necesario medir directamente la resistencia del concreto. 

PRUEBA DE CORAZONES. 

Las pruebas de resistencia de corazones extraídos, 

sumini•tran una medida de la resistencia del concreto. Las 

pruebas de cora=ones requieren de mucho cuidado en la opera

ci6n y en la interpretaci&n de los resultados <NOM C 

169). 

De los resultados de la prueba de corazones no debe 

esperarse que las resistencias sean tan altas como la de los 

cilindros. Generalmente, el concreto de la estructura no 

esta también colocado y curado como el concreto de los 

especímenes estandar. 

En los corazones tomados de la estructura y llevados 

hasta la ruptura, algunos de estos efectos ya han sido 

ejercidos y por lo tanto, el margen de la resistencia espe

rada, lógicamente es menor que el margen Que e~iste entre 

los esfuerzos de trabajo y la resistencia especificada. 

PRUEBA DE CARGA. 

Si aun después de la extracción y ensaye de los cora

zones de concreto continua en duda la seguridad de la es

tructura, queda el recurso de las pruebas de carga. 
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ESTA 
SAUí! 

TESIS 
Dí LA 

HU DEBE 
Blfü.iO'íECA 

Estas pruebas se emp1e1n b&sicamente para elttmentos 

•ujetos a flexión. 

Las pruebas de carga se deben e1ectuar e interpretar 

~ED!DAS CORRECTIVAS. 

a) Reducir la capacidad de carga a un nível consecuente 

con la resistencia del concreto estructural obtenido. 

b) Retor:ar los elemento~ cuya resistencia quedó por 

debajo de la requerida a fin de incrementAr su capacidad de 

car9a hasta el nivel qu• se •speraba originalm•nte. 

e) Rempla~o de los elementos inaceptable~ <demolición). 

ASIGNAC!ON DE RESPONSABILIDADES. 

La asi9nación de la responsabilidad de estos costos 

puad• ser muy complicada, debido a Que se confunden las 

re5ponsabilidade~ •ntre los participantes de una obra; El 

que especifica, el contratista, el productor y el labcrato-

rio de prueba. 

En tal c•so, cuando l~s negociaciones dir•ctas no lle-

9uen a una solución, la decisión debe partir de un Qrupc de 

tres técnicos con capacidad reconoc1da en la materia, uno 

de los cuales debe ser nombrado por el comprador, otro por 

el fabricante y un tercero esco9ída de comun acu~rdo por los 
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da. anterioraB. Su d••ición •• inapelable, eMcepto que se 

modifique por una disposición legal.<FOTO ~ 13> 

FOTO ~ 13 

Los SiQiuentes lineamientos se proponen como una Quia 

de asignacién de responsabilidades de los costos. 

a> Si en el moldeo, curado o en la prueba de 

resistencias de los cilindros se demostró que existieron 

falla5, y posteriormente se encontré el concreto aceptable 

el responsable de los procedimientos defectuosos, deberá 

absorver el costo de cualquier prueba suplementaria que se 

haya requerido. 
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b> Si la prueba de concreto a ~ido llevada a cabe 

apropiadatttente el co5to d• las pru.t>a~ que •e hayan requeri

do para verificar la aceptación de la estructura debera ser 

por cuenta del productor. Los co•tos relacionados con la 

mod1ficaciOn estructural deberdn ser asignados de comun 

acuerdo al productor o contratista1 si es atribuible a una 

manotactura incorrecta del concreto en el primer caso o a la 

deficiencia en el manejo, colocación y curado, en el 

se9undo. 
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Al'ENDICE. 

RESISTENCIA A LA ABRASION:La habilidad de una superf1c:ie de 

res1st1r el desgaste, a la fricción y al proceso 

de abrasión. 

HUMEDAD ABSORBIDA: La humedad sosten1da por un material en 

el interior del mismo. 

ABSORCION: La cantidad de agua absorbida bajo condiciones 

espec i f 1cas, usualmente e;:presadas en porcentaje 

del peso seco de un material. 

ACELERACION: lncrementacién en velocidad o m&r9en de cambio 

tal como el endurecimiento o resistencia 

desarrollada en el cor.creta. 

ADITIVO: Un materi~l usado en el concreto para producir un 

etecto deseado; tal como retardar, acelerar, 

inclusión de aire, reducción de agua, etc:. 

AGUA ABSORVIDA: El agua sostenida en la superficie del 

material por fuerzas quimic:as y fisic:as. 

AGREGADO: Es un material generalmente no reactivo que en al 

caso del concreto se encuentran juntos en un 

conglomerado. 

VELOCIDAD DE AGITACJON1 Es el número de re..,oluc1ones por 

minuto de la revolvedora o de las aspas de un 

camión revolvedor cuando se usa para la mezcla de 

concreto a base de agitación. 



CONTENIDO DE AIRE: Can~idad d• aire en el concreto que se 

da a conocer por el porcentaje del Yolumen total 

concreto. 

AIRE INCLUIDO: 

del 

Es la inclusión de aire durante el mezclado 

concreto, esta puede ser natural o al 

propósito. 

REACCION ALCALI: Es la suceptibilidad de un aqregado de 

atacar con los Alcalis, <sodio y potasio) al 

cemento. 

RESISTENCIA DE ADHERENCIA: Es la resistecia a la separación 

de los agregados a la pasta de cemento, o del 

concreto a las Y&rillas de refuerzo. 

SACHADA: Es la acción de p~sar la medida Volumétrica. 

CAPILARIDAD: Es el fenDmeno que da como resLll tado la 

tensión su?erf icial. 

FLUJO CAPILAR: FlUJO de h~medad atraYés del sistema capilar 

CEMENTO& Es un producto el cual al entrar en contacto con 

el agua, solo o en combinación con agregados 

p•trecs o similares tiene la propiedad de formar 

una masa ~ólida y resistente. 

CIMBRA: 

CLINKER1 

Recipiente en el cual se coloca el concreto fresco 

y sirve para dar la forma definitiYa del mismo. 

Materiales que son fusionados juntos a base de 

calor, para manufacturar cemento. 
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COHESIV01 Es la propiedad del cemento que al quedar en 

contacto con }O§ elf!1Mentos del concreto los 

mantiene juntos durante el mezclado, el vaciado y 

la operación de acomodo. 

CONS l STENC 1A: La relativa habilidad de 1luir del concreto 

fresco. La medid& u5ual de consistencia es la 

plast1c1dad. 

CONSOLIDACIONt Es el resultado de la vibración del 

concreto para reducir el contenido de huecos al 

minimo práctico. 

CURADO: Mantener la temperatura y la hOmedad en el concreto 

fresco, puesto y durante un periódo determinado 

para asegurar una h1dratac1ón del cemento. 

DENSIDAD: Peso por unidad de volumen. 

MODULO DE F HlURA 1 Es un factor empir1co que se obtiene 

sunando el porcentaJe de un agregado simple, 

retenido en cada una de las series especiftcas de 

mallas y dt<J1de la suma entre 100. 

FRAGUADO DEL CEMErno: Oesarrol lo de la rigide:: de la pasta 

del cemento o concreto. 

GRANULOMETRIA: Método por el cual podemos determínar la 

graduación de las part1culas en una muestra de 

a9rQgados. 
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GRAVEDAD ESPECIFICA: RelaciOn de un peso de material, al 

volumen que desplaza. (peso/volumen). 

CALOR DE HIDRATACION: Calor envuelto por reacción quimica de 

una substancia con agua. 

HIDRATACIOtJ: Reacción quimica que se produce entre el 

cemento y el agua, la cual da al cemento la 

propiedad de pegar los otros in9red1entes. 

MUESTRA REPRESENTATIVA1 Debe representar al material tal 

como va a ser proporcionado y me=clado. 

TAMA~O MAXIMO DE AGREGADO: Las partículas más grandes en 

tamaño que se presentan con suf iciante cantidad 

para afectar las propiedades de la mezcla de 

concreto. 

PLASTl~IDAD: La propiedad del c~ncreto fresco que deter~ina 

su resistencia a deformaci6n o S\1 facilidad de 

moldeo. 

PDROSIDAD1 

PUZOLANA: 

La relaci6n comóunmente expresada por el 

porcentaje éel volumen de huecos en un material al 

volumen total de esté, incluyendo huecos. 

Es un material el cual no posee algo o nada de 

propiedades cementantes y químicamente reaccina 

con el htdróKido de cal en presencia de humedad 

para formar co~ponentes con propiedades 

cementantes. 

RETARDANTEt E• un aditivo el cu~l retarda el fraguado del 

cemento. 



REVIBRACION: Una segunda vibraciCn aplicada al concreto 

fresco. 

SANGRADO: El movimiento hacia arriba del agua de me:cla 

através del concreto fr•sco, en la superficie en 

el momento de acomodar el concreto. 

SATURADO Y SUPERFICIALMENTE SECO: Condición óptimA del 

agregado en la cual ni toma ni cede a~ua. 

SEGREGACION: Es la tendencia d~ los materiales de concreto a 

clasificarse. 

TRABAJABlLIOAOc La 1acilidad con la cual el concreto puede 

ser colocado. 

VlBRACIONi A~1tac1ón enérgica del concreto producido par un 

aparato de osilación mecanica paro ayuda~ la 

consolidaciOn. 
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