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INTRODUCCION 

PDr el l8rgo transcurrir de loa años, la odontolo¡ría ha 

tenido que ir evolucionando sus técnicas; encaminadas a la 

obtenci6n o mantenimiento de hi s:J,lud del ser hurnnno. 

I,a pr6tesis fija, es umt de las ramas de la odontología 

que ha prei;;~nte.d() muchos avances a la fecha; uno de ellos es 

la elaboración de pr6tesis I'liaryland y Rochette, que en el pre

sente trabajo ocupa. _Es~a~ PEO:te~sis conservadoras h,,ª tomado 

in·terés por p¡:¡rte del dentista,, ya que present.;on desf"aEte m_! 

nimo a les piezi4s contiguas, son de poco tiempo de eleborr1--

ción,,, y económicas, 

Me avOc~ré e trata,r el a,specto de retención, por ser un 

tr¡;¡tpmiento. 
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GUIA ANATOMICA PARA REDUCCION DE ESMALTE PARA RETENEDORES 

GRABADOS AL ACIDO 

ll!ediante un método nuevo y sencillo de retenci6n, vincu

lando el grabado del metal con el grabado del esmalte r.:uede 

darse apar~.encia dental. El procedimiento ofrece un sistema 

innovador para l:;i adherencia de retenedores al esmalte en vez 

de leretenci6n intracoronal. 

la técnica re·1uiere una reducci6n superficial del esmal

te en la superficie lingual y proxime.l de los dientes. 18. pr~ 

paraci6n del esmalte debe eer apr0ximadaiuente de ''.'-2 a 0.1mm 

de profundidad. F:l contacto de la dentin8 8 la resim; no es 

es recomendable porque la uni·.ín de lP dentitm a la resina no 

ee adecuadB. Otras consideraciones rer¡uieren evitar le exces_! 

v~1 fuerza oclus8l y penetrE;ci6n máximH de lt' ref'ina dentro de 

los poros del esmalte y metal sellado. 

Ia consideración más gr<:1.nde para obtene:r un buen resulta 

do en ~l sellado al leido es la facilided de retención Jel 

grosor del esmalte, conforme a la variedBd y lP loc~·lizaci6n 

de los dientes. 

Bsta inve!:tiw;ci6n midi6 el promedio de esmalte en ginp;.!_ 

val, centro y tercio oclusnl (incisal) de las superficies lir! 

guales de los dienteG. 

METODOS y_ Jlí!\TERIAl 

Diez dientes s::inos de cada denominaci6n extraídos en tra 

tamientos ortod6nticos, por lesi6n periodontal, constituyeron 

le poblac i6n experiment8 l. El núrnero de mueetrfls ful~ 198. Los 

diente:? fueron stunerP'idos en un'-' Rolución fisio]ÓgicE• de J a 

35 díae ~ntes de ser utilizados. 



Las muestres fueron seccionPdas longitudimalmente de la 

cara. lingual e. la mitad del axis, 

Ia conei~tencia del esa1alte fué medida en tres sitios. La 

medida gingival fué aproximadélrnente 211un,, de oclusal a la uni

ón esmalte-cemento. Esto permitió una medidH oclusal 2llllll, ha-

cia la supueste línea gingival marginal. El tercio medio fué 

Jlledido en la máxima convexidad lingue de los dientes posteri

ores, y en el cíngulo en dientes anteriores. 

le. medidu oclusal (incis;:il) fué hecha sobre un.:c línea im~ 

gim<rie horizontal 2mm apical hasta lF.1 cim::1 de la cúspide, las 

mediciones fueron realizad~1s en labore.torio con ayudE1 de un e~ 

libredor ce paz de :nedir·déc imr~s de milímetro. 

RBSUITADOS 

Las .medidas y desviaciones standars se cmuestrim a cont in:!! 

ación. 
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!El espesor del esmalte en Eir:giv¡cl ¡..1resenti· e:.=pacio de 

0.2 a 0,1! mm. En el tercio medio de los dientes enteriores pr~ 

sentaroa el espesor promedio de esmalte de 0,4 rr o.e mm. Los 

dientee poeteriores tienen .r;ayor espesor de e~111éilte de 0,8 ha§. 

ta l.J ;n.n. lH medid'.' incisf1.l present5 un proit.edio da 0.9 a l.2 

milímetros. ro~ dient~e 90eterioras tienen ~ás 0sme1té~~~ ~l 

{irea oelusf.il, extendiéndose el es9e¡;:or de 1.1 a l.o mm. 

J;JSCUSION 

r, a reduccioon de es.1:alte r;:-.1ri. retención el•¿ un retenedor 

por greb::ido al ficido debe ser je o. 2 a0.4 .nm. Con exerci6n del 

tercio ,o:ü1p:]va1,· el espes•.1r del esmalte 1:ermit0 tal reducción. 

I.a coni.:.istenc].a en ]8 seneración del_ terc-io ,n:in..<IiV<"l en 

promedio Pc-510 eirv.., por<· pr·>nc)rcionur ur1 fino b1cE'J p;•ro el re 

tenedor. 

El promerliD 1mr1• e·¡ ,,_oJde pudo oer ucterm:ín,,do por lé< o--



clusi6n anterior de la reducción del esmalte. la habilidad pa-

. ra crear un apoyo oclusal o lingu.e.l aumenta la superficie para. 

el sellado y f11cilitar lu distribuci6n de fuerzas oclusales, o 

en el cín,wlo de dientes anteriores, pudieron prepararse pDra 

preservar su máxiiue. convexidad. De t~:l modo que sirve de apoyo 

oclusal a los dientes posteriores, el espesor de es11telte hacia 

la ere E-ta m~·rgin<il es 2 rrun aproximadamente. Reducción de 1 mm 

de esma.lte sobre las superficies, permitieron un apoyo oclusel 

e.decuado. 

I.os datos de éste artículo fueron deriva dos de una pobla

ción homogénea de c'aucasoid Itf'.lians. las coracterísticas ra-

c ia.les y étnicas no pueden indicarse pera otros ¡;rrupos. Otras 

pobl8.C iones étnicas presentan di versa ana.tom:l'.a. 

El dentista requiere huténtica medida para mejorar el se!: 

· vicio al paciente previendo preparaciones conservadoras con m~ 

ximR retención en rest•ur~ciones enlace-resina. 

El eepee;or reco:aendado parH un retenedor es 0.3 a o,;; .i.m. 

Reduciendo el esmalt.::? de C.2 a 0.4 mm. la p::;sibilida.d de fuer

zas trAUJ1ÁtiC(lf' oclusales p~ira lti retenci6n es reducida o eli

mim1da. Esto reduce presión sobre la resine unidt1. 

GONCLT!SJON8S 

Ia extensión y esoesor de esmelte permite realizar adecu.§. 

da reducci6n pare retenedores grAbados al ácido. 

F.l contorno r,ine;ival de esm¡,1lte debe servir ioólo pr.:.ra pe!: 

mitir un bisel. 

los datos menciom~.dos erí lbs resultados sirven como Unf; 

p,ufa p.:ir:1 deterrniria:r;:L8c. proftind!da.d de reduce ión e.1 esmiü te. 



UNA ALTERNt.TIVA P1\RA GRABÍ\R RETENEDORr.·~S COLADOS 

Uno de lo!:' m13s L.portanteo riv,~nces en prostodoncie. es el 

desarrollo de retenedores unidos con resina o "Puentes lilary--

land". Este sisteuw. evi t:i ln necesidad de preparaciones exesi

vas de J.os dientc0 s pi:Uiree, Este avance incluye la reducci6n 

de tiempo en el tr~tumianto en el paciente, tiellipo en el labo~ 

ratorio y costo. Estudios clínicos han demostrado la efectivi

dad de 1fate traté1rniento, el cual es usado en varios peisee del 

mundo. 

Hecientemente un m:iu1ero creciente de dentistas en los Es

tados Unidcs hnn. reportado que lF. resteuraci6n no es te.en efec

tivs como prevüimente se crey6. F.l problema parece s.er una se

paración de lr· restsun1ci6n de los dientes pilares preper1:1dos. 

Han hBbido reportes de aJ.gunos pacientes que han aspir>.do o 

tragi:;do lE rN.:taure c i6n. 

El fr8C8SO generEtlmente ocurre en le interf~ce metnl-res! 

na con nlgunos problP.mer, potenciales. Estos inc:luyen el iw.'lde

cuaa.o gr"b13do de li-s superficies del retenedor n¡eti;lico, lfl 

cont~1minr~ci6n de la superfj_cie 13ntes ele lE1 cementé1ci6n ,;; J.c in 

complet¡; colocr;cj.Ón de lf n;i:-:tauraci6n durnnte el proce:oo de 

cernent~ción. la contemin2ción, pueae ser de lE ~~ljv~ o por el 

contEicto m2nut:lcon lfl superfic:ie grHbada. fü.tjo una u otra con

dición el aeente cementante no puede fluir dentro de la rnicro

estructur8. e;e!)ernda por el proceso de .::rab8do electrolítico o 

químico. 

Recientemente· dos a.lternativas han sido recomende.dae pi=n. 

la téc1üc11 de gr<1.bado químico o electrolítico. I.e. primera con

siste en J.r coloc·-1ci6n de per;ueños criste.les r1e cloruro de ::;o-· 

dio sobre lP euperficie del wodelo cie yeso en la región donde 

el ufatr6n será hecho. 1'1 pptr6n eic ,c;en<?r0do sobrP los pequt.1.ios 



cristales, y los cristales SE• linos en turno son lave.dos antes 

del proceso de investimento, Este método genera una. superficie 

irreguli:;r que, después del colado, es Cé•paz de retener el ce-

mento. Debido aque un número de variables estan involucradas 

con esta técnica, se hR ~enerado poco interés. 

Otro método prometedor involucra el uso de un patrón de 

malla con un diseño similar a una. tela de alambre. El patr6n 

es colado sobre la superficie del cole.do, en donde el pa.tr6n 

esta por ser hecho. la cera es a.fia.dida. a esta superficie y co

ledo en forma convencional. la localización periódica y rutin_g 

ria de pequerias retenciones eobre le. superficie de un medio e_! 

celente pe.re le. rt=tención mecá."lic0 del agente cementan te. UL1a 

de las ventajas bÓsj_cox de este sistema es aue puede ser use.do 

con todas las Aleaciones dent<iles disponibles actualmente. El 

grabado químico o electrolítico, puede ser usado en un número 

limitado de oleaciones. Este estudio fué conducido para deter

minar la efectivided d~ este m~todo sobre la retenci6n de age~ 

tes cernententes de resine comparado con lfs tdcnices de grGba

do convencion0les. 

Tres tipos diferentes -de-a.J.eacione:o í'ueron incluidas en 

el estudio. Bst~·s .'{ los diferentes ae-entes cementantes utiliz~ 

dos en conjuci6n con los análisis de adheeividac.I. estru.,. incluí

dos a continu~'ción. 

Material 

Harmony Hard 

Ilowrey Nn. 25 

Rexilium IJI 

Fabricante 

':lilliams Cold Co. , 
Albany, N.Y. 

·1-l.E. :v:o·.vrey Co., 
~>t. Paul, h'linn. 

Jeueric nold Co., 
f1.lbtin:y H. Y. 

Tipo 

'l'ipo 111 
gold alloy 

úg-Pd 

Bese metal 



Duralingua l Bond 

Resina 

Agente lustra~ 

te. 

Resina 

Agente lustraa 

te. 

Los patrones parn todos los especímene's fueron generados 

de una hoja de cerr-; pura bases. Los. discos resulteintes fueron 

de 11.5 mm de diámetro y 2 mm de espesor. r.os patrones de me-

lle Tiuri:.linguBl fueron unidos a un l~•do de los discoe. Un ene

lizador micr6erEfo electr6nico d-e uno de es·tos patrones se en-

cuentr<·, edjimto n. eete tre.b8jo, 

l.- los patrones sif'Uientes fueron compuestoe en m1)ltiplos de 

5, trat::dos con un a.rrente hidrat:::nte, e investidos E;l va.cío. 

Un investimento adhesivo ¡::y9sum fué utiliz<,do en conjuci6n con 

18 eJ.eFJción de oro, .Y un investimento adhesivo de fosfato fué 

utilizado par~ el metal base y les aleaciones plata-peladio, 

Toéloe los investimentos fueron ccüente·dos y col<idos de a

cuerdo a las instrucciones del í'Fbric<0nte. Ia Ei.leación de oro 

fué col8d8 me,iüint .. : el uso de unE• l!!~quin~· coladori-: eléctrica 

sprin,cr-:vuond; el resto de lF.•S aleaciones fueron coladas con u

na unidad col;., dora induct·'.'X'F•. Después de l?. remoción ae los in 

vestimentos, los colador fuerJn 8ren' cto2 con firnis u:;rtícv.les 

de alúmina, cort8dos del boton .Y J.LnpÍ[4dos c:.m un1; eo1uci6n ele 

HCl al ir:: f, .• Cad.-, especimen ftHo! limpiRdo uJ.tré•S~nic:imente du-

rF1nte un míni:f,o de 15 mins. Los ejc¡:iplr-ires fu>?ron entonces l~;-

v;,;dos en ~1111.w rlioniz!'ldn y seca<los p<1ra. ser pup_rdf!dOs. 

Coda unc1 de lFs cnin11o¡o;iciones fueron divididns ¿n trer; 

tST~ TESIS 
SALJR DE 

~m Df5E 
LA mi>i.WJEG.~ 



grupos y sujetos a .las siguientes condiciones; 1) Grabado quí

mico con la m!'.lla metá.licfl del patrón sobre la superficie, 2) 

Grabado químico sin esta malla sobre la superficie, y 3) la me 

lla metálice del coledo sobre le. superficie no grabada. 

la aleación de oro no fue sujetada a gr~·bado porque no 

hay soluciones disponibles ps.re esta aleación. las aleaciones 

de plata.-palDdio fueron electrolíticamente e;rebadirn duninte 3 

minutos en l<! siguiente electrólisis: 4ml de agua, 10 mg de 

NaF, lOmg de NaNOi, .Y agua suficiente para hacer 200 ml. I.a C,2. 

rriente fué mant€niila a 250 mA;'cm~. Los colados fueron entonces 

limpiados ultrasónicamente en une. solución consistente de J.Oml 

de cada uno de los concentrados de áciC.o fosfórico y sulfúrico 

y lfO rnJ. ele 2.''1).·, J. '·''-"~.;:e c.~'"" ;:<1:.c... C:.hl~,:L:o::, ''Le y dejados para el 

adhesivo subsecuente. 

Las aleaciones de metal base fueron electrolíticemente 

p;r"lb.-?.daf: en unn solución de ácido sulfúrico al 10 ~(. duri.mte 3 

minutos y a JOO rnA/cml, Después se limpiaron ultres6nic:;;mente 

durante 15 min en una solución de HCl al 18 1', lavados con 8-

gua éiioniz2;ca, y dejEtdos pr,ir.':1 lH adhesión subsecue11te. 

FRCJC~:DI>Tf~l''.TO ADHE~JVO 

Las fi;u~r··ero uni,)nes de 2 agentes ce:nentaaten de rei:.,ina. 

p;:1ra. h•s .,,iferentes Hleeciones fueron determinHd~1s medi;;inte el 

uso de un enarato modificfldo de Kemper/Kilit:m. í.;J. sistema fué 

dise !a.do para me•nt<':'ner un lineaJuiento propio y constante dur&n 

te la cementación y adhesi6n. 

Después de r:ue el disco fuera insertado en la retención 

del ejemplRr, le. superficie metálica fue cubierta. con un ae.:ente 

adh1rnivo npropiado. La co~'ª de bronc~ opuesta fue obture.da con 

uno de los •Jf:entes cement~rltes de resirlfl .Y colocudos en posi-

ci6u. Un peso de 50fl mg fué coloc,oido en 10 alto del ensamblaje 



y mantenido-por un miniino-d.e 10 minutos hasta que el agente e~ 

mentante polimeriza. 

Todos los ejemplnres fueron entonces terrnociclados 500 V2_ 

ces en a{'.Ua a temperatura de 5° y 50"C. El aparato alineador 

fué utilizadoy c1•da especímen fué transferido a la 1118.quina an_§; 

lizadora Instron Universal ( Instron Corp., Cantoz1 Mass) para 

la adhesi6n a una velocidad de O. 5 cw/min. Los resul t&.dos de 

las varias combint'1ciones fueron estudiados por un analiz;:;.dor 

múltiple Newman-Keuls. 

RESUIT1\DOS 

El éxito en la obturaci6n de una reproducción B.9.tisfacto

ria de la. configuración de la m<1lla sobre h1 superficie del C.2_ 

lado de pende del uso de un ~gente humectante. Con un analiza

dor micrógr~ifo de electrones de 18 SU'fierficie de la malla del 

colado con y sin el uso de un "dEJbubbleizer" se muestrim. Como 

se esperaba, el uso de un Agente humectante de coino resulta.do 

una su9erficie més detalla.da debido que a Ja superficie de la 

malla de cr·ra no es suficiente humectedv por medio del invest! 

mento del cola.do. lB aleación d8 metel base t'.Pncr6 coa::: is tente 

palsdio o de oro. 

El vr;ilor ae l:?. fuerza de uni6n de loi' 2 diferentes agentes 

cemr:mtantes y lP.s diferentes alea.ciones pi=.r<t CHd1; uno de los 3 

dietintos tratamientos se muestren a continm•ci6n. 

So 
c. c. 
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Las condicj.ones ste.ndard son da.tos en lo al to de cada histogr§!_ 

II!ª· 
No se dan valores pa.ra el oro en la condición del grabado 

debido a que no hey agentes disponibles para este propósito. 

'!'odas las otras condiciones 1 sin emb<>rc;o, estE•..tl representadas 

por medio de las ¡rráfic8s. Las superficies de les mallas no 

grabsda.s geni::ral:nent,?. fueron ten efectivas como aquellaf'. que 

se gra.br:i.ron. Adem:fa, el efecto del tipo de alea.ció.a tovo poca 

influencie. sobre 18 fuerza de unión. Est8 releci6n puede ser 

d.;;mostra.da mediante l:oi co,npRre.ción de d<•.tos en bnses individu

ales como aparecen en los siguientes cuadros. 

Efectos de la fuerte unión de lf..1 superficie tratada de h ale.?; 

ción met~ l base (lbs). 

Cemento GrE•ba.do 

Comspan 34.2 

DurE< line;ua l 25.6 

Malla 

42.3 

33,0 

41.8 

31.8. 

Efectos de superficie tratada sobre la fuert '.:i unión (lbs) de Q 

leación plata-paladio. 

METAL rrn;,BADO 

Cemento Grabado Mallay ... i;,rabado 

Comspan 34.0 32.0 37.0 

Dur1,1 l inP1té! l 23.6 :'13. 2 

Puerzas de uni6n de dos cementos de &leaci6nee en diferente su 

perfic i e tratad~·. 



SUPERFICIE TRftTADA 

Al.eapión Gradado Malle Malla. y graba.do 

Bese metal 29.9 37.8 36.8 
Ag-Pd 32.6 27.8 33.0 

C'ro 30.0 

Fuerzas adhesivas de la diferente superficie tratada utilizada 

en conjución con las tres aleaciones. 

Aleación Comspan Duralingua.l 

Rexillium 

Ag-Pd 

Au 

39.5 

34.6 

34.8 

31.l 

27,0 

25.2 

I.os valores P[ffH las superficies de la malla fueron al fi 

nal tan buenas como pera li:.s otras condicione::: incluídes en el 

estudio. En general los valore:::. obtenidos con el agente cemen

tamte Comspan fueron m;:,yores que las ob·tenidas ccn Durelingu·" 1 

aunque lr;is diferencias no fueron importantes est~1 dístice.Hente, 

p<..05), 

El e!'flcto de la.s condiciones de le superficie de lr:i. alea

ción plete-paladio fueron esencialmente lf;s mismss ri,ue pnre 

les cowposiciones de metal bese ( cuadro 11). Con el metal ba

se Hexillium, loB V81ores de la fuerzr< de unión parH las i;._lea

ciones .Ag-.l:'d p:eneral;i;ente .fueron mnyores para 18 resin<i Coms-

pan comparP.do con e1 adhesivo Durr,lineual. Otre vez., les dife

rencies en vr.ilores p11r::i les aleacione:;: de oro con los 2 dife-

rentes sp·entes cerr:entantes fueron ti:.mbién detectadas. Las dif~ 

rencias cm VHlores de las diversas condicionee no fueron si¿:n1 

fica.tivpr, p <.o:.. 

I,oi-J val»res de los diferentes t:J.poE rte ap:1rntes cementE·n-

tE'S uoscio"' er.. conjunción con l&L'- diferE-nte::> <•leacione:c y l:=is d 

diferentes con~iciones de le !"uperficie son mostrados en el 



cuadro .IIL Los más altos valores de fueru~ de unión fueron ob 

·tenidos con le. aleación de metal base en le cual la malla fué 

utiliuida con o sin grabado electrolítico. En ambas circunsta.Q 

cias los ve.lores de es·tas dos condiciones no fueron importan-

tes, 

Los valores del diferente tra.temiento de la. superficie en 

conjuci6n con los distintos agentes tie unión par8 los 2 agente 

cementantes no fué significativo estadísticemente. 

DISCUSION 

De los resultHdos de este estudio es aparente que el sis

tema de mella utilizado es un método aceptable p8n• la unión 

de la resinR a. la.s superf'icies metálic~,~s. A decir verdad, I.a: 

fuerzn. de unión fué siempre al finnl tan buen11 como les super

ficies(·que fueron solamente grab;:1fü;.s. 

La. superficie de le. malla un níunero de ventajas sobre los 

métodos convencionales. Primero, el sistema da u11 medio pnrFi l 

la unión virtualmente de cualquier m::.d;eri,:•l c:c ru .i.:a.·· <.: C'' .. ;',l····· 

,-_1.:ir·r l;ipo de aleación de colados dentales. Aunque el p,:r:1bado 

químico. y electrolítico es usFdo rutinarü•mentc con bueno~' re

sult?dos, el nÚlilero de sistemas de aleaciom.>s quro: responden fil 

grab:ido es limitado. La.s aleaciones de oro, p1Ed;¿1 pnladio, y 

algunas de 1 s m8s recientes aleaciones no pueden ser grabada~· 

adecuad<3mente. 

Otra ventaja del siste111a de ru.;1lla es 1~ue un~t superficie 

condicion::•.d8 propiamente es reconocible por su relfltiv8. bnj<i 

magnific:~ci6n y posiblemente ¡wse desa'.lercibidf' por el ojo. 

Las superficies grabadas convensionnles, no pueden ser exmni

nad!.'.S per>~ determinar su rrntencüil ª'' unión. l:.:1 8istem(~ de ma

lla eliminn la necesidad del ~uipo y proceso a~ociadoe con el 

p:rnbado químico o electro l ít ko. fim· lmente, 1'1 pote ne üil pi;i.r:::i 



parF.i la variabilidad en lB. prepnraci6n de una superfi::ie apro

piada es .reducida. 

La examinRci6n mediante un anali2ador min6erafo de elec-

trones mostr6 que el uso de un agente hwnectante fü1 al patrón 

de la malla más deto.lle y profundidad , engrendeciendo las car~ 

cterística.s retentives del acentehwnectente da al patrón de la 

malla más detalle y profundidBd, ener::indecie!1do las caracterÍ§_ 

tics:is retentiv:1s del acente cementE;nte de resina. 

Bn r;eneral, los fuerzas de unión asociados con los 2 dif§. 

rentes ap;entes C8ment.;ntes de resine. fueron diferentes. Los V.§1; 

lores de la resina ·::omspan fueron mayor qu0 el a ·ente Duri=üin

gu;:;.l observados er los metoJ.es RUHlizariof;. La examinaci6n de 

las interfaces fr;,;cturadas con un aniü:\.zador micrógrafo de el§_ 

ctrones no mostró jifer'"ncü•s sienific<'1tiv'"s. 1.:onFecuentemente 

es posible que las diferencio.s en las fuer:~as de unión pudie-

r::m estar rcle.cion,.di:«s con las inherentes propiedade::c mecáni-

cas, de los BKenteE cementantes por sí mi2mos. 

El W'O U.el er<>béldo electrolítico en conjuci6n con la ma-

lla engrPnuece l;:;s cE<re.cterístic:ss de lGs aleaciones 1\<!-Pd pe-

ro de las hechas de rnetc-11 b<.tse. I.<is innoveciones, aunr¡ue no 

son imporkntes estudfrtic· memte (p ~ .05), po:3.rfa.n ser e.tribu_! 

dos a los defectos adiciomdes crendo::: ,~,or el grélué1do, 

C ONC IUS J ONt=:S 

Los resultt~do.s de este estudio de:nostraron que la superf,i 

cie de 18 m~ci11a cohid~ puede servir como una alter11a.tivr.'. al gr 

ere.be.do quí:nico o electrolítico. Ademús los sistemas de malla 

pennite Rl dentista la adhesi6n de cualquier metal a las supeE 

ficics de esmalte ,"rab~1dos, especialmente l8s aleaciones de 

oro y aquellas cnn ~lto contenido de pel~dio l~s cueles no ti-



Otra venti:1jn es la habilidad del dentista para determinar 

las condiciones de la superficie apropiadadel metal. En el uso 

del grt·b~ido electrolítico, es difícil para el dentista o para 

el técnico dental detcrmine.r si ls. superficie esta preparada ~ 

propiadsmente para la reteneión del agente ceu.enta.'1.tc de resi

na. Ei:1 consecuencia, la eliminación del proceso de grccbado es 

una ventE!j8 desde el punto de viste.. de costo, tiempo y posible 

salud. 

Fim•lmente, desde el punto de vista clínico, debe ser no

tado decolorr-<ción rris8sea comunmente tr<-1nsmi tidG 8. través del 

esmalte cuemdo el colado de los retenedores prrbr>.dos son usa-

dos, lo que no 8parece con el sistema de ma.llas, La razón pue

de ser relativc; a ln pérdida completa del contacto metálico eQ_ 

bre 12 super~icie lingual en la cual el nitenedor esta unido. 



METAI, GRABADO POROSO PARA AUMEN'r.l\R RE'rlr:NCION DE UNA PROTESIS 

ROCHETTE 

rn perf'orado de dentadur<:.s parciales fij8S Hochette tie-

nen buen servicio como l;:;, primera ¡:;ener1'wi6n macror0tentiva u

niendo prótesis con resina., pero tienen que reempl8zar al graT 

bado microretentivo, el 170.bE•do Marylend. El perforfl.do comun-

mente falla en 18 interfece resina-metal y recementar sin me

joría en l& uni6n resin&-metal es probable que termine más ad~ 

lente en fractur¡:¡. J'liodificaci6n c1e un metal precioso parél pró=& 

tesis Hochette, la adición de poros microrc~c,t:i.voc .. ·.~; 1;,r.tc.:\ 

grabando f:l voluntad awnenta estE1 retensi6n. 

PROCEDDHEHTO 

l.- ('orno unri prótesis Rochette lle!"~! a ser liber'-•da, remover 

el remP.1nente del ar-ente de uni6n de los dientes y retenedores 

con escalas ultra.s6nicaE. 

2.- Componer el metal de las superficies dentales. 

3.- ~emover el lustre de las superticies proxi:nalee del p6nti-

co. 

4.- GrebEJr con m~•terial Inzoma P990 Interzom1l (Ivoclar A.G., 

Schi=inn, Liecht<'nstein)suavemente sobre 1<1s superficies Jel me.;.. 

tel. 

5;- Secai· eon r-1ire cr:1liente, lH pr:hesis por l.5miri. a 970' C. 

6.- Aislar y grh1bar los diei.ttes a retener. 

7 .- Recement.-ir lA prótesis con resins uniendo cemento. 

e.- fostener en imperficie v-·l·1tim· del m~1xilc1r, ant~rior la 

prótesis, no en cont:.:.ct::i directo los incisivos EY'''h&r con ndi

ción de resine. foto-poli111erizabV~. (silux, 3!.l r.o., St Paul, 

lilinn). 

:;:1 proccdi:niento de ¡rrnb:-do con meto L r¡orono ~l volunt.O?d in-

Cl'·:;mentEi lt" retención de ln Aupe1·ficie retenedora y me,iora el 

pronó:~tico f''.•ra erte tipo de r~st:-Jurr,ción. 
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