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INTRODUCCION 

. .. • . 1 2 
UN PACIENTE CANDIDATO PARA USAR UNA PROTESIS FACIAL,' ES 

AQUEL QUE TIENE UN DEFECTO EN LA CARA, CABEZA O CUELLO, PROVOCA 

DO POR LA CIRUGIA DE UN CANCER 3 O POR UN ACCIDENTE, EL CUAL NO 

ES POSIBLE REHABILITARLO CON CIRUGIA, DEBIDO A LA AMPLITUD DEL 

DEFECTO O POR FACTORES QUE IMPIDEN QUE EL PACIENTE SEA ~OMETIDO 

A UN ACTO QUIRURGICO, COMO PUEDEN SER PROTOCOLOS DE RADIOTERA -

PIA O QUIMIOTERAPIA PREVIOS, O BIEN EN UN PERIODO DE TRANSICIÓN 

ENTRE ESTOS Y LA CIRUGIA. 

SE DEBE REHABILITAR·A ESTE TIPO DE PACIENTES, LO MEJOR Y 

LO ANTES POSIBLE, DEBIDO A QUE SON PERSONAS CON GRANDES DESFI-

GURACIONES FACIALES, LO CUAL HACE QUE POCO A POCO SE VAYAN AIS-

LANDO DEL MÉDIO EN EL QUE VIVEN Y AÚN DE SUS FAMILIARES. ÜESA -

FORTUNADAMENTE CUANDO EL PACIENTE TIENE UN DEFECTO DE ESTE TIP~ 

ESTE SE VE MAS AFECTADO, TAL VEZ MAS PSICOLÓGICAMENTE QUE FISl

CAMENTE, DEBIDO A QUE NO ES TAN FÁCIL OCULTAR UN DEFECTO EN ES

TA REGIÓN, COMO EL OCULTAR LA AUSENCIA DE UNA PIERNA O BRAZO -

CON UN PANTALÓN O SACO, TODO ESTO TRAE PROBLEMAS DE DESADAPTA -

CIÓN Y PSIQUICOS PORQUE SON PERSONAS QUE NO ESTAN, NI SE SIEN -

TEN COMPLETAS. ÜE AQUI QUE ENTRE MAS PRONTA SEA LA REHABILITA -

CIÓN PROTÉSICA DE ESTOS PACIENTES, MAS FACILSER·ÁSU RECUPERA -

CIÓN PSICOLÓGICA Y FISICA, REDITUANDO EN UNA MEJOR CALIDAD DE 

VIDA PARA ESTE TIPO DE PACIENTES TAN PARTICULARES. 

EN EL DEPARTAMENTO DE PRÓTESIS MAXILOFACIAL DE LA DIVISIÓN 

DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ÜDONTOLOGÍA DE LA 

UNAM. Y EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, SE EMPLEAN 
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ALGÚNOS PIGMENTOS PARA EL CARACTERl2ADO INTRINSECO DE SILICÓNES 

GRADO MÉDICO EN LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS FAC_IALES, LOS CUALES 

SE EMPLEAN EN FORMA EMPIRICA Y POR LO MISMO SOLO SE CUENTA CON 

LA EXPERIENCIA PROPIA SOBRE LA DURACIÓN DE LOS PIGMENTOS QUE SE 

USAN EN ESTE T 1 PO DE PRÓTES 1 S, COMO SON P 1 NTURAS DE ÓLEO Y MAQUJ. 

LLAJES COSMÉTICOS, 

EN PRÓTESIS MAXILOFACIAL CONTAMOS CON UN MATERIAL Q,UE DEBJ. 

DO A SUS CARACTERISTICAS, SE HACERCA AL MATERIAL IDEAL 4 ,S P~RA 

LA ELABORACIÓN DE LAS PRÓTESIS~'? PERO LOS PIGMEN~OS CON LOS 

QUE SE CARACTER 1 ZAN~ L 1M1 TAN POR LA DECOLORAC l ÓN QUE ,sur~E~. 9 

EL USO DEL APARATO POR E[ PACIENTE. LAS PRÓTESIS SE TIENEN QUE 

PIGMENTAR PORQUE LOS SILICÓNES TIENEN UN COLOR BASE TRANSPAREN 

TE 4 O BLANco6 Y ES NECESARIO DARLES A ESTOS UNA COLORACIÓN PARE 

CIDA A LA DE LA PIEL Y HACERLOS LO MAS NATURAL POSIBLE, PARA 

QUE LA PRÓTESIS SE DISIMULE CON MAS FACILIDAD Y CON ELLO EL 

PACIENTE SE SIENTA MAS CÓMODO. 

EN INVESTIGACIONES REALIZADAS FUERA DE MÉXICOlQ SE PROPO -

NEN ALGÚNOS MATERIALES DE PIGMENTACIÓN CON LOS QUE SE CUENTA EN 

EL PAÍs! 1 COMO LO SON LAS PINTURAS DE OLEOSi Y OTROS MANUFACTU

RADOS POR COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERo 12 Y QUE DEBIDO AL LUGAR DE 

FABRICACIÓN Y SU PRECIO, SE SALEN DE NUESTRO PRESUPUESTO,NO ES 

FACIL CONSEGUIRLOS Y MUCHO MENOS ADQUIRIRLOS. 

LA VIDA ÚTIL DE LAS PRÓTES1s 13 • 14 NO SOLO DEPENDE DE SUCO 

LOR INTRINSEC0~ 5 • 16 EL CUÁL DEBE MANTENERSE EL MAYOR TIEMPO PO-

SIBLE, SINO TAMBIEN DE LA DURABILIDAD DEL SILICÓN; OTRO FACTOR 

QUE SE DEBE TENER EN CUENTA, ES EL DESGASTElQ Y DECOLORACIÓN 

QUE SUFRE EL MATERIAL POR EL DESGASTE MECÁNICO DURANTE LA LIM -
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PIEZA, LOS DETERGENTES, EL SOL Y LA HUMEDAD. 

ÜTRO TIPO DE PIGMENTOS QUE SE EMPLEAN EN PRÓTESIS MAXILO -

FACIAL, QUE SON LOS UTILIZADOS EN PRÓTESIS OCULAR, QUE HASTA 

HOY NO SE HAN EMPLEADO EN PRÓTESIS FACIAL, SON LAS FIBRAS FLOCK 

LAS CUALES ESTÁN HECHAS CON FIBRAS DE RAYÓN Y LOS PIGMENTOS FE

~ROSOS, LOS CUALES EN UN PERIODO DE TIEMPO SIMILAR AL DEL USO 

DE UNA PRÓTESIS FACIAL SUFREN POCA .DECOLORACIÓN, LO CUAL PODE -

MOS COMPROBAR PORQUE UNA PRÓTESIS OCULAR LA PODEMOS EMPLEAR EN 

DOS O TRES PROCESOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA MISMA PRÓTESIS FA

CIAL, SIN DETERIORO EN LA COLORACIÓN DE LA PRÓTESIS OCULAR, MO -

TIVO POR EL CUAL SE PROPONEN A ESTOS MATERIALES COMO PIGMENTOS 

ALTERNATIVOS EN LA PIGMENTACIÓN INTRINSECA DE SILICÓNES GRADO 

MÉDICO EN LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS FACIALES. 
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COLORANTES: SE 

CADA COMBINACIÓN DE 

-56 ce. DE PINTURAS. 

OCRE, AZÚL, VERDE. 

- 120 ML. DE 

- 60 GRS. DE F1 

- 30 GRS. DE PI 

AZÚL, VERDE. 

-24 TUBOS DE 

CORNING. 

MATERIAL 

- 1Fco. DE ELASTÓMERO 382 GRADO MfDJCO~ 

- 6 MUFLAS GRANDES. 

- 2 PRENSAS. 

- 2 ESPÁTULAS PARA YESO. 

- 2 TASAS DE HULE GRANDES, 

- 2 ESPÁTULAS DE CEMENTO GRANDES. 

CORNING. 

- 1 JUEGO DE ESPÁTULAS PARA MODELADO DE CERA. 

- 2 CAJAS DE CERA ROSA TODA ESTACIÓN. 

- 10 KG. DE YESO PIEDRE TIPO ALFA, 

- 250 ML. DE SEPARADOR YESO ACRILICO, 

- 1 VIBRADOR PARA CORRIDO DE MODELOS. 

- 1 BALANZA ANALÍTICA. 
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- 1 ESTUFA DE GAS. 

OLLA DE-5 LTS •• 

- 1 ROLLO DE CINTA ADHESIVA. 

- 50 HOJAS DE PAPEL BLANCO. 

- 100 GASAS. 

- 1 L. DE ALCOHOL, 

- 1 KG. DE DETERGENTE COMERCIAL, 

- 20 SACOS ABSORVENTES DE H~MEDAD. 

- 1 CEPILLO DENTAL MEDIANO. 

- 1 PANEL DE EXPOSICIÍN PARA LAS MUESTRAS, 

- 1 CAJA DE MADERA PARA GUERDAR LAS MUESTRAS, 

- 1 BITACORA DE REGISTRO DE DATOS. 

- 1QQ ETIQUETAS DE PAPEL ENGOMADO ( 2 X 2.5 CM.). 

- 1 PATRON INDICAílOR DE COLOR DE PIEL, 

- 4 PATRONES INDICADORES DE GAMA DE DECOLORACIÓN, 



ME TODO 

PARA REALIZAR EL ESTUDIO FUÉ NECESARIO COMPARAR LOS PIG 

MENTOS TRADICIONALES VS. LOS PIGMENTOS ALTERNATIVOS, EN UNA ETA 

PA DE DECOLORACIÓN, DICHOS MATERIALES FUERON EMPLEADOS EN LOS 

MISMOS MATERIALES Y SOMETIDOS A LAS MISMAS PRUEBAS DE DECOLORA

CIÓN, PARA DE ESTA MANERA PODER OBSERVAR QUE GRUPO DE PIGMENTOS 

SUFREN MENOR DECOLORACIÓN AL COMBINARLOS CON SILICÓN GRADO MÉ

DICO (SILASTIC), DESARROLLANDO LA SIGUIENTE METODOLOGIA. 

1) SE ELABORARON 6 PATRONES DE CERA ROSA TODA ESTACIÓ,N DE 5 CM. 

DE DIÁMETRO POR 6 MM. DE.GROSOR QUE SE ENMUFLARON POR LOS MÉ -

TODOS CONVENCIONALES EN YESO PIEDRA, UNA VEZ PERDIDA LA CERA SE 

EMPLEARON ESTOS MOLDES PARA HACER LAS 32 MUESTRAS DE SILICÓN Y 

PIGMENTO. 

2) SE ESCOGIÓ UN COLOR REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN MEXICANA, 

TEZ MORENA, PARA IGUALAR LAS MUESTRAS A ESTE TONO DE PIEL. 

3) CADA MUESTRA ENTRE SUS COMPONENTES TIENEN: SILICÓN O ELASTÓ

MERO, UN TIPO DE PIGMENTO Y UNA FORMA DE VULCANIZADO. 

4) DE CADA TUBO DE SILICÓN, UNA VEZ OBTENIDO EL COLOR DESEADO, 

SE HACEN CUATRO PARTES IGUALES, DOS DE LAS CUALES SE ENMUFLARON 

Y VULCANIZARON A TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE 48 HRS. Y LAS O

TRAS SE ENMUFLARON y COCIERON DURANTE 45 MIN A ao·c. 
5) UNA VEZ OBTENIDAS LAS CUATRO MUESTRAS SE TOMO UNA MUESTRA DE 

CADA TIPO DE VULCANIZADD PARA EL GPO, (p), EN EL CUAL SE HICIE

RON LAS PRUEBAS DE DECOLORACIÓN Y LAS DOS MUESTRAS RESTANTES 
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FORMARON EL GPO.(C),EL CUAL SE GUARDO PARA EVITAR DECOLORACIÓN 

ALGÚNA EN UNA CAJA HERMÉTICA CON SACOS ABSORBENTES DE HUMEDAD. 

6) SE ELABORARON 32 MUESTRAS, DE LAS CUALES 16 MUESTRAS FORMAN 

EL GPO. (C) CONTROL Y 16 EL GPO. (p) PRUEBA. 

DE CADA GPO. (C) Y (p) ; 8 MUESTRAS SE VULCANIZARON-POR 

COCCIÓN Y 8 A TEMPERATURA AMBIENTE. 

DE CADA GPO. DE VULCANIZADO: 2 SON DE FIBRA FLOCK, 2 DE 

ÓLEO, 2 DE PIGMENTO FERROSO Y 2 DE MAQUILLAJE COSMÉTICO. 

DE CADA GPO. DE PIGMENTOS 4 SON DE SILASTIC Y 4 DE ELASTÓ-

MERO. 

7) SE ETIQUETO CADA MUESTRA SEGÚN SUS COMPONENTES, PARA PODER -

IDENTIFICAR A QUE GPO. PERTENECIAN, SEGÚN LA SIG; CLAVE: 

(C) GPO. CONTROL. 

(p) GPO. PRUEBA. 

COLORANTES: 

FIBRAS FLOCK. 

2 ÜLEOS. 

3 PIGMENTOS FERROSOS. 

4 MAQUILLAJE COSMÉTICO. 

TIPO DE SILICÓN : 

1º SILASTIC SIN OPACADOR. 

4º ELASTÓMERO. 

TIPO DE VULCANIZADO: 

A TEMPERATURA AMBIENTE. 

1 1 POR COCC l ÓN. 
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DE TAL MANERA QUE LA ETIQUETA CON LA CLAVE: 

" <e) 2 • 4 2 • r( 
CORRESPONDE A LA MUESTRA; GPÓ. CONTROL PIGMENTO DE ÓLEO 

DE ELASTÓMERO. POR COCCIÓN, 

8) LAS PRUEBAS DE DECOLORACIÓN EN EL GPO. (p) SE REALIZA~ON DE 

LA SIGUIENTE MANERA: UNA VEZ RECORTADA Y TERMINADA LA ULTIMA -

MUESTRA, SE EXPUCIERON LAS MUESTRAS A TEMPERATURA AMBIENTE 

DURANTE 26 SEMANAS LAS 24 HRS. DEL DIA, CON SOL DIRECTO 6 HRS. 

DIA EN UN PANEL DE DECOLORACIÓN QUE LAS PROTEGIA DE LA LLUVIA, 

PERO NO DE LA HUMEDAD Y EL POLVO, SE LAVARON CADA 8 DIAS CON 

CEPILLO, AGUA Y DETERGENTE COMÚN. 
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9) LA DECOLORACIÓN SE EVALUO CADA MES CON LA AYUDA DE 5 OBSERVA

DORES, 3 EXPERTOS Y 2 SIN EXPERIENCIA ALGUNA EN PIGMENTACIÓN DE 

SILICONES, QUIENES COMPARARON LAS MUESTRAS (p) VS. (C). PARA 

ESTO SE HIZO PREVIAMENTE UNA CALIBRACIÓN DE LOS OBSERVADORES, 

PARA EVALUAR, CONTROLAR Y NORMAR UN CRITERIO EN LA OBJETIVIDAD 

DE LOS OBSERVADORES. PARA HACER LA CALIBRACIÓN DE LOS OBSERVA 

DORES, SE ELABORARON 4 PATRONES, UNO CON CADA MATERIAL DE PIG

MENTO, CON UNA GAMA DE DECOLORACIÓN QUE VA DE NULA A TOTAL. 

10) PARA HACER MAS OBJETIVA LA FORMA DE REGISTRO, SE DIERON 5 

VALORES, LOS CUALES INDICARON EN FORMA NUMÉRICA LA DECOLORACIÓN 

PRESENTE EN CADA MUESTRA: 

ESCALA DE DECOLORACIÓN. 

o - NULA. 



2 - LEVE. 

5 - MODERADA. 

7 - SEVERA. 

10 - TOTAL. 

11) Lus PRIMEROS 5 MESES SOLO SE COMPARARON LAS MUESTRAS QUE 

TENIAN LOS MISMOS COMPONENTES DE UN GPO. DETERMINADO (p) VS. 

(C) , AL TÉRMINO DE LAS 26 SEMANAS DE PRUEBA SOLO SE COMPARARON 

RESULTADOS FINALES DE UN GPO. DETERMINADO DE COMPONENTES, ES D~ 

CIR: LAS VULCANIZADOS POR COCCIÓN VS. LAS VULCANIZADAS A TEMPE

RATURA AMBIENTE DEL MISMO GPO. DE COMPONENTES, OBTENIENDO DE 

ENTRE ESTOS LA MUESTRA CON MENOR DECOLORACIÓN Y COMPARANDOLOS 

POSTERIORMENTE CONTRA LAS MUESTRAS QUE SUFRIERON MENOR DECOLORA 

CIÓN DE CADA GPO. DE PIGMENTOS, OBTENIENDO DE ESTA FORMA EL MA

TERIAL DE PIGMENTACIÓN QUE SUFRE MENOR DECOLORACIÓN. 
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RESULTADOS. 

Los PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS EMPLEADOS SON LOS CORRES -

PONDIENTES A UN ESTUDIO NO PARAMÉTRICO, CON VARIABLES DE TIPO 

CUALITATIVO ORDINAL, 

SE OBTUVO LA MODA Y FRECUENCIA, Y SE HIZO EL ~NÁLlilS DE 

LOS DATOS CON UNA CONFIANZA DEL 95% 

Los MATERIALES DE PIGMENTACIÓN RESULTANTES, FUERON LOS QUE 

PRESENTARON LA MODA CON MENOR DECOLORACIÓN, COMO SE MUESTRA EN 

LAS TABLAS ANEXAS. 

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MATERIALES, COMO PIGMENTOS DE 

ELECCIÓN PRIMÁRIA, SEGÚN LOS RESULTADOS REPORTADOS, 

1º FIBRA FLOCK + SILICÓN POR COCCIÓN. 

2º P1G. FERROSO + SILICÓN POR COCCIÓN. 

3º PiG, FERROSO + ELASTÓMERO POR COCCIÓN. 

4º PIG. FERROSO + SILICÓN S TEMPERATURA 

AMBIENTE. 

5º FIBRA FLOCK + SILICÓN A TEMPERATURA 

AMBIENTE Y MAQUILLAJE COSMÉTICO + 

SILICÓN POR COCCIÓN. 

UNA VEZ OBTENIDAS LAS FRECUENCIAS Y LAS MODAS, SE PROCEDIO 

A DICOTOMIZAR LOS DATOS EN UNA TABLA DE CONTINGENCIA DE 2 X 16, 

APLICANDO POSTERIORMENTE LA Xª DE PEARSON, OBTENIENDO LOS SI -

GUIENTES DATOS: 

Xª CALCULADA = 64.81 

Xª TEÓRICA = 24. 996 
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MATERIALES CON MENOR DECOLOR/\CION 

POR 013SEH\IADOR. 

OBSERVADOR No. 

COMBINACIÓN DE FIBRAS FLOCK CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE ÓLEOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILAST"IC POR COCCIÓN, 

COMBINACIÓN DE PIGMENTOS FERROSOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC A TEMPERATURA AMBIENTE. 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 
COMBINACIÓN DE MAQUILLAJES COSMÉTICOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN 

MATERIAL RESULTANTE CON MENOR DECOLORACION DE ENTRE LOS CUATRO 

GPOS. DE PIGMENTOS: 

FIBRA FLOCK + SILASTIC POR COCCIÓN. 
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MArERIALES CON MENOR DECOLORACION 

?OR OBSERVADOR. 

OBSERVADOR No. 2 

COMBINACIÓN DE FIBRAS FLOCK CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN, 

COMBINACIÓN DE ~LEOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILAST·IC POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE PIGMENTOS FERROSOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON ELASTÓMERO POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE MAQUILLAJES COSM~TICOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

MATERIAL RESULTANTE CON MENOR DECOLORACION DE ENTRE LOS CUATRO 

GPOS. DE PIGMENTOS: 

PIGMENTO FERROSO + ELASTÓMERO POR COCCIÓN. 
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MATERIALES CCN Mt:NOR DE.COLORACION 

POR OBSERVADOR. 

OBS'.RVADOR No. 3 

COMB 1NAC1 ÓN DE f 1 BRAS fLOCK CON Mf..l:OR DECOLORAC l ÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 
, 

COMBINACIÓN DE OLEOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC A TEMPERATURA AMBIENTE. 

COMBINACIÓN DE PIGMENTOS FERROSOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC A TEMPERATURA AMBIENTE. 

COMBINACIÓN DE MAQUILLAJES COSMfTICOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

MATERIAL RESULTANTE CON MENOR DECOLORACION DE ENTRE LOS CUATRO 

GPOS. DE PIGMENTOS: 

FIBRA FLOCK. + -SILASTTCPOR 'cocclÓN; 
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MATER 1 ALES CON ~'.>~NOR DECOL01~AC 1 ON 

POR OBSERVADOR. 

OBSERVADOR No. 4 

COMBINACIÓN DE FIBRAS FLOCK CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE ~LEOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILAST.IC POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE PIGMENTOS FERROSOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 
. ,. 

COMBINACIÓN DE MAQUILLAJES COSMfTl~OS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

MATERIAL RESULTANTE CON MENOR DECOLOR.ACION .DE ENTRE LOS CUATRO 

GPOS. DE PIGMENTOS: 

F 1 BRA FLOCK- + "5 1 LASTI c~_P6R cace 1 óN, v 
,·, -, -.. ·."' . ;~ .. - , 

MAQU 1 LLAJE + .s 11-A~'r IC POR cocc 1 ÓN. 
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MA lTR 1 Al.ES CON MENO!~ DECOLORAC 1 ON 

POR OBSERVADOR. 

OBSERVADOR No. 5 

COMBINACIÓN DE FIBRAS FLOCK CON M~NbR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE ÓLEOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE PIGMENTOS FERROSOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

COMBINACIÓN DE MAQUILLAJES COSMÉTICOS CON MENOR DECOLORACIÓN: 

CON SILASTIC POR COCCIÓN. 

MATERIAL RESULTANTE CON MENOR DECOLORACION DE ENTRE LOS CUATRO 

GPOS. DE PIGMENTOS: 

.. ·, 

--·-- - ---~---~----- -~E~~~.:~,~-:::~~-='°-
FIBRA FLOCK + SILASTIC POR cói::cfóN. 
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MATERIAL CON MENOR DECOLORACION DE CADA 

OBSERVADOR. 

OBSERVADOR No. 1 .. 

FIBRA fLOCK + SILASTIC POR tocCIÓN. 

OBSERVADOR . No.2. 

PIGMENTO FERROSO + ELASTÓMERO POR'.COCCIÓN; 

.:-,_,~ 

Qf?SERVADOR No~4·.: .-.~, 

FIBRA fLOCK + ~ILA'sT16 P.ORc~2c16N. 
MAOU 1 LLAJ.E 

~\ .;::..:;- ~) ·~;-1::. ¡-;1 :· ', ·~." 

s ÍLA~T 1.9; t§R'\:rocc lóN. 
,-,_:<<:º-»'e·.'~--~ ~ ·'"~,.; ·->~:-·-: ---·. ,, .. 

. üE3seRvÁ68.~ .. ·····~~·H'.§~f· ; ... 
-· ·.: ' ' .---~ .. 

. . · OBSERVADOR No. ~ 5 . 

FIBRA fLOCK + SILASTIC POR COCCIÓN. 

MATERIAL RESULTANTE CON MENOR DECOLORACION 

DE ENTRE LOS CINCO OBSERVADORES. 

FIBRA fLOCK + SILASTIC POR COCCIÓN. 
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PIGMENTOS CON MENOR DECOLORAC!CfA~A rrsrs 
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( GRAFICO 1 ) 
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A FIBRA FLOCK + SIL+COCIDO 
8 OLEO + SIL + COCIDO. 
e 
D 
E 

P. FER. 
P. FER. 

+SIL 
+ SIL 

.+ AMBIENTE. 
+ COCIDO. 

MAou 1 LLAJE + SIL + COCIDO. 

-

E 

M 

MA TER 1 AL CON 

ENOR DECOL. 

ORGPO. DE 

PIGMENTOS. 

A: F FLOCK + SIL t COCCIÓN. 
8: OLEO + SIL + COCCIÓN. 
C: P. FER. + ELAST. +COCCIÓN. 
0: MAQUILLAJE + SIL + COCCIÓN. 

5 MATERIAL CON 
MENOR DEC. 

,___.._ __ ..__--''---~'----''---_.. _ __,_ __ __. __ POR GPO. DE 
A B 

GRAFICO 2 

e D PIGMENTOS. 
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PIGMENTOS CON MENOR DECOLORACION. 

OBSERVADOR 3. 

A B e 
GRAFICO 3 

A F. FLOCK + SIL + COCCIÓN. 
8 OLEO + SIL + Tª AMBIENTE. 
C p ER. + SIL + Tª AMBIENTE. F 
D MAou1 LLAJE + SIL +COCCIÓN. 
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A F. FLOCK +SIL+ COCCIÓN. 
B ÜLEO + SIL + COCCIÓN. 
C P. FER. + SIL. + COCCIÓN. 
0 MAQUILLAJE + SIL. + COC.CIÓN. 
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DISCUSION 

LA VIDA ÚTIL DE UNA PRÓTESIS EN EL PACIENTE NO SOLO DEPENDE 

DE LA COLORACIÓN INTRINSECA QUE SE LE DE AL SILICÓN, PERO SI ES 

UN FACTOR IMPORTANTE PARA EL USO DE LA MISMA Y ES POR ELLO QUE SE 

DEBE TRATAR DE DISMINUIR LA DECOLORACIÓN EN LAS PRÓTESIS FACIALES 

LAS PRUEBAS DE DECOLORACIÓN EN LOS MATERIALES Y Pl~MENTOS, 

FUÉ DE 26 SEMANAS, TIEMPO MAYOR AL DEL USO CONTÍNUO DE UNA PRÓ

TESIS POR EL PACIENTE Y SE REALIZO EN CONDICIONES EXTREMAS, CON -

DICIONES QUE UN PACIENTE EN EL USO NORMAL DE SU PRÓT~SIS NO LE 

DARIA AL APARATO. 

POR LO QUE SE PUEDE DEC 1 R QUE EL MATER 1 AL RESULTANTE DE LA I!! 

VESTIGACIÓN NOS OFRECE CON UN 95% DE CONFIANZA UNA MENOR DECOLORA 

CIÓN QUE LOS PIGMENTOS EMPLEADOS TRADICIONALMENTE. 

[N ESTA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN NO SE LOGRÓ OBTE -

NER QUE TANTO SE DECOLORA UN MATERIAL CON RESPECTO A OTROS MATE -

RIALES, DEBIDO A QUE EL INTERES PRIMÁRIO DEL EXPERIMENTO ESTABA 

ENFOCADO A OBTENER EL PIGMENTO QUE SUFRIERA MENOR DECOLORACIÓN 

DE ENTRE LOS MATERIALES DE PIGMENTACIÓN UTILIZADOS, SIN CUANTir 1-

CAR QUE TANTA VARIACIÓN DE DECOLORACIÓN HAY ENTRE CADA UNO DE 

ELLOS. 

POR LO MISMO SE SUGIERE CONTINUAR UNA INVESTIGACIÓN EN LINEA 

DIRECTA, LA CUAL NOS INDIQUE O CUANTIFIQUE QUE TANTA DIFERENCIA 

EN LA DECOLORACIÓN HAY ENTRE UNO Y OTRO MATERIAL, EN BASE A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE ESTUDIO. 
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RESUMEN 

LA EXPERIENCIA PROPIA QUE SE TIENE _pARA _EL CARACTERIZADO DE 

s 1L1 CÓNES GRADO MÉD 1 co EN EL OPTO.:. D'É~-PRÓTES 1 s MAX 1LOFAC1 AL DE LA 

D.E.P.O. DE LA UNAM. y EL I.N.C. ~~PGANDO~INTURAS DE ÓLEO Y 

MAQUILLAJES COSMÉTICOS EN LAMl.~ETJ.-~A~
1

1ÓN DE LAS PRÓTESl:.S FACIA -
- . ·_e: .. ·. ,_ .• - _- "-

LES Y DEBIDO AL GRADO DE DECOLORACr6~ QUE ESTAS PRESENTABAN EN UN 

PERIODO DE TIEMPO ENTRE 7 Y 1.0 MESES, SE VIO LA NECESIDAD DE BUS

CAR ALGÚN TIPO DE COLORANTE O_ ~!~MENTO QUE SUFRIERA MENOR DECOLO

RACIÓN , PARA OBTENER UN MATERIAL QUE AUMENTARA EL TIEMPO DE USO 

DE UNA PRÓTESIS FACIAL EN EL PACIENTE ( VIDA ÚTIL ) AL DISMINUIR 

LA DECOLORAC 1 ÓN EN UN T 1 EMPO DE' USO MAYOR QUE EL QUE ACTUALMENTE 

EL PACIENTE PUEDE UTILIZAR SU PRÓTESIS. 

Es POR ELLO QUE SE RECURRIO A OTROS PIÓMENyOS QUE SE UTILI -

ZAN EN PRÓTESIS MAXILOFACIAL Y QUE SE EMPLEAN EN LA ELABORACIÓN 

DE PRÓTES 1 s OCULARES. DEB 1 DO A QUE ESTOS~P ((3~t~fos':( -F fBRAS FLOCK 

Y PIGMENTOS FERROSOS ) QUE SE USAN CON METILMETACRILATO TIENEN ME 

NOR DECOLORACIÓN EN EL MISMO TIEMPO DE USO DE UNA PRÓTESIS DE SI-

LIGÓN CARACTERIZADA CON LOS PIGMENTOS HASTA HOY EMPLEADOS. 

DEBIDO A LA TÉCNICA EMPLEADA PARA PARA LA ELABORACIÓN DE PRÓ 

TESIS FACIAL, SE DECIDIÓ SOMETER A ESTOS MATERIALES A~TERNATIVOS 

AL M 1 SMO PROCESO DE ELABORAC 1 ÓN, PARA PODER OBSERVAR :'EL ·.EFECTO Y 

POR LO TANTO LOS RESUL TAOOS QUE SE TENOR 1 AN CON -ESTOS 'M-ATERiALES 

LN LL GILICÓN GRAOü Mta1co. 
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PARA ESTO FUÉ NECESARIO HACER UNAS MUESTRAS COMPARATIVAS EN-

TRE LOS MATERIALES TRADICIONALES Y LOS ALTERNATIVOS, SIGUIENDO 

PARA TODAS LAS MUESTRAS EL MISMO PROCESO DE ELABORACIÓN Y POR MÉ

DIO DE tSTAS, TENER UN PARÁMETRO DE COMPARACIÓN EN LA DECOLORA -

CIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MATERIALES DE PIGMENTACIÓN, UNA VEZ TER

MINADA LA FASE DE DECOLORACIÓN DE LAS MUESTRAS SE OBTUVIERON LOS 

PIGMENTOS CON MENOR DECOLORACIÓN, ANALIZANDO LOS RESULTADOS OBTE

NIDOS CON UNA CONFIANZA DEL 95% . 

RESULTANDO LOS SIGUIENTES MATERIALES DE PIGMENTACIÓN, LOS 

CUALES SUFR 1 ERON LA MENOR DECOLORACC 1 ÓN EN l:AS MUESTRAS: 

1º f. FLOCK + Sl(ASTI~ POR COCCIÓN. 

2º P.FERROSO + SILASTIC POR COCCIÓN. 

3º P. FERROSO + ELASTÓMERO POR COCCIÓN, 

4º P. FEROSO + SILASTIC A TEMPERATURA AMBIENTE, 

5º f. FLOCK + SILASTIC A TEMPERATURA AMBIENTE. 

lo CUAL DEMUESTRA QUE LOS PIGMENTOS PROPUESTOS O ALTERNATI -

VOS PARA EL CARACTERIZADO INTRINSECO DE SILICÓN GRADO MÉDICO, PU~ 

DEN SER EMPLEADOS COMO PIGMENTOS DE ELECCIÓN PRIMÁRIA, MEJORANDO 
, 

LAS CARACTERISTICAS DE LOS PIGMENTOS TRADICIONALES. 
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CONCLUSIONES 

Los PIGMENTOS EMPLEADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRÓTESIS MAXILQ 

FACIAL, PERO NO LOS EMPLEADOS EN PRÓTESIS FACIAL, SINO LOS QUE SE 

EMPLEAN EN PRÓTESIS OCULAR TALES COMO LAS FIBRAS FLOCK Y LOS PIG

MENTOS FERROSOS, EMPLEADOS EN EL CARACTERIZADO DE PRÓTESIS OCULAR 

Y QUE SE HAN EMPLEADO EN OTRO TIPO DE MATERIALES COMO LOCES EL 

METÍLMETACRILATO ( ACRLILICO TERMOCURABLE ) SE PUEDEN EMPLEAR 

COMO PIGMENTOS DE ELECCIÓN PRIMÁRIA PARA EL CARACTERIZADO INTRIN

SECO DE SILICÓNES GRADO MÉDICO. 

ÜEBIDO A QUE EL VALOR CALCULADO DE LA X' DE PEARSON ES MAYOR 

QUE EL TEÓRICO CON UNA P= 0.05, SE RECHAZA LA Ho. Y SE ACEPTA 

QUE LOS RESULTADOS NO SON DEBIDOS A EL AZAR CON UNA CONFIANZA DEL 

95%, Y SE PUEDE CONCLUIR QUE LOS PIGMENTOS ALTERNATIVOS SUFREN M~ 

NOR DECOLORACIÓN QUE ros TRADICIONALES. 

Es DECIR, EMPLEANDO ESTOS PIGMENTOS, EL PACIENTE PUEDE DIS -

PONER DE UNA PRÓTESIS QUE LE DURARÁ MAS TIEMPO SIN DECOLORAR Y A 

LA VEZ SE MEJORA LA CALIDAD COSMÉTICA EN EL CARACTERIZADO DE LA 

PIEL, Y CON ELLO SE AHORRARÁ TIEMPO EN CITAS DE TRATAMIENTO, MAT~ 

RIAL y TRABAJO HORAS HOMBR[ ) • TODO ESTO CON LA FINALIDAD PRIH 

CIPAL DE DARLE AL PACIENTE UNA PRÓTESIS DE MAYOR CALIDAD Y POR LO 

TANTO UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA. 
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OBSERVADOR ( 1 ). 
V u 1 e a n i z a d o I. 

pig,c/-dec. pig.c/- dec. 
Tipo de pigmento, ler.mes 2°.mes. 3er.mes. 4° .mes~ 5°.mes. 6°.mes. al 6º mes. entre I y II 

(P) I, 1, 1 o, 2 5 2 5 2 2 

¡- .. 

' 
(P) I, l, 4 º, 5 5 7 7 7 5 

(P) I,2,1°. , 'i , ? ? " \ 
: 

(P) I,2,4°. 2 5 7 2 5 7 

(P) I,3,1°. o o 2 5 5 5 X 
i 
: 

(P) I,3,4º. ? ? ? " " " ..• 
(P) I ,4, 1°, n ? ? " " " 1 

' 
(P) I,4,4•, 2 2 2 5 5 5 

VULCANIZAD( 11. p ig.c 1 d - ec. p g,c - e i ! d e . 
Tipo de pigmento ler.mes. 2°,mes. 3er.mes. 4°, mes, ·so .mes. 6°.mes. al 6º mes. entre I y II 

~p~ II,1,1°. 2 5 2 2 2 2 X X 
1 
i 

(P) II,1,4°. ::i ) 7 7 7 5 
(P) II,2,1°. ? ? " ~ ') ;,· X 

(P) II,2,4°. 5 5 5 2 2 7 
(P) II,3, 1°. o n ? " " " X 

(P) II, 3 ,4°:- 2 - 2 2 5 5 
( i') I1 ,4 .1 o. ? ? ? ? " " V 

~" l u.;4 ;4°; ... ..• ___ .z.._ __ .2 ? z._ ., -., - . 



OBSERVADOR ( 2 ). 
V u 1 e a n i z a d o I. 

pig.c/-dec. pig.c/- dec. 
Tipo de pigmento. ler.mes 2º.mes. 3er,mes. 4° .mes, s0 .mes. 6º .mes. al 6° mes. entre I y II 

(P) I, l, l º, 2 2 2 5 2 2 

·- - - -
\ 

(P) I, 1,4°. 5 5 5 5 10 7 

(P) I,2,1°. 5 5 5 7 2 7 
i 
1 

(P) 1,2,4º. 5 5 5 7 5 7 

(P) I,3,1°. 2 2 2 2 5 5 
i .... 
: 

(P) I,3,4º. o 2 ? ' ' " 
(P) I ,4, 1°. n ? '} ' " " 

1 .. ; 
: 

(!') I,4,4º. 2 2 5 5 5 5 
VULCANIZAD( II. p ig e/ d - ec. p -g. i e/ dec 

Tipo de pigmento ler.mes. 2°,mes. 3er.mes. 4° .mes. ·so .mes, 6°.mes. al 6º mes. entre I y II 

~p~ II, 1, lº. ? ? '} ? '} '} •V 

1 

(P) II,1,4º. ::> 7 7 7 · fU 7 

(P) II,2,1°. 5 2 2 5 2 :; X 

(P) II, 2, 4 o;· 5 5 5 7 5 7 
(P) II,3, l 0 • 2 2 2 2 5 5 

(!') II,3,4°:- o o 2 2 2 5 X y 

~ ~- ··-· .. 
(I') II,4.1°. o 2 2 2 2 5 X 

il' l u;4;4°; ·-· ·• --º--- ·º- ? ... z___ , , -



OBSERVADOR ( 3 ) • 
V u 1 e a n i z a d o I. 

pig.~/-dec. pig.c/- dec. 
Tipo ele pigmento. ler.mes 2°.mes. 3er.mes. 4°,mes! 5° .mes. 6° .mes. al 6º m~s. entre I y II 

(P) I, l, 1 °. 2 2 2 5 5 5 

(P) I, 1, 4 º. 5 5 5 7 7 s 
(P) r,2,1°. 2 5 5 s ') ') X 

i 

(P) I,2,4°. 5 7 7 5 5 5 

(P) I,3,1°. 2 2 2 2 5 7 X ·, 
: 

(P) I,3,4°. 2 , ? 'i 7 .., 

(P) I,4,1°. ? 7 7 'i e; e; 

..; 
1 
' 

(P) I,4,4°. 2 5 2 5 5 7 
VULCANIZADC II. pig.c - ec. p g.c -/ d i / dec 

Tipo de pigmento ler.mes. 2º .mes. 3er.mes. 4° .mes. ·s•.mes. 6º .mes. al 6º mes .• entre I y II 

(P) II, l, lº. 2 2 2 2 2 5 ·X X 
l 
¡ 

(P) II,1,4°. 5 5 7 7 ·7 7 
(P) II,2,10. 2 2 5 5 5 s 

(P) II,2,40; ¿ ::> I I ::i 5 

(P) II,3,1°. o 5 5 2 5 5 

(!') II,3,4°",- 2 2 5 5 5 ·s 
(I') Il ,4 .1 o. 2 2 2 2 5 5 X 

i I' l u;4;4°: -·· -··· _2...__ '.i_ 7 .. 5___ ~ 'i -



OBSERVADOR ( 4 ). 
Vulcanizado I. 

pig.c/-dec. pig.c/- dec. 
Tipo de pigmento •. · ler .mes 2°.mes. 3er.mes. 4°,mes: Sg .mes. 6°.mes. al 6~ mes. entre I y II 

(P) I,1,1°. 2 2 5 ? ? ? -
(P) I, 1; 4°. 2 5 7 7 5 5 

(P) l, 2, 1°· •.. 5 5 2 2 2 5 
1 

.. 

(P) I,2,4º. 5 5 5 5 5 5 

(P) I, 3, 1°. o 2 2 2 2 5 
1 
l 

(P) I,3,4°. 2 5 5 5 2 5 

(P.) I,4,1°. o o 2 5 5 5 
., 

(I') I,4,4•. 2 2 2 5 5 5 

VULCANIZADL II. -l. - ec. pig. e p s e/ d e/ d e 
}'ipo de pigmento ler.mes. 2°,mes. 3er.mes. 4°.mes. ·so .mes. 6°.mes. al 6º mes. entre I y II 

(P) II, 1, 1º. 2 2 2 2 2 2 X X 
! 

; 
(P) II,1,4°. 5 7 7 7 5 5 
(P) II,2,1º. 2 2 2 2 5 7 X 

1 

(P) II,2,4º ... 5 2 5 2 2 5 
(P) II,3, 1°. o o o 2 5 5 X 

(P) II, 3, 4 o·.-. o 2 2 ::, ¿ . ) 

( I') !1,4.1°. n n 2 2 5 5 X X 

~" l rr.;4;4°: ... .. ? 2 ? s.___ 2 ') - . ·-------



V u 1 e a ~-i z a d o I. 
OBSERVADOR ( 5 ) • 

pig.c/-dec. pig.c/- dec. 
Tipo de pigmento. lar.mes 2° .mes. 3er.mes. 4°.mes, s•.mes. 6°.mes. al 6º mes. entre I y II 

(P) I,1,1°. o 2 2 2 2 5 

,. . .. 

(P) I, 1, 4°. 2 5 5 5 5 7 

(P) I,2,1°, 2 5 5 5 5 7 
l 

(P) I,2,4°, 2 5 5 5 7 7 

(P) I, 3, 1°. n 2 2 2 5 5 

(P) I,3,4°. ? 5 <; " " 5 

(P) I,4, l º. n o o . . o 
• .¡ 

(P) I,4,4°. z ;¿ 5 5 5 ;¡ 

VULCAN!í::.ADl II. - -pig e/ dec pig e/ dec 
Tipo de pigmento ler.mes. 2• .mes. 3er.mes. 4° .mes. ·5o .mes. 6°.mes. al 6• mes. entre I y II 

~P) II, 1, 1°. o 2 2 2 2 2 X X 
1 

(P) II,1,4°. :J :J :J :J ,;. _, 

(P) II,2,1°. 2 2 5 s 5 5' X 

' 

(P) II,2,4°; u :;, :J ::> :J :J .. 

(P) II,3,1°. o o 2 2 5 5 X 

(P) II,3,4•:-· o 2 2 ;¡ ;¡ ·s 
(P) Il,4.1•. o o 2 2 5 5 X 

'"' u;4;4•; .. 2 ··-· 2 ., 
.:i :J _, --- ··-
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