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INTRODUCCION Y REVISION DE LA LIT~RATURA 

Acerca de la cloropercha es poco lo que se ha in

vestigado, la t~cnica de la gutapercha con solventes fue --

primeramente propuesta por CALLAAHAN en 1914. 

Sin embargo la gutapercha por más de un siglo ha 

sido utilizada y se han investigado tanto sus propiedades -

qu!micas y mecAnicas principalmente hacia su compatibilidad 

con los tejidos vivos y sus propiedades de sellado utilizan, 

do espec!menes en diferentes marcas de gutapercha. 

Varios investigadores han tratado de determinar -

la eficaci•"' del sello de varios tipos de materiales de. obt~ 

raci6n endodontlca, un sellador herm6tico es necesario en -

el conducto radicular. 

El presente estudio ha s-ido realizado para ob1~·. 
: .. 

var los cambios dimencionales que presenta la cloropercha • 

como material de obtur:aci6n del conducto radicular. 

üependiendo de el cambio dimencional que se obseE, 

ve en este estudio se podra emplear adecuadamente. 
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Para lograr una obturaci6n endodontica hermetica, ya que en 

endodoncia una de las cáracteristicas de mayor importancia 

es el sellado de la totalidad del conducto radicular. Se r~ 

quiere de la utilizaci6n de un material que no presente 

cambios dimensionales marcados y que nos permitan lograr 

esta condici6n. 

La cloropercha como material de obturaci6n endodo.!!. 

tica es en base a dos materiales que son la gutapercha y el 

cloroformo. 

Las propiedades físico químicas y el comportamie.!l 

to y composici6n de estos materiales son los siguientes: &l 

cloroformo esta considerado como un triclorometano cuya fo,t 

mula química es la siguiente. CH c1 3• 

&s un líquido vol4til¡ transparente, incoloro, -

muy refrigerante; su olor es caractedstico su sabor es.du¡ 

ce se debe proteger de la luz. Mi~cible con alcohol, 119er!. 
o mente soluble en agua, su punto de congelaci6n es de 63óS C 

no inflamable, pero puede arder expuesto pr6longadamente al 

fuego o a altas temperaturas. 
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&l cloroformo se obtiene por reacci6n de la cal - · · 

clorada con acetona, acetaldehido o etanol; es un :;ulJprodus. 

to de la coloraci6n del metano. &s muy t6xico por inhala...,¡.

ci6n y narc6tico. 



La gutapercha es un trans-poli-isopreno en la cual -

los grupos metilo e hidr6geno no interfieren entre s! por

hallarse sobre lados opuestos de la cadena. 

Cristaliza como un s6lido rígido debido a que en ella 

las cadenas son rectilineas y pueden alinearse con mayor -

facilidad. 

gs una substancia gomosa parecida al caucho pero mAs

blanda. Se obtiene de el Arbol sapot&ceo del genero palla

quium, originario de la isla de Sumatra. 

Purificada se presenta en forma de masa inerte sin o

lor ni sabor se hablanda por acci6n del calor. Formandose

fibrosa y pegajosa desintegrandose a mayor temperatura. 

se le agrega 6xido de zinc para darle mayor dureza, -

colorantes para visualizarla f'acilmente a la entrada del_· -

conducto. su exposlci6n al medio ambiente durante un tiem

po prolongado la vuelve quebradiza impidiendo con ello su

uso como material de obturaci6n clinica. 

La formula química de la gutapercha es la siguiente: 
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TRANS POLISOPRENO (GUTTA P~RCHA) 

Usos generales y odontol6gicos de el cloroformo -

y la gutapercha. 

-

La gutapercha se funde a eoºc es impermeable y -
presenta mucha resistivilidad a las corrientes, es un ais-

lante excelente de cables submarinos y otros conductores -

el•ctricos. Tambien se usa para pegar plumas, flores arti-

flcla les, fabr1caci6n de telas, impermeables; puede vulcanl, 

zarse sin admitir mucho azufre. 

En odontologla se usa como cuE'aci6n temporal en -

operatoria dental, como material de·obturaci6n d~ conductos . •,,-

radiculares en combinaci6n con cementos y pastas sellador,s. 

El cloroformo lo us6 por primera vez como anest6;,;; : 
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sico JAM~S SIMPSON. Cirujano de ~dimburgo. 

Actualmente no se utiliza por tener tendencia a 

producir hipotensl6n, lesionar el hígado y el rii'lon, 

~n odontolog!a se utiliza como solvente para re

tirar obturaciones de gutapercha con 6xido de in y 

eugenol, dentro de los conductos radiculares. 

5 

Como agente blanqueador: Para quitar pigmentaci,a 

nes adamantinas, mezclado con alcohol y ácido f6sforico -

al 50%. 

WM. BEN JOHNSON DOS. Describe la t'cnica de obt.!:!, 

raci6n con el uso dr. sellador, limaduras de acero inoxida

ble y gutapercha plhtl.ca, t6rmicamente para obtener la o~ 

turaci6n tridimencional del sistema de conductos de la ~· · 

rab. La t~cnica elimina el uso de una punta maestra y no 

requiere de espiguillas especiales como son necesadr.s en 

otras t~cnic:u para la colocaci6n apical .de puntas 1Me1~· 

tras la obturaci6n de los conductos es as!, 

y eficiente. WM BEN JOHNSON, 1978 



RAPPAPORT Y COLS. ~ncontrar6n que la cloropercha 

fue una de los menos t6xicos de varios materiales investiga

dos. RAPPAPORT y COLS 1964 

MAURICE Y COLS. ~studiarón la actividad antimicr~ 

biana de varios selladores, siendo la cloropercha el Onico m!. 

terial que no present6 amplia actividad bactericida y bacter.!_ 

ostatica. MAURICE: y COLS 1965 

THOMAS c. LARDER D.D.S. JOSEPH PRESCOTT. Realizar6n 

un estudio comparativo de tres t~cnicas de obturaci6n con 9u~ 

tapercha: Infusi6n de cloropercha condensaci6n lateral reali• 

zando en 48 dientes de adultos, descalcificando la estructura 

dentaria despu~s de la obturaci6n del conducto radicular. Se 

observ6 que la obturaci6n de infusi6n cloroperka resulto ser 

superior a las otras t6cnicas en la replicaci6n de la• aberr!. 

clones morfo16gicas, distribuci6n uniforme del seUantey ho

mogenicidad del terminado, la tl!cnica m~s adecuada por loa "'.'

resultados obtenidos. THOMAS C. LAROER D.O.S. JOSEPH PRESCOTT 

1976 (1J) 

;HARL.ES E. FRIEDMAN o.o.s. J/1MES L. SANDRIK. Reall

zar6n el siguiente estudio, a pesar de que la gutapercha ha -

sido empleada por m's de un siglo como material 
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de obturaci6n en endodoncia, en esta investigaci6n fu~ 

estudiada su composici6n química y propiedades mecánicas 

de 5 micras de materiales de obturación a base de guta--

percha, los cuales fueron comparados. Se observó que los 

niveles de obturación más fuertes y rigidos, y los que t~ 

n!an niveles altos de óxido de zinc tenían una tendencia 

a incrementar lo quebradizo y bajar el flujo. CHA~LES E.

FRIEDMAN D.O.S. MS. JAMES L. SANDRIK. 1977 (3) 

HILLAR M. ROOTARE, Ph D. JOHN M. POWERS, Ph D.

Realizarón un análisis diferencial t~rmico y de penetra-

ción, para estudiar los efectos d~l tratamiento calórico 

y plastificante sobre la estructura y la resistencia a la 

penetración de formulaciones comerciales de gutapercha. -

Se observó que la adición de plastificantes y 75% de oxi

do de zinc y el sulfato de bario afectan la penetraci6n,y 

que las ceras eran m6s efectivas que las r•sinas para re

ducir la resistenci~ a la penetración. HILLAR M. ROOTARE 

Ph D. JOHN M. POWERS. Ph u. 1976 ( 7) 

GROVES COOKE MARVIN F. y CARLOS DEL RIO • InVeJ. 

tigar6n en dientes extraidos empleando un compuesto como, 

irrigante a base de EDTA peróxido de urea, carbOwas y --

dientes control con irrigante de hipoclorito de sodio. 

Despu~s de la obturación se expusieron en una solución de 

7 



125 El consumo de iodo radioactivo fué mayor en el pri

mer irrigante en dientes obturrldos con conos de plata y 

otros con Gutapercha, mostrándose una vez más ser supe

rior la gutapercha. GROVE:S COOKE: MAR V IN F. y CARLOS -

DE:L RIO 1976 (6) 

RICHARD BC:NCE o.o.s. Sus estudios y observa-

clones clínicas tienen verificado, que el conducto rad.!, 

cular el descubrimiento y obliteraci6n, son las mejores 

metas del tratamiento emdodontico. Esta t6cnica de clo

ropercha se utiliz6 condensaci6n vertical, instrumenta.!!. 

do hasta la lima No. 25 con la medida de la conductome

tría real enseguida disminuyendo 3mm. a la lima siguie.!l 

do y hasta llegar a completar el ensanchamiento del CO!!, 

dueto, logrando con ello una preparaci6n adecuada para 

la t6cnica de condensaci6n lateral con cloropercha. prg, 

viendo de una obturaci6n tridimencional al canal radie.!!, 

lar. RICHARD BENCE DOS. 1974 (12) 

DONALD K. MORSE, DOS. JAMES M. WILCKO,DMSo _,,,; 

RealizarSn un estudio clínico piloto con el m~todo de -

gutapercha eucapercha. 64 pacientes fueron observados -

entre 12 y 19 meses despu~s de su tratamiento endod6nt.!, 

co, se presentan pruebas clínicas y radiogr,flcas de 62 

de los 94 pacientes (96.9 %) de estudios futuros estan 

en proceso. Más de un a~o a pasado desde la observaci6n 
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de lo presentado en este articulo, y todos los 64 pacie.!'.!. 

tes han funcionado, como se ha determinado, con sus die.!l 

tes tratados endodonticamente. DONALD R. MORSE, DDS. JA

MES M. WILCKO, DMS. 1980 (4) 

ANDREASEN DDS. KRISTERSON DDS. Demostrar6n que 

en dientes con un periodo corto extra-alveolar (18 minu

tos) la obturaci6n del conducto realizado antes de la -

reimplantaci6n result6 una resorci6n que en lugar de los 

dientes con obturaci6n por medio de la Gutapercha y de -

un sellador, bajo estas condiciones el hidr6xido de cal

cio en mayor cantidad se difunde atrav~s del for&men ap,!. 

cal provocando lesi6n al ligamento periodontal en el 

&pice.ANDREASEN DDS. KRISTERSON uDS. 1971. (1) 

ASAMA YOUNIS, JOHN H. En 105 dientes intraradi

culares se obturar6n con diez marcas comerciales de. sell.!, 

dores en pasta, 5 se obturar6n sólo con puntas de Guta-

percha, SO con un cemento en particular junto con puntas 

de gutapercha. Se encontro en general, que las puntas de 

gutapercha por si s61as no son suficientes para sellar -

el &pice. 

En general se encontr6 que la combinaci6n de -

Gutapercha y el cemento es m~s efectiva p~ra el sellado 1 -

el policarboxilato se encontró que puede dar resultados -

prometederes. ASAMA YOUNIS, JOHN H. 1976. (2) 
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HARVEY TE. Desarroll6 un sistema fotoelástico 

para estudiar el stress inducido en la ra!z dental du-

rante la terapia del conducto el modelo del sistema em

pleado se utilizó para comparar la distribución del 

stress y su habilidad en proporciones de los conduxtos 

ensanchados y sin ensanchar obturados con gutapercha -

utilizando con densaci6n lateral y vertical. HARVEY TE. 

1981.(5) 

OSVALDO ZMEN:oR DDS. su prop6sito de este estu

dio fu~ investigar en vitro, el efecto de el uso de con

densadores, endod6nticos calientes para la inmediata pr_! 

paraci6n de un espacio para poste en el sellado apical de 

dientes tratados endodonticamente y sellados con la t6cn! 

ca de cloropercha. 

Los résultados han demostrado que cuando la mJ..;. 

tad coronal del conducto radicular obturado con material• ... 

es removido in~ediatamente despu6s de haber sido puesto -

en su lugar con los condensador·~s hay una p6rdida de se-

llado apical y una filtraci6n en 13 de los 20 dientes en

donde no fuer6n preparados espacios para postes. OSDALUO

ZM~NER DOS. 1980 (10) 

P~T~R BROTHAMAN, ~os. Los resultados de su est.!!, 

10 
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dio indican que, la t~cnica de condensaci6n vertical con-

exAmen radiogr~f ico mostro la cantidad de conductos later.!!, 

les y accesorios comparados con condensaci6n lateral. 

Cuando los conductos laterales, son demostrados

en esta t6cnica el tercio apical mostr6 un gran n6mero, el 

tercio medio mostr6 algunos, pero el terfio coronal no rnO.[ 

tr6 ninguno. 

Los canales laterales fuer6n mostrados por tiem

pos en las bifurcaciones de los 50 primeros premolares su

periores, tres partes con condensaci6n vertical, y una con 

condensación lateral • Un an,lisis radiogr&fico hecho por

un grupo de dentistas mostró que la tecnica vertical prod~ 

jo una obturación endod6ntica densa. PETER BROTHMAN,oos. 

1981 (11) 

1tliM6~ P. RUSSIN, DOS. ZARDIACKAS PhD. R•aliz6 -

un estudio comparando el sellado apical de condensaci6n l,!. 

teral con gutapercha con pasta de Grossman, con el .sellado 

de condensaci6n lateral con gutapercha aplanada en cloro-

formo en el 'pice SMm. de un diente extrafdo 24 horas des

pu6s de la obturaci6n. 

Despu6s de la preparaci6n del conducto, hecho e.1. 
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to en 51 dientes extraídos·. La mitad de los dientes fueron 

obturados con condensaci6n lateral, utilizando como slven

te de la gutapercha, cloroformo, la otra mitad fu6 obtura

da utilizando condensaci6n lateral con gutapercha y pasta

de Grossman despi6s de 24 horas los dientes fuer6n coloca

dos en un 0.25% en soluci6n de az61 de metileno a 37°c de,! 

pues de 24 horas de la inmersi6n los dientes fueron seccig, 

nados a intervalos de lM•. gmpezando con el lpice, se ob-

servaron las secciones por profundidad de la tintura alre

dedor de el conducto. 

Los resultados presentar6n un exceso de d1sminuc16n -

en el patr6n de la obturaci6n con gutapercha sellado con -

cloroformo (P mayor .001) que en los obturados con conden

saci6n lateral con gutapercha y pasta de Grossman. THOMAS

P. RUSSIN, ODS. ZARDIACKAS PhD. 1980 (14) 

M. WONG ODS. MS. DO. pgT~RS DOS. MS. L. LORTON -

ANO BERNIER DOS. MA. Usado un conducto artificial se real! 

z6 un estudio de los cambios volumétricos de una obtura

c16n con gutapercha-cloropercha, utilizando la t6cnica de

obturaci6n de conductos significativos. 

La técnica de condensaci6n lateral produjo una -

12 



obturaci6n con escasos errores. 

El estudio volum~trico señal6 que en dos semanas 

de obturaci6n en volOmen 12.42% , la cloroperka decreci6 • 

un volOmen de 4.86% , y la gutapercha sumergida en cloro -

formo decreci6 1.40;~ , las obturaciones que fuer6n hechas

usando condensaci6n lateral actualmente mostrar6n un incr!, 

mento volum~trico en este estudio. M. WONG DOS. MS. DO. P! 

TERS DOS. MS. L. LORTON ANO BERNIER DOS. MA. 1982. (8) 
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MATERIAL UTILI~ADO PARA Rl::ALIZAR 8L 8STUDIO 

IN VITRO 01:: LA COMTílACCION QUI:: P;{C:SE:NTA LA 

CLOHOPl:.:RCH/\ COMO MAT,,RIAL Di:; Lll:lTURACION DEL 

CONDUCTO ~~JICULAR. 

l.- Un hacedor de muestras 

2.- Un tornillo microm~trico con aproximación de una micra 

3.- Un microscópio de medición con aproximación de centec! 

mas de milimetro. 

4.- Un horno con control de temperatura 

s.- B.75Gr. de gutapercha 

6.- 14 Ml. de cloroformo 

7.- Un reloj de medición de .olmm de aproximación 

s.- Una espatula para mezclar cementos 

9.- Un gudete de cristal 

10.- Un cron6metro 

11.- Una proveta 

12.• Unas tijeras 

13.- una b'scula de 0.1 gramos 

14.- Una caja de petri de cristal ref.ractario 

14 



MATERIALES Y METODOS 

Se realizaron siete muertras de cloropercha-

utilizando .25gr. de gutapercha Roeko del lote n6mero -

128033. 2ml. de cloroformo. Inicialmente se dividieron

las puntas de gutapercha aproximadamente de dos a tres

milimetros de longitug en seguida se llevan a la báscu

la para pesar los.25gr. de gutapercha que se emplean P.! 

ra realizar cada muestra, una vez pesada la gutapercha

se procede a medir 2ml. de cloroformo en una probeta. -

fig. l. 2 y 3 

fig. No. l. b4scula con aprox1mac16n de .01 gr. 

para pesar la gutapercha que se empleo en este 

estudio. 
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fig. No. 2 Una vez seccionada muestra la forma en que se-

pesó los 25gr. necesarios para cada muestra. 

fig. No. 3 muestra la forma en que se midio con una proveta 

2ml de cloroformo utilizados para cada muestra de cloroper-

cha 
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Una vez adquiridas las proporciones necesarias -

para efectuar la obtenci6n de la cloropercha, se colocan -

los 25 gramos de gutapercha en un godete, en este momento

se puso a trabajar el reloj cronométrico, se virti6 el cl2_ 

roformo sobre la gutapercha mezclando con una espatula pa

ra meMclar cementos. fig. 4, 5 y 6, 

fig. No. 4 a) cron~metro, b) tornillo microm~trico, c) re

loj de medición de .Olmm se aproximaci6n. 
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fig. No. 5 a) espatula para mezclar la cloropercha b) gode

te donde se mezclo el cloroformo con la gutapercha para ob

tener la cloropercha c) pinzas para transportar la gutaper

cha al godete. 

fig. No. 6 forma en que se mezcló la gutapercha con el clo

roformo para dar como result~do la cloropercha. 
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Se obtuvo la mezcla homogenea a los 10 minutos de haber inisi~ 

do a establecer la adición de la gutapercha con el cloroformo. 

Despu~s se procedió a realizar la muestra de cloro-

percha con un hacedor de muestras de acero inoxidable. 

Fig, No. 7 

Fig. No. 7 Hacedor de muestra. a) perno que se coloca en la b~ 

se del cilindro para evitar la salida del material b)cilindro

de acero inoxidable con una perforación vertical en el centro. 

c) y d) bastagos utilizados para condensar la cloropercha den

tro del hacedor de muestras. 
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Llevando la cloropercha del godete al hacedor de 

muestras, con la esp~tula para mezclar cementos, se termi

no de empacar el material dentro del hacedor de muestras -

con la ayuda de un bástago de acero inoxidable. que es CO.!!!, 

plemento del hacedor de muestras. fig. No. 8. 

fig. No. 8 Condensaci6n de la cloropercha dentro del hace

dor de muestras. 
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El tiempo que se emple6 en pr.eparar este empaqu~ 

tamiento fue de 15 minutos. 

'Enseguida se llevó el hacedor de muestras con -

el material dentro de el y se coloco un bastago sobre el -

cual se registr~ el cambio dimensional con un relÓj de me

dici6n de .Olmm de aproximaci6n, el peso de el bastago fue 

de 68gr. 

Fig. No. 9. Despues de terminada la concensaci6n de la mu

estra. Forma en que fue colocado en el rel6j -

de medición 
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Pig. No. 10 La muestra de cloropercha coloca-

do bajo el reloj de medici6n. 
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Una vez colocado ahí se procedio a tomar la m~ 

dida inicial de la primer muestra. Las siguientes medi-

das se llevar6n acabo a los 5 minutos, una hora, dos ho

ras. Fig. No. 11. 

FIG. No. 11 Medida inicial tomada del reloj -

de medici6n. 
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Al concluir las dos primeras horas se retiró -

del relÓj de medici6n, el hacedor de especimenes con la 

mezcla dentro de el mismo. 

El siguiente paso fue sacar la muestra del hac~ 

dor de especimenes, una vez fuera se le tomo medida con -

un microscÓpio de medici6n con aproximaci6n de cent~cimas 

de milimetro Fig. 12. 

Fig. No. 12 Medida tomada a las dos horas de haber real.!, 

zado la muestra de cloropercha con un microsc6pio de me

dic16n. 
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Se coloc6 la muestra de una caja de Patri de cri,2_ 

tal refractario debidamente clasificado con su fecha y n6m~ 

ro de especimen. Fig. No.13 

Fig. No. 13 Caja de Petri de cristal refractario con la mu

estra de cloropercha. 
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Enseguida se coloc6 la caja de Petri de cristal -

refractario con la muestra dentro de esta, en un horno con 

control de temperatura a 3?0 c Fig. No.14. Con el objeto de 

realizar este estudio a una temperatura igual a la que se -

obserba en la cavidad oral. 

Fig. No. 14 Horno con control de temperatura, lugar donde -

se colocaron las muestras para mantenerlas a 37°c. 
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l..a quinta medida se tomo a las tres horas de haber h.! 

cho la primera medici6n. Esta medida y las medidas siguientes 

fuer6n tomadas con el mocros~opio de medici6n de aproximaci6n 

de cent~cimas de milimetro 1 que se realizar6n a las 24 horas,-

48 horas, 7 dias, 14 dias y un mes despu~s de haber tomado la 

medida inicial de la muestra, los pasos anteriores se realiza

ron con todas y cada y cada una de las muestras. 

Toda1 las medidas se reportaron al n6mero mas supe-

rior a la medida que proporcionaron los diferentes aparatos __ , 

,utilizados en este estudio. 
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Fig. No.15 Muestra la forma en que se llevó 

acabo la medici6n de la longitud de cada -

una de las muestras. 
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fig. No. 16 muestras de cloropercha que se em-

plearon en este estudio. 
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Et•siguiente cuadro es'donde se fuer6n baciando -

los datos adquiridos en este estudio. 

Muestra el nombre de cada uno de los materiales -

empleados así como el lugar y fecha de inicio, nombre del oa 

servador y n~mero de lote de la gutapercha, longitud aproxi

mada de cada una de las siete muestras. 

Medida inicial, medida a los 5 minutos, una hora,

dos horas, tres horas, veinticuatro horas 48 horas, 7 días, -. 

14 días y 30 días. 

Se indic6 en cada una de las medidas tomadas la f~ 

cha hora, que se obtuvo en las muestras. 

Para que de esta manera se pueda corroborar' el 

sente estudio. 

Estas medidas no fueron interrunpidas por días u -

.horas por lo que la veracidad de 14 toma de las medidas nurica. 

se alter6 en cada una de las muestras. 
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Material. ______ _ 

Márc•·---------

MUESTRA LONG. INI 
·,¡¡;;¡PRO DIA 

5 MINUTO l HORA 
DIA DIA 
HORA HORA 

MATERIALES DENTALES 

ENDODONTICOS 

HORA 
DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO 

DIA 
HORA 
DIAMETRO 

DIA 
HORA 
DIAMETRO 

DIA 
HORA 
DIAMETRO 

DIA 
HORA 
DIAMl::TRO 

DIA 
HORA 
DIAMETRO 

DIA 
HORA 
DIAMETRO 

Observador. _________ _ 

Lote No., _________ _ 

DIA 
HORA 
IAMETRO 

DIA DIA 
HORA HORA 
OIAMETRO DIAMETRO 

DIA DIA 
HORA HORA 
DIAMETRO DIAMETRO 

DIA DIA 
HORA HORA 
DIAMETRO DIAMETRO 

DIA DIA DIA 
HORA HORA HORA 
DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO,•. 

DIA DIA 
HORA HORA 
DIAMETRO DIAME'fRO 



R E S U L T A D O S 

La consistencia de la mezcla: Las proporciones que se-

siguen en relaci6n a la cantidad de cloroformo y gutapercha

para este estudio fue dada, por la experiencia clínica obte

nida durante el curso de endodoncia. 

Dicha relaci6n fue de .2Sgr de gutapercha, 2ml de

clorofprmo; con lo cual se logra una consistencia plastica -

de facil manejo para el fin que se persigue. 

El tiempo de empaquetamiento, fue de 15 minutos, -

ese tiempo fue tomado en relaci6n directa al que se utiliza

en promedio normalmente para realizar una obturaci6n radicu

lar. 

Al finalizar el tiempo de observaci6n de este est.!! 

dio, dio como resultado, la siguiente tabla, en la cual se -

muestran los cambios dimensionales que presenta la cloroper

cha, a las condiciones antes mencionadas. 

~n promedio de acuerdo a las medidas adquiridas 

las siete muestras, de cloropercha fue de 0.61 cent6sinias de 
milfmetro. 

32 



El mayor cambio de volum~n de la cloropercha, fue

durante las primeras 24 horas de su aplicación. 

De acuerdo con las proporciones de el material em

pleado en el presente estudio, la evaporación del cloroformo 

termina a las 48 horas despuAs de haber realizado la muestra 

ya que a partir de este momento, hasta 30 d!as despu~s de tg, 

mar la primer medida, no se observ6 cambio alguno en el vol~ 

mAn de las muestras de cloropercha. 
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., 

.... MATERIALES DENTALES ENDODONTICOS 
Material DE OBTURACION ENDODONTICA 

Tipo _____ c_LOo;.;.;R-O~PE~R-C~H~A..._ __________ ~ 

Marca. __ _...G~I~T~A~P~E-R~CH_A ___ R_O~E-K_o ________ _ 

CLOROFORMO u.s.P. 

M U E S T R A DIAM. INICIAL CINCO MINUTOS UNA HORA 
DIA 18-V-82 DIA 18-V-82 DIA 18-V-82 

LONG. APROXIMADA HORA 9:'10 HORA 9:45 HORA 10:40 
NUMERO UNO li.80 DIAMETRO 4.10 DIAMETRO 4.06 DIAMETRO 3.92 

DIA 19-V-82 DIA. 19-V-82 DIA 19-V-82 
· LONG. APROXIMADA HORA 9:25 HORA 9:30 HORA 10:25 

NUMERO UOS 12.55 DIAMETRO 4.21 DIAMETRO 4.16 DIAMETRO 4.04 
DIA 24-V-82 DIA 24-V-82 DIA 24-V-82 

LONG. APROXIMADA HORA 9:15 HORA 9:20 HORA 10:15 
. NUMERO TRES 11.65 DIAMETRO 4.44 DIAMETRO 4.42 L>IAMr;TRO 4.23 

LONG. APROXIMADA DIA 25-V82 DIA 25-V-82 DIA 25-V-82 

No. CUATRO 11.61 

LONG. Ai'ROXIMAUA 
No. CINCO 10~90 

LONG. APROXIMADA 

No. _ SEIS 11.64 

•LONG. APROXIMADA 
·No. SIETE 11.12 DIAMETRO 4.02 DIAMETRO 3.83 

DIAMl::TRO:mm 

Fecha. ______ --=1_0_-_v.:.....-....:0~2'-----------

Observador ROSARIO DIAZ RODRIGUEZ 

Lote No. 128033 GUTAPERCHA 

DOS HORA 
DIA 18-V-82 
HORA 11:40 HORA 12:40 
DIAMETRO 3.80 DIAMETRO 3o76 
DIA 19•V-82 DIA 19-V-82 
HORA 11:25 HORA 12:25· 
DIAMETRO 3.89 OIAMETRO 3.72 
DIA 24-V- 2 OIA. 4-V-
HORA 11:15 HORA 12:15 
DIAMETRO 3.98 DIAMETRO 3.71 

:,::: 

;:. 

{. 

\\:,:· 

~r;,j 



"' l'l 

Material DE OBTURACION ENDODOtJTICA MATERIALES DENTALES Pecha 18- V - 82 

Tlpo CLOROPERCHA ENDODONTICOS Observador HOSARIO DIAZ ROORIGUEZ 

Marca GUTAPERCHA-ROEKO Lote No. 128033 GUTAPERCHA 

CLOROFORMO u.s.P. 

24 HORAS 48 HORAS 7 DIAS 14 DIAS 30 DIAS 

lJIA 19-V-82 DIA 20-V-82 DIA 25-V-82 i.llA l-Vl-82 OIA 18-Vl-82 
NUMERO 1 HORA 9:40 HORA 9:40 HORA 9:40 HORA 9:40 HORA 9:40 

DlAMETRO 3.63 .:>IAMETRO 30 62 DIAMETRO 3 .62 OIAMETRO 3.62 OIAMETRO 3o62 

DIA 20 -V - 82 OIA 21-V-82 DIA 26-V-82 DIA 2-Vl-82 DlA 19-Vl-82 
NUMERO 2 HORA 9:25 HORA 9:25 HORA 9:25 HORA 9:25 ' HORA 9:25 

DIAMETRO 3.60 DIM1E:TRO 3.56 DIA!'ii:;TRO 3.56 L>IAMETRO 3.56 DIAMETRO 3.56 
DIA 25-V-82 DIA 26-V-82 DIA 31-V-82 DIA 7-Vl-82 L>IA24-Vl-82 

NUMl::RO 3 HORA 9:15 HORA 9:15 HORA 9:15 HORA 9:15 HORA 9:15 
DIAMETRO 3. 50 DIAMETRO ~.49 DIAMETRO 3.49 DIAMETRO 3.49 DIA11ETRO 3.49 
DIA 26-V-82 DIA 27-V-82 DIA l-Vl-82 DIA 8-Vl-82 DIA 25•Vl-82 

NUMERO 4 HORA 9:05 HORA 9:05 HORA 9:05 HORA 9:05 HORA.910~ 

DIAMETRO 3.57 DIAMETRO 3 0 57 DIAMETRO 3. 5 7 DIAMETRO 3.57 DIAMETRO .3.57 
DIA 27-V-82 lHA 28-V-82 L>IA 2-Vl-82 DIA 9-Vl-82 DIA 26•Vl-82. 

NUMERO 5 HORA 9:40 HORA 9:40 HORA 9:40 HORA 9:40 HORA 9140 
DIAMETRO 3.60 DIAME:TRO 30 57 DIAMETRO 3.57 DIAMt;TRO 3.57 ulAMETRO 3~57 
DlA l-Vl-82 DIA 2-Vl-82 DIA 7-Vl-82 DIA 14-Vl-82 DlA 30•Vl•82 

NUMERO 6 HORA 9:30 HORA 9:30 HORA 9:30 HORA 9:30 HORA 9130 ... 
l>IAMETRO 3.5:§ DIAME:TRO 3.53 OIAMETRO 3.53 DIAMETRO 3.53 DlAMETllO 3~53·· 

DIA 2-Vl-82 l>IA 3-Vl-82 DIA B-Vl-82 DIA 15-Vl-82 DJA 1 l•V11•82 
NUMERO 7 HORA 9:20 HORA 9:20 HORA 9:20 HORA 9:20 HORA 9120 . .: 

DIAMETRO 3.38 DIAMETRO 3.38 DIAMETRO 3.38 DIAMETRO 3.38 

•· DIAMl::TRO:mm 



0.14 

0.02 
0.03 
0.04 

o.os 
0.12 

o.is 
O.lt 
0.20 

o.1c= 
0.11 
0.21 
o.30 

1 

.<LSULTADOS DE LOS CAM3IOS JU~t;NSlúNALt:!> 

2 

Rt:PORTE t;N GRAfICAS 
DE LA ME:DlDA INICIAL A 5 MI t>uTüS 

MUE:STRAS 

3 4 5 

DE 5 MIIWTOS A UNA HOHA 

MUESTRAS 

3 4 7 

DE UNA HORA A DOS HORAS 

MUl::STRAS 

7 

DE DOS HORAS A TR~S HORAS 

MUESTRAS 

'1 2 3 4 s 6 7 
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DE TR~S A 24 HORAS 

MUC:STRAS 

0.01 ~--1-...... -r-J!;.-..--.:.--r....:!--.-=--==6==--7.:_.~~~-
0.10 -
0.12 p::::::¡. _ _r--¡ 

0.13 

0.21 

0.01 
0.04 

0.10 

DE 24 HORAS A 48 HUi{AS 

MUESTRAS 

7 

DE 48 HORAS A 30 DIAS 

MUESTRAS 
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D I 5 C U 5 I O N 

En general, se encontró que la cloropercha co

mo material de obturaci6n del conducto radicular, no de

be ser empleado sino como cemento endodontico para lo--

grar una homogenicidad en la obturaci6n y la diseminaci

ón del material ne obturaci6n, dentro ae los conductos -

adyacentes al conducto principal, Los cuadros l y 2 mue.! 

tran los cambios que se efectuar6n atravez ae1 tie~po de 

evaporaci6n del cloroformo, 

La cloropercha esta considerada, como unos de 

los materiales menos toxicos utilizados en Eadodoncia. -

ya que durante el periodo de evaporación del cloroformo 

es tan tdxica como los cementos, pero despu~s de su eva

porac16a se logra una obturaci6a perfectamente aceptable 

como elemento cen1entante .de conos multiples de gutaper-

cha, O en condensac16n vertical seccional. 
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R E S U M ~ N 

En ~ste estudio el objetivo fue observar in vitro 

el cambio dimensional que presenta la cloropercha percibi-

endo en que proporci6n se elimina el cloroformo de la guta

percha en un periodo de treinta d!as. 

Utilizando siete esp~cimenes de cloropercha mant!_ 

niendolos a una temperatura de 37°c. 

Obteniendo como resultado de acuerdo a las propo.r. 

clones empleadas de cloroformo , gutapercha y las medidas -

adquiridas por medio de los aparatos utilizados y tiempo de 

durac16n de este estudio, que el mayor cambio de volum6n de 

la cloropercha fue durante las primeras 24 horas de su apl! 

cac16n. 

La evaporac16n de el cloroformo termina a las 48-

horas despufa de haber realizado la muestra, ya que a par - · 

tir de Aste momento y hasta treinta dfas despu6s no se ob • 

servo cambio alguno en el volumfn de las muestras de cloro-

percha. 

~n promedio el cambio dimensional fue de 0o61 C8Jl 

tesfmas de milirnetro. 



e o N e L u s I o N 8 s 

l • .,. De acuerdo a las proporciones de cloroformo y gutapercha-

empleadas en este estudio, siendo la contracci6n en prome

dio de 0.61 cent~simas de mil!metro. Es recomendable su 

uso como cemento sellador en la obturaci6n radicular. 

40 

2.- L.a cloropercha por si sola, no puede ser empleada para la

obturaci6n de la totalidad de los conductos radiculares, -

ya que no presentarla homogeneidad por la evaporaci6n del

c loroformo, por consiguiente su uso debe ser .confinado como 

cemento sellador. 

3.- La cloropercha presenta una constanye en la evaporaci6n del. 

cloroformo despu~s de 48 horas de haber sido empleada como 

cemento ~ellador de los conductos radiculares, ya que d~s

pu~s de este tiempo no se observan cambios dimencionaies - . 

por haber concluido la evaporacl6n de el cloroformo •. · 
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