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INTRODUCCION 

Dukante /a dttíma década /a ciencía odontoldgíca ha - 

e4tado evolucíonando conázantemente a títmo acelerado, alean--

zando adelantos impottante4 sobre todo en cuanto a matetíales-

dentales, pon lo que: conceptos, teorías, 4.nve4tígacíone4 y --

pitdctica4 odontológícas deben basarse en estos adelantos técni 

cos . 

DuAante ca4í un siglo la amalgama de ?nata y estallo ha 

sido uno de /04 mate/tía/u, kestautadoke4 que ha pees Lado mayo-

tes 4e/tvicio4 en odontología. EL mate/cía/ de ne4tauhacidn per 

6ecto o ideal todavía no ise ha creado y debe ser admítído, pon 

con4íguíente, e.e mejoxamíento de cua/quíelt mate/tia/ está au4--

pendido a/ fteconocímíento de las buenas o malas canactehatí--

caz que le son ínhetentes. 

La ama/gama de peata-e4taho-meacuhio eh e/ matexía/ - 

md4 usadb de todos pana /a ne4tauhacíón de /a e4txuctuna denta 
tía pexdída; no cabe duda que con e.e .tLempo ot/to4 4L4tema4 md4 

eztétíco4 van a reemplazan a ea amalgama. Sín embahgo, pon el 

momento, este matehía/ 4eguíhd síendo uno de /04 md4 utí/íza--
do4 en heataunacione4 que deben 4opottax ten4ane4. 

No hay duda que /a ama/gama e4 un excelente matekía/-

de obtukación aunque tíene 4u4 ventaja4 y desventajas; e/ den-

tí4ta deben.Za de prestan md4 atencícfn a los dactotes que ín il/u 

yen en el éxito o 6/tacas° clíníco. En vaftía4 ínve4tígacíone4-

be ha obsetvado que la amalgama no e4 colo el mate/tía/ md4 utí 
lizado en la Odontología ne4taukadoka, 4íno también, ime4enta-
e/ menuis, poncentaje de 6taca4o4 con neapect^ a otros matetía--

tes de obtuhacídn. 
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No obstante, /as obzekvacionez dianiaz en e/ consta—

to/tío dental nevelan muchaz 6a/las de lao ama/gamas talen como: 

a) Recidivaz de caxiet. 

b) F./Lacta/taz'. 

- c) Cambiot dímen6Lonate4. 

d) Pigmentacíone.s. 

e) Conhozionez excesíva4. 

Estas 6alta4 son atnibuidaz a lactonez ajeno4 al mate 

/tía/ ya que la Azociacan Venta/ Amen cana no peAmíte /a venta 

de ateacionez pana amalgama de ín tSefulox calidad. 

Loe éxitos en las kestauxaciones de /a amalgama depen 

den de vaxioz ilactonez, de4de el momento de /a pkepaxación de-

ta cavidad hasta el pulido 6inal tiene un eáecto muy de llinido-

en laá pnop¿edadeó 6níca4, en /az_ éxitos y en /as sallas de -

ea obtunación. 

Una investigación ha demostrado que /a preparación in 

connecta de la cavidad es el 6actox causante, apnoximadamente-

de/ 56% We /as ISallaz de ,todas Ca.4 amalgamad mientxas que las-

6a//as de manipulación, o su contaminación en el momento de /a 

obtukaci6n, dete4mina el 40% del total de las 

Lao he4taxukacíone4 con amalgama estén nonmalmente 

mitadaz a /a hestatotación de tejido dentario en dientes poste-

nioxes o cUgulos de loz antenionez debido a 4U apakiencia me-

tdlica y a 4U4 cambioz de colon que puedan ocunnin con el - 

tiempo. 

E4tudío4 heckoó recientemente han demoztnado que la -

amalgama es el mejor matetial de obtultacidn, después del cito - 

cohezívo y además es un matexial canioztdtíco pon 4u4 componen 

tea de estado, cosa di6exente a las hesinas, estos son muy ca- 
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Itiogéníco4 ya que éiempxe se eneuenthan abdoAti¿endo agua, pon.-
lo tanto 4u1Sken abita4iones. 
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HISTORIA 

En cuanto a ta Hatohia de la evolución de La amalga-
ma hay vahía4 opiniones de cuando ¡uí La phímeha vez que ee --
utilizó. 

La combinación de plata y mekcuALo paha 6ohmah amalga 
ma, "pasta de plata", 6ue utitízada pon phímeha vez en Fhancía 
poh M. Thaveau en 1826. Este ISué e/ comienzo de la amalgama 
dental utítizando límaduha de monedas de plata md4 mencuxío, 
6ohmando tus/ una pae ta. 

En 1833.- Coa he/manos Cnawcoun.s, intkodujekon la --
amalgama a loa E3lado4 Unidos con el nombxe de "Roya/ Mínetal-
Sucedaneum". Bajo 6uncionea dealSavohabteá y esto ocasionó que 
no ISue4e aceptada empleando un phognama no ético de publicidad, 
pon. La photSeaí6n. 

En 1849.- Thomaz Evan4 en Fitancía y Eli4ha Towsend -
en Estados Unido4 a►íadienon estaño y plata a la amalgama paha-
ah./ dacilitah e/ mezclado con el meAcutío. Towaend demoatho -
Que una aleación compuesta de pahtet mas o menos iguale. de --
plata y estaño, eta supeition a la aleación de mo►iedas de plata 
Ftagg ohient6 41L4 estudios pata demoattah que las mejonaa de -
/de a/eacione4, eugehida4 pon Towsend, podnZan conseguik6e l/e 
varado La composición a 60% de plata, 35% de estano y 5% de co-
lme. 

En 1145.- La Aáociací6n Americana de Cikujanos Den--
tieta4 phokibiekon eu (4.60 sancionando a quienee Lo empleaban; -
ya que opinaban que eta da►1Lno pana la ¿alud. 
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En 1850.- A pesan de que no 4e le conáidexaha digna -

de áek u6ada en /a pxo lSeái6n áuá dedenefoxeá demolstitaxon que es 
totalmente "Inocua palta la ¿alud" con lo que ée di6 ¿in a La - 
Guenna de la amalgama. En elite MíAMO año¿ Towáend neemptaz6 -

La mezcla de plata y cobxe pon la a/eacan.de plata y eálaño - 

a paute¿ .iguale¿ . 

En 1871.- John Thomaá 	Lao pximenaá 'muela& - 

de contnaccidn con eátudioá isobite el peen eépecígico de /a --- 

ama/gama. 

En 1874.- E.A. Bogue acon4ej6 eólableeeh pkopo4cio--

ne4 de aleact6n y mencunío pana Cenen mejoneá ./teáultadoá. En-

eáté Mamo año T. Hichtcock, invento un hegiatitadox micnométiti 

co pana dele/t.:minan los cambio¿ voluméth2co4 de /a ama/gama. 

En 1881.- C. Sudental expne66 que /a contxaccan exa 

debida a/ exceAo de meAcuAio y aconaejo eliminan lo md4 poái--

ble dukante la condenáacidn. 

En 1885.- Elliott public6 4u4 lean-U.4 4obne moditSica 

canee de volumen de /a ama/gama. 

En 1887.- Ge4144e/bnacht 

En 1895.- Thome4 

En 1896.- Condon. 
1 

Aconáejan adicionan pon.-

cione4 de amalgama vieja 

enduhecida pana asl com-

pen.saA La conthacei6n. 

En 1900.- G. V. &Uta complet6 eétudiods 4ohne La pite 

pa/tau:6n y abOdo de La amalgama. 
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En 190t.- Wahd pubtic6 unaa nuevas técnicas pata ea-

amalgama y deschibi6 como hesu/tado de una aetie extensa de ¿n 

vestigaciones en cuanto al etSecto de la composición de fas ---

amalgamas texminada. 

En 1919 y 1928.- La 06icina Nacional de Nohmas det - 

Depahtamento de Comehcio de los Estados Unidos y la Sociedad -

Dental Amehicana estableciehon unas heglas a las que se tes — 

//amó "especiáicaciones". Ast el 10 de octubhe de 1929 áue --

aphobada /a especiiSicacidn paha aleaciones. de amalgama dentat. 

En 1925.- Soudek pub/ic6 las phopiedadea títsicaa y - 

químicaa de la amalgama. 

En 1936.- .51axie Gay/eh eatudia e/ aspecto químico de 

ea amaZgama, dictando aua teohtaa sobxe 4U.5 posibles nedccio--

ne„s, que han sidc amptiamente aceptadas hasta e/ tiempo pheaci: 

te. 

Eh( 1962.- Demahh y Tay/oh phopuziehon /a aleación ea 

géhica u en 1963 Innea y Youdellis phopuaiehon /a aleación de-

&se diapehea. 

Vatic.s eatudixs ae han encaminado hacia La natuha/eza 

básica de /a heacción enthe el me/Lett/tic y /a aleación de plata 

y existe una mejoh composici6n de esta heacci6n aunque hay at-

gunoa desacueldoa aún sobhe ciehtoa deta/lea. 

Estos estudios han aehvido paha demostkah que no solo 
a compoaic¿dn de la aleaci6n y e/ mecanismo de la amalgamación 
son impohtantes; sino que también, en la técnica de manipu/a--

ción y /as, condiciones clínicas .que phedeminan en el momento -
de /a inaehci6n, son de igualmente de ímpohtancia paha obte --
neh una buena hestauxación de amalgama. 
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I. GENERALIDADES DE LA AMALGAMA 

Pon ca-si mdb de un siglo la amalgama de►ttat ha nido -

uno de loa muchoa matetiates testauxativos mde 6hecuentea (14.2-

do pon, et dentista genekal, aún cuando en la actualidad se han 

puesto en putctica nuevoe matexía/ee de obturación. De hecho-

/a amatgma dentat he utitiza en un 80% de todas /ah testatta--

cíonee dentolee. Actualmente la amalgama ha alcanzado pcputa-

tidad debido a su Sacilídad de manipulación, simplicidad en eu 

técnica, de su versatilidad y tolekancía de error, además su - 

gkdn habilidad pata keducix la 6itttació►t marginal. 

Vesalextunadamente La amalgama tiene cieltos puntos -

débiles de tos que se han dado cuenta /os usuakios. E►:tte es 

.rae se cuenta una débil xesistencia inicial; decotolaciLln en - 

algunaa bocas bajo ciettas condiciones y estimutación de cam—

bios in6lamatokioa en loa tejidos adyacentes" También debe de 

terminarse en una cita posterior; no tiene el celok del diente 

y toa md•tgenee atgu►tae vocee se rompen. Sin embargo, tos den-

tistas la usan constantemente porque no hay otro material que-

keuna tos tequisitos necesatios pata Las técnicas dentatez. 

Ningún matetiat pala obtukaciln se adhiere xeatmente-

a La estructura dentaria y, en consecuencia a loa Widol y --

los testas atimenticios a través de tos mátgenes co►tstituyen -

una de Las ptincipateá causas de la recidiva de catics y de --

tos 6tacasos. En el mejora de loa casoa, la amalgama soto pro-

vee una adaptación a Las panedes de ta cavidad tazonablemente-

cottecta. Esta es La tazón po.t la cual pala heducil ras Sit—

ttaciones que pueden ocuttit alkededok de una keetauhaca'n te-

ciente, se utilizan Loa batnices cavitanios. 
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No obstante, /a escasa cantidad de 6i/tkación que ccn 

este matexial pata obtutación se ptoduce, con el thansculso -

del tiempo tiene caxacteAtaticaa paxticu/axea. En e lSecto, si-

/a kettauxación se inaexta adecuadamente, /a 15i/tutean se ha-

ce menor a medida que la amalgama envejece en la boca. El mo-

tivo de esta keducción de La 6i/t/tac4.6n se ha atkibuido a /a - 

de:posición de productos de cok/Losan de la amalgama que en ese 

eáapacio se phoduce. Puede, asL mismo, set debido al execi---

miento de diminutos exista/es de 'atarlo o de estaño-mexcuhio -

que a tkavéa de/ tiempo se pitoducen en La ama/gama en /a4 in--

telqacee del diente y /a iteataunación. Ve cualquien maneta La 

xeduccande la 6Littacan puede hen La catactuastica signi6i 

cativa que explique /os óptimos hutcdtados clínícos expeximen- 

tados con 'tate matexía/. 

No obstante, obsehvaciones día/cías en e/ consultotio-

tevelan numohosas amo/gamas Ixacasadas, son cuatno 104 motivos- 

más 6necuentes: 

1) Recidiva de caties. 
2) Fta¿tutas. 
3) Cambios dimensionales. 

4) Pigmentación y Covcosión excesiva. 

Pon. conaiguiente, Uta Sa//aa observadas deben set - - 

atnibuidaa a 6actexes ajenos al ptopio matekia/. EL éxito de-

una amalgama depende de Pa atención de muchas vakiantea. Pea-

de /a p.tepatación de la cavidad hasta el momento en que la ob-

tunación se pute, ;.ida ano de ¿o4 pasoá man4ueatív0l,  tiene un 

e líecto bien de6ínide sable las phop¿edades 6,Csi,:as y químicas; 

/os éxitos y Iltacases de /a testaalacidn. 

pkimc0.,a/ lactox que contribuye a /a xecidiva de- 

q a ia 	a ..1 	 incotx¿cto dv /a cavidad. 
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Una cb4eAvac46n cl.tnica ha demo4thado que pon. lo meno4 e/ 56%-

de /ad amalgamad Pcacadadad de puede atnibui4 a la vio/ación -
de /ot pkincipiod bdeicoe de /a phepa4ación de la cavidad, ed-

to C4, oftovi4i6n indlqiciente pana un volumen adecuado, horma 
*de ftetención detSiciente. EL 40% de .todos 104 64acadod de adju 
dic6 a la mart./pu/ación de /a ama/gama o a du contaminación en-

e/ momento de La indexción. 

En atoe neciented; /as ptopíedadcs laicas como el es 
Cakkímíento, ha aido indenti6icado como un probable ptecundox-
de /a lhactuka met/taína/ de /ad kedtatotacionea de amalgama. --
Sin embargo, la cau4a de /ad ptactu4ad puden deit debidas a una 
combinación de 6actoked de manipu/aci6n y como ya de dijo an--
te4, también a la p4epanaci6n. 

PEFINICION 

La amalgma ea una c/ade edpecia/ de aleación , uno de-
cuyod componente4 ea el me/tau/tío. Como e/ me4ctutio e4 tLquido 
a La temperatura ambiente, áe. /e alea con otho4 meta/ea que se 
haLLan en tetado 4ólído. Eate 'mocea° de aleación de conoce -
como Amalgamación. En odontologLa de /Ida la unión de/ me4cu--
4io con la aileaciónde plata-estañe, que pv.1. lo gene/tal contie-
ne una pequeña cantidad de cobee y cinc. EL nombre técnico de 

tata aleación ea ALeac4ón pata Ama/gama Dental. 

CLASIFiCACION 

La aleación de puede c/adi6ica4 de acuerdo con e/ na-
~o de metalee que .intervienen y de c/adisSican en 4 grupos: 

II BINARIA 	Compudtad por mexcuPtio y un meta/ (Menctotio 

cobre). 
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2)  TERCIARIAS. Compuestas pon 2 meta/ea 	y MC4CUk4L0. (Met- 

CUki0 P/ata y Estaño). 

3)  CUATERNARIAS. Compueataa pon 3 meta/ea y meAcultio. 

ni°, 	Eátaño, 	Plata y Cobne). 

(MeAcu 

4)  QUINARIAS. Compuestas pon 4 meta/ea y mencuxio. 

ni° Plata, 	Estaño, 	Cobke y Zínc). 

(MeAcu 

En /a actualidad, /a ama/gama que neune .todos lo4 ne-

quiaitot indiapenaab/ea panel que en /a pndctica ae 1/egue a --

°t'Unen. una obtunacidn con la mayok gatantía de eatabi/idad y-

ISuncidn, ea /a ama/gama "QUINARIA" 

Lah ptopotcionea en que van cada uno de loa elementos 

de bu ama/gamas convenciona/ea ea: 

Ag PLATA= 65 % Mínimo. 

Sn ESTAÑO: 25 % Wtnimo. 

Cu COBRE: 6 % Máximo. 

Zn ZINC: 2 % Máximo. 

VENTAJAS V DESVENTAJAS 

VENTAJAS 

1) Tiene elevada neaiatencia al ealuenzo maat4.cato--

Ai0 ya que /a ama/gama ea uno de loa matenia/es de obtu'.aciclx-

con mayox neaiatencia a las 6uetzaa maaticatonias (cempke.siórd. 

t) insoluble a loa 6/didoa bucales. 

3) Adaptabilidad a las patedea de /a cavidad. 

4) Sus moditlicacione4 votumétticaa son totexadaa pon 

e/ d «ata, cuando he siguen 6ietmente /a6 exigenc¿aa de /a - 
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técnica. 

5) Supekáicie lisa y brillante. 

6) Facilidad de manipulación. 

7) E4 de Sácil e inmediato tallado anatómico. 

8) Se puede pulir édcilmente. 

9) E4 ampliamente tolerada pon el tejido gingival. 

10) Su eliminación, en caso de necesidad no es di6i--
culto4a. 

11) No pkoduce alteraciones de importancia en los te-
jidos dentarios. 

DESVENTAJAS 

1) Modi6icaciones volumétricas.- Como 4C ha visto,-
Ca a►nalgama.tiene tendencias a /a expansión, contracción y e4-
curtimiento. Peto estas alteraciones pueden evita/use o !ceda--
c¿kse al mínimo, empleando 66tmula4 equilibradas, co•tnecta ke-
eación de aleación mekcukio y una técnica de condensación ade-
cuada. Es decix, entre /a4 causas que tienden a pkoducik con 
tracciones podemos citan; el exceso de esta►io, /a4 panttcu/a4-
dema4iado 6in/u, /a 4obtetkitukación y la presión exagerada al 
comimimi,t la amalgama dentro de /a cavidad. 

Lo opuesto a la contracción e4 /a "expansión", la - -
cual generalmente se debe a la mala manipulación y 40M 3 los - 
éactokes que intervienen en ella: 

a).- Conten.i.do  de mekcukio.- Cuando hay exceso de - 
me/u:u/ti° existe expansión. Oebe quedar en la pkopokción de 8- 
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pastea de menea/tío pon 5 de aleaci6n y antes de empacan. la met 

cla debe expitiminze de tal manera- que quede en una pxopokción- 

de 5 a 5. 

b).- Humedad.- La amalgama debe empacakóe bajo una-

sequedad absoluta; pot etha parte debemos evita/t. tocan la amal, 

gama con lar manos, ya que el audox las attexa pok su conteni-

do de clokuko de aodio. 

c.).- La amalgama debe de encmalbse en la cavidad -

pa/La evitan expandan, ea decir, debemos usar matxice4 en obtu 

naciones compuestas. 

2) EL eacuittimiento ea otra desventaja, la cual ae -

te dd este nomine a la tendencia que tienen algunos meta/ea a-

cambian. de iSokma Lentamente bajo phea1:one4 constantes o xepeti 

da.s. Este eacunAimiento en Uta amalgaman dentales depende del 

contenido de meiccuxio y de /a expansión. 

3) Decoloxación. 

4) E6 gran conductora ttAmica y eléctrica. 

5) No ea eatetica. 

6) Eadehoidez.- Llamada también globulizacidn, que-

puede pkevenikae evitando mezclan demasiado blandan empleando-

paopokcioneó adecuadas de aleación mexcuxio y condensado con - 

pkezi6n uni6o4me. Esto pxoduce que aumente el eáculutimiento y 

la colutoói6n. 

1) Tiene poca resistencia de borde.- La ama/gama ea 

éltdgi¿ en pequeño& eepacio4. Ve ahí que ta cavidad debe tener 

un espesor adecuado y caxecek 'Jir completo de bisel en el dngu 

lo cavo aupekdicial. 
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COMPOSICION Y EFECTO DE SUS COMPONENTES 

PLATA. Su pea() atómico ea de 101.8 y 411 punto de 6u-

eión eá de 961 .C, toma un pu/ido bitillante, siendo au maleabi-

lidad y ductibilidad solamente in6enion. al  011.0. Su tenacidad-

eá supe/cío& a La de este ültimo metal. 

E4 el componente que entica en mayo& cantidad aumentan 

do la keaistencia y disminuyendo e/ eácuntimiento; causa expan 

san al endutecuuse en pkopon.ción a au pnocentaje; cont&ibuye-

al /Lapido enduxecimiento de La mana y aumenta también /a co---

nnoáión. Elimina /cut pigmentaciones en Loa dienteá. 

ESTAÑO.- Su peáo atómico es de 118.7; au punto de 6u 

san eá de 232 .C, otonga p/aátícidad a /a magia, ketakda el en- ;  

dunecímiento y e4 más (16.en con el me/tau/Lío que /a plata y e/ - 

cob&e, pon lo cual 6aci/ita /a amalgamación de La a/eación. 

Debido a que neduce La expan4Lón de La amalgama aumen 

ta la contxacción, 4.¿ entna en gkán cantidad en la aleación la 
amalgamd .6u64ind 6uexte contracción, sobre todo 4í el conteni-

do de plata ea bajo. Es muy neáiátente a la conicosión en aire 

o agua y aumenta el eácunkimiento debido a su poco /imite eldá 

tico. 

COBRE.- Su peso atómico es de 63.5 y 4U punto de - - 

6unáidn ea de 1083'C. Ea un meta/ muy maleable y dúctil. El-
cobxe aunque en pequeña pkoponción tiende a aumentan La exilan-
áión ata como au resistencia y duneza, xeduce el caca/f./cimienta 
Se /e puede conside&a& un estabilizado& de /a expansión ya que 
una pkopokciÓn 	superior, a/ 6 t aumenta /a expansión. 

ZINC.- Su empleo en La elaboxación de aleación ha da 
do Lugar a discusiones, algunos inveátigadokee ármtienen que - 
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e/ zinc pkovoca gftan expansión 
eapeciatmente, expanaidn tetat-

dada y otxoe dicen que 
esta contaminada paxticutaxmente con hu 

edad o ctoulto de aodio laativa). Ahí mohmo e/ zinc evita - 
m 	 lc 	

- 

que La ama/gama cambie de colon o asa, que Lata 4t enegtezca. 

En resumen po,'^moa decix que: 

La plata aeltd La que de dureza a La aleación. 

EL Eztado aumenta La p/ahticidad 
y acetelta el endulce 

cimiento. 

El cobee evita que La amalgama he thepake de toa bol-- 

dea de La cavidad. 

EL zt,,c evita que La ama/gama he enegkezca. 

MERCURIO.- Cuyo 
punto de conge/aci6n eh de 37.97 eh-

e/ único metal 
/igen.° a cua/quien. tempexatuka ambiente; • he CO!! 

bina 6acitmente 6on.mando amalgamas con ciektoh meta/eh. Debe- 

hen. químicamente pum), La pftopokcidn ideal 
aehla de 	paxtea - 

de mencukio pon. 5 de aleación 
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II. ELABORACIOM VE LAS AMALGAMAS 

La aleación de ama/gama de plata que adquieke e/ odon 

t6logo paica mezcLaA con e/ mexcuPtio, ea pxoduCida pon. e/ éab&i 

cante bajo condicioneá cuidadoaamente controladas. 

Como primera condición, eé impexativo que loa metates 

pos usan. caten en completo tetado de pureza. Obvio ea decix,-

que ~cante La 6aai6n debe evitaxte /a oxidación de /04 Mi4M04 

aé£ como, tambibt, la incoxpotacidn de cualquiek clase de impu 

Laa miamaa pkecaucionea deben teA obtekvada¿ en e/ co 

Lado de/ Lingote. Pok Lo coman, a tate ae te da /a loxma de -

un ci/iadko que Luego 4t Le conminata en Limaduras con in¿txu-

mental apAopiado. Utak /imaduAaa ae <someten a un tratamiento 

tea mico. 

La mayo tta de Laa vecea, /tu diétAenciaa obaekvadaa -

en tau divekaaa ateacionee paka ama/gama comexciate¿ ¿e tSin---

eme, pftincipa/mente, tn aua pxoccaot de elaboxacidn en donde - 

ét -hm/layen 104 cuidados tenidok en la mama, &hola y tamaño -

de td4 limadunié y teniendo pAtáente que e/ ',Poeta° de elabora 

cides t4 llevado a cabo con cuidado y exactitud, e/ producto --

Aeau/tente motea el Atápeto de/ odontólogo en atta habaiguien-- 

tea manipu/acionea. 

ABLANDAMIENTO DE LAS AMALGAMAS 

La (abaicacan de Cae aleacionea de ama/gama conaiate 

en pandik pximeito La plata, catado y cobn.e pampa con veatigioé 

de time, ya íundidoa ae cuelan en Lingotes con /tus wtecaucio--

nta debidas; pkotegandoloa de La oxidación haat°. que ¿e hayan 
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ISundido completamente paica t¡okmax la aleación y Esta es vacia-

da en un molde apxopiado pa/La dan. ISokma al Lingote. 

La velocidad de enéxiamiento del Lingote a paktix del 

estado íundido, puede Lene*, impoRtancia sobxe /as pRopiedadee -

de La aleación dina/, pe*. cuya /cazón el lingote té; genetalmen 

te, ~ciado con Relativa Lentitud y no xdpidamente. La mak-- 

cha mis Lenta 
del eni(kiamiekto peRmite la doRmacidn de una can 

tidad mayo& de compuesto de (plata-estarlo) Ag3Sn. 

Una vez que el lingote se ha endaiado completamente y 

se ka «timado del molde; se somete a un tkatamiento ttxmico - 

de homogeneización, //amado "ablandamiento ". 

Esta opexacan del lingote puede cump/iiise pot calen-

tamiento da/tante Jj.‘exente pextodo 
de tiempo a una tempexatuka 

de 400"C (750'F) aphoximadamente. El 
tiempo mds paóctico es 

de 24 hokas. 

Continuando 4u producción, el lingote de aleación se-

reduce a-paktículas convenientes denominadas limaduRas 
que se-

consiguen, habitualmente, haciendo coxtes en el lingote 
con un 

instrumento apkopiado, montado 
en un tomo. La velocidad de -

avance con quo la pan.te contante y el lingote enthan en contac 

to, determina el tamaRo básico de 
/as pa/U/ea/as de la atea- - 

ción ¿inal que Recibe el odontólogo. El lingote de aleación 

eh más ¡Polgil y las paxttculas huelen élen aciRculaRek. 

Una vez cone/u/do e/ corte, /as pe:Jalca/as de aleación 

400I Reducidas adn mde de lamaRo con el molido de botas; que 40M 

pe /os p.agmentot aciftcu/aftes y /es da uni¿oxmidad de tamano. -

EL polvo de aleación es tamizado pana 9/caducar el toman() dina/ - 

de cité pa/alunas antes de envasaiclo. 
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TAMAÑO VE LAS PARTICULAS 

EL tapian° de /ah paktícutah y 4a dieticibucién deben - 

AV" ehpeci¿hcadah pon. el dabnicante. 

Lah aleacioneh de corte ¡Sino miden unoh 35 "sic/unte y 

Lao de micxocoxteh unoh 26 micxoneh. 

La tendencia actual en La tfcnica de amalgamas he in-
ctina a éavoic de Lah pakttcu/ah de a/eacién de taima() pequeRo; 

obtenidas como kehuttado de/ pxoceeo de La tkittuaci6n. 

Manteniendo loé demda éactokeé igua/eh, /ah pa/alca—

/ah de ~o* ~ano tienden a pkoducix un enduxecimiento mcte - 

kifi:ido y una ama/gama note xehihtente. Una objeción que he ha-

ce at uta de /ah pakticu/ah ghandeh eá que no dan /aya/t. a que-

La m'acta dinat de me/tea/cío y aleación tenga la liéuka dusSi- - 

ciente como pana condenácula y adaptarla convenientemente a --

Las pandea cavitaxiah; pekmite un mejox tallado dejando una - 

hupeAticie lisa lo uta/ thekd menos susceptible a La coxhoái6n. 

ENVEJECIMIENTO VE LAS AMALGAMAS 

EL cokkecto envejecimiento de La ateacién eh una par-

te impoktante de/ proceso de etaboxacidn. Eh necehaxio éelec-
cionak un tratamiento de envejecimiento que asegure que loa --
cambios dimenhionateh de La ama/gama, «6~ /ah ea/Lacten-latí- 

Cal de Las aleacionee. 

Para establecer condiciones más ehtabteh y para que -

/ah amatgamah tengan cambios dimendionalee apropiados y otxaé-

pkopiedadea deseables, he acohtumbha ablandan. o t'uta*. axmi--

camente bah timadukah. EL tratamiento t(kmico consiste en ho-

meten:a /ah ttmadukah a una timpexatuka dada, dukante un tiem-

po determinado. Este paoce4o se denomina weftVtiteifflitOlt019. 
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las attaCiOlte4 envejecídae pxoducen aman! gamas inda xeéiatenteá- 

y con Mett04 eheuvtimiento. 

Lak cakactensthticah de taá aleacíoneá envejecidaá 4011: 

1) LOA Limadukah tienden a contitaexáe o bien a expande/use muy-

poco. 
2) Requieren de menox cantidad de mexcuxio. 

3) Vea pulá de Itit condenáadoá xetienen menox cantidad de mexcu 

4i0. 

4) En la condeneacidn poxeáentan mayor colte4i6n. 

S) Son mis 4ehihtentek a La compkehan. 

6) Pkeeentan menox ¡lujo y ehcuxximiento. 

Ahí como Ot podad apxecian, et envejecimíento eh una-

paxte muyimpoxtante durante La etaboxacan de tal, amalgamaá. 

ALEACIONES ESFERICAS 

Ehtah ateacionek ehdeiticah pueden obtenexee de vaxioa 

métodoí; puto el md4 amial ea por atomizaci6n de La maha ¡undi 

da de La d'Acido', Ee decir, la aleaci6n eh éundida, xoceada, 

putvexizada en un gas inhente y holídidícada en eáéexaá. 

Como sucede en /ah timaduAah, /ah ateacioneh ehéLxi--

caa hu¿ken ingtuencia en cuanto a hu tamaño de paxttcutah, eh-

tau ~tan de S a SO micxoneh de didmeth.ó. Este tipo de atea-

caneo tienen vaitiaa ventajas, /ah cuates he mencionandn inda 
adelante, ya que éu compoktamíento cUnico eh hupexiox a Las 

timaduttai convencíonateh o comuneh del hatema bdthico ptata- 

ehtaAo. 
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III PROPIEDADES FISICAS 

EL pftimeft eátudio de tath pxopiedadeá 6t4ica4 de 
V

taá -- 

ama/gamas:1 áu impoktancia eltnica due 
eéectuada pon G.. ---

61ack en 1195 y aunque La cathdad de /a4 ateacioneá que e/ pho 

puso 	no due buena, Oxient6 
el camíao pana ínveátígacioneá 

tuba/cuentee. 

Una de /ao phopiedadeá matinakiaá que Auceden en bu - 
- 

ama/gama& dentateá ce e/ Cambio Dimenéiona/ duAante et
,  PLagua 

do de uta. EL 
cambío puede ¿en o bien de encogenae o expan—

den-6e durante e/ endunecímiento y eáto depende a 4U compoaí- --

ci6n y maniputac4ón; hin 
embargo, hay °tusó 6actonea que tam— 

bién in6tugen en loa cambioa dímensíonalea. 

Olna de /a4 pxopíedadea ISZáicaá eh La RESISTENCIA A LA 

COMPRESION, aunque en a/gunoa caáoá áu itcáiátencia a La ten -- 

ái6n puede áek aún mdá impoktanteá. 

Otn.a pxopiedad ¡Latea 
ea el FLUJO. Tanto el ¡lujo co-

mo La neáiátencia de La ama/gama aon a¿ectadoa pon au compoái- 

cidn y maniputacidn. 

1) CAMBIOS DIMENSIONALES. 

Loa cambioh 
dimenáionateá de La ama/gama durante tu en 

duxecimiento debe/uf 4CX una expanáidn entke 3 y 13 mícnonea -- 

pon centlmetnot C4/d phoponcan eá hegdn la eápeciíicacidn -- 

No. 1 La Ahociacian Venta/ AMChiCand. 

Eátoá cambaa dimenaionilea eáttin inétuenciadoé pon la: 
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a) Compoe.ccton y Conatitucan de La Ama/gama. 

b) Títitimican y Condeneacidn de La miama. 

Palta comprenden mejora ectoc cambioa y La ind/uencia -

que sol'« 
ettoé ejercen Las vaniantec de maniputacan, evita-

cit.it xecokda4 la teolaa metalogxdiSica del cambio 
dimenciona/-  

expueeta pon. Skinnen. y Phi/Upe: "AL entran en contacto eL -- 

melteuxio con la aleacidn, eata ce dieuetve en e/ mexcuxio 601, 

mdndoee Agá Sn, con lo cual he reduce pximexo e/ volumen pho-

duciendo una contxacci6n inicia/. Ve 
tata diaolucieln 'Lema-- 

tan dos ¡aaea cxiatalinai conocidaa como Y 1  y Y 2 , ambac datee 

cuecen en horma dentxttica empajdndoce entre al a/ c./U...eta/i— 

za*. /ah haces y eeto 4e traduce en una expanción de la amalga 

ma. Pon. Lo tanto, /a di4minuci6n de pitoduccan de ladhes di4- 

minuixd /a expanción. 

Sin embahgo, a/ entran /a /imaduna en contacto con •el 

~caía° viene una keuccan de volumen y ce Aegictita una 
con-

tkaccan y Luego viene /a expanci6n a/ 6ohmaxee /ae 6acee 1/1-

y 112  y ae pxolonga ha-ata que texmine La ciiietalización deepuée 

de Viltitt4 hohaa. 

Pon d/timo quizd ae &Alma una texcexa ase /eta ee La 

fiase  81  y ya que eu gn.avedad eepecMica 
ea mayo& da Lugar a -

una nueva contxaccan de menon magnitud que La pkimeha ya que 

ella &uta menon cantidad. 

Vu&ante eL enduxecimiento ea pheiSexible que La amatsa 

ma se dilate a que te tonthaiga, ya que La pequeña expanei6n-

contkibuye a La ketencidn y adaptaci6n de /a obtukaci6n a tac 

paYiedeá cavitaxiac. 

Loé 6actoxec que intekvienen en loa cambioa dimenaio- 
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Plateé 4011: 

- A) RELACION ALEACION-MERCURIO 

Eáte ¿acto& ea muy impoktante, ya que como La expan--

4iffit depende de laá cant¿daded de da.se Y 1  y Y 2  que 4e 6oAmen-

dedpué4 de la condenáacidn, pon coneigaiente a mayok cantidad 
de mekcukio habkd mayok ¡okmacidn de ¿tuca y pon lo tanto mdá 

expan4i6n. 'Ademd4 que debilita /a amalgama y aumenta el eá--

cukkimiento. 

61 EFECTOS DE TRITURACION 

El pxoceáo de amalgamacidn exhibe un electo malteado - 

aobke la conducta dimen.sional; Una thitukacicht pobxe dakti --

como keáultado una expan4idn, pue4to que e4 muy eácaáa la 6ox 

m'ación de mexcukío en Ag 3Sn; pon el contitaxio una tAituxacidn 

pkolongada aumenta /a cantidad y el 9D/comedio de di6u4.4n del- 

mekcultio en /a4 pakttculaá de La aleaci6n, pon Lo que no6 da- 

kd una Larga contkaccidn inicial. 

La keaccién comienza tan ponto como el mekcukio en-

tka en contacto con /a4 pakt.lcu/a4 y aumenta con¿okme la tki-

tukacin continua. Po& lo tanto, ée deduce que alguno de Loe 

otieta/e4 de Y 1  y 1,2 , pueden ¡oxmax4e durante La tkitunacidn-

pok lo que a mayor tkituAac46n kabnd md4 contkacci6n y meno4-

expan4i6n ya que La conthaccidn eá tan grande qtie la ezlan---

áidn hubaiguiente no e4 capaz de kegenekax laá dimenáioneá --

okiginaleé. 

En cualquiek cato, e4 evidente que La tkituxacidn de-

be de 41.4. contkolada con exactitud 4i e/ cambio dimen44.ona/ -

va a Gen contkotado. Dicho control te paica gaxantizax una --

mezcla eetandakizada y uniíokme 4iendo uno de loe pkincipioá- 
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pitincipateó de la tícnica de amalgama. 

C) EFECTOS VE LA CONVENSACZON. 

La condenáacién tá una continuaciffit de /a tkitukacidn-
COné04ffit *e aumenta La ihteáidn de /a condenáacidn, mdá mutat--

420 In 4etilta de /a masa pon. Lo tanto, habn4 menox dokmacidn -

de bu té V I y V 2 y habrá menor expanáidn. 

Sí hay exceso de MCACUltiO y /a condensación no dul La-

adecuada, kabkd una expanáidn excesiva La cual podlaa Llegan. - 

a &ex dolorosa. 

O) EFECTO VEL TAMARO Y FORMA VE LAS PARTICULAS. 

TAMARO VE PARTICULAS. 

104 dabhicante4 han de4Lgnado /a* paxtícu[aa pequeilaá-

coxtadaá mecdnicamente en: cokte éino, micro-corte, áupekéino, 

uttkaéino, etc. 

La texminotog/a coman aáociada con el tamaño y ISoltma -

de las pa/alca/a-á deben ~se con phecaucidn ya que hay varia 

dones entre /oh diée/Lenteá éabxicantea. Recientemente áe ha-

tenido phtéthencia a Laa aleaciones COK un tamaño apnox.imado -

de 35 cm; que cokheépondexia al coxte ótno. Lae.ateacioneó de 

míekocoate son aproximadamente de 26 cm; ta4 aleacLonea de vta 

no adé grande apanentemente ya no 4t usan hoy en dZa. 

La condensación impoktante no es el tamaño de /a paittí 

cutí CA títtminoá de volumen; sino, Ili44 bien en texminob de ¿u-

anta de áupekéicit. Ee decir, La diotnibacidn deL tamaño de -

La paittLcuta tá La cakactelaktica impoktante. 

Jaftabach dejó establecido que La tendencia de bu atea 
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done* de guano bino té: diéminuie la expansión o causar con--

teacci6n. Esto hace que haya mdé díluéidn en el meecuxio 

poe conéiguiente habed un pexiédo conéideeable de conteaccida-

inicia/ tn La amalgama. 

E) EFECTO VE CONTAWACION 

Existe un tipo de cambio dimensional que se apotta com 

pletamente de La cueva tlpica det cambio dimensional d'Aceito-
pon. !key, eeéponéable de 16$ de iixacaéos en xtétaueacioneé de-

amalgama. 

Todos loe cambios dimenisionales ocuexen dente° de /as-

intime/1.<u 24 koxa.s y puede daeas. varios ates*, cuando esto AUCt 

de te /e denomina "Expansión xetaxdada o éecundaxia". Se ka 

compeobado que cuando La ama/gama que contiene zinc es conta—

minada pon. humedad Iteanépixacidn .saliva, mano*, etc.) toma - 

lugax una expanái6n de gxan magnitud que t4 La que ya se men--

cion6, que pon. lo coman comienza los 3 6 5 dLaá posteeioeté a-

ta obturación; uta expanái6n 4t deba a La reacción entice. el -

agua y el zinc que libexa gas, kidedgeno, esto pxoduce gitandeé-

pheaioneé dentro de la xeatauxacién y puede peovocae de tate -

modo, una pxotxuei6n de /a ama/gama ISueAa de /a cavidad; con - 

poáible apaxici6n de dolor aát como La 6oxmaci6n ocasional de-

vekdade/Laé ampollas éobee. La Aupeeíiche de /a etataueacitIn y -

una dediciencia en La ke.4414UKC4a pon. las ¡nada ílttt~24 que-

0Cd4i0MIN la Liberación del gas hichageno. 

El descubrimiento de que e/ zinc t4 el agente causal -

de La expansión xetaedada cuando 4t contamina La ama/gama con-

humedad. ka &enovado eL íftttki4 en /a4 aleaciones sin zinc, /a 

contaminación de una ama/gama 4n zinc, no dará como resultado 

una expaneidn exceáiva o pledida de keeiétencia. Sin embargo, 

las deacionek que contienen zinc, producen xeéultadoé mas ¡a- 
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vohabtee a lao p4uebaa de hesiátencia a la compneaidn, e4cuvtí 

miento& y cambios dimendsiona/e4. 

La contaminacidn puede 4uceden. donante /a Vcituxacidn-
o condeneacídn; taá aleacioneá e46/xica4 phepahadaa de mane4a-

adecuada, tiene una menoh expansión de iptaguado e incluáo maní 

dieotan una cont4accidn Leve dukante 61/ enduhecimiento; pe4q -

no hay pauebaa de que cambios dimenáionateá de tate (mien ten-

gan impoktancia cltnica alguna. 

2) RESISTENCIA A LA COMPRESION. 

Es obvio que /a 4eaiatencia aulSiciente palta ke4i4tin. - 

64aetuicao ea un hequiáito pkimokdial pana cua/quiex matexial - 

heátauhativo. 

La éatta de te4i6tencLa adecuada pata xesiatiA lao — 

&eluda de maatícacién, pon mucho tiempo ha ¿ido heconocido --

como uno de loa puntos déhileá inhekentes a Lao kultauxacíone..6 

de amalgama. Segdn xecienteá eatudioé ae encontxo que loé de-
tlectoo ma4ginatea ocuhhtan mi4 éxecuentemente que cualquier --

oteo ,tapo de de¿ecto, ademdá de encontkax.se IShecuentemente tuso 

ciadoá con éhactuhaá de tu restauradores y iSitactukaa de es-- 

mal te. 

Laa 44actukat aún en aheati pequeRaa o en loe maxgeneé-

ap4eáulean la cohhosialn, recidiva de cakie6 y /tu 4ubhiguienle4 
~AA cftmiedo. Esta es ta razón pon. /a que /a cavidad debe-
tene4 un díéeRo adecuado pana proveen un detexminado yo/amen de 
amdtgáma donde quie4a que haya de eátah cometida a tensiones y 

pana p4eveni4 boceles delgados en /fu axecu ma4ginatea. Aaf --
mimo°, La propia ama/gama be debehd manipulan de /a manera que 

mejo4 dlAtfUkt 44 mdximo de ke4i4tencia. 
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Aunque el 6xacaso )71d4 6xecuente en taz xestaukacionee-
de amalgama es La 6xactuxa marginal. Las propiedades responsa 
bles son: baja resistencia a /a tensión y baja ductibílidad de 
la aleación. En las investigaciones recientes ha sido cu/pa--
da la resistencia, la corrosión y a/ ¿lujo o escukkimiento co-
mo causa probable de este ISkaca4o. 

Actualmente /a Asociación Dental Amekicana no exige un 
kequieito esencial pana /a resistencia de /as ama/gamas, ya --
que una buena amalgama puede supexax una duenza a la compke---
aión de 3,200 kg. por centímetro cuadrado, la cual e4 una ke--
si4tencia áatiállactokia. EA sumamente deseable, d.6.£ mismo, --
que /a resistencia a La compxesión no solo alcance un alto va-
ton. 6inal de las 24 horas, sino que también gane resistencia 
xdpidamente; sin embargo, eá completamente débil durante /as 
pkimekas horas, alcanzando en 1 hoza ¿dio un 101 a 151 de su 
eventual máximo de resistencia, y a las 8 hozas Pki/Lips demos 
tx6 que su máxima resistencia alcanza entre e/ 70% y 901 des—
pués de la taituxaci6n. 

.Durante La masticación /a ifueXza pkincipal ce de com--
piceáign, sin embargo, hay otxaá óuexzas muy•complejas que in--
dtuyen, que también toman parte en las líciekzas tangenciales y-
de tracción. La kesistencia a /a tracción de /a amalgama es -
de 500kg/cm 2  6 menor, y la resistencia a la txaccidn de La den 
tina es de 280kg/cm2  por ello aquí la picepaxacidn de /a cava--
dad en /a región del istmo debe ser suiíiciente para compensax-
/a debilidad de La amalgama. Pok otra parte /a dentina tient-
an módulo de elasticidad relativamente bajo, por Lo tanto, se-
debe de conservan lo más posible de estxuctuxa dentaria, paxa-
evitax que la dentina se sepahe de La xestauxaci6n, y/o se --
ékactuke durante /as iSueiczas dema.eticaciÓn. 

EL módulo de elasticidad de ea amalgama dental es has- 
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tante bajo. pon Lo tanto, La 
enexgLa del impacto te concentra=

mds en algunas 
zonas, especia/mente /as de menor 

volumen, y - 

como Loe maxgenes de Las 
xestauxaciones son especia/mente vut-

nexables a usto, 
se éxactuxan y se estxe/tan con dxecuencia. 

Es posa/e que este pxocetio sea .inherente en 
La ama/ga 

ma y no pueda aiminamie comp/etamente. 
Lo que debe pnocunan-

te es xeducix 
al mtnimo este delSecto de modo que no sea un 

pxo 

nema c/Inico. 

Es probable que La so/ucan de este 
complejo pnobtema-

acenca de la va/oxacan de la 
xesistencia en /a ama/gama den-- 

tal, esté nelacionado con 
/a expxesi6n "RESISTENCIA MARGINAL", 

que se xetSiexe a La 15a/ta de xeáistencia del 
matexiul en las - 

aneat 
maxginates. Puesto, que no hay ninguna pxopiedad 

especí 

La designa--  
6ica o 

medíos de medix /a "xesistencia mansina/", 

can te ha vuelto obsoleta. 
Pxobabtemente inauye todas Las - 

pxopiedades que se han 
discutido en esta seccidn así como tam-

bitn dureza, ductibiLidad, 
la conkotí6n y el escuxximiento 

pus 

den ser xesponeabLes de/ detexioxo maxgina/. 

También, Los 
vaxiabtes en /a manipu/acidn que a¿ectan-

La xesistencia a La compxesi6n generalmente tienen un 
e6ecto - 

compaxabLe en las otras 
pxopiedades mecdnicas. La xesistencia 

de La amalgama a La 
comphesan genexa/mente te mide a La tempe 

xatuxa ambiente. La xesistencia coxxespondiente en emeatu-

4.44 elevadas eh de especia/ .interés c/tnico. 

Una ama/gama que ha l'ido 
debititada pon breve catenta-

miento xecupexa eu 
xesistencia oxigina/ en xetativamente poco-

tiempo. Sin embaxgo, entre más atta es La tempetatuxa 
mayon - 

tela et tiempo necetaxio pana xecupexax 
la iteeittencia oxigi-- 

nal. 
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A) EFECTO .DE TRITURACION. 

De una aleación a otra los electos de La tkitukacan - 
sobxe la /'Asistencia a la compkesidn y tensan no son siempke-

uniéokmeé, e/ pAopd4ito de La tkitukacan es: 

a) Reducix el Tatuado de ta4 Paxtículas. 

b) Remover por Abkasidn /a Capa supekéicial de d'Ud° de cada-
paktLcula. 

E4 muy pkobable que /a tendencia sea que al aumenta& -
la tititukací6n aumenta La ke4í4tencía y la amalgama sena mas - 
4ciave, y el tiempo de ticabajo 4e/uf mdz, adecuado. 

Sin embango, e/ peligro esta en una sobke-txitukación-
o ín4u6icíente tnitukaci6n, ya que de esto dependen oteas pito-
piedade4. 

Una in4udiciente titituxaci6n debilita la kestauxacidn. 

8) EFECTOS DEL CONTENIDO VE MERCURIO. 

Un éactox muy impottante en e/ contkol de /a kesisten-
cia, es el contenido de mexcuitio en la kestaukacan. Suéícien 
te meacuAio debe inconpokakse a la aleación, para cubkix las - 
paxtLcuta4 de /a ateacidn y peAmitík una edicaz amatgamaci6n.-
Cada paktícula debe sek humedecida pon el meheviío, kesultando 
as£ una amalgama con una supekéície tensa, de otea maneka ke--
suttaida una masa Atea, gkanulosa y con una supexilicie kugosa-
y con pequeños hoyos que &mentan la cokkosidn; sin embargo, 

exceso de mekcuxio que se quede e; La te4tauxacidn puede ke 
duc4.t conéidekabltmente la ite44tencía. 

No parece -tener un tétet0 nocivo el contenido de mexeu 
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'cío sobre la kesistencia de la amalgama denln.o de los límitc4-

de aptoximadamente 45 a 53%. Peno si este es mayor del 55% 

hay gran péltdida de tesístencia y con 59% de mexcultio La tesis 

tencía a /a comptesan se reduce a 1250 kgs; por centtmetto --

cuadnado. 

La misma xelacién se ha demo4tkado entre el contenido-

de mexcukio. y otras pxopiedades de nesistencia de La amalgama. 

La nesistencia. a La compmesi6n, La tesistencia a la ttaccan y 

ttanóvetsa/ disminuyen kapidamente cuando el me/tea/tic excede - 

de 54 4 55%. La mayo/Lía, ai no todas las pxopiedades de (Saet-

ea son marcadamente iniSluenciadas por la cantidad de metcutio-

que queda en ta nestauxación. 

Una técnica reciente, pteconizada pok Eames, utitiza -

un mínimo de mercurio, 46 a 50% La cual ha xesultado satis tlac-

tctLamente 5iemphe que /a amalgama este cottectamente ttituta-

da u cuidadosamente condensada. 

• 
	

EFECTOS DE CONDENSACION. 

La pxesidn de /a condensaci6n, así como La técnica, --

a líectan la xesistencia. Entre mayor sea /a ptesidn de cenden-

sacini habta menor cantidad de mencutio al dinal y mayor seta-

/a xesistencia a /a comptesión, puesto que 4i durante /a titi--

tuxacíón quedandn pattícuias sin atacar pon e/ mexcutio en es-

te momento ¿van atacadas. 

No cabe duda que La tesietencia de /a amalgama estd 

xelacíonada con /a tesistencia de unan entke el "núcleo" léa-

se Y) y La matt¿z1Y, Y2). Como /a Sale.  de /a mattiz eh mds - 

débi/ que la fiase Y) podemos de9,ift, que una esttuctuta compues 

ta se presenta ¿ntegkada pot», el ndeleo que es telativamente 
6uette, adhelide a una matkiz débil. 
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Resulta pox /o tanto, que entxe mayox namexo de /i-

maduxas xediduales de la aleación pnesentes con La manon can-

tidad de liga o matxiz, más xesístente sentí la estxuctuxa. 

Con estas bases, el contenido de mencuxio en la --

amalgama ce conviente en un éactox dominante de nesittencia,-

a peeak de La técnica que se emplee. 

O) POROSIDAV. 

La evidencia de poxosídad inhenente en la mickoes--

txuctuna de la amalgama ha sido mencionada como un posible --

¿acto& en la neaistencia compnensiva de la ama/gama enduneci-

da. 

Se han demostxado, que un aumento de 1% en ta poto-

s¿dad .reduce ¿a xesistencia a la compxesi6n 10 veces tanto --

como un aumento de II en el contenido dinal de mexcuxio; cuan 

do menos, en cientos niveles de mexcuxío. Pox lo tante, ta -
po•toscdad es tan 4mpontante en negulan La xesistencia de ¿a 

.una¿gama come e/ contenido 6inal de mencuxio. 

Esta porosidad se considena que es-tí .relacionada en 

un flamenco de éactoxes, incluye►ido /a plasticidad de /a mezcla.. 

La plastic¿dad de mezclas de ama/gamas disminuyen en e/ .tirana 

cuxáo del tiempo desde el lina/ de ¿a txituxación y condensa-

can y con la deéiciente ttixutaci6n. Poder c5 zo►tsidCtat que 

las poxosidades podfulan sex mayokee y /a lesiatencia menor, -

en tales condiciones. 

La iné/uenc¿a de la presión de ¿a cendensaci6n en 

el contenido de mexcuxio, porosidad y keaistencia so►t menos 

cmpoxtantes cuando se usan aleaciones esétxicas. 
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E) REGIMEN DE ENDURECIMIENTO. 

EL gkado de endunecímiento de la amalgama es de con-
aide4able intexés pana eL dentiata. Un paciente puede ser da-
do de atta dentito de 20 minutos siguientes a /a txítukacidn de 
La ama/gama, y e/ pkob/tma de si. La amalgama ha adquirido su--
éíciente xesístencia pana ou ¿uncid*, £4 de vital impo*tancia. 
Un gran pokcentaje de /as iteatauxacionea de amalgama que se --
¿xactuxan occouen poco después de la intensión. La manisfesta-
cidn, cltnica puede no éu evidente pon ValtiO4 meses, puco la - 
diáuka inicial en La kestauftacidn puede °cuma/. a Las pocas ;--
hota.s. 

La amalgama no adquieke xesístencia tan kapidamente. 
como 'Suena deseable, ya que, a/ tékmino de 20 minutos, iu xe--
siatencia a /a compluaidn puede sek so/amente 61 de 4SU xeaia- 
Lencta después de una ¿emana. 

El gkado de kesístencía inicia/ es adectado pon eL - 
tamaño y dokma de lao paxticu/a4 de /a aleación cuando ae em--

. 
ptea /a técnica u4uaL de conden4aci6W. PO4 ejemplo, gkanod 
¿inca de aleación pakece que pxoducen mayo*. xehiatencia al - - 
pktincipio, que /as aleacionea eadenicaa. 

E4 intexesante obaekvax que adn a/ ttxmino de un pe-
kiddl de seis meses /as amalgamas adn estría adquiAiendo (Suex--
za. 

EL cambio, /a dureza de /a aupexilicie muestra una - 
kelacidn eimilax con La edad de La ama/gama. Tales obstAva- - 
cionee indican que /as «acciones entre eL meiccuxio y La alea-
ción pueden continua*. indefinidamente. 

E/ glicado de endukecimiento té también impoktanZe pa-
ta evatuak el tiempo en que eL Mesto en La mtkiz puede 4ex te 
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movido o en determinar e/ tiempo en que e/ dentiáta pueda ta-
lla/t. La keistauítacan. Eá decir, como la keeietencia inicial-
de /tu amalgamas ee baja, no he debe ásometek La keetauftacidn-
a glandes eeduekzoe mieticatoxioe hasta que hayan taanecuxxi-
do de 6 a 8 hotae deepuee de 41/ ineekcidn, recomendado al pa-
ciente una dieta ltquida mientAaá t4anecukke cate pextodo. 

3) FLUJO V ESCURRIMIENTO 

EL (flujo ee un indicador indiAecto de iméíétencia.-
El ormino de ¿lujo en amalgamas ea uti/izado paAa evalúan /a 
dedoxmaci6n pedetica bajo una caiga y antes de que haya endu-
recido. Phil/ipe demoetAl que /a ama/gama alcanza entice 7/1 y 
901 de ¿u mdxima keeietencia 8 hoizáá después de La tftitulta- -
cLdn. 

 

SegZn el AVA el élujo permitido eá de 4%. 

EL tiempo de trituración tiene poco eéecto sobre la 
¡fluidez, peto e/ etSecto de un aumento en la-piteái6n de La con 
den.sacidn disminuye la d/uidez. Se han tusado pAe.sionee de --
condeneacidn experimentalmente adn m&4 que en e/ campo dental, 
el élujo nunca ha sido compUtamentl eliminado. Aunque /a ke 
moáión del metcuxio diáminuye conáidef¿ablemente e/ étujo. 

Las teetaukacionee que tienen un alto grado de (flu-
jo tienen may:tes pitobabi/idadee de saltar, tate& como puntos 
aplanados de contacto, maxgina/ kob/ceeatientee, o adn una pro 
tubekancia de la aupexiSicie pkoximal en una keetauaacidn de - 
do40 a tres eupetiíiciee. 

Eltálte, sin embargo, conáiden.able duda acensa de el 
ta éLUídtt el un verdadero problema cl.lnico con La ama/gama.-
ObeeAvacionte en leetaukacíanee dt amalgame' con valores de --
¡Luídez hasta de 10% no han Revelado ninguna evidencia de - - 
6/aidez dan cu.tndo lt han colocado en condicionee que aumenta 
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ban la ocluidn thaumrítica. Sin embamo, La importancia c/t-

nica de cata propiedad en paxticu/ak ee adn desconocida. 

El eácunitimiento ea una ¿okma de de‘okmacidn de La-

Aeataukacidn, ea decir., el esscuxximiento ea una áotmacidn - - 

p/datiea que e4 keconocj.da pon. Au dependencia del tiempo. 

Cuando una amalgama ya e4td completa cicatalizada y 4se áomete 

a una duenza constante, La deionmacidn que áuéke dependiendo-

del tiempo de le denomina "ESCURRIMIENTO ESTÁTICO" y el "ESCU 

RRIMIENTO DINÁMICO", ea el miámo dendmeno peno aplicándole --

¿ueicza.8 éluctuanteá. 

La xeaidstenc.ca de ta amalgama eatd intxmamente 
culada a su eácuxximiento. Aunque La prueba de eacuiutimiento 

de labonatoPtio ea estática, ze aprecia que /ads obtunacionea -
que tienen un alto va/on de eacimiento están, pon. lo gene- 

zupeditadcl a Salvas ti. 	=

cou
no, ap/anas1;ícnte de 1.zz puú- 

1o4 de contacto, márgenes sobs.essalído4 y en canoa mdá leve---

'toa, pkotituidn de /a obtuxación. 

• EL ehcroucímiento puede vaitiax denln.o de loa amplios 

United!, al ae modi tSican de manipulación. Una tkitukacidn ea-

casa eleva Au eaccouímíento hasta un 1$ que el doble del va-- 

pehmitido. Una wteaidn inadecuada en La condenáación pex 

mite el exceso de mercurio y pon. Lo tanto mayor. eácuxhimien--

to. 

Ve (uta manera cla/quien. parte ticnica tiende a xe-

ducin la keaiateneía y aumentax el taca/f./cimiento Lo que kahd-

a La obturación más audsceptibteó a loe cambios de 6o4ma dukan 

te el lietvicio eléctkico. 

La mejorada integridad marginal obeenmada en tata--
dios cttnicoa de ama/gama con valoxeá bajos y de eacukkimien- 
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Lo han estimulado oaxias investigaciones dínigídas a detetmi-
nak La compo¿icícfn de /a a/eacídn, tamaño de /as pa/t.-tico/as -
y Oxma4 de estas que producen bajo4 indicío4 de tí/Lacto/La mar 
gina/ y xesistencia mejorada a /a pígmentacidn y confusión. 
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IV PROPIEDADES METALURG1CAS 

A peáax de que /a identí6ícacidn e intemmetacidn de 

/a m4citoe4txuctuka de /a4 a/eacione4 aún no ae conocen comple-

tamente, /a 4iguiente de4c4ipcí6n eatd babada en conceptoá 
ted 

xico4 genekatmente aceptado4. 

Desde e/ punto de viata metaldxgica una "FASE" e4 --

una poxcídn laícamente identitSícab/e, homogenea y mecdnicamen 

te 4epanah/e4 de un 444tema. 

EL picíncipat componente de /a aleación plata-estaño-

que neaccíona con el mexcuxio e4 la babe Ag á  e4 //amada Y 1  /a-

cual ea e/ centho del ndcleo. Cua/quívt. 4o/ucídn 46/ída 6 que 

pueda e4tak p4e4ente 4o/o aumenta /a4 neaccione4 al tkítuxax4e 

/a aleación, e/ mexcuxío 4e mezcla con e/ Ag 3Sn &Amando 2 6a-

4e4 citízta/ina4 conocidaa como Y 1 y Y2. 

Phímexamente áe cAi4ta/ízá La base V I , como una e4--

txuctuna cúbica de cuexpo centxado, cuya 66xmula eá Ag 2Hg 3. La 

babe .Y2 chataliza poco deapuea de La V I , peno bu citecimíento-

ea mdá xdpao y 6oxma un xetículo eápecial hexagonal cuya 66n- 
mula ea Sn7 11Hg 	La cantídad de 15a.sea Y 1  Y2  que pxoducen depen 

den de la cantidad de mencuicio pkeáente. 

La xeaccíén ea La áíguíente: 

Y Hg 

 

V I + Y2  + Y j+SnI 

 

Peno ,sí la hacemoá en ¿okma de ecuación, La mejora --

apxoxímacan palta una ama/gama con un .contenído de mexcuicío de 

50% e4: 
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16.78 Ag á  Sn + 37Hg -- 12 A 2  Hg 3  * Sn 7-8 lig + 8.78 kg 3  Sn 

Debido a que la ama/gama es de natuxa/eza muttilíasi-

ca pxoduce pxopiedadez ticacciona/e4 y bajas y menor xesisten--

cia a /a zoxxasión. A/ agotarse la cantidad de mexcuxio di6po 

nible no se ocasionan nuevas xeaccione6 y /as bases Y 1  y Y2 --

te/minan su caista/ización. Sí queda ciexta cantidad de me/tau 

xio libxe o más bien so/ución de mexcuxio es e/ Ag 3  Sn, existe 

/a posibitidad de éoxmaxse una texceita base debido a.una xeac-

ción entite /a &se en solución y /a xemanente de Ag 3  Sn. De -

acuerdo a algunas expeniencias esta nueva base es una solución 

sd/ida de mexcuxio Ag 3  Sn conocida como B i . 

La6 p&upiedades 6tsicas de /a ama/gama enduxecida --

dependen p&incipa/mente de /os poncentajes xelativos de cada -

componente de estas &set); e/ componente más luexte y dominan-

te en /a a/eación es /a lase Y 1 , es decix /a no reaccionada y-

entke m64 se &etenga esa &se en /a estructura óinat, xesu/ta-

xd más nesistente /a ama/gama. E/ componente más debi/ es /a-

&se V2'
.ademds de sen /a menos xesistente a la co&kosión. 

La relación de estas lases con /as pxopiedades y com 

pokt'amiento de /as amalgamas 4excin comentadas más adelante. La 

unión entre /as &su+ es de impoxtancia obvia. Algunaz nuevas 

6ó/mutas de a/eaciones serán discutidas más ade/ante que están 

basadas en /a aiminación parcia/ o tota/ de la base débi/ Y 2 . 

Pon Jtlimo, quizá ¿e 6oxme una base debida a /a xeac 

can de /a so/ución de mexcuxio en Ag 3  Sn con el Ag 3  Sn nema--

nente, que produce una cont&accidn 'Siria/ de escasa cuantía. 
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V CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE ALEACIONES. 

1) ALEACIONES CORTADAS MECANICAMENTE-LIMADURAS. 

Las aleaciones de pantícutaz muy peque,Taz han ¿ido muy 

populares ya que 4olidí6ican muy xdpidamente, tienen poca ptaa 

tícidad y mata integxidad maxginal. Sin embargo, ¿A. 
compaka--

moz taz a/eacionez de mícxo-corte y /az de corte éino; /az pan. 

tícu/az de corte 6ino aunque son tigexamente más gicandez han 
-

mostrado mejores canactextzticas ya que gene/La/mente estos tie 

nen mds plasticidad durante 6u manejo y no se estxopean mami-

na/mente tanto como /as de micxo-cohte; sin embargo, no 
debe - 

in6exixse de paktícu/as más grandes que /as de corte 6ino ya -

que tienen °t'uta canactekística4 que dan como xesultado amal—

gamas de6icientes. Si compakamos taz /imaduxas de gitano lino-

con Las de gitano grueso o mediano; se sabe que /as de gitano -- 

éino: 

A) Endurecen más xdpído teniendo una dureza inicia/ mayor. 

8) Pxopon.ciona una zupen4icie £Lnat más Lisa y menos pono4a. 

C) Se adaptan pici/mente a /as ~desde /a cavidad dakante -

la condensaci6n. 

D) Se pueden modelar mejor sin el pelígxo de pxoducíA tínactu 

Pcaz maxginales. 

E) Su 4upex64cie e4 menos susceptible a la pígmentacídn y co 

kkozíen dezpuéz de haber sido pulída. 

2) ALEACIONES ESFERICAS. 

Las a/eacionez e66én.íca6 tienen cakactextstica 6/si- 



37 

.ea4 ventajo4a4 compakada4 con /a4 /imadumu. 

Su& uentajaz ¿on: 

A) Tienen md4 p/a4ticidad. 

81 Md4 4e4i4tencía a /a comphe4i6n inicial (1 leona) , 

que otka4 amalgama4, e4to ha 4ido at/tibuido a 41£ 

m4c4o- eát/cuctuka. A4t miámo, ze Aegi4tx6 que --
ld4 AehiZtenciaz éinalez a La compke4i6n y IPLac--
cián de taz ez6éxicaz, 4on 4upexionu, como tam—

bién Lo e4 La 4e4i4tencia mansina/. 

C) Tiene un 30% a 401 md4 alta 4u 4e4i4tencía a la 

tenáidn. 

U) Requicke de una baja pxopoxcién de mencuicio-a/ea-

ci6n. 

E) Vukante ¿u conden4ac4:6n no the debe eiSectuat una 

pkeáién vigoko4a. 

F) Se adapta mdz ISacílmente a La 4upelqicíe del díen 
te. 

G) La micko-eatkuctuka y Lao pitopiedadez 6ízicaz ya-

k/CM ¿oto cuando vahía La kelación aleacidn-mexcu 

ltio y La pke4i6n de conden4acidn. 

NI La zupeiqicie texminada ez mdz tiza y no tan tem-

bAada de oxiiSicioz mickozccIpicoá como en taz alea 

Ciont4 convencionale4. 

DESVENTAJAS. 

I) Phezenta una lígeka contkaccidn dukante el é/taguado. 

10 Su manipu/aci6n ez mdz chltica ya tiene una p/aztícidad --
excelente. 
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3) Se han kepontado hupen6iciea abieatae en contohnoh p&oxi-

matea y hebaae4 excetivoa. Sin embargo, eatoa pxoblemae -

pueden xemediahte con la debida adaptación de una mataiz-

paaa evitan mdagenea ceavicateá detbahdantet, contohnoe - 

phoximalet planos y contactos inadecuadot. Debido a La -

alta ptakticidad y ilayoh heáiátencia in.iciat, tata& ama/-

gamaá ettan .1.ndicadae pana hettauxacionet ghandet con he-

tencione4 pon medio de tohnillot, pina, clavo, etpiga, -- 

etc. etc. que hequiehen tanta plaaticidad y ghan heáiáten 

cía inicial pana caxactehaticat.Sptimat de thabajo. De-

pendiendo de tat neceáidadee y deseo de cada dentiáta - - 

pueden aeh o no deteablet paha thabajoe dianioá. 

3) ALEACIONES DE FASE DISPERSA. 

Como ya hemos deachito antehiohmente, en La compoti- -

ción de La amalgama /a 6aze Y 2  ea La ISaáe débit, pon. Lo que 

varios cambioa en /a composición ttadiciona/ de la aleación 

ha ¿ido intaoducida. Recientemente ha vi.ecido e/ inteité4 de-

modi6icah /a michoeatxuctuna de La ama/gama, dezignada a kedu 

CLA La parte 1/2  que ea La 6aae eataño-mencuitio, o bien a eli-

minahla de eate modo mejorando taá phopiedadea del matejaiat. 

Esta la.se exiate como una matriz contínua a Viavtá de 

toda La maza de la amalgama y ea e/ componente phincipat que-

áu6ae,de cohkozión, tiendo también el mayor keeponeable del - 

detehioho mahginal y el eacuaximiento. 

Pana esto ¿e recomienda una mezcla de panticuta4 pego 

lares y etééhicat ademdt de aumentan el contenido de cobhe. 

Esta aleación"eutécticali ea //amada a/eación de ditpehtidn 

cuya composición genehat ea de:. 

10% de Plata 

16% de Estaño 
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13% de Cobre 

1% de Zinc. 

EL agnegan tad eá líexaá neemplaza apxoximadamente el --

40% del eátano. Eáte en otxdu aleacíontá iSoxma la écue Y2, --

mientxaá que pequeffaa cTntídadeá de ehtaño ISoxman complejo& --

con el cobxe en taá eál¡enaá eáttticaá. 

Recientemente Eameá y Mac. Namaxe, ;tic...U/con un e4Lud4.o 

comparando 6 aleacíonea convencionaleá que contienen Mt1104 de-

5% de cobre y t aleacioneá de atto contenido de cobre y encon-

traron que tac a/eacioneá con alto contenído de cobre: 

1) Diaminuyekon loa cambioz dimenzionalez durante 6u ptagua--

do. 

2) A Caz 3 horas un pokcentaje bajo de gajo y de e4cunnimien 

to. 

3) A loe 1 día4 un aumento de kezi4tencia tenzional inicial. 

4) Aumento de &e.siatencia a la compkgáión a la pximexa hoxa,-

a tal 24 horas y a Loa 7 díaá. 

También he heatiz6 un eátudío en /a Unívexáídad de ---

Geonsia, en el cual .se vi6 el e lSecto de la amatgamaci6n en ek-. 

te nuevo tipo de aleacioneá, pana poder cuí explícax tu deáa--

xxello a La ke¿ihtencia de eácuxximiento; loa neáuttadoe encon 

thadoa ISuexon: 

1) Paquetes de cniátateá de Cu6Sn5  y políedxoe de ---

cniztate4 V 1 , 15oxmadoe entre Uds paxtículaá de La ateacidn. 

2) No ae detectaxon 01.4,4/atea Y2  

3) Se detectaron pequeRaá vaxitaá de cniá/a/e4 que pa 
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hect ¿en. tambiln de Cu6Sn5 junto a 104 citiata/ea Y 1. E40 4U--

0£/te que Lata diapeAéigin de pequeñas vaxitaa de Cu6Sn5  en /aa 

6aAt4 1' de4ahholle una keáitencia a/ e4cukhimiento en eataa-

a/eacionea. 

No toda& /az aleaciones de bajo e4cuhkimiento tienen -

un mayo& ghado de integhidad makginal ya que esto depende de -

la manca de La aleación. Sin embaitgo, a/gunoé eatudioa han — 

'indicado /a Aupekioxidad de La aleación de diapekáidn en cuan-

to a integkidad maaginal, en compaxaci6n con Lao aleacione4 --

e46éhica4 y timadutaA. 

Con keapecto a /a pigmentacidn y cokko4i6n de e4ta4 --

amalgama4, ae han hecho vakiaa inveatigaci-onea y ob4envacione4 

c/Lnicaa donante vaxioá anclá; e indican, que la ama/gama no ae 

decolora deapulA de atgdn tiempo en /a boca, ya que /a4 obaex-

vacionea atnicaé de pigmentacidn y conhoái6n no zon .tan .manca 

daA como en tau aleacionea que contienen la ISaae Y 2 , y loa mdx 

geneá no ae e4thetlan 6 aati//an como otha4 amalgama4 que go--

zan de cata ¡ama. E4.te mayor gkado de integkidad ha 4ido neta 

cionado a Loa bajo4 va/oneis de eacuAximiento de esta ama/gama. 

Moblex. Te4hta y Van Ey&den, xealizaxon un eáludio pa-

rca evaluar tke4 tipo4 de aleacione4: Diapelbsalloy 6ué e/ tipo 

de aleación de di4peit4i6n que 4e L'so y en genexa/ en loa thea-

aftoe de /aA heátauxacionea con Diapekaa//oy ae podtan con4ide-

^ah de excelente a buenaa. 

Akieta/oy éué uvada como el tipo de corte uno. Aun--

que habla una& cuanta& keataukacionea exce/entea y othAA pocas 

mala4 de Axiatatoy, la mayokla cataban en /a categarta de me--

diana4. 

E/ mayos ghado de 6kaca4o4 dué con La a/eacan Twen 
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tíeth Centuky Mickocut. En ni uno de loa 22 
pacienteá que ác. 

eátudiahon había una buena keátauxacidn 
cuando cica compahada-

con xeátauxacioneá hechaa con othaa aleacionea. 
También M04-

tx6 el mayor número 
de 6itactaxa4. Eátoá heaultadot con6ikman 

lo «velado por eetudíoá pnevio.1 
que helacionan el eecuxhi -- 

miento con el detehioxo maxgina/. 

taz a/eacioneá de 
alto contenído de cobre ae pulen --

mida 6acilmente y mide uní‘ohmemente, eáta 
6acilidad de putido-

eátd itetacionada con 
La dureza, el contenido de col:~ y /a 6a 

áe Y2 
xeáidua/. Evaluaciones cUnicah y de 

laboxatoxio 

sentaron buenas avenencíaa 
pana La ama/gama que pxodujo mejor 

hupex¿icie pulída. 

Actualmente ¿a ama/gama Tytin segun algunos estudias-

eompatativas de dilSeitente4 ateacionel 
comexcia/ez, retuvo mttb 

alto bhilto a/ putinta y 
4e encontró una pequeña evidencia de 

maxgeneá IShactunadoa tea/izadas 
en 1 año de obaehvaci6n. 

Otro áiátema de amalgama ez 
la mezclada con cobxe. - 

Eztaz ateacionez no be venden comehcialmente; 
pexo ez 

amada- - 
por 

a/gunoa dentitta.s. La aíeacitirn te hace mezclando amalga 

ma convencLonaL y amalgama de cobre 
en di6exenteá phopohcio—

ne.s. La neéítencía de compxeáidn de ea 
matgama paxece áex 

indexion a 
Uta de amalgamaa convencionalet az/ como ea la --

cnepitacíón o áu 
valor de étujo. Se ha hepohtado una mejoría 

en áu actuacidn clínica que poaiblemente 45e 
debe a /a auten--

cia de La babe estaño-mexcuxío. 

La ama/gama hecha con 
una nueva a/eací6n expehimenta/ 

eátd 6ohmada pon. una 6undíci6n (no mezcla) de loa 
M44M04 eoná 

títuyenteá químicoá pitekentel. en La ateacidn que contiene pta 
ta-colvte eutícticoá, tie xepon.t6 que tenía caxactekláticat. 6/-

- 
eicaá aímílahea a las 

de /a ama/gama hecha con una atacan  
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conteniendo las e46exa4 de plata-cobee, debido a /a4 apanen -

tea ventajat de talet aleaciones (baja cnepitacidn y xeducida 

euceptibifidad a la connoai6n) ae eapexa que numenoaoa &In& 

cantea e inveatigadonee inthoducinan aleacionea con easta4 ven 

taja en un &luxo pnéximo. Al toman una decieidn pana uean-

ea.ta aleación. el denti4ta debe de conaídenan 4i /a4 caxacte-

nleticae mencionada4 de cuela aleación son autSicientemenle po-

eitivae que juet4.6iquen e/ coal° adicional y loa inconvenien-

tea de cambian. de /a aleación que esté tusando: 
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V1 PREPARACION DE CAVIDADES. 

Vakio4 inve4tigadoke4 atxibuyen La mayokla de 104 --

é/MC.4404h etaiC04 a la .Lncoxn.ecta o de‘iciente 
p4tpakacan de-

La cavidad, 4iendo la pkepaxacién cla4e II /a 
que pkeeenta ma-

vox némexo de 15xaca4o4 que /aA ot/LaA clases. 

Pana La pkepakacidn de cavidade4 ¿oto se pueden dic-

tan. nokma4 genekalea, ya que ea el opekadok el 
que debe apli--

cax Au eicitekio ajustándolo a cada caso pok individual, deA --

puée de kabex analizado todo4 104 iSactoxe4 que indluyen 
en la- 

do/Leva y diseno de La cavidad. 

La pkepaxaci6n di la cavidad tiene pok objeto una --

vez que ya se elimind eL tejido caxio4o y tallado, necibix 
---

una rceataukacidn que le devuelva a/ diente It. Aatüd, 
6okma y - 

dunción al mizmo tiempo que impedix La xecidiva de 
Cdhie4 y --

mantenek e/ matekial de obtukacan en .su zitio. 

Al pkepakax una cavidad pana amalgama, debemos kedon 

deak -lo4 tingulo4 de todas AU6 pakede4 con el lítn de impedir. --

que La ama/gama actde como cuña y ko4e al 
diente, tate n.edon--

deado también pehmite una buena condeneacián que 
eA de¿initiva 

para el (Lao de La keetaukacift. 

En /AA poxcioneA tekminale4 del di4eRo oclu4al, de—

ben ¿ea pakalelo4 a Las cke4ta4 marginales 
paica prevenir eL --

corte inece4axio y pana inckementak La ketencitin 
de /a aeAtau- 

hacidn. 

1) CAVIDADES CLASE I 

EL acabado de la pared del esmalte o del mangen cavo 
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aupex¿ícíal ea muy importante ya que /a dureza y a/ mi4mo tiem 

po /a pcagilídad deL e4ma/te pueden cauaax aiLea4 4.,:n zopo/cte.--

dentinaálio que ae éxactuxan ¡acilmente: Pox otro Lado, las - --

eobxe-extenaioneh 4e/gada4 con poco volumen de ama/gama 4e --- 

értactukan 6aci/mente a/ exponex4e a /a4 ISuenaa4 ma4ticatoxia4. 

eluden eatablece que /a4 hte4za4 Zocatee ocuxxida4 -

en La boca tienen /a magnitud hudiciente como para (Ixactuxax - 

ta ama/gama y eL e4malte. 

E4 pox eso que vaxioa autoxea detexminan que /a4 ter 

mínacionea maxgínalea de La cavidad deben ser colocados en un-

ángulo de 90' con xel.aciSn a La 4upexpSicie extekna deL diente-

ya que ¿e ha comprobado que /a ke4i4tencia de /a amalgama 

aumenta en cuanto he alcanza tate angula; eín embaxgo, no e4 

blci/ obtener este (ingu/o clínicamente. 

En un estudio xealizado encontxaxon que de 130 pnepa 

xacíonee e/ 6.9% moatxaxon cíngulo cavo aupexdicialea entre 70-

y 90%. Segan eL grado de uni¡oxmidad deL margen cavo aupex6i-

cíat inItuye en /a pkepaxaci•In de La éxactuxa de maxgenea ya -

que tekminacione4 !Lavaba& moatxaxon mayor porcentaje de ¡hacía 

xaa maxgina/e4 en La ama/gama y cama/te paactuxado. 

Lato paredes bucales y tingua/e4 van convehgente4 ha-

cia oclu4a/ y /a4 pakede4 meaialeh y dieta/e4 van paxalelaa ai 

guiendo tato pkima4 del e4matte. 

2) CAVIDADES CLASE 11. 

Actualmente e/ cxitexio acerca de Las caxactext4ti--

Cd4 de tato phepaxacionea de cavidade4 c/a4e 11 hay vaxiaa. E4 

pectdicamente, La tendencia e4 hacia un acexcamiento m44 COK--

étxvadox que el aconhejado pot !Mack y Simon. 
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• Pana pxepaxax una cavidad cla.se II paica amalgama hay 

que tomar en cuenta 3 conkidekacíoneá: 

1) Logxax La debida xeáiátencia en el diente y en La keátau--

kacidn. 

2) Coloca* una xeátauxacidn que pexmita el ecceáo paka ííitt4-

de aáeo. 

3) La aeguxidad de una adecuada xetencidn y keáíátencia. 

8aua, opína que cuando La leáídn C4,12044 Lo permc te, 
el ancho hucolingual del iátmo debe queda* limitado de de 1 a-

1 1/2 mm excepto en donde Iht une La caja pxoximal. 

Un concepto mdá reciente xe¡exente a /ab pftepaxacio-

nee mdá conáexvadoxaz para cavidadeá claihe II, .involucra La --

eliminación de la pkepakacídn ocluáal ái no hay leáioneá caxio 

41a.5 en eáa dicta. 

La uni6n de La poxcidn ocluttal de La pxepaxacidn con 

La poxcidn pxoximal bt Logra mediante La adluencia gkadual y -

bucal conectando Lao paxedeá bucaliá y Ungualeá de tal maneta 

de cxeax un &gato cavo aupexiSicial de 90.. 

Pana logtaxel concepto conáexvadox tn La pkepakacídn 

de cavidadeá clahe II, el opexadox debe depende* de una éoxma-

de xetencan y xeáiátencia eepaxada tanto parca la coma oclue.al 

como parca tau cajaá pxoximalea. Vaxio4 autoxeá considexan que 

tete te un pxicipio hdláico que para loghaxáe ee deben uáax ---

xetencioneá pkoximaleá en 14. /toma de tos dnguloá bucoaxiales-
y hucolingualeá. La xetencidn en La pakte ocluáal de La /Led--

taukacídn cata detekminada pon. La conveagencia de Lao paxedeá-

hucateá y lingualeá hacía ocluául. 

AL keviábak La titexatuxa KO4 dame* cuenta que La At- 
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tención intexna se consideka como un concepto impottante en -

eL diseño con6exvadok de /a cavidad. En e/ caso de que no --

exista canies en La pokc44n oc/usa/, /a ptepatacin idea/ c/a 

se II pa/La una xestauxación de ama/gama, que mantendtía /a 

integxidad del diente, senía una caja pnoxima/ pequeña sin 

exten6i6n oclu4al. 

En este tipo de pnepaxacidn el ángulo pu/po-axia/ a/-

igua/ que todos 104 dngulo6 de La p/tepattaci6n son 
.redondeados 

con eL 6in de disipa/t. 6uekza6. Además que La extensión de --

/as catiea phoxímate4 deben sen hasta /ibtax eL 14ea de 
con--

tacto y la pit.o6undidad debe ¿ex de 2 mm; adentto de /a unión- 

ame/o dentínaltia. 

Taylon y Asociados detehminahon que ya que el m6dulo-

de elasticidad de /a ama/gama es de 1.6 z 106p zi que es un -

punto bajo a compaxacan de su hesistencia compxensiva 6ina/, 

pon lo que cua/quiek boxde de/gado en una 
xestauxación eh su- 

ceptib/e a IxactutaAse. 

Tenle/a, Mahlex y Van Eysden; demottx(Lton clínícamente 

que /as xestaukaciones c/ase II Gin tanuitalt 
tetentivas hiftven 

tan satis6actotiamente como una xestaunación con tanuxas /te--

tentivaa, después de una eva/uación a/ cabo de 1, 
2 y 3, 

Lob matexia/es 4on manipulados cotkectamente. 
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VII. AISLAMIEYTO DEL CAMPO OPERATORIO 

Los pnincipios de /a Odontología no 
pueden e6ectuanse 

sin eL conxecto contkot 
deL campo opexatokio, debido a que ¿a-

boca es eL neceptdcuto coman 
de Zas gtdndutas sativates y no -

obstante es sabido que /a ptesencia de sativa en et momento de 

La obtunación de Zas cavidades, impide /a desinleccidn 
de /a -

dentina y también ta 
amalgama hulne inconvenientes; ya que du- 

&ante 4U manipulación he contamina 
Za masa con ta sativa, 

pon.- 

- 

Lo que su6te una neacción con 
eL agua o ctonuno de sodio, 

ta  

cual nos dará como 
resultado después de vanios días una expan-

sión netaitdada cuyo valora a/canza 
entre 200 y 400 micnones pon. 

centímetnos cdbicos. 

Esta heacción es ta s¿guiente: 

4NaC/ 	2Zn 	2H
2
O 	 ZnCt 2 

2Na 20 	
2H2' - 

Este hidnógeno que he desprende es e/ tesponsab/e. 

Cuando eL paciente se halla con ta boca 
abienta y en-

/a imposibitidad de degtutin, todas 
las seckec4.ones van acumu-

lándose en eL piso de /a boca, 
(1116icuttIndose la Labora. °pe/tato 

xia deL odontólogo y 
pnovocando motestias a/ paciente, quien - 

debe salvan o 
degtutin pana evitan La sensación de 

ahogo. - - 

Nuestros pxopios inst&umentos y 
ta habitual tensión nexvioea - 

det 
paciente actúan de estimuto pata aumentan ta secnecian, y-

conviene pon. Lo 
tanto, operan en condiciones asépticas. 

En 6okma ideal eL 
aistamiento deL campo opexatoxio, -

puede lograrse mediante eL 
empleo de un dique de hule 

(caucho) 

pon. medio de 'tollos de algodón 4 tonundas 
de gasa, aspikadoxas 

de saliva. 



E4 decik, hay dos tipos de aislamiento. 

A) Aietamiento Retativo 

8) Aís/amiento Absoluto 

AISLAMIENTO RELATIVO 

En eL aislamiento &elativo se aíslan /os 
dientes 

/a sativa, peto quedan en contacto 
con eL medio bucal. 

Este se keatiza pot medio de no/los 
de algodón, gasas 

o ais/antes de goma. 

Los tollos de algodón actaan 
como substancias abso.,.--

yentes de ta saliva y hay que cambiatIos 
constantemente da/can-

te los 
p&ocedimientos opetatoxios. Estos pueden set 

colocados 

pon medí° de gtapas especia/es 
con a/etas o con pottatotlos 

(automaton de Egglet), o 
dispositivos de Ivoty). 

Los aislamientos de goma 
pueden set de 6otma semiesít 

?cica (Upsuta de Denham), o 
ttiangutates. Estos se petflotan -

en su base y se Llevan a/ diente 
con una guapa que /os sosten- 

dxd. 

Cuando pon algún motivo ta aplicación 
del dique, no -

sea posible, se usakd este aislamiento ya 
que senil indispensa-

ble dukante ciettas 6ases 
del pxocedimiento. 

ASPIRADORES DE SALIVA 

Son elementos indispensab/es en todo tipo de 
aislo.- - 

miento y se emplean colocando 
el eyectot de sativa y cuya ¡Sima 

tidad es evacuan La sativa 
pata impediA. su acumu/acan, 

hay Pe 

distinios tipos de matexia/ como son: 
Met/ticos, vid&io, pa-- 

pe/ y ptdstico. 
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DIQUE DE HULE (CAUCHO O GOMA DE DIQUE) 

EL dique de hule es el tinaco e/emento capaz de pxopox 

cioneut un o¿se.amtento abso/uto. Fué ¿izado pon. Saxnum en 1864. 

Se encuentka disponib/e en colon. claxo y obscuko de 12.5 y 15-

cm; de ancho y de peso; ligeito medio pesado y 
extxa pesado. La 

4e/eccan del matexiat adecuado es cuestan 
de pke6exencia in-

dividua/ paica un caso paxticulax. EL dique de colon. negko des 

taca et colon, blanco de los dientes, peko absoxve Luz; e/ ama-

kit/o en cambio es md4 Luminoso; e/ gnis es también aceptable; 

et estaño (obscurece y ab/ti/tanta), es decix ke6teja muy bien- 

La Luz sobre los diente.s. 

EL dique de hule delgado, tiene ta ventaja de que 
pul 

den punqueak 6dci/mente /as d4eas de contacto 
ajustadas; sin-

embaxgo, pox su escaso espesor se de-u:1.1)ta 
con ,“¿cuencia y --

no ajusta bien a /os cuellos dentaxios, petmitiendo La enttada 

de sativa a/ campo opexatoxio. 

El dique de hule gtueso, en cambio, es mís xesistente 

a La kotuka y apkisiona mejot el cuello de tos dientes, 
peno - 

tiene /a desventaja de La di6icuttad paka pasak/o entre /as --

Lateas de contacto e4txechas. 

EL dique mediano tiene Las ventajas de Los dos. 

EL dique que ftesu/ta mas 	pana la mayokla de ¿04- 

pxoeedímíento4 es e/ de coto& obscuro, de 15 x 15 y pesado e 

extxape4ado. 

El comexcio pone et dique a 4U venta en /tollos o 
ya - 

coktados a La medida. 
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PORTADIQUE 

EL pontadique ea eL elemento que 
ae utiliza pa/La ¿os- 

Unen. eL dique en tensión pon. delante de ta cavidad oxal. E/- 
- 

que mete se utiliza es el cuco de Voung, el cual ea un anco me 

tdtico de tkea Lados con puntas de atambite duxo deátinadoe a/- 

enganche 
del dique. Exiáten también pon.tadiqueá de pldático - 

que 6acititan La toma de xadiogkaéLas (cuco de Otáby). 

PORTAGRAPAS 

E/ poxtaghapas ea una pinza destinada a/ titanápoitte - 

de Las gitapas pa/La 4t1. ubicación o heti/40 det cuello de tos - 

dientes. 

GRAPAS 

Las guapas 4on pequeRós an.coá de aceno que texminan -

en dos aletas o abxazadexas hoxizontaleá que ajustan al cuello 

de Loe dientes y sitven pana mantenex el dique en posición. La 

viapa debe estak completamente 
eátable 6obne el diente y 

tos 
no -- 

pettizcax La encía. Exiaten 
divex404 tipos de gitapas; 	que 

tienen ¿oto un cuco o abxazadexa. te usan pana in-cisivos, cani 

`tos y pxemotanes. Las que tienen dos ancoh en cada abitazadexa 

ue tienen do4 cucos en- 
hon pata toa molaxe4 in6exioxeá. Loa q 

cada abnazadexa y un cuco en la otxa, ae emplean pa/La molaiceá-

áupexioxe4 dekechoe o izquiexdos hegdn La okientación de 104 - 

aftcos; existen tambiín un tipo de vtapas 
univefusateá que pus--

den apticakse a loa mota/tea de ambas cucadas. 

Las g/Lapah cekvicates son dtítes pana el aistamiento -

de diente',  antexioxeá. Exiáten.do4 vakiedades: 

1) Las que sikven pa/La soatenex el dique de hule en-

diente de poco didmetko, y, cuando ta guapa ¿se escapa pon, áex- 
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el cuello poco 
retentivo se utilizan ghapaá 

con doble cuco mas 

ajuste. 

GRAPAS CERVICALES 

210 S.S.W.- 
Se uti/izan de phe6ehencia en incisivos 

centuuteá eupehiohes y caninos. 

211 S.S.W.- Se uti/izan para 
dientes tatekates tupe--

hiOheá y para Loa 
cuatho incisivos in6exioxes. Sus mordientes 

ton m&6 pequeño.% que La 210. 

Guapas de Fekhiehl. Se usa tambitn pana 
212 S.S.W.- ( 	 eno 

tatehateá 
zapen-iones y loe cuatho incisivos 

Ln6exíoxe.s, 

ta di.6exencia a La 
211 es que no tiene pen6oxaciones. 

21 EL otro tipo 
de ghapas cehvicates tienen /a pecu-- 

así se xechaz 

tiahidad de 
que he ajustan con un tohnitto y 	

acceso a a ta 
encía hacia apicat, permitiendo ta visibilidad y 

	la 

cavidad gingival. 

Hay varios 
tipos de éstas grapas:  

a1 Grapas 
Cehvicates de Hatch.- Posee dos ahcos ves tibuto

taxeó
nnitto 

,- 

situados en un mismo 
plano, y un aneo 

tinguat y un  

in6ehion que hechaza La encía vestibu/ah. 

Este autor, diseñó dos 
Gnapaá Cehvicales 

Ivoxy a tohnitto.-  

tipoh: Una con 
un toxnílto con et cuat se togha et ajuste - 

de la 
guapa a/ diente y et rechazo de ta encía y otra que - 

eátd phovista de 
dos tohnittos; uno ajusta La guapa y et -- 

heátante rechaza La encía. 
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TABLA DE GRAPAS (LLOYD BAUM) 

DIENTE 	USO SISTEMÁTICO 	USO ACONSEJABLE 	USO OCASIONAL 

PREMOLARES 	W2, 212 S.S.W 	000, 1 

MOLARES IN 	 PARA DIENTES- 

FERIORES 	7 	S.S.M. 29, W. 3 	PARCIALMENTE 

ERUPCIONADOS 

MOLARES SU 

PERIORES 	W 22A, W23A 	WIA 	SAD 

2! MOLARES 

TEMPORALES 
	

:ci8A 

ANTERInRES 	S.S.W. 212 	0,00 	9 

HILO DE SEDA DENTAL 

EL hilo de seda dental C4 muy ata dun.ante el aiala--

miento palta: 

a) Conatatax La existencia de mayo*. o MtROPL espacio intexden-

taxi°, pasdndolo antes de colocan el dique. . 

b) Eliminan. /testas a/imenticios. 

c) Delatah bordes contante¿ de La cavidad, y canica, que pue-
dan aompea e/ dique. 

d) Ayuda a pasaa e/ dique pon. /as espacios inteadentafte ea--
txechoe, pxl.siondndolo ¿obre el diente. 

e) Se cmptea como Ucaduaa sobre /os dientes que tienen pon, ob 

jeto mantener. La pohici6n del dique. 
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LUBRICANTE 

EL lubhicante puede áeh vaádina anida o jabón, el -

cual áíhve pana untad.° en /ah pe*Aokacionets healizadaá en e/-

dique, pana que bite ae deslice mejora; ¿ate debe aek hidho- -

anuble. Ademda /a vaáe/ina te utiliza pana tubhicah loe /a-- 

bis» y aus comiéukaé. 

PERFORADORA 

Conáiáte esencialmente, en un alicate comdn, uno de - 

cuyoá moulientea he halla unido de un punzón y e/ otno de una-

platina gihatoxia, pheviáta de oxiiSicioa de diatintok &Unte- - 

thol; loa mda pequeños he emplean pana hacen las peklonacícnez 

pana loa 
inciaivoa; toa ()toa, paxa loa pkemolaxea 4 motaxeé - 

teniendo la phecacuci6n de degih 104 0/LiéíCi04 de mayox didme 

txo cuando vayamos a colocan 4simult6neamente, una guapa. 

TECN1CA VE AISLAMIENTO 

• Loa dientea he aialan dealizdndolot a thav(á de onispi. 

cioé phacticadoá en el dique de hule. 

La áecuencia que he áigue ee 

1) Se detexmina el tamaño del &tea que va a Aen aula 

da. 

2) Se comprueban loa contacto* intexpluximalea con ae 

da dental, pana ven al dse puede electuah /a penethacan. 

3) Se acoge el tipo de guapa y AQ ensaya en el dien-

te pana compro bar au eálabaídad y xetacidn con loa tejido*, -- 

blando*. antes de aceptahla. 
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4) La potición de torre okiéiciot. que hay que pe.tIoxax-

en et dique, te calculan centrando e/ dique en una placa de --

p/detico que ya time mancado la poticidn y datancia de cada - 

okiéicio,o trotando una mondida en celta y cuí heatiza,t tes oxi-

éíciot de acuerdo a uta placa. EL borde tupe/tío& drA dique -

no debe de eatoxbax con La naxtz, pan lo que quedará 2 cm; pe& 

axxiba de loa oxidiciot pex‘oxadoa paica Loe diente-6 antexio- - 

xet. EL aihlamiento de una poxci6n del maxilar inéetiot, te--

quiehe que e/ diente mda pottexioxee en el cual se va a cclz.--

can. la  guapa, tete próximo a la mitad de/ eje vexticat pata 

que aát te cut:~ bien e/ Labio y el dique he dealtace hacia eL 

ment6n. 

El tamaño de Loa oxiéiciot pexmitinán que e/ dique 

ajuste petéectamente atxededox del cuello de tos dientes. El-

tamaño el, axbit/taxio peno en /a mayo/Lía de coa casos; eL ndme-

no 5 te utiliza pana motaxes, el número 3 pana 'o/temo/ates e 4.1 

Ci4iVO4 centxale4 tupeitioket, e/ número 4 pana loe íncisives - 

inlexíohe4. Peno esto eds muy vaxiabte tegdn e/ tamaño de tot- 

dientet. 

La tepakacan entre Loe oxidiciot debe de he& ta/ que 

permita que quede tuéíciente dique entre loa dienteh pana que-

pueda a6Z abarcan comptetamente ta papila gingivat. Port. Lo --

tanto, como etto logxamod una xetitaccan de La papi/a. 

5) Va hechoa tot oxidicioe 4se Lee aplica un tub.tican-

te por taparte inéexior de/ dique de hule y a continuación te-

isecan pexéectamente tos dientet, que te van a ait/at. 

6) La intención te puede hacer de varias 6oxmat: Se - 

intenta e/ dique y deepuée La guapa o primero La grapa y de.s--

puét e/ dique o juntos . E4 decir, te .inserta La guapa atkavez 

de/ oxiéício deL dique, cuando .se uta una grapa tin atetat, --

et decir se coloca La grapa sobre el diente y .te dettiza eL di 
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que. En cazo que uti/icemoz una guapa con aletas, ze coloca -

La guapa zobxe e/ dique y ze /Levan juntoz a /a pieza denta---
kia, a continuación he dez/iza e/ dique Suena de Las atetan , -
ze ajuzta e/ dique a/ diente más poztexiox y ze coloca e/ aneo 

de Young. 

1) Poztekiokmente ze intenta /a zeda ob/icuamente a - 

tkavés de/ espacio veztibu/ak, /a zeda ze coloca dinectamente-

zobxe e/ diente y nunca sobre e/ dique. Sea& a vecez neceza--

kio kepetix ezta maniobka a Sin de logxax /a penetkacién de /a 

tota/idad del dique en e/ eápacio intehdentakío. Al ketikak -

La zeda debe hacekze pon e/ eapacio cekvica/ dezlizando La 4,2.- 

da. 

8) Con una cuchanilla o exp/okadox, ze lleva a/ dique 

dentro de/ 4UXCO gingival. Cuando ze kequieke mayok ketkac- - 

can de loz tejídoz blandoz o estabilización del dique, ze pue 

de amainan cuidadosamente una /igaduka de zeda dental haciendo 

un nudo de cinujano y apheteindolo eigexamente. 

.9) La pkotección de Loe labioz y de taz comízukaz la-

bialez, ze Lo gua aplícdndo vaze/ína y azt ¿e evita que e/ di-- 

que noce /oz tejidoz. 

10) Se puede uzax en cua/quiek momento un compuezto -

dental (mode/A:na) paica logran una mayox eztabitización de la - 

gkapa. Sí ze utiliza la modelína he debe de tenek cuidado de-

no obetkuik /oh oxiiSicioz de /a guapa pana dezpuéz poden. Iteti- 

xak con Sacilidad. 

111 Poztexiohmente ze coloca e/ eyectok de za/iva 

bajo de/ dique. 

12) Desin6eccidn de/ campo opexatok¿o. 
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VENTAJAS 

EL contxot de campo openatoxio consiste en: 

1) E/iminan la humedad, ya que, en un ambiente seco 
Los mate--

hiates están en íntimo contacto con /as pahedes de La 
cavi-

dad y /os mate/Lides tendhán un deaaxkollo potencia/ de .1,u4 

pkopiedades 6£sicas. 

2) Obteneh una excelente visunizacidn, pon. lo tanto, 
ea más - 

poden detectan las caries. 

3) Un buen acceso al <Sitio openatoxio 

4) Tener buen espacio pana /a ínstxumentacan 

5) Obteneh una phepaxación adecuada 

6) Cohhecta insexción y manipulación del mate/tia/ de 
obtuta- 

can. 

7) Phevenih de .lastiman al paciente sus Labios, 
caxxil¿cs, ¿en 

gua y encía, con La 6xesa y /as pn.o.tege de /os medicamcntcs 

utilizados. 

8) Eliminan la posibilidad de que algún matexia/ pase a La gah 

ganta. 

9) Que /os tejidos blandos no tengan contacto 
con tos ptoduc-- 

tos químicos. 

10) Mantiene estéhil la dentina. 

11) Pheviene /a inundación de/ Mea opexatoxia pon ¿os 61(adcs-

bucales. Pon lo tanto, esto hace 
que e/ paciente este con--

6ohtabte y hetajado y ahí e/ opexadox 
podrá concentxatse me 

jon. en 4U phepahación de cavidades. 

12) DeeiniSeccidn de/ campo. 

13) Disminuye /a tensión nekviosa 
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14) Impide quitax e/ tiempo de Loa pacientes logoxitéico4. 

DESVENTAJAS 

Laa di6icuttades que ae pueden pitesentax son en ftea/i 

dad muy pocas y no muy 6xecuentea: 

1) Rechazo det paciente. 

2) Canaancío de /a akticutación tempoko mandibulax. 

3) Diente4 con canana clínica muy pequeños y cx6nica, te4ce4o4 

molaxe4. 

4) Cavidades de ctaae V muy pxo6undaa en La paxed ceitvicat. 

5) En pacientes con paxodontopattaa. 



58 

VIII. MANIPULACION DE LA AMALGAMA 

') ELECCION VE LA AMALGAMA 

Exiáten vaitiaa aleacioneé comekcialea que cumplen con 

/ah ehpeciíicacioneá de /a A.D.A. No. 1 pana aleacioneé denta-

/eh. Muchaz vaxiableá tienen in,Stuencia en el éxito 6 Iptacaéo 

de laá luétauxacionee de amalgama, incluéive /a pkepaxacidn de 

cavidadeh, operación en un medio éeco, cantidad de meAcuitio --

que le /e debe quitan. o agnegax, thituxacan, condenéacan, ta 

¿Lado pulido y otaoa.. Sí* embargo, ái ee siguen indicacioneá-

de/ íabkicante, ée obtendAdn paopiedadeá 6ptimaá. 

La ateaci6n comexciat que ze escoja debe .tener /ah --

deeleadaá pan el individuo que tse vaya a uáax. EL tiempo de - 

15kaguado, conáiátencia y apariencia vaxtan con di‘exenteá pito-

ductoé y el operador debe de e.scogek la ateac26n que meta Le -- 

convenaa. 

La ventaja clínica hobke la heleccan de una aleacan 

ceittiíicada .sobre otra, eh kelativamente de poca importancia -

en compaxaci6n con /a degiciente manipulacidn clínica de la --

amalgama, y loe dentiataá no tienen pot qué considerar que cam 

biax de ama/gama neceáaxiamente va a remedian loa pitincipa/eá 

phoblemaé cUnicoá de Uta. Sin embargo, pequeRah di6ehencia4 

en servicio clínico pueden obeeiLvaltée por lo que mdt adelante-

compaxaxemoé tac ateacioned exihtentea. 

t) CONTENIDO VE MERCURIO 

hl e/ ¡rea de /a manipu/acan, la clave del éxito 14-

contkolax el contenido de mekcucio, para lo cual ea neceáaxio-

conáultak /ah int&uccZone4 del 06&41cante pa/La la 'te/ación --- 
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apkopiada con cada tipo de aleacidn en paktica/ak. La neta--

can vatta pata /tu di6enente4 compo4ic2one4 de aleacioneá, ta$ 

mano de Lao paktículaa y loo ttatamiento4 títmico4 que ¿e /eh-

haya hecho. kat mismo, /a ttcnica esspectifica de manipu/acidn-, 

y conden4acan pite¿exida pon e/ operador ing/uye en la tela--

cidra aleación-mencutio. En la4 aleaciones de grano gin° /a te 

¿ación eá de: 6/1 6 UY; áin embargo, Lao aleacione4 e46ética4 

neceáttan meno4 mexcuxio. EL U40 de telacione4 indetioxe4 4e-

llama "TECNICA DE MERCURIO MININO". E4ta telación de aleacidn 

te hand pon medio de una atan vatiedad de diápenáadoke4 de men 

curio. Eátoá Loo hay de do4 tipo4; el ma6 coman e4 el que ise-

baáa en pkopoxcidn voluméttica, la cual 4se mide el matexial en 
polvo o tableta4 poa voldmen y depende del tamaño de lao wat 

culaá de /a aleación; Zaá de mayor tamaño tequieten mayor volu 

men que /tu de menor y eisto e4 pata obtener igual pe4o. Pot -

lo tanto, hay que e4tablece4 el volumen de un di4pen4adok pata 

detetminado tiao de aleacan y no usarlo pata ninguana otea ya 

que 441 la aleación de la amalgama y el mencuitio no 4on del miss 

mo 6abkicante, La4 inátxuccioneá para e/ uáo del producto pue- 

den no mencionan la debida telacidn de mexcutio-aleación paka- 

otka aleación en pan/Lea/a/c. 

EL oteo tipo de disspenáadoteá be ba4an en la medicine 

pot peao. Pot Lo genenal La mayokta de toa diapenáadokeá 40K-

ba4tante pkeciaaa y he puede condiax en ello4 át he manejan --

adecuadamente. 

Sí no At contxolan e4a4 vattacioneá, La modi6ícaci6n-
en dekname4 ind4.viduale4 de meteuxio pueden aek de 3 a 4%. Me 

díante e/ uáo de kelacione4 baja4 de mexcutio-aleaci6n, de --

uta magnitud nessultan en una mezcla Que no puede u4axze. 

Debe toma/Lis' /a pkecaucidn de que no haya contacto en 

tae el mexcutio y /a ateactdn ante4 de de& mezcladoh, pana que 
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no le apenen /a4 pxopiedadeh. 

Actualmente exihten en el meneado cdphu/ah pnelSabiti--

cadah de ama/gama con 4U comucto porcentaje de me/tau/cío dando 

una consistencia correcta. Ehtudioz que he han comprobado /a-

contaminacign e6 mLn4.ma utilizando ehta técnica. Pon esto son 

altamente Aecomendada6 y mejoran muchteímo La e6iciencia de /a 

opekaei6n dental. 

EL exceso de mexcuxio eleva la ékecuencia de ptactu--

Pulut mangínalea, dando md6 huceptibilidad a /a coluo6i6n y a/ - 

deteltioxo gene/tal de /a xehtaukacilln. 

La halla de mexcuxio dand mezcla6 no uni6oxme6 y pon.-

lo tanto xeatauxacíone4 pésimas . 

TECNICA DEL MERCURIO MININO O TECNICA DE EAMES 

EL metodo »ida obvio pana xeducik el contenido de men-

ctotio en la xehtauxaci6n, eh dihminuix la xetacidn mexcuxio --

aleacidn (piteé de hacen La mezcla. Este he conoce como La. tea 

mica de Eameh. 

Esta eh delicada ya que en la mezcla ínicial debe de-

/tabes» La cantidad hudiciente de meAcuxio paica pxoducix una ma-

40. UniíOkMe4 peno de tal manera que la cantidad sea la nece6a-

'cía ♦in Unen que expxímix voldmene6 ap/tecíablei de mexcuitio 

en La6 diden.entee etapas, haata sobre-obtultax La cavidad. 

Las ventajas de Beta técnica con: 
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1) Se elimina el 6actot de tegulacidn de me/telt/ti° dtotante /a-

condenáacidn. 

2) No hay que expkimix el meitcuxio con un paño que dejaban --

canditadeá vaxiable4 de mexcuitio en /cié ditleltentee 

nee. 

EL contenido de me/tea/12o gene/talmente tí aáado en - - 

apkoximadamente 50% de La mezcla (relación mexcuxio-aleacíón - 

1/11. , aunque puede vaxiait haáta 2 a 4% de mdé o menoe con laé-

di‘exenteó aleacione4 de 
amalgama. Pok ejemplo, con algunae - 

aleacionee eáiSénicaé un contenido de mekcukio tan bajo como de 

46%, puede adatuse. La xegla té Itecu La menok cantidad poáible 

de mexcuha paha obtener una maza coherente dezputz de La thí 

tuhaean. 

AL emplean. eála tecnica de baja xe/acidn de me/tul/Lío, 

tau medídaz deben haceme con exactítud o de Lo contrarío po--

dxla a6ectax la4 phopiedadea y caxactehtáiticaá de La amalgama 

6inal. Tambibi La tnituxacidn debe de hace/Lee pon. medio de un 

tkitukad9x mecánico; ze hace pon. paktiz como ea lo coithecto, - 

ya que inclueo utilizando zeta ttcnica pod,Lta aparecer el mate 

tial 'MICO en mexcukio duxante /a coadeneaci6n. 

3) TRITURACIO# 

La tkituxacidn e4 la deémenuzacidn de /dé paAttcalaá-

de La a/eacidn pana aáL cubhix laá de La alCaci6n de mexcu/tio, 

COK La 64.nalidad de obtener una ama/gamacidn. Vebído a que --

lah pahtícutaz de ta ateacan he encuentran cubiextaz pon. una-

peittu/a de d'Ud° que díliculta La penetkacan del mexcuxio.- 

hay que t'u:tu/tan. /a6 pakticutadh q el mexcuxio para 	 LA 

La pellcu/a y entra en contacto 'et ~telt/tío. 
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En Las aleaciones eáééxicaá La reacción de la alea—

ción con el mexcukio, eátó babado en una heacción de una ¿upen. 

éície laxe de óxido en /ah pa/U/ea/ah. Ehto eá debido a la - 

exiátencia de un eathechuzamiento daico de Lao paxttculaé:y -

a un contacto incompleto de ta aleacidn con e/ meheuxio pon eL 

eng~miento de Lao pahtLcutah, que impide La etemiaacidn com 

p/eta de /ah mihmaá y pon. ello La unión ea didiciente. 

Pon Lo tanto, con Lao pan.tLcuta4 eáitkicaá La amalga-

mación t4 mdá completa, ya que he encuenthan Librea de óxido 

diamante /a thituhacidn y 4e cn.ea una hupehíicie Limpia pon = - 

(/Lacta* y ablación de las paxt.tculaá. 

Al TRITURACTON MECÁNICA 

Se hace pon. medio de un amalaamadok, el cual eh un --

apakato de alta velocidad ea el cual he.cotoca una cdp.sula con un-

ptexiog6n /a aleación y el mercurio. Vaxial aparatos palta - -

ama/9a~ éon obtenible¿. El phinicipio de /a operación en am 

boa tipoé eá La míáma. 

Eé importante que e/ didmetho y Largo del ptexigéa 

¿tan conáideftablemente menores que /ah dimensiones de la cdp--
éula. Si el ptexig6n ea demadíado grande, /a mezcla puede no-

teAsultaA komogtnea. Generalmente ea pxedexible que date ¿ea - 

helativamente penado para logxar una completa taita/temida, eh-

pecia/mente al 4t coba* bo/itaá. 

Aunque en hituacioneá aih/adaá eé posible Lograr una-

e(icaz tkitu4ación hin e/ ptexig6n; pero té pheíehibte uáax1o. 

Eite tipo de thituhacidn tienen La ventaja de que, eL 
tiempo y La «'insta que he aptican en el batido de La ama/gama 

4001 /oh adecuadas; entonces, obtendremos una mezan komogtnea. 
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y ceta/canen equilaxio la ezpanáidn Contxaccidn 
y eécumtimíen 

to. EL tiempo de .0c/tu/taca* debe de darlo el líabkicantt, va-

que vakta con el tiempo de 
aleación y con e/ tiempo de amalga-

miento, ya que e4to4 (lidie/ten en ¿u 
ve/ocídad, tipo de vibka-- 

diéello de /a apéala, etc. 

Algunoó amalgamadocté de 3,000 
kpm de velocidad, /te-- 

quíeken de tO éeg., paxa kealizak la 
tkitukacan. Loa de - -- 

4,400 kpm de velocidad que 4son Loé de 
velocidad ultkaalta nece 

eitan ¿oto de 1 a t ¿es.; para 
'matiza& La tkituxacan. Lacé - 

aleacione4 eaídkícati kequíexem de menor tiempo 
de tkituacan.-

El ¿actor mó4 importante, y que tiene 
que keéolvexIo el denti4 

ta de acuerdo con 
Lara condícioneá exíétentek, era lograr La - - 

conhiétencía correcta pata La mezcla, 
ein impoxtax el tiempo - 

que xquiexa. toa txituadolte4 ultkaxdpidob olitecen una mejor. - 

.0c/2u/tocan en poco4 aegundoé, aunque genexan 
un poco de caton 

apaxentemente el matexial oto éu1Ske deterioro¿ en ¿u.¿ phopieda- 

deá. 

La amalgamación «canica pkopoxciona una 
01,304 KOltffill- 

tízacicrk y una tEcníca mdá edicíente 
Paka preparar ¿ah mez- -- 

c/az. Sin embargo, e/ ¿actos. mdá impoxtante té 
de conéeguix - 

La adecuada conaíétencia a la mezcla. 

8) TRITUACION CON MORTERO If MANO 

En realidad eLtd tEcníca ya eétd 6ueka 
de uso, aunque 

durante vaxio4 aRoé conétituy6 La ttcnica corriente. 

4) CONSISTENCIA VE LA MEZCLA 

La conéiétencia depende de La relación ateacan-mekcu 

&a y /a trituración, post medio -de /a mezcla 4t puede detehmí- 

Kdk como haya ¿ido /a trituración. 
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5) CONDENSACIOM 

Va hecha La mezcla hay que condenuula hin dejan. que-

pate mucho tiempo. Una amalgama que ha dunado inda de tau y -

medio minutos debe dehcan.taxée y hacen una 
nueva. Este paso -

ea muy impoxtante ya que pon medio de ta condensaci6n he adap-

ta el material a La cavidad, ae kegula la cantidad de me/cut/tío 

wtoduciendo una maaa.homogínea que puede ¿ex tallada. Debido-

a La natunateza de La opexaci6n la condenéaci6n 
aiempne debe-

tenen fugan dentno de cuatro panedea y e/ pian; La condenéa---

ci6n puede eéectuanae ya éea meanicamente o a mano. 

En geneta/,/a e bíectividad de La condenéacidn está /Le-

lacionada con eldidmet/co de la punta de trabajo deL condenla-

dox, dixeccién y ISuenza aplicada. La ginatidad de /a condensa 

cidn ea ISonaalt. a /az pakticuta4 de /a ateaci6n entre 4i y 
ha--

cia todaé taé paredes de la cavidad ya ta vez 
etiminak el men.-

/cío sobrante pana ast aumentan La neziatencia y diaminuix.el 

élujo y eacunximiento. 

Existen dos tipo* de condensación: 

A) CONVENSACION MANUAL 

Hay vakiaa técnicas con éxito pata togxax una conden-

aacan, /a6 técnica4 ditSieften pkincipatmente en ta 
cantidad de 

me/cut/tic pneeente en La mezcla antes de La condensaci6n 
y el - 

ndme/to o tama►To de loé aumentos de /a mezcla que va ha set 
con 

denéada. Loe pitincipio4 bdaicos son: xemovek aué¿ciente mcncu 

ni° de La mezcla pana logkan una masa que optezca ci.e•t.ta necia 

tencía al inatnumento condeneadox; peno al mamo tiempo, hacen. 

4unsitt et metcuxio a La 4upetdicie duxante la condensación. -

Si La magia de la ama/gama esto demasiado beca o duna tal aec--

cianea no 6e uní/L.(1n y lie pkovocatan pequeños y micko4copico4 - 
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eapacioa que debilitan conaidexab/emente La amalgama. Adem", 

queda una áupexiSicie cía pena en /a xc_ttauxacidn. 

Como se ha obzetvado, antetiokmente se usaban conhide 

kablemente mayores poxcentajeá de metcultio en /a mezcla otigi 

nal. EL mercurio en ez:uo se /traque/tia en Las aleacione!, de -

granos grandes que entonces se tusaban. Algo de tate mexcutio-

.se tetinaba después de la amalgama colocando pequeños incte--

mentos* de la amalgama en un trapo suave, que se designaba co-

mo paño de expximix. El me4clutio entonces ae expxada a txa--

véá del paño con La mano. 

Las pxímexaá poxcioned que ae inttoductan en La cavi-

dad no estaban tan bien exprimidas como las subáecuenteá. 

La cantidad de mekeuxio que debe .sex 4etiAado en cada 

etapa, si 4e wha el .trapo exp4imidox, o durante la xeátauxa---

ción es principalmente un abanto de juicio y expexienoia, de--

pende de la conáiátencia deseada pot el destiáta. La debida - 

coopexacién ent,Le el dentista y AU auxitiax ea impenativa pana 

aáeguicalt.que e/ incxemento no resulte demasiado 'tico em mexcu 

tío; peto debe estar áu l§icientemente maleable pata adaptarse -

a las paredes de la cavidad. Sin embalso, áu lSiciente mexcunio 

debe estar presente de modo que cada ínctemento puede adheici4-

4t a La masa que ya haya sido colocadlo. 

En La condensación uno de Los 6actoxeá mas .importan--
tes es el tamaño de Las porciones que de llevan a La cavidad,-
cuanto mayor .sea la po4ción, más d.ió Ce tL seta elimina4 el me4-

cukio. Se deben de tomar porciones relativamente pequeñas de-

3 a 5 mitLmetkoh que reducen la &Pliación de huecos y mejorar-

La adaptación a la cavidad. 

Loa condensadores constan de mango, tallo y punta de- 
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.trabajo. E4 reconocido que éatoa con punta de t.tabajo peque--
Roa son mayormente e lSectívva pana hacen más compacta La denai-
dad de /a ama/gama. Si .se aumenta el didmetko de /a punta de-
trabajo del condenaadok, La iSuetza que sie necetita C4 mayor y-
muchaa veces aupekiok a /a que el opekadok pueda ejekcek, no - 
pekmitiendo /a adaptacién de /tu amalgamaa en /ah zonas keten-
tivaa. Loa condenactdoked más usados son loa ndmetoá 1, 2 y 3-
de !Mach. Pana ¿as canaladuras de ketencién ae utilizan con--
denaadokea de menos de 1 mm., de didmetko. 

Pon. lo general, ae comienza la condenaaciSn en el cen 
tito y poco a poco se deaplaza el condenaadot hacia las pa/teclea 
de la cavidad ejekciendo pkeeidn paica elimínat el mexcultio y - 
a.a. aucesivamente hasta aobkeobtukaft la cavidad. 

La ISueltza ejeacída pok e/ opekadok, la ep_cacia de --
condenaación son di6e4entea en 6uncién a la pteái6n. E. decir 
La paeaién ea invekaamente pxopokcional al cuadrada de /a pun-
ta del condenáadok. Es evidente que la punta condenáadota de-
menot didmetko ea más eéicaz pkocukando que no penetre demaaia 
do en La nasa. 

• Las aleaciones ealékicaá kequieken de menor pteaign -
de condeneacidn, ya que como tíene poco cuerpo optecen una Le-
ve kesiétencia a la condensacidn, pon lo que, la condenaacién-
ae convieate en una manía:~ de adaptación sin eliminaci6n de-
mexcuaio. Al condensan utas aleacionea *e uaakd un obtutadok 
de mayok Unan° y que sea compata/e a la geometkCa de La caví 
dad. 

61 CONVENSACION MECÁNICA 

Actualmente e/ COMLACi0 ha éctbkicado condenaadokeá --
automdticoe que .son de gaan ayuda, eátoa obtuladokea tienen dí 
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éexenteé mecaniámoá. Algunoá ejencen duekza de impacto y - 

otkoe pon. medio de vibnacan uttnaódnica. 

VENTAJAS. 

1) La paeáidn Aequexida e4 mínima pon /o que La penaci6n ne--

mata menos iSatigante pana e/ opexadox. 

2) Hace aéloka4 el mexcultio a la aupekilicie con mayo xdpidez. 

3) Aumenta /a keéiétencia inicia/ de La amalgama. 

4) Se cnee que /a keáiétencia dina/ de la aleación de gkano 

dino sea mayon. 

5) Fdci/ita la ftegulaxidad del pxocedimiento. 

En ~boa tipos de ttcnicaá Loe keéuttadoá que the ob--

tienen son eimilake4 y La áeleccift depende dt La pluéexencia-

del openadon. AL igual. que La condenáacidn mutua/ ¿e avenan-

pequenak pokcioneá de amalgama. 

DESVENTAJAS. 

1) Se debe tenen mucho cuidado de no éxactuftax loa mdageneá - 

de /a cavidad con Loé go/peé. 

2) Debido a que La ama/gama en estado pldático eá incapaz de-

pxotegen. Las pakedui adamantinaá Wgileá y dtbileé. eé - 

pxeciáo mantenehala atejada de ellas ~ante La condensa-- 

US$'. 

Sí* tffibah.90, 4t. kan AltatíZed0 varios eátudioá ikohke -

La edectividad de La condenuman mecánica de La ama/gama; *in 

/Legan a pringan acuerdo, ya que atgunoé que opinaban con /a 

condenéacidn »anua/ obtentan Loé mismos neáultadoé. 



1 

61 

.Se kealizd un estudio en la Univensidad de Atlanta --

en 1979 sobre la edectividad de 9 tipos di6exentes de condensa 
dones mecdnicos, los que se atilzaxon ifuehon de impacto y de-
tipo vibnatoxio. La compaxacidn de loé valones obtenidos de -
.todas las condiciones, el poncentaje diíexencial de un dptimo-

de 24 horas de dueicza4 compnensivas valuadas pon. pnuebas de la 

A.V.A. éuexon: 

3 Condensadores Vítocatok4o4 11.8% 
6 Condenáadoxes de Impacto 91.8% 

Condensacida Venticalamano11.91 

Ea decía., /a conc/u4i6n shit que 6 condensadores mecd-, 
nicos de impacto ¡Pleno* acta edectivoá apticdndoles manos duenza 

y con menon pke4i6n que con 3 condensadores vibnatoxios o con -

la condensaci6n manual. 

6) TALLADO Y PULIDO 

Una vez condensada la.amalgama en /a cavidad /a ¡inati 
dad del tallado es kepnoducix o imitan la anatomía del diente y 
no kepxoducix detalles muy 6ino4. Si, el tallado 11.4 demasiado - 

pkoiSundo.  el volumen de amalgama, espicialmente en /a4 zonas mar 

gina/eé, diaminuye, a/ ser demasiado delgadas, tatas zonas po--
d'elan Ikactukaluse pon. acción de las 6~244 ma4tícatoxía4. 

Ve4pui4 del tallado 4e alisa la4 4upekéícíe4 y loe 
maxgene4 de la xtstauxacitIn; tato es el bkugido. 

VENTAJAS 

1) Sí el InuRido ée mia/iza bien, mejora el sellado y adapta--
cielo' maxginal de /a amalgama. 

2) Da meta keaiitencia a la coutoei(n. 
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3) Aumenta la dureza. 

DESVENTAJAS 

1.- Hay que evitan La genexación de calor durante el 
bruñido ya que toda tempetatuta mayor a 60 .0 geneta libetacién 
de mencunio en toa márgenes, provocando La aceletaci6n a /a co 

Puosién o /a iptactuica o ambos. Sin embargo, existen contA0--
vet4ia4 sobre el tema de di el ()tañido de Uta Aeatautacionea -
de amalgama mejoran el sellado matginal. 

En loa eatudioa Llevados a cabo xecientemente oétecen 
'muelas expenimentafts muy alentadotaa en &vox del btuffido.-
El objeto de esta inve4tigaci6n 6ué examinan loa eiSectoó de --

este en settado matginal producido pon algunas amalgamaa de ea 
t&uctuka modilicada. Se tomaron en consideración 5 aleacionea 
de amalgama: Dispexsa//oy, Optaloy II, Sybtaloy, Tytin y el --
-Velvalecy convencional. Se contAolaxon lao Sue&zas de conden4a 
ciln mediante una cauta de cansa Inatton. El acabado de /as-

muestnas ae hizo pon loa siguientes ptocedimientoa: tallado; -
tallado-pulido; y tallado-btuñido. Seytepataxon 20 mueattaa-
de amalgama. La mitad se sometió a untégimen de coxao44.6n 
pox gas de su/6coto de amonio y 4oluci6n Ringe&. Después de sie 

te citas se ustlen Ussupen6icies un penetrante de colotante étuo 
heácente. Se mídio la pto¿undidad de penetxacidn y ae examina 
.ton /as di t¡exenciaa eatadíaticamente. En general, /as ama/ga-
mas presentaron vaxiabitidad en el sellado matginal dependien-
do de /as condicionea bajo /as cuales se Llevé' a cabo /a prue-
ba y del procedimiento de acabado.. Las ptuebaa btuRidaa que -
ae conaetvaton en seco moéttaton menor penettacidn. 

Laa ptuebas btuRidaa coltoldaa pteaentaton un mayo& - 
gtado de penetración. Aunque exiatieton di¿etentes teaultadoe 
entre e/ tipo de ateaci6n y loa ptocedimientoa de acabado, loa 
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sistemas de estluctuxa modiSicadaa4kecieunt. un se/lado supe/U.0k 

al obtenido con aleacionea convencionales. Loo Resultados del 

estudio indicaxon que el uáo del bkuplidok palta mejoka4 el se--

¿Lado maxginai en keatauxacionea de amalgama, debe aometeicáe a 

mayok investigacién. 

1) PULIDO 

Sin impoktaA que tan Lisa queda La supeAdicie de La -

amalgama antes de enduxecelue, después de 24 hohas ¿e pone ds-

peita. Aún con el uso de una ateacién de gano diA0 y a tAdVíA 

de una tkítuacidn a Sondo, La aupeftSicie, apaxecetd docta y - 

itugosaa nivel migno4c6pico. Si eatos deSectaa no áe etiminan, 

he 6avohece /a ccitkoailn poft concentnacan de caulaá. La su-

pexiSicie brillante que se obtiene pon el pulido, es el xeáulta 

do de La eliminaci5n de muchos de e-stos deSectoé. 

El pulido Sinal de La keetauhaci6n debe demokakae has 
ta que La ama/gama se haya solídilSicado debidamente. Siemp,te-

que sea posible, el pulido Sinal ele hará cuando menos 48 hokad 

después de La condenaacidn. 

Como ee ha dicho, /a genehaci6n de caloft debe evitan...-

se. EL 440 de polvoa becoó de pulí& y discos de hule pueden - 

Scicilmente eleva& /a tempe&atulta de La supeitíicie oda alta del 

punto de petig.tc, ($0"C. Pon. Lato, un polvo abxaaive hImedo en 

&Ama de pasta es pkeSetible. 

La tecnica de pula. té una mateara de pkeSeltencia --

personal. La considexacidn esencial es utiliza4 abhaaivoik de 
grado deckeciente y evitar así pleducin caloft. Es impoxtante-
pu/ix Itzá ama/gamas pata Une* una mayo& adaptacién maxgina/ y 
evitah la covubsidn y gatvaniamea. 
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IX. PIGMENTACION CORROSION 

Uno de toa xequisitos pata podek usan un mate/tia/ 
en-

/a boca, ee que no ee pigmente ni se 
corroa con loe 6lutdoe bu 

cales. EL medio baca/ ee &venable pana La conneei6n pon. La - 

humedad, eL 	período de acidez, de alcalinidad y pente--

does de causticidad durante la 
ingestidn de a/imentos. 

EL mecanismo de 
la connoean no eá ad* muy bien cono-

cido, sin embargo, se supone 
que pon Lo general, La coluto4i6n-

4e debe a La reacción del metal con eL oxígeno. 

Esta consiste en e/ ataque de una supet6icie 
pon al--

0n medio con eL que se pone en 
contacto. Alguna& veces taz - 

supetSicies son eoto manchadunae, entonces 
se dice que ha sido 

"Pigmentado". 

Se puede decir que /as ama/gamas en el medio bucal 
- 

expekimentan pigmentación y la eventual cokkodión. Es 
pon es-

ta citcunstancia pon Co que en geneka/ su 
uso ee limita a loe- 

dientee postetioxes. 

Cientoe metates establecen una capa pxotectota 
pon, -. 

oxidaci6n y °tupa pot reacción 
química y ahí evitan una mayon-

contesión. Estos metalea son to4 ttamado4 "PAsrlios". 
En La - 

ptdctica esto ea una &mea de 
pigmentación y destuattado en ta 

cual La capa que se adhiere protege 
a/ meta/ de pigmentación y 

conitoei6n. Ast ta capa pigmentada protege La ama/gama, te con 

6iete La propiedad de 
pasividad y no se pxoducen ataques utte-

tiotes. En Lates casos, La ptgilentación pon. Lo comdn 
está -- 

conzt¿tuido pon un sutiSuto, aat que todo paciente con 
una die-

ta de atto contenido de azu‘ke con higiene 
bucal de4iciente --

con actividad bactexiana, dkogas y eL 6uma&, explicad 
gran pat 
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te de La di6enencia de conhoáí6n y pigmentacidn observada en - 

pacíenteá a quíeneá the ha utítizado La miáma aleacíón dental,-

pftepanada y colocada de La míáma aleacián dental, preparada y- 

coLocada de La miama manexa. 

La connotan e un deteniono real de metal pon keac--

cidn con 4LL medio circundante, La cual puede phoducihee pon --

taa cauáa4 ya mencionadaá. frecuentemente la pigmentacan e&-

La pnecuntona de lat connotioneá rnt6 phonuncíadaá. 

Loa andtiáíá de nayok X en tal, pigmentacíoneá de /ah-

amatgamaa índícan que La capa pígmentada puede den. (Ng-Ag). --

En cualquiera de Lob do6 catoe pnedomina el 6ut6uno. EL 6en6 

meno exacto de la cohhoáídn eá muy complejo, cuanto menot homo 

geneo thea e/ me tal y mece complejo zea e/ medio cihcundante mdt 

complicado el, el phoceáo de coh4o4í6n. 

Othaá vahíab/eá que airectan a La connozi6n ton: Tem--

pe/catana, La 6/uctuaci6n de La tempexatuha; La ciheutacidn de/ 

medio en contacto con la hupehlSicíe metdlica y La naturaleza y 

tolabilidad de Loe phoductoá de la-connotan. 

Hay doá tipot de conitoti6n: 

CORROSION QUIMICA 

En La cual hay una combínaci6n directa 'de etementoá - 

metdticoá y no metdlicot. A6L la 60xmacan de Ag 2S ez una - - 

heaccí6n de cohhoáión química. Eáta generalmente va acompaRa-

da de una cokhoáíón "Electicolítica o Etectnoquímicam  La cual -

e6 pkoducida pon e/ Stujo de con/tiente eléctkica basdndote en-

pacte electnollticat cobre la ulpexiSicie del metal. 

Segdn tata teonía, hi ebe aumehgen doá metateá en un - 
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electnolito de 6ohma un pan etíctnícO. EL metal de menor po—

tencial de electrodo enana en La aoluci6n y La nedidtencia y di 

xeccidn de la cok/ciente dependen deL potencial del Mi4M0. 

Síemp,Le que ente pnedente un electkolito ed 6actible-

que haya cuatro c/adet de cok/1.04416n etectxolíticab y todaá - -

e/Cae pueden pftoducíme en La boca, en cíekta medida ya que La 

dativa y laá ealee que contienen don un etectnotito débí/. Lao 

phopiedadeé elect/toquimícaé de La dativa dependen de: 

a) Su compodición 
b) Concenthacan de dad componented 

c) Ph 

d) Tendídn dupentSicía/ 

e) Poden heguladok deL P.H. o dea "Amontíguadon.". 

Dependen de e4to4 6actoned la magnitud de La conko-

di6n. 

Exiaten doé tipoé de íntendade entre eL metal y el me 

dio, en eL cuaL hay díéexented tendenciaá a La coutozi6n. 

EL phimex LLpo sucede cuando en /a boca hay 2 nedtau-

kacioned cuyas 4upex6ícied metd/icad 40ft de d46exente4, dedo:le- 

a punto de vióta quLmíco. 	Ezte de Le conoce como "Choque -- 

Galvánico" ya que como /ad 2 nedtauxacioned edtdn bañadas pon-

dativa, ezidte un pan etéctníco y ent'te Lae doe de establece -

una didexencia de potencia/ y al ponexhe en contacto te produ-

ce un corto cincuíto entre loa dos, eéto da como xeéultado - -

un dolok agudo. Sin embaxgo, hí loé diented no edttin en con-- 

tacto, el potencial eléctIcíco no deaapaxece ya que exate un - 

cincuito con La dativa y loé tejídod blandoé y duhoe, Ilamadoe 

el circuito externo. En Lo podib/e eta pkdctíca debe aek evi 

Lada. 
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EL segundo tipo de conitosidn ae debe a /a composic¿ón 

heterogénea de La supe/qicie del metal. Las aleacíoned eutic-

ticas y pexitécticas son ejemplos de esta coxicosidn. 

Ya que /a xe4i4tencia a la conmaión en estas aleacio 

neo es menox que la de una aolución sé/ida, debido a que 4u4 -

g/canoa metólicoa tienen menox potencial de dielectxico estos --

son atacados pxoduciendo así La coxxo.sidn. Igualmente, una 40 

lución anida homogeneizada ea algo susceptibte a la coxxcaidn, 

debido a /a diáenencia de estxuctuita entre 411.4 gitanos. Sin --
embargo, una estxuctuxa nucLeada, tiene menor xedliatencia a --
la corrosión que una eatauctuaa homogenizada, debido a laa di-

6exenciaa de potencia/ de electxodo y a /as vaxiaciones en la-

compoaíción de sus dentxitas. 

Las .impurezas de toda aleación &mentan la coxicohión, 

ya que se acumulan en /0.6 espacios intexgnanu/axes, que pon sí 

mismos son mds suáceptib/es de Sen atacados, ya que de encuen-

than en estado de tensión. 

.E1 tercer tipo de covtosiln ea en /a Ineehencia de una 

supeiqicie "no homogénea". 

La amalgama dental carece de homogeneidad estituctukal 
como pa/La kesistix la pigmentación y la coxicoaan, laa didexen 
tes &ses de que esta conatituída La amalgama, han etectxodos-

son di6ekente potencial etécthico, constituyen un ejemplo típi 

co de /a célula de coxxoaan. EL producto de esta, éoxmado --
pon estaño, vettigioa de plata y cobre. La homogeneidad de La 
amalgama puede aumentarse con /a debida tkitukacidn y condensa 

can. 

Si La txituxaación ha laido escasa, o 44. en algunas de 

/as panticutas de /as aleaciones no ha ¿ido tan eiSectiva como-

en °t'uta, aln¿camente la coxxoaión se maniiSiesta pon /a pke.-- 
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`encía de una decolonaci6n genekal. Así mismo, al he agAegan-
poxcionea pequeñas que no estén excesivamente secas durante /a 
tondeneacidn, se obtiene mayor homogeneidad. 

Si después de su total enduxecimiento una obtuAacidn-
de ama/gama se pule peit¡ectamente, aumentaAd notablemente 4SU - 
xesistencia a la coAxo4i6n. Cuanto md4 homogenea ea la capa -
obtenida pos, el Pu/ido, tanto mas e6 su xeéistencia de /a co - 
xxoeidn. pana dante a la hestauxacidn de amalgama una 4tt4i4--
Uncid a /a pigmentación, se necesita que La capa pu/ida esté-
dist/Liba/da unidoAmemente sobre toda la xestauxacidn, as/ gat-
a/ una pequeña Mea queda sin pu/ix, (Atnt esta y /as pu/idas-
se ¿oAma un puente eléctxico que provoca la pigmentación y aún 
Ca conAo6i6n. 

El cuaxto tipo de conmaidn ea llamado pon. concentAa-

cidn de célutaa; este apan.ece cuando hay variaciones en 104 --
electkolitoe o en 414 compo4icidn de su electxolito. Ea decin, 
que loe Aeáiduod alimenticios que se acumulen y al La higiene-
es mata; e4toa proceden un tipo de electrolito en esa zona y -
la aaliva pAopoAciona oteo mde pon lo que esta vaiciaci6n pxodu 
ce /a cokkoeién. 

Loe espacios en /a supen¿icie después del tallado, --
pxoveen una oportunidad pana La concentAaciOn decoxkoai6n ce-
lulak. 

Ranas veces hallamoe uno etilo de estos 4 tipo4 de co-
Axo4i6n atetno/Lticos, pon lo general acidan t o md4 simultd-
neamente. 

lo♦ phoductoa de comwaidn pueden ~Unan dentro de-
loe tdbuloh dentina/Live y pigmentan La eatAuctuAa del diente. 
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Poa Lo tanto, 44. no he paotege con 
un bakniz /a cavi- 

dad e/ diente puede pigmenta/cte. La conaoáidn mansínal 
que en 

atgunoh catoe te obtexva atkededon de la aehtauxacidn, eatd -- 

pnincipatmente aelacionada a la concentaacídn 
de connoáión ce- 

lulaa. La díltaacan que hay entice /a neistauxaci
6n y el díen- 

te hace que haga un electholito a lo tango 
de /at panedeh de - 

La cavidad, que et diéexente del etectitotito de La 
IsupentSicie-

de La 4eátaukaci6n. La tupen‘icie 
de la ama/gama óvente a lah 

paxedeé de la cavidad, acida entonceá 
como ánodo y la áupexpl-

cíe extexna como cdtodo, provocando 
que /a neaccidn te pueda - 

extendea a lo lamo de taápototidadet y 
tak micxo‘kactuxat pico 

15undizindote dentAo de la 
xettau4aci6n, eátah penetxacioneh de 

billtan la aehtauxacan; aunque Loa pkoducto4 de ta covoái6n-

que te 6on.man ayudan a hellax /a nettauxacan. 

La aehihtencia a La coanohi6n eá una coneidexaci6n ím 

portante en Lo que he xe6iexe a la 
compo4ican de ta ateacién-

pxopiamente dicha y al ettado de 
/a zupexiSicie de /a xettauxa-

cidn anteá de deapedin. a/ paciente. Hay que allhax y putiA /a 

zupen.dicie de La kehtauxacídn, ya que no eh holo pon_ 
e¿tttica; 

tino que xeduce La coakohldn, 6acitíta 
La Limpieza y reduce la 

acumutacL6n de xeáiduoh. 

La decoloaacidn en genexal ehtd ketacionada 
con et me 

dto baca/, con lah condicloneh galvdnícah y con lah 
azIpexeza4-

4upe¿íciatee pon. Lo que todo lo que he puede 
hacen pal.a dízmi-

nuía. /cut inicegutaxidadee tupen.6ic4Latee hedundaxd en benelicío-

de una pígmentací6n y coaaohión menor, 
te ev¿tan.d ta contamina 

can pon. humedad, el atto contenido 
keáiduat de mexcuitio, La 

t'u:tu/idean etcaáa y tt putído inau¿íciente. 

El mexcuitio no influye en La pigmentacan, et decir, - 

et aumento dt mexcukio no produce necetax¿amente una 
coxaohan 

mayor. No abetante tais keataukacionetcon 
alto contenido 40 
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mexcuxío loxesentan una aupex6ícíe delexioxada que acelera /a - 

decolonación. De etta manera, /at tQcnícat que pxocuitan dami 

nuix el contenido 6ínal del me/cut/tia en virtud de que producen 

aupex‘icie4 y mdicsenee inde tiácit, conducen a obtukacione4 con- 

mayo& neeíttencia a la pigmentací6n. 



78 

RESUMEN 

La ama/gama ha 4ehvido a la Odontolog£a bien pon mota 

de 100 atice. Ee kelativamente óáci.l colocaxla y /a keinciden-

cia de cahie4 e4 mínima. Sin embaxgo, /a ama/gama tiene cíen-

t04 puntoá débileé de que 4e han dado cuenta loé u4uaniO4. En 

the /4to4 4e cuenta con una débil he4i4tencia inicial, decolo-

xación en a/guna4 boca bajo cienta4 condicionen; 4u6hen de --

cambioá dimembiona/e4, debe teltminanae en una cita poatexion.,-

no tiene et colon de loé dienteá y /04 mángene4 en a/guna4 neo 

tauxacione4 ée Piactuhan o ae rompen. Sin embango, /04 denti4 

ta4 /a unan conátantemente porque no hay oteo matexia/ que neu 

na loa hequaito4 de la amatgama, ta/e4 como dopohtaX /a4 bien 

za4 de ma4ticaciJn, e4 in4o/ub/e a loa 6/uído4 bucate4, 4e a - 

dapta a /a4 pakede4 de /a cavidad y ea de pici/ manipu/aci6n. 

En tate trabajo 4e in6okma a /04 denti4ta4 et eatado-

actua/ de la amalgama de plata como matexia/ neátauhativo. In 

c/uye una breve ha toma de la evolución de /a amalgama de p/a 

ta en he/acidn con 4u4 pnopiedade4 6£4ica4, una neví4416n de la 

meta/ognalta de /a ama/gama en netacidn con ¿ab attima4 dobili 

cacione4, una de4chipci6n de/ tamaño y 104ma de /a4 pantícu/a4 

en /o* 4i4tema4 de aleación, manipulación de /ah a/eacione4 pa 

na logxak una mejok neátauxación y 4uge4tione4 habite nueva4 --

doxmaa de ama/gama 

La comp/ejidad de elite aeunto 4e puede comprenden me-

jor cuando uno 4e da cuenta de que hay aproximadamente 150 pro 

ducto4 ceht4íicado4 que cumplen con /a4 e4peci6icacione4 de la 

A.V.A. Sin embaxgo, exaten muchaa variaciones que tienen in-

étuencía en el éxito o Vtacaao de Cali he4taukacíone4 de amatga 
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ma, incluiive la pkepaxación de Las cavidades, opexacidn en un 

medio seco, cantidad de mexcuicio que se debe quítan o agxegax-

txituxacidn, condensación, tallado, bruñido, pu/ido y otkoá. -

La ventaja clínica tobxe la selección de una aleación 4obice --

otxa es xelativamente de poca impoktancia en comparación COK - 

tadisSexente manipulación cttnica de La amalgama, y Los dentiá-

taá no tienen porque consideran que cambian de amalgama necead 

fijamente va a remedian 4u4 pxincipaleó problemas clínicos . Sin 

embargo, existen di6exenciaá en 4eltvicio clínico que pueden ob 

áefivaftsse cuando óe compaxan Las aleacione4 exiátenteá. 

Recientemente ha habido altexacione4 en e/ tamaño, --

6oxma y composición de Las aleaciones, algunos 6abhicante4 han 

anunciado ventaja4 de cien...taz aleaciones y varios /cepo/ tes de- 

inveáti:jacioneá óe han publicado. 

Loa nuevos áiátema4 de ateación han sido fieviáadoá --

con xespecto a saz ventajaz, deáventajaá y U404 clínicos. Loó 

valones de taz. pkopiedadeá 6ízicaá de La amalgama han aumenta-

do enormemente en tokdttimoá 50 años y fietativamente pocos caen 

bioá xecienteá en ta composición de,tai aleacione4, tamaño y --

6oxma de taz pafitícutaz pueden pftoducix me jorres xeótauxacionea 

eópecialmente en Lo que ,se fie6iefte a integridad marginal. 
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CONCLUSIONES 

Debe de reconocerse, que pxobablemente tient mayo*. - 

inéluencia La manípulacíón y La pxepaxacidn de La cavidad en -

las características de la xestauxacidn 61.nal que el tipo de-

aleacan que he escoja. 

Pana evítax o disminuí& los éxacasos clínicos de Las-

amalgamas, vaxios ISactoxes deben de se& tomados en cuenta. 

El control del campo operatorio t4 un ¿acto& ímpoxtan 

te, ya que de esa ISoxma, txabajaxemos en un campo seco evitan-

do así la contaminación de La amalgama y Logrando la desiniSec-

ción de /a dentina. EL contxol del campo operatorio du.tante -

la phepaxación de la cavidad, es necesario ya que nos ¿acilita 

/a &e/ación de La preparación adecuada y nos ahorra tiempo, --

debido a que obtendremos; una mejor visualización, un buen ac-

ceso a sitio opexatoxio, el espacio necesaxio para /a instxu--

men/ación, previene /a inundación del Mea opexatoxia y 'mote- • 

ge a los labios y .tejidos blandos. También es necesaxio e/ --

contxol del campo opexatoxío durante la inserción del matexiat., 

ya que; pe&mite que los materiales tengan un desarrollo poten-

cia/ de sus propiedades 6/sitas al no ser contaminados, &caí 

La /a insexcién y manipulación adecuada y evita que el mate--

xial se vaya a ir a la garganta. 

De ésta doxma el paciente se encuentra cómodo y rela-

jado, permitiendo concentrarnos mejor. 

En 6oftma ideal, el control de campo operatorio debe -

hacerse pon medio del dique de hule, hin embargo, también pue-

de lograrse utilizando /tollos de algodón o toxundas de gasa. 
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Pata que La amalgama pueda de4aluto/laA 4u4 pkopieda--
des 6ptima4, e4 nece4a4io eeguik /a4 inetkuccione4 del &loa--
cante, con keepecto a la4 nece4idade4 eapectipica4 de manipula-
ción. 

El tipo de aleación que 4e va a atilizak, la debe de-

e4eogex el opekadok 4egdn 404 conveniencia4. Sin embargo, de-
be de tenek pke4ente el eeleccionak una amalgama que tenga un-
va/ok mtnimo de detíokmacan pldetica, con paktícula4 pequeña4-
y que 4e adapta a /a habilidad manipulativa de cada opekadok -

en pakticutak. 

Uno de /04 tSactoke4 md4 impoktantee, en cuanto a La - 
manipu/acidn de la4 a/eacione4 e4 "El Contenido de Mencuio"; -
cuyo porcentaje debe ten indicado pon el 6abiticante. Ezte bar. 
ton. £4 muy impoxtante ya que; regula La expansión, /a itetizten 
cia, el Lujo y el e4cunAimiento, La cokkohi6n, La pcw<sídad y-

tae 6xactuxa4 mansinale4. 

La °T,Litu4acidn" también e4 muy impoktante, y e/ tiem 
po de titituxaci6n debe darlo el ISabkicante ya que vakta 4egdn-

el tipo de aleación y amalgamadok. Pon medio de /a txituka-
cidn obtendremos; una mezcta homogenea, la cual evita /a pig--
mentaci6n y cokkottan; que eaté en equilibitio La expan4i6n, --
contkaccidn y eecukkimiento. La tkitukacidn también intSluye -
en la keeietencia y pokolídad. 

EL contenido de mekcukio y La txitakaci6n, 40n /04 - 
cau4ante4 de La coneietencia de La mezcla, La cual ea muy im--
poktante. 

La "Condendacan", roe permite adaptan el matekial a-
la cavidad y kegulak /a cantidad de mekcuxio por medio de /a - 
pke4i6n de condeneacan, obteniendo ae£ una mezcla homogenea - 
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que pueda 4en. .faltada y putida 6ócitmente. La condenáacidn ¿e 
debe /levan a cabo con poncioneá relativamente pequeñaa pana - 
6acilitan la etiminación del mexcunio áobkante y /a adaptación 
a La cavidad. 

EL "Tallado" de /a amalgama, tiene pon objeto himulax-

la anatomía, evitando que 4ea muy pito unda y eliminan loa pe--
queño4 exce4o4 de amalgama mar final pana evita& la ptactu4a. 

0e4pué4 del tallado , ae deben "84uninm las amalgamas 
pana ati4an. /a 4upen.6icie y Loa hondea mansinaleá, diaminuin -

la 6i/t'u:Lean mansinat inicial y aumentan /a nediátencia al --
deteniono manginal, 6nactuka mar final y connoái6n. 

El "Pulido", debe ftealizande.de4pué4 de 24 a 48 hokais 
de La condenáación, paca eliminan Loa detSecto4 mictozcópíco4 -

que quedan en /a 4upeMicie de /a keztaukación, evitando cuí -

ta pigmentación y connoáidn. A ¿u vez obtendtemoá un mejon. --
.sellado y adaptación marginal. Se debe evitan. /a genexaci6n -

de calo& mayo& de 60'C, ya que pnoducinía dkactuna de /a &ea--
taukación,conmaión o ambaá. 

E4 muy .importante toman en cuenta La debitidad y luz.-
gilídad de La amatgama durante /ah phimena4 seta hon.a4 debido-

a 4U baja neáiátencia a la tenaidn y baja ductíbílidad, pon lo 
que te recomienda no hacen. gkande4 eáluexzos maáticatok4i.o4 que 
pudieran /legan a provocar alguna 64actun.a. 

Actualmente exiáten 3 di6exente4 tipo4 de a£eacioneá-
en el meneado, en leca cualeá pueden obaekva44e algunas di¿exen 
cia4 en ¿envicio c/tnico. E4to4 3 t4po4 de aleacionee .son: --
Aleacionee en dokma de Limadura; Lao cuates he di‘ekencian ae-
gtin el tamaño de /a4 pakticutaa, adquiriendo cuí di6exente4 ca 
kactentatica4. Ateacionea eabtaica4; Uta cuales debido a 4U4- 
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ca&actektáticat pueden ¿en o no 
deteabLet pana tkabajoa día- - 

tíos. y e/ texcen tipo de aleación aon /ah 
	neientea aon-

Laa aleacionet de late ditpenaa, también //amadat "

c

Eutécticae", 

Lat cuaLet tienen dizminuida o caxecen 
de /a 6ate V2' 

que et - 

La Sate débit. Uta ateacan eiátá 6okmada 
pon paxtícu/at ftegu 

Latee, eelléxicat y ademán tiene un contenido de cobee 
oda ele-

vado, Go cual hace que 4U6 catacten.Uticaa 
sean aupexioxes a 

Zat de Las convencionatet 
y taá et6énicat. 

Sin embargo, gkan paxte de toa 6/Lacaaoa cltnicoa, non 

debido a ta incommeta o de6iciente 
pitepaxaci6n de La cavidad. 

Pox Lo 
tanto, hay que Unen en cuenta asunot 6acton.et 

tantea; toa 
ángulos de todas bits pan.ede.s deben ten 

ftedondeadaa, 

pana evitar que et matexia/ actúe 
como cuna y pa/La lacaítax -

La adaptaci6n. Laa texminaciones man.ginatet deben de tex 
coto 

cadat en un dnguto de 90°  en xelacilln con 
La 

cupe .t d a 
cente deL diente. Obtenen. unilSon.midad en e/ eamaLte cavo au— 

pexI
Sicia/ pan.a evitan pcactun.ath maxgina/e4. ,Evitan. bondet de/ 

gadoe debido aL bajo m6duto de 
aatticidad de La.4 ateacionea - 

que pueden pxoducin. 10.actuicat. dentaxiat. 
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