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1;- INTRODUCCION. 

Este trabajo se propone analizar una serie de procedimientos para 

la obtención de la resistencia al corte de suelos en condiciones no dre 

nadas, por medio de diferentes métodos de campo y ensayos de laborato-

rio, específicamente sobre arcillas saturadas; tratando de.encontrar 

las relacio~es (si las hay) entre los resultados experimentales que se. 

obtengan de éstas o bien relaciones de tipo teórico. 

Entre los díferentes métodos disponibles se han seleccionado aque

llos de uso más generalizado y por tanto más conocidos coma són: 

1.1.- Ensayos o pruebas de laboratorio: 

1.1.1.- Resistencia a la compresión no confinada. 

1.1.2.- Ensayo de corte directo. 

1.1.3.- Prueba de veleta de laboratorio. 

1.1.4.- Ensayostriaxiales de compresión y extensión. 

1.1.5.- Ensayo de anillos de corte por torsión (comentarios). 

Asimismo se han seleccionado dentro de los métodos de campo, sin -

distinguir entre métodos directos e indirectos, los siguientes procedi-

mientas: 

1.2.- Métodos de campo: 

1.2.1.- Penetración estándar (como medida indirecta' de la resisten

cia al corte). 

1.2.2.- Ensayo de penetraci6n quasi-estática (cono estático); 

1.2.3.- Prueba de corte in situ mediante veleta de campo. 

1. 2.4. - Ensayos de presur6metro. 

Se. intentará establecer correlaciones de utilidad, a nivel de info~ 

maci6n, P4ra quien deba manejar asuntos relativos á resistencia al corte 

de suelos en cuestiones prácticas. Asi mismo como tratar de establecer 

los criterios de aplicabilidad de cada-prueba o por lo menOS denunciar 
, 

aquellos aspectos, que de acuerdo al criterio del autor no están del todo 
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claros o perfectamente comprendidos. 

No se incluyen aquí procedimientos de prueba por considerarlo estríc 

tamente innecesario ya'que éstos pueden encontrarse con facilidad en cual 

quier manual y por otra parte harían más extenso este trabajo', sin necesi 

dad. 

2.- FUNDAMENTOS. 

En el desarrollo.de toda la exposición nos fundamentarmos en los di 

ferentes resultados experimentales o desarrollos teóricos obtenidos por -

diferentes investigadores, que, de acuerdo al autor son compatibles con -

sus ideas, pero que básicamente han sido ya externacrJS por inves~igadores 

que han dedicado parte de sus esfuerzos a desarrollar estos temas. 

Al final de este trabajo se da una lista de. referencias consultadas, 

que'de una manera u otra han servido como guía y que han aportado informa 

ción muy valiosa para la realización del presente, en términos de plante~ 

mientas o resultados de pruebas que por razones de tiempo hubiera resulta 

do imposible incluirlas aquí. 

3.- SINOPSIS DEL TRABAJO. 

Se seguirá el orden que a continuación se indica: 

Definici6n de resistencia al corte: 

Resistencia pico 

- Resistencia residual 

- Resistencia no drenada 

- Resistencia drenada 

Ensayos de laboratorio para la obtenci6n de la resistencia al corte 

de muestras. 

Métodos (directos e indirectos) para la obtención de la resistencia 

al corte de suelos in situ. 

Comentarios generales sobre aspectos fundamentales. 

Correlaciones. 

Conclusiones. 
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4.- DEFINICION DE RESISTENCIA AL CORTE. 

4.1.~ Resistencia pico: Entendemos por resistencia pico, el valor má 

ximo de esfuerzo cortante que opone la estructura de un suelo 

(supuestamente inalterado) a resistir deformaciones por ~orte 

antes de producirse la falla. 

4.2.-.Resistencia Residual: Es la resistencia constante,al corte, 

que· alcanza un suelo luego de haber fallado a muy grandes defor 

maciones. 

I 
4.3.- Resistencia no drenada: Es el· valor de resistencia al esfuerzo 

;:.4. -

cortante de un suelo cuando no se permite··' .::ambio volum~trico; 

es decir que no se permite drenar el agua intersticial a medi

da que se aplican esfuerzos sobre la muestra. 

Resistencia drenada: Es el valor de resistencia al esfuerzo 

cortante de un suelo cuando se permite el cambio volumétrico -

bajo la aplicación de esfuerzos. 

En términos generales, la resistencia depende de varios aspectos in

herentes tanto al tipo de suelo como al tipo de prueba. Del tipo de suelo 

vendrá dado en términos de: 

- Adhesión entre las superficies de las partículas. 

- Resist~ncia por contactos firmes debido a la compac~d~4(fun-

ción de la relación de vacíos, contenido de humedad e histo

ria de esfuerzos). 

Resistencia por fricción entre granos que se resisten a des 

lizar unos sobre otros. 

En lo referente ai tipo de pruebas, dependerá de: 

- Condiciones de drenaje 

- Duración de la prueba (velocidad de aplicación de carga o de 

formación, lo c~al influirá sobre los efectos viscosos de 

las arcillas). 
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En lo sucesivo en este trabajo nos referiremos única y exclusivame~ 

te a la resistencia no drenada de suelos, así sea pico o residual, la 

que se aclarará en cada caso. 

Antes de seguir adelante en el desarrollo de te, creemos convenien 

te plantearnos unas interrogantes que pueden ser de utilidad al valorar -

las diferentes pruebas y procedimientos para evaluar la resistencia al 

corte, no drenada, de arcillas saturadas. 

Cuando se haya de hacer uso de una resistencia nO drenada en un dise 

ño o análisis en mecánica de suelos, nos preguntamos: 

¿Cuál resistencia debemo~ usar, la de campo o l&boratorio? 

¿Cómo tener en cuenta la alteración del terreno por excavaciones, 

rellenos, cortes, cargas estructurales, etc. y por tanto los cam--

bias en las condiciones de esfuerzo? 

¿Cómo tomar en cuenta la alteración ~e las probetas en el muestreo? 

¿Cómo influye el ambiente en el suelo? 

Todas estas interrogantes asaltan con frecuencia al ingeniero de me

cánica de suelos. Por lo que convierie estar lo más claro posible en lo 

que se va a usar y cómo utilizarlo. 

5.- ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA OBTENCION DE LA RESISTENCIA AL CORTAN

TE DE MUESTRAS.' 

5.1.- Ensayo de compresión no confinada: 

Este ensayo podemos considerarlo como un caso particular del en 

sayo triaxial, en que los esfuerzos confinantes son nulos (íT2 = ¡¡;: 

:0) .. Se practica fundamentalmente en suelos cohesivos, siendo 

una prueba del tipo rápida y donde su principal hipótesis es 

que mientras dura el ensayo la humedad del espécimen es constan 

te. 

El propósito de esta prueba, básicamente, es determinar: 

- La resistencia última a la compresión no confinada. 
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- La resistencia última al cortante, aproximadamente. 

El módulo de elasticidad (E). 

5.1.1.- Análisis. 

De acuerdo con Coulomb la ley de resistencia de un suelo es: 

{ <O. ~ to.n ~ + e tI.) 
Así para (f"~,,<r~70 (ver Fig. No. 1-anex9) {o;,,, (f,úr.>1:c<~ (2) 

por lo que el esfuerzo cortante en ese plano puede escribirse así: 

j~,. \f. SíM 2O<} 1 2 ('!» 

y como lG"'r= (f~):+(~r} sustituyendo U" y G en la fórmula (1) obte-f-, (4) 

nemas el valor del esfuerzo mayor. { ..L' ~ } 
íf, -= ZC 10,., (45 + 0/20 ) 

. ('5) 

y la cohesión resulta: { \ 
C= G;" 

. z-b.-l(4'5+~2) «(,¡ 

Si en arcillas saturadas consideramos que 0 = 0, (*) entonces la resis-~ 

cohesión, por tanto {G~C\ tencia solo dependerá del valor de la 

y entonces {Gí '" 2C 1<91 
J <.) 

(*) NOTA: Cuando nos referimos a 0 = ° 
rente en esta prueba. 

por lo que {e "': cr; = "GIU"}' 
2 (9) 

nos referimos realmente al 0 ap~ 

Otra forma equivalente de la expresión (9) es:ic 
y ~II.= resistencia a la compresión no confinada. 

5.1.2.- Comentarios. 

Todos los resultados de esta prueba Son aproximados, no obstante: 

siven para tener una medida cuantitativa de la consistencia de 

un suelo cohesivo. 

Provee una información básica de las propiedades de resistencia 

del suelo, que permite estimar la posible capacidad soporte de un 

suplo bajo una cim~ntación. 
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- Da la relaci6n ~sfuerzo-deformaci6n en condiciones de falla 

rápida. 

- Permite hacer correlaciones rápidas entre muestras extraídas 

de formaciones similares, agilizando el proceso de pruebas. 

5.2.- Ensayo de Corte Directo. (Ver Fig. No. 2-anexo). 

Mediante este ensayo podernos investigar la ley de Coulomb en suelos 

no saturados y suelos impermeables saturados. 

Puede hacerse en las variantes de carga controlada o deformaci6n con

trolada, debiendo tenerse en cuenta dos cosas muy importantes durante la -

prueba, ellas son: 

- Cambios volumétricos durante el ensayo. 

- Velocidad de aplicación de carga. 

Para la resistencia que se trata en este trabajo (no drenada), los -

cambios volumétricos deben ser nulos y la velocidad·de aplicaci6n de carga 

debe ser rápida, aun a costa de que aparecerán efectos viscosos no desea--

bIes. 

Las hip6tesis básicas que se hacen a este tipo de prueba, son laS si

guientes: 

- La prueba es del tipo rápida y no se permite consolidación. 

- La relaci6n de vacíos na cambia en el transcurso del ensayo. 

No se disipa ni distribuye la presi6n de poro. 

5.2.1.- Análisis. 

El cambio de forma de la sección del espécimen puede ser co-

rregido a todo 10 largo de la prueba mediante expresiones conocidas. Si 

~f = área corregida (en la falla) se pueden calcular los esfuerzos me--

diante la expresión: 

J G- T } 1 --¡;¡ l/o) 

6:: esfuerzo cortante 

T" fuerza de corte 

A~:área de la probeta. 
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Deben tenerse en cuenta una serie de aspectos importantes~ como é6n: 

- la componente de cohesión es muy importante debido a las grandes fuerzas 

internas que se desarrollan en las arcillas por la contribución de la su 

perficie específica, dando lugar a una componente de "cohesión aparente", 

que arroja valores de resistencia no representativas. Existen además 

otros aspectos que contribuyen a este fenómeno, ellos s6n: 

Tiempo de falla: en e11aboratorio los tiempos son mucho menores que en 

el campo (dando lugar a desarrollarse los efectos viscosos). 

- Condiciones de esfuerzo de la prueba: las direcciones de esfuerzos prin

cipales en el ensayo de corte directo son bien conq~.idas; pero con todo, 

se cometen er,rores en la estimación de "Su" de hasta un 5% en arcillas -

de ~lta pla~ticidad. (Hil11950, Hansen-Gibson 1949). 

Anisgitropía: las resistencias de bloques cen planos de estratificación 

horizontales difieren de los probados a compresión según el eje vertical 

(las primeras son del orden del 86% de las segundas, según Bishops Ref.

No. 5). Asi, mismo con las sacadas de muestreadores de diámetro = 4" (pul 

gadas) en las cuales el porcentaje es del 87%. 

- Tama~o de la muestra: el efet~o aquí es debido a que cuanto mayor es el -

tamaño de la muestra, menor es la resistencia, debido a la inclusión de -

más estructuras representativas del suelo (Bishops Ref. No. 5). 

5.2.2.- Comentarios. 

Creemos conveniente apuntar una serie de comentarios al respecto de 

esta prueba, por ejemplo: 

- Las condiciones de esfuerzos en la probeta son muy complejas de

bido al cambio en el área de corte con el incremento del despla

~amiento a medida que progresa la prueba, produciendo una distri 

bución desigual'de esfuerzos cortantes sobre la superficie pote~ 

cia1 de falla. Por lo que al calcular los esfuerzos debe hacerse 

en base al área corregida y no a la inicial. Por lo que los es 

fuerzos ca1culadbs son solo aproximados. (Ver ejemplo en Fig. 

No. 3 - (Ref. 13) - Anexo). 
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El contenido de agua de muestras saturadas de muchos tipos de suelo 

cambia rápidamente al cambiar los esfuerzos actuantes. 

- Existen esfuerzos parásitos en la prueba debido a la fricción gene

rada entre las ranuras de sujeción y la muestra o bien entre las 

piedras porosas y la muestra que producen distorsión al espécimen. 

Igualmente sucede en las paredes de la caja. 

La restricción al cortante en. las paredes laterales de la caja, no 

simula ei estado de esfuerzos en el terreno, pués de hecho se gene

ran cortantes laterales en el suelo, lo que afecta el calculo de es 

fuerzos. 

5.3.- Ensayo de Veleta de Laboratorio.-(Ver Fig. 4-anexo). 

Este tipo de dispositivo fué diseñado para ensayar suelos blandos,,

es una prueba rápida, no drenada, con características idénticas a la de la 

veleta de campo'que se explicará en el inciso 6.3. de.esta exposición. 

5.3.1.- Análisis. 

Existen básicamente dos versiones para el análisis teórico de esta 

prueba ~de acuerdo a nuestro conocimiento) y varían solamente en cuanto a 

considerar el que en la resistencia a la falla se torne o no en cuenta el ~ 

aporte de cortante de los extremos;'así vernos que se dan los siguientes ca 

sos: 

5.3.1.1.- Cuando los extremOs intervienen. en el cortante: 

j T", e (TCDf1.id -+- 21t D". 3.. ~ J))_ T(c(t1"-+- D") \ 1 :z ' 4 3 2 - ;2" J (11) 

y por tanto: \T= 1tC (~¡.\ -+- !)'.I)\ ( . 2' J("-~, 
donde T= par aplicado 

C= ~ .. resistencia al corte en una prueba de compresión no con

finada. 

D= diámetro veleta, H altura veleta. 
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5.3.1.2.- Cuando participa en el cortante solo un extremo: 

Otra manera de estudiar la resistencia, es corno lo hace Nyal Wilson 

(Ref. 19) es decir: 

5.3.1.3.- Comparando los valores del par aplicado a la veleta con va-
, 

lores de resistencia a la compresión no confinada en una--

gráfica. Usando una gráfica semi-lag y aplicando la ecuación 

~ ~~\,OCT"Zl.'>\ ("Roe.f.N'~9) 
obtenernos una recta. ( .... J , 

Para la realización de este ensayo, se han hech~~na serie de hipóte

sis básicas. Nosotros nos referire~os a las hechas por Darienza Vey (Ref. -

No. 7) en el sentido de que: 

- El esfuerzo cortante se distribuye uniformemente en toda la altura -

de la cuchilla a lo largo y ancho de toda la superficie de falla 

(cilindro de revolución). 

La distribución del esfuerzo cortante en los extremos tiene una va-

riación trianfular, comenzando en cero en el eje de la veleta y ile

gando a un máximo en la esquina de la cuchilla. 

5.3.2.- Comentarios. 

Los resultados de este ensayo arrojan una dispersión muy alta, com

parable a la alcanzada por los resultados de resistencia a la compre-

sión no confinada. 

Habrfa que analizir qui tan válida es la correlación entre 1~ y T hecha 

por Nayl Wilson en el conjunto de resultados de las dos variables tan 

dispersas. 

5.4.- Ensayos Triaxiales de Compresión y Extensión. 

Los ensayoi de corte triaxia~ pueden ser llevados, a cabo en diferentes 

formas debido a que el aparato triaxial es una de los más versátiles del l~ 

boratorio. Pueden hacerse ensayos de triaxial reproduciendo la humedad natu 

ral de las muestras o reproduciendo el estado de esfuerzos que tenía el es-
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-pécimen en el sitio (si es que éstos se conocieran a priori). Si se repr~ 

duce la humedad natural del sitio tendremos que hacer pruebas UU (no con-

solidadas-no drenadas) las cuales no reproducen el estado de esfuerzo ori

ginal y .si se desea llevar la probeta al estado de esfuerzos in situ habre 

mas de hacer una prueba CU (consolidada-no drenada) en la inteligencia de 

que siempre los valores de resistencia UU ser.án siempre menores que los de 

la CU, lo cual puede verse inmediatamente de la Tabla No. 1 (Ref. 10). 

La ley de falla en las pruebas CU es la dada por Terzaghi como: 

{ IÓ = (\"I-luo sD + G l . 5 (I~) 
pero en las pruebas tipo UU resulta que na se conoce.D. los esfuerzos efec-

tivos y aquí el esfuerzo normal =~n es todo tomado por el agua intersti---

cial, o sea {u-.. <rI-l-ll",oL"\) ~{<:rI~(J"-U..O}(14'o.) y por lo tanto {cr~_LL \04.10) y lo 

que contribuye a la resistencia al corte es una cohesión aparente debida a 

la presión d~40ro negativa ~~ue s; gen'eró al extraer la muestra del sitio, 

la cual se expandió y sometió al agua intersticial a tensión. 

Como sabemos los ensayos triaxiales pueden hacerse bajo cualquiera de 

las siguientes alternativas: 

. ~ <,"aumentando .el esfuerzo verticaL a) . Prueba triaxial de compreslon" ~- ----- ' 
, reduciendo los esfuerzos horizonta-

(Aquí es esfuerzo vertical es mayor que los'esfuerzo:s hori~ontales). 

b). Prueba triaxial de 
disminuyendo el esfuerzo vertical 

extensión<: . 
. aumentando los esfuerzos horizonta-

les. 

Aquí, siguiendo lo correspondiente de la Ref. No. 4 veremos los análi 

sis de estas pruebas en arcillas normalmente consolidadas o preconsolida

das, pero teniendo en cU,enta un criterio muy importante; este es el efecto 

de almacenar energía que tiene una arcilla al permitirsele la expansión -

una vez que se ha cargado. Es decir que la arcilla al expandirse no libera 

todos los esfuerzos a que fué comprimida, sino que retiene parte en tirmi

nos de deformación remanente. (Ver Fig. No. S-anexo). 
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5.4.1.- Análisis. 

5.4.1.1.- Arcillas Normalmente Consolidadas. 

Presiones de poro: 

En pruebas no drenadas, sabemos que al aplicar esfuerzos, instantáne~ 

mente quien los toma es el agua intersticial. Si al realizar el experimen

to triaxial seguimos dos etapas; una de esfuerzos isotrópicos 

y posteriormente otra de esfuerzos desviadores aumentando el esfuerzo axial 

(o dismin~yendolo) así mismo tendremos dos componentes de presión de poro: 

debida a "-ésfuerzos iso.trópicos. 

debida al exceso de presión de poro 

generada por la distorsión de la es

tructura del suelo al aplicar .6..cr; 

(vinculada a los esfuerzos anisotró

picos). 

Si definimos una función de sensitividad =.J que afecte al término (15-a) 

de tal manera que de la proporción de p. de poro que se produce a todo lo 

largo de la prueba, es: (*) 

donde O:;; j", 1 

'entonces la presión de poro total, será: 

) AU. '" 6.U'¡ +!::JS2 + t::,.fJ"~ + o(\)"'co r \r'-()3 ]~ } 
1 3 l(Ir,~cr,,)¡. t (IS-e.) 

donde: "o< II es coeficiente de pérdida de resistencia por distorsión ,.¿ 1) 

es esfuerzo que resistiría originalmente al permitirse la e'f/ 

pansión (rama de expansión). ~ 
En las pruebas de 'compresión (con aumento del esfuerzo vertical) re--

\ (j,.., fJ"" .. + b,<s, ~. 1 
sulta que: t 'ir, <T,,,;¡,;1J'3 ~ u(f¡.,cr,-i¡¡ (-+) <~'.0.q-z=-A<J3=O 1(1'5-J) 

(*) NOTA: Para una secuencia completa de la secuencia matemática, ver Ref. 

No. 4.-
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En pruebas qe extensión (disminuyendo esfuerzo vertical) es: 

~ <r,,, (J'-o-tiJ, A x I\q: l i u<Ii=-<r,-<r~ (-) ~> ulJ2 "u 3,,0 
IJ'z". IT~ E cr'-o (I<;;.fl 

por tanto, 
) 6,.(f, -+ M 2 .¡. t:;.'J"3 = _ (JI - 'J"3 1 
l.3 .3 j (I"'.~) 

En pruebas de compresión (reduciendo esfuerzos horizontales), puede escri 

birse: {blfl=O 

u-; =(f~" 
IJ-¿ = (J"" _ ~IJ.. i ó.ai = \J,-If¿ 

~ 
IJ'~" (Jeo _ ó.cr~ t.1T?> = If l - 0"3 

'''-- -- - -- -

_~-=-~_t._q:_-; -L 2(<I.~~?) l ( resulta 
-) .3 J (15-D \ 

,---_._--_. - .- .- .. ---~~\ 

En pruebas de extensión (aumentando 

\1'1" \'i;:,,+ II o;lz 

IT:¡ :: \fea + t;;.\f3 

entonces: \ 
{ 

ÁI.r, + Q(J'"z 4- D.IJ~ _ 2. 1 .... _ (j, ) 
:3 - a \"1 ~ OS_lO, 

los esfuerzos horizontales), luego: 

., ec.-n.::.. \1"""2'" cr, 1 
' .. , S (IS.J) 

normalizando la expresión (1S-c) al dividir por y sustituyendo en ella 

la (1S-e) obtenemos: 

expresión que nos da el valor 

de la presión de poro en pruebas de 

compresión (aumentando la presión -

axial). 

presión de poro en pruebas de exten

sión disminuyendo el esfuerzo axial. 

NOTA: En todos los casos se ha considerado, o(ecP=~" o( 

ción} , 

(es una aproxima-

ACLARACION: el coeficiente tt ~ 11 es siempre mayor que uno, ya que la presión 

de poro no tiene una variación lineal. 

Resistencias: 

Aquí según la referencia No. 4, la superficie de falla en pruebas nQ -

drenadas es a 4S" (pasando por los puntos de cortante m&ximo en el círculo 

de Mohr). En estas condiciones la ley de resistencia es: 

Teniendo la arcilla un com

portamiento básicamente 
, 

friccionante. 
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Las presiones de poro serán: 

donde 

( en pruebas de compresión) 

( en pruebas de extensión) 

(~-~) _ presión de poro generada por la compresión (+) 
3 c-

(cr';r})e'" presión de poro generada por la extensión (-) 

(ver Fig. No. 6-anexo). 

por tanto J (J:"Hr~= 2.(Cfce.- tl)::(\rI-<r
3
)l" 

1 . J(~-~\ 
en la qye el signo (+) corre~ 

ponde a pruebas de compresión 

y (-) corresponde a pruebas -

de extensión.· 

haciendo algunas transformaciones en (16-a) ,. resulta: 

Jfcr~~,~¡ = 2(1-",}tQ"~! ~l"~~'),-\a"91} despejando la resistencia 1 (I~"I.) 
(-) para la compresión 

(+) para la extensión 

Si establecemos una relación entre las resistencias de compresión y 

extensión ( Su comp y Su ext. respeetiyamente) llegamos a una !7xp.r:e§>~ón 

así: J Su Co"''' ::; t S. O:AT 

.A + ~ +~9S 
1 - J. -ta.u)2) 

.? 

) Sllc ...... > ~ ~T} . 
l (u.-.e.\ 

Con lo que vemos que para suelos (arcillas) normalmente consolidados, 

la resistencia obtenida en pruebas triaxiales de compresión són mayores -

que las obtenidas en extensión. 

5.4.1.2.- Arcillas Preconsolidadas. 

Presiones de poro: 

En forma adimensional y teniendo en cuenta el criterio de almacena-

miento de energía de la estructura interna de la arcilla podemos expresar 

la presión de poro, para arcillas preconsolidadas, así: 



{( ÁI1) ::: i (<rl- \f:o) _ o/(\feó _ 1 . «c. f 3 ro ( q; 
V(o r CO 

y la 

Resis¡::encia: 

{<rw :: \Y+ r<Js " (IJ-U) + f \Y~ 1· . 
(n.b) 
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(prueba triaxia1 de compresión, -

aumentando el esfuerzo axia1}~ 

(prueba de extensión, disminuyendo 

el esfuerzo axial). 

. donde r", fracción de presión almacenada 

esfuerzo 

acumulado 

esto considerando. el suelo como puramente friccionante, por 10 que: 

J S= <Jf.,,,J+o.Y\0 I l r (I1 .• J) 
teniendo en cuenta (17-b), resulta: 

l( \f,;.(f~)f -" [((f,/;.If;), + r( <rqO -\feo }+Un szll l T 'J J (Ft .... ) 

normalizando, dividiendo por \k.o , es: 

/
rIJ1-<r» ,,2-h:u. .. szS [1 + 0/,(0-120 _ j _ )+ r(lf<to _ !)1} 
\ 2. t -i+1~91 <reo. cr;.. <;J""" I~ (r;." 

pero como "r" (~racción de presión almacenada) depende de si se trata.de -

una prueba de compres~on o extensión y también del factor de preconso1ida

.ción (~), no puede establecerse muy claramente la relación entre las prue-

bas de compresión y extensión. 

5.4.2.- Comentarios. 

La resistencia obtenid~ por pruebas triaxia1es,como todos los ensayos, 

tiene ciertos aspectos que hay ~ue cuidar, unoa para calibrarlos y otros -

para ponderarlos a la hora de utilizar los resultados. Estos pueden ser al 

gunos de ellos: 

. - Debe calibrarse la· fricción émbolo-junta del mecanismo de aplicación 

de carga axial. 

- Debe. saberse que en los extremos del espécimen existen restricciones 

impuestas por la fricción platina-suelo lo que se traduce en distri

bución no homogenea de esfuerzos, distorsiones ,y cambios en la pre

sión de poro. 
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El calculo no deja de ser una aproximación pues a medida que se apli 

can'esfuerzos desviadores la probeta va cambiando de forma, pero co

mo durante la prueba no se pueden medir los cambios de diámetro se -

recurre a ir corrigiendo el área mediante expresiones tales como la 

siguiente: 

{ Acorregida • 

donde Asup , Acentro y Ainf són las áreas superior, central e infe-

rior de la probeta al inicio del ensayo. 

La presión de poro no es constante en toda la ff.~estra y ad~mas emi-

gra durante el ensayo. 

- La anisotropía de la muestra influye mucho en las condiciones de es

fuerzo y de falla del material. 

- En los ensayos de laborato~io, es un verdadero problema las pertur-

baciones que se producen en las muestras por el muestreo o las expa~ 

,siones que sufren al sacarlas o al almacenarlas. O bien al reconsoli 

darla en laboratorio a los esfuerzos in situ (si se conocieran con -

precisión). Es por demas casi imposible reproducir los esfuerzos !!,in 

situ ll ni la relación de vacíos. Este efecto hace que se sobreestinie 

la resistencia; de tal forma que según algunos autores la resisten-

cia no drenada es del 40 al 97% de la consolidada - no drenada (Ladd

Lambe, 1963-Réf. No. 10). 

Existe por otra parte una limitación fundamental del aparato tria-

xial, ta es que no puede estudiarse la resistencia residual de sue--

los, tan útil en problemas de estabilidad. 

5.5.- Anillos de Corte por Torsión.' 

Sobre esta prueba haremos solo algunos breves comentarios; pueden en--

contrarse detalles más precisos en bibliograf 

to (ver artículos de M. J. Hvorslev, 1937). 

mas especializada al respec 

Esta prueba como la de corte directo tiene los siguientes inconvenien-

tes: 

- No elimina la concentración de esfuerzos en la unión de los anillos. 

- No elimina la fuga de agua entre anillos. 
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- La fricción en las paredes laterales induce esfuerzos parásitos que 

afectan los valores de resistencia (para deformaciones pequeñas, no 

así para las grandes), llegando a valores de Ko = 0.67 (Ref. No. 13) 

y aumentando con el grado de preconsolidación (en arcillas precons~ 

lidadas) . 

- Produce cambios de forma en la probeta (en el diámetro) durante la 

prueba que són muy. difíciles de medir y que són de influencia deter 

minante en la resistencia al esfuerzo torsional de corte. 

- El tipo de falla en la muestra es más bien generalizada (en arcillas 

normalmente consolidadas al cortante máximo es del O al 3% mayor que 

la resistencia promedio (dependiendo del perfil de la curva esfuer-

zo-deformación})~sta teoría no considera la concentración de esfuer

zos en la unión del anillo superior e inferior ni en el contacto ra

nuras de sujeción-suelo. 

Pruebas realizadas por Juul Hvorslev indican que las pruebas de anillo 

y corte directo concuerdan muy bien para suelos normalmente consolida

dos, no así para los precorisolidados que difieren en un 8 a 10% de me 

nos en las pruebas de anillo. 

Parece ser que la fisuración afecta más a la resistencia a la torsión 

que a la de corte directo, pues en esta última las fisuras tienden a 

cerrarse aumentanda la resistencia. 

5.6.- Comentarios Generales a las Pruebas de Laboratorio.-

- Debe tenerse mucho cuidado cuando se apliquen criterios de elas 

dad al obtener parámetros relativos a la descarga de arcillas pre-

consolidadas, pu~s cuando se ~isminuyen los esfuerzos cortantes la 

relación de vacíos no se recupera a igual velocidad que cuando se -

reducía al cargarse. Asi mismo debe tenerse en cuenta que cuando se 

aplican esfuerzos cortantes la relación de V~cfo$ en arcillas nor

malmente consolidadas disminuye pero en las fuertemente preconsoli

dadas aumenta. 

Al estudiar la resistencia residual de un suelo debe recordarse que 

las deformaciones plásticas dependen mucho de las condiciones de es 

fuerzo y de'l tipo de arcilla y que pueden: 
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- detenerse al finat de] experimento 

- continuar por un período indefinido de tiempo a velocidad de-

creciente. 
¡, 

obtenerse una moderada velocidad constante, la cual puede in

crementarse al final. 

Por lo que se deben aplicar teorías de plas~icidad y reo16gicas te-

niendo en cuenta las característ especiales de cambio volumétri--

co y propiedades tixotrápicas de las arcillas(~euze, Than y Schiffman). 

Debiendo separarse en las observaciones los factores que afectan la -

deformaci6n plistica de arcillas. 

~ Así mismo no debe olvidarse que después de gen~rada la presi6n de -

poro primaria ( ), un cambio sostenido en los esfuerzos produce una 

presi6n de poro adicional o secundaria que se incrementa con el tiem

po; fen6meno que se relaciona con las propiedades reo16gicas de la ar 

cilla. 

Según Skempton 

donde "Af" Y "Bf" se obtienen de pruebas representativas y en arcillas 

saturadas (Bf 1) Y "Af" depende de: ( I~-o..) 

condiciones de esfuerzo al inicio de la prueba. 

- el valor de crz en la falla. 

la historia de esfuerzos del suelo. 

6.- ~lliTODOS PARA LA OBTENCION DE LA RESISTENCIA NO DRENADA IN SITU. 

Debido a las limitaciones con que nos encontramos para obtener valo

res representativos de la resistencia por procedimientos de laboratorio 

nos avocamos a la medici6n de la resistencia in situ, mediante pruebas -

directas e indirectas que nOs arrojen resultados que nos permitan compa

rar con los obtenidos en el laboratorio para poder establecer un criterio 

de resistencia adecuado. 

Como 'las pruebas in si tu requieren del uso de un equipo que ha de ser 

transportado y que en general debe ser operado por un personal que en tér 

minos generales tiene una supervisi6n menos estricta que el de laboiatorio, 
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nos permitimos sugerir, antes de. entrar en materia, una serie de propied~ 

des que debía exigirseles a estos aparatos: 

a) .- Que sean portátiles. 

b).- Que se puedan adaptar fácilmente a los cambios del terreno. 

c) .- Que sea de operación simple y económica. 

d) .- Que sea capaz de reproducir repetitivamente resultados. 

e).- Que los ensayos ecutados con ellos sean compatibles con el mé-

todo de diseño y la teoría correspondiente. 

6.1.-Ensayo de Penetración Estandar. 

Este ensayo regulado por la especificación ASTM_J~86 se usa indistin-· 

ta~ente en la exploración de arcillas y arenas; nosotros nos refe~iremos 

aquí solamente lo que se refiere a arcillas saturadas. 

Como prueba indirecta de la resistencia no drenada, podemos decir que 

arroja una amplia dispersión en los resultados (ver fig. No. 7-anexo, ex

traída de la Ref. No. 17), por lo que generalmente debe tomarse como una 

estimación preliminar, sujeta a las limitaciones que veremos mas adelan--

te. 

Una cosa está bastante clara en cuanto a esta prueba y es que el valor 

de "N" (número de golpes para penetrar el toma-muestras) varía con la pr!:.. 

sión confinante, o mejor dicho con los esfuerzos efectivos (al menos para 

arcillas normalment~ consolidadás), por lo que conviene siempre tener en 

cuenta que hay circ.unstancias que inducen esfuerzos horizontales . .::l·tos· y 

otras que los inducen bajos. Por ejemplo: 

Efectos que'inducen esfuerzos horizontales altos: 

- Sobreconsolidación. 

- Trabajos de compactación. 

- Acción de arqueo en suelos. 

- Efectos que inducen esfuerzos de consolidación bajos: 

Excavaciones próximas al lugar. 

- Presiones de infiltración. 

Presencia de material más suelto. 

- Erosión próxima al lugar. 
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Hay un as~ecto que todav!a no queda del todo claro en esta prueba y 

éste es el efecto que produce la sObreconso1idación, pués "N" es sordo a 

este efecto, es decir que no aumenta con la sobreconsolidación (De, Mello 

1971, Schmertmann 1967). 

Existen otros factores que también influyen en el valor de "N" según 

se trate de arcillas normalmente consolidadas o preconsolidadas. Asi ve-

mas que: 

- La fricción lateral suelo-muestreador afecta mucho los valores de 

- Si la sen s ividad aumenta se redl:lce "N" (y por ende la resistencia 

no drenada = Su), debido a la presión de poro positiva generada al 

hin~ar el muestreador. 

- Así mismo pueden aumentar los valores de "N" la posible presión de 

poro negativa que se puede producir en arcillas fuertemente precon 

solidadas. 

Pero el problema fundamental es que no se conoce la presión de poro 

generada durante la prueba, lo que hace más difícil la interpretación de 

"N". 

Además de estos problemas de ignorancia de ciertos aspectos dé la -

prueba se suman otros de índole operativo corno son la falta de control -

de los operadores ,en la altura de caída del martinete, enrolle y ajuste 

del cable de manila en ~l malacate, etc .. 

Por ejemplo Schmertmann (971) correlacionando valores de pen'éEra":' 

ción estándar y de penetración de cano estático, asumiendo que la resis~ 

tencia de punta del muestreador, durante el hincado, es proporcional a,

la capacidad de punta del cono y que la resistencia que opone el suelo -

dentro y fuera del muestreador es proporcional a la fricción lateral en 

el cono. Con estas hip6tesis concluyó que en arcillas la contribución de 

la fricción lateral es del orden del BO%. En arcillas sensitivas la fric 

ci6n latera~ es muy grande y "N" se ve muy afectado; aunque de hecho el 

remoldeo lateral que causa el muestreador baja mucho el valor de "N". 

(Ver Ref. No. 17) (Ver tabla No. 2- anexo). 

Corno estos aspectos aún se desconoce su efecto sobre !IN" y que por. 

otra parte conducen a errores de apreciación cuando se comparan resulta-

.. 
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dos con correlaciones establecidas, en las cuales posiblemente existían 

condiciones muy diferentes de esfuerzos horizontales. 

6.2.- Método de Penetración Estatica (Cono Estático) 

En realidad, la prueba de penetración estática se reduce a hincar en 

el suelo un cono por medio de barras, en general verticalmente, midiendo -

la fuerza requerida para el hincado de acuerdo al ava~ce e interpretando -

dichas fuerz~s en términos de capacidad de carga de pilotes, densidad del 

suelo, resistencia al corte, etc. 

Para usarse en los ~iferentes tipos de suelo se han usado diferentes 

tipos de pruebas (ver tabla No. 3- 'anexo) . 

De todos estos ensayos, los mas usados Son el quasi-estático y el dina 

mlCO y en especial el primero, porque arroja resultados de utilidad en el 

diseño como lo es la resistencia al corte "in situ". 

La prueba dinamica presenta problemas de interpretación tal como la 

contribución de la resistencia al corte lateral (fricción) por efecto del 

golpe. 

6.2.1.-Métodos Convencionales para Estimar.la Resistencia., 

En esta prueba se distinguen dos componentes de resistencia a lo largo 

del experimentó, una la llamada capacidad soporte del cono (qc) que es la 

resistencia a,la penetración de la punta y otra la fricción la~eral(fs) -

que se genera entre la camisa>o funda del dispositivo y el suelo. 

En su avance el cana va abriendo en el suelo una cavidad cilindrica, -

la cual hace pensar en la necesidad de usar criterios de expansión de cavi 

dades para evaluar la resistencia al corte, pero realmente el estado del -

arte de este procedimiento denota que se basa mas en correlaciones empí.ri-

caso 

Al tratar el caso de arcillas, se tiene una expresión para evaluar la 

resistencia al corte no drenada (Su), usando el valor del coeficiente o 

factor de capacidad de carga para una cimentación circularprofunqa en su~ 

lO,cohesivo (Nc); donde este numero varía al cambiar el método de penetra-
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ción, la velocidad de penetración, el coeficiente de tierra en reposo efec 

tivo (Ka), con la rigidez del suelo, etc. 

Sobre estas bases, se ha dado la siguiente expresión para calcular la 

resistencia no drenada: 

o~= sobrecarga del suelo circundante 

a la profundidad que se mide "qc". 

Segun Amar-Al (1975) 5 ~ Nc ~ 70 

Es costumbre usar un valor único de.Nc para todos los suelos y todos -

los tipos de cono, 10 cual a nuestro criterio representa una simplifica--

ción muy gruesa que induce serios errores. Creemos q"tÍe 10 mas conveniente 

sea establecer correlaciones propias con los diferentes tipos de arcilla a 

tratar y el cono a usar, así como resultados de resistencia de compresión 

no conf{nada sobre muestras inalteradas de arcillas con características se 

mejantes y del mismo orígen geológico a las tratadas. 

Hay autores que usan el valor de la adhesión camisa-suelo 

valor mínimo de "Su"; no sabemos que tan correcto sea. 

fs como el 

En t~rminos generales, se ha usado el cono con bastante ~xito en la es 

timación de capacidad soporte lateral de pilotes (en arcillas, arena$ muy 

finas y suelos mixtos) mediante la expresión: 

I [ea L) 
Qs= k:s,c::} (ie,)t A:s + [~<$ ~l > 

~o 8e. j )r21) 

donde el termino 

ee I ~. (~)~.p:, L.) 
es la corrección a la resistencia, 

por profundidad de hincado entre 

cero y 8B desde la superficie. 

Qs= resistencia lateral de la adhesión (o fricción) última 

Ks,c= factor de corrección (s=arenas, c=arcillas) 

l= profundidad a que se considera fs 

B= ancho o diámetro del pilote 

fs= resistencia local unitaria camisa-suelo 

A's= área lateral de contacto, para la profundidad a que se evalúa fs 

L= longitud tot~\l embebida del pilote 
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Otra forma de calcular la Su de este método es la siguiente: 

Si llamamos a Rt fuerza necesaria para hincar el cono y la funda 

Qc = fuerza necesaria para hincar el cono 

Fs adhesión (o fricción) lateral local en la funda -

deslizante 

Ai área lateral de la funda 

Ac = area transversal del cono 

por tanto: ! t +:: 1 1 = A~ tu·"-) 

y también: 1 ~c:: Q,I, I . Ac. 1 (u-b) 

con lo que quedaría: 1 'Su*" <4,+ t" } 

(las expresiones (22-a), (2i-b) están referidas a las figs. 8 Y 9 -del an~ 

xo, así como una representación grafica de una pruebq.de penetración esta 

tica) . 

6.2.1.1.- Efectos de la presión de poro. 

Aquí como en el método de la penetración estándar las presiones de p~ 

ro positivas (en arcillas normalmente consolidadas) y las negativas (en -

las arcillas preconsDlidadas) afectan los valores de penetración, en tér

minos de "qc" y "fs" pero como en aquel, tampoco en este procedimiento su 

interpretáción está del todo clara. 

Hasta ahora la mejor manera para evaluar los efectos de la presión de 

poro en "qc" y "fs" consiste en observar el efecto del cambio de veloci-

dad en la penetración. De hecho se pueden usar velocidades decrecientes -

de penetración hasta que no se observen cambios importantes en "qc" (para 

obtener la resistencia al corte drenada) o bien en nuestro caso aumentax 

dicha velocidad hasta que "qc" no varíe significativamente y asumir que -

así se obtiene la resistencia no drenada. 

6.2.1.2.- Teorías del comportamiento de la prueba de penetración estatica. 

Actualmente existen dos corrientes de investigación para obtener valo

res de resistencia al corte de suelos a partir de pruebas de penetración -

quasi-estática con conos; una que parte de criterios de teorías de capaci

dad de carga (Janbu, 1974) y otra que sigue lo~ criterios de expansión de 

cavernas (Vésic, Layandi, etc.) la cual según algunos autores es la mas -

versátil pués permite analizar o incluir efectos de compresibilidad y pre

sión de poro. 
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6.2.2.- Comentarios. 

También el método de penetración estática con cono presenta los mismos -

problemas que la penetración estándar, en lo que se refiere a que na se

para los efectos de arqueo, preconsolidación y aumento de la densidad 

del suelo. Para estudiar estos efectos y para la calibración de los co-~ 

nos se han construído cámarp,s triaxiales de gran tamaño actualmente en -

uso pero cuyos resultados desconocemos. 

- La funcionalidad de este dispositivo se ve afectada por la contáminación 

del cono con el suelo., por lo que conviene que aquél tenga una forma geo 

métrica que minimice este problema. 

- No obstante los problemas antes comentados so~re los efectos de la pre-

siónde poro. creemos que el cono por la repetibilidad de sus resultados' 

y su sensibilidad para detectar formaciones de diferentes rigideces y la 

rapidez con que se realizan las pruebaa, resulta bien práctico. 

6.3.- Prueba dé Corte con la Veleta de Camp~. 

Este dispositivo diseñado por Olson (en Suecia) y modificado posterio~ 

mente por Cadling y Odenstad, nos da valores de la resistencia al corte no 

drenada lIin situ ll deo una manera económica y con· relativa poca perturbación 

del suelo, con relación al muestreo y ensayos de laboratorio. 

Con este procedimiento se obtienen básicamente dos tipos de'r~~i~ten--' 

cia, la pico y la residual, pues permite seguir induciendo deformaciones -

al suelo luego de este haber fallado. (Antes de realizarse la prueba deben 

determinarse las cQr;r:ecciones por fricción del equipo (en vacío) y penetra

ción) . 

6.3.1.- Análisis. 

En general, la resistencia no drenada con este procedimiento puede eva 

l~arse mediante la expresión: { su~:: 1 
TC.i)3 (%f ~) J (z,,) 



24 

donde: 

D= diámetro de la veleta (ver figs. No. 10 y 11- anexo) 

H= altura de la veleta 

a= factor que depende de la distribución de esfuerzo cortante asumida arri 

ba y abajo del cilindro de falla generado. 

si la distribución es uniforme 

3 si la distribución parabólica a=- es 5 
1 si la distribución triangular a=- es 2 

T= par máximo aplicado para girar la veleta a la resistencia no drenada 

"SuV". 

Este cálc.ulo de la resistencia no drenada debe éumplir con las siguie.!!.. 

tes condiciones que son las hipótesis sobre las cuales se basa este método: 

a).- El suelo no está drenado (no se produce consolidación mientras se ins 

tala el aparato). 

b) .- No se perturba el suelo con el sondaje ni la instalación de la veleta. 

c) .- La zona remodelada alrededor de la veleta es muy pequeña. 

d).- No hay falla progresiva. El torsor máximo aplicado moviliza a la vez 

toda la resistencia al corte en toda la superficie cilíndrica de falla 

de diámetro D y altura H. 

e).- Existen condiciones de resistencia isotrópica en el. interior de la ma

sa de suelo. 

Existen otras expresiones para evaluar la resistencia al corte no dre

nada, de acuerdo a Cadling-Odenstad: 

según Flaate: ¡ 5u.u-: -ª T 1 í 9 ""tt~;;¡ J l 24-J, ) 

pero debe hacerse la salvedad de que Flaate asume que la resistencia al 

corte del cilíndro cortado en sus extremos se moviliza proporcionalmente a 

la deformación. 
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6.3.2.- Comentarios. 

Hay dos aspectos muy importantes que deben mencionarse aquí y són: 

- La relación que debe haber entre el área de la secci6n de la veleta y 

la del cilindro de su~lo cortado, pu€s cuanto menor sea €sta, menor -

será la perturbación que se provoque en el suelo. 

Según Poplin-Arman-Ahmad, (Ref. No. 1) se recomienda que: 

1
10% < veleta < 25% \ 

cilindro . (<''5) 

la relación entre la altuia y el diametro de la ~~lta es muy im-

portante pu~s dependiendo d~ su valor puede arrojar mayor o me~or dis-

persión en los resultados. Según Cadling-Odenstad la relación óptima es: 

{ ~ = 2.CJ} (ts-b) 

Relación para la cual, según ellos, el diámetro de la veleta no afecta los 

resultados (Flaate tambi€n comparte este criterio). Pero según'Skempton, 

manteniendo la relación h constante y aumentando el diámetro un 5%, la re 
d \ 

sistencia no drenada se reduce en un 16%. 

Una cosa si parece cierta luego de consultar varias referencias y es 

que las veletas de diámetros pequeños arrojan mayor dispersión que las de 

diámetro grande, quizás debido a que las primeras dan valores más locales 

q~e las segupdas y además por razones de tamaño produce concentraciones de 

esfuerzos que dependiendo de las heterogeneidades del terreno puedarr pro

ducirse con más facilidad fallas locales. 

Por otra parte podemos decir que la resistencia no drenada obtenida -

con veleta (Suv) depende de: 

a).- Velocidad de penetración. 

b).- Acción progresiva de corte. 

c).- Espesor de la navaja de corte. 

d).- Anisotropía de esfuerzos. 

e)'. - Efectos de la presión de poro. 

Los aspectos a) y b) han sido investigados por la Universidad Labal, 

comprobando que cuando los resultados de "SUV" se usaban en problemas de 
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estabilidad arrojaban factores de seguridad muy altos, por lo, que se re

quería usar' factores de corrección para "Suv". 

Según experiencias de La Rochelle.;"AH1973) en arcillas del lagoCham

plain(Ottawa, Canadá) cuando cambiaban el espesor de las navajas de corte, 

variaba significativamente el valor de "Suv". 

Ei aspecto anisotropía de esfuerzos es un factor determinante en las 

pruebas de veleta que si bien es cierto que en la etapa de investigación 

puede deberse solo a los esfuerzos efectivos en el terreno, a la hora de 

construir también se induce anisotropía en los esfuerzos efectivos. Para 

el primer caso existen correcciones sugeridas por Schmertmann para la re

sistencia no drenada (si es que se conocen las condj~iones de esfuerzos -

efectivos del lugar~,lo cual raramente sucede. 

Sobre los efectos de la presión de poro hemos de agregar a lo antes -

dicho, el caso concreto de las investigaciones de G. Aas (1975) sobre ar

cillas Noruegas, en las cuales Suv puede variar en -+ 50% cuando se compa

ran las obtenidas de pruebas realizadas a los pocos minutos de introduci

da la veleta y aquellas en que una vez introducida ésta se permitió la di 

sipación de la presión de poro durante 24 horas, ambas pruebas efectuadas 

a la misma velocidad de giro (la ordinaria). Esto nos lleva a pensar en -

una posible prueba del tipo CU de veleta, pero esto según algunos investi 

gadores produce más dudas que respuestas. 

6.4.- Pruebas de Presurómetro. 

Este método intenta obtener la resistencia del suelo en condiciones -

no drenadas, así como la relación esfuerzo-deformación con la limitación 

de que solamente puede hacerlo en la dirección perpendicular al eje del -

dispositivo de medición. 

El dispositivo opera mediante unas membranas que empujan contra el -

suelo a lo largo y ancho de una caverna cilíndrica expandiéndola. 

6.4.1.- Análisis. 

La solución matemática de expansión de una caverna expandiéndose ra-

dialmente a lo largo de ub eje existe en condiciones elásticas y elasto-

plásticas (caso de deformación plana). 
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Existe una expresión matemática obtenida casi simultáneamente en lug~ 

res diferentes, por Layandi, Palmer y Baquelin-Al en 1972 para obtener la 

resistencia al corte no drenada de una arcilla saturada que básicamente -

puede -escribirse así: {r E d(h n) ( } .. lOU.p= o ,-'ro 1+ E .. )( I +..fu) -
~:I.!:o 2. (2") 

que para deformaciones pequeñas queda: 

siendo 
Iz(.·ol 

fo = 

0up= 

deformación 

la prueba. 

resistencia 

da obténida 

tro. 

radial medida en 

al corte no drena 

con el presuróme-

to= esfuerzos horizontales en el 

terreno. 

Uo = radio de la caverna cilíndrica. 

Esta solución es aplicable solo a ~uelos no comprensibles y no dilatantes, 

con relación de Poisson igual a un medio (~= 0.5) Y se asume que 0 = O 

(REf. No. 17). 

Para obtener las propiedades esfuerzo-deformación de este ensayo, lo 

que se hace es convertir las deformaciones radiales de expansión, obteni-

das con presurómetro en arcillas saturadas, no ~renadas en una deformación 

axial equivalente (de compresión), produciendo una curva de esfuerzo-defor 

mación equivalente a .la triaxial. 

La deformación se calcularía así: 

y el esfuerzo así lu-:! t~:¡y 1 
i ~) (Zl .... ) 

En las expresiones anteriores, ~v = 
·Vo = 
E, 

(ver Graf. 12-anexo). 

cambio volumétrico medido 

volúmen inicial 

deformación axial equivalente 
(en compresión triaxial) 

~ = esfuerzo normal equivalente. 
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6.4.2. Comentarios. 

- Debe hacerse notar que en las expresiones (26, 26-a, 26-b, 27 Y 27-b) 

conviene medir con mucha precisión las variables Eo, Po, p y Av para 

no inducir errores significativos en los resultados. 

- Este ensayo adolece de falta de informaci~n sobre la disipación .de -

la pre~ión de poro, por lo que a menudo no se sabe qué velocidad de 

expansión usar para obtener la resistencia no drenada, recurriéndose 

a dar incrementos de presión hasta alcanzar 'que ésta se mantenga cons 

tante durante un cierto' período de tiempo. 

¿Cuánto tiempo? Esto es difícil de definir pués a medida que se 

incrementa la presión sobre el suelo, éste aumenta su velocidad de -

flujo (fluencia) y también la magnitud de cambio volumétrico. 

- Aparte de los problemas operativos del presurómetro al "inicio de la 

prueba y próximo a la presión límite '(deformaciones diferenciales en 

el suelo), vemos que presenta también el problema de la alteración -

del suelo al practicar la caverna donde se ha de alojar el disp·ositi. 

vo (por ejemplo cuando se usa cuchara Auger sobre suelos blando.s o -

bien el helicoide con pistón muestreador en arcillas sensitivas}, 

Existen en el mercado equip~de perforación que altera poco el 

suelo, inclusive existe unpresurómetro auto-excavador que se usa en 

Estados Unidos qui resulta muy ádecuado, aunque su manejo es co~toso 

y requiere personal altamente calificado. 

7.- COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTALES. 

- Una relación resistencia no drenada - contenido de humedad única. 

Hay diferentes investigadores que han procurado obten~r una relaci6n 

Su - W% única para todas las pruebas de laboratorio, pero se han tr2. 

pezado con inCOnvenientes debido a dos aspectos de es~~cial importan 

cia, éstos son: 

- Que la estructura del suelo puede ser signifi~ativamente aniso

trópica con respectd a los parámetros de corte, en término de -

esfuerzos efectivos, debido a la orientación y segregación de -

las partículas durante la deposición y también por la orienta-

ción alcanzada en su historia subsecuente. 
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- El grado de movilización de los parámetros de corte (c l y 0') 

y las difeEentes resistencias pico varí~con la orientación de 

los esfuerzos principales y deformaciones en la falla. 

- Diferencia entre parámetros de corte medidos en laboratorio y en cam

po para arcillas preconsolidadas. 

DEPFI 

Los parametros de resistencia al corte calculados a partir de pruebas 

de campo o sucesos reales (deslizamientos, con medidas de la presión 

de poro) difieren en la resistencia pico de los medidos en laborato-

rio, para el caso de arc{llas preconsolidadas y otras de baja plasti

cidad debido a los siguientes factores: 

a).- El tamaño y orientación de las muestraD influyen en los pará

metros de resistencia al corte en el laboratorio. 

b).- En suelos frágiles o con características de relajaci6n en el 

perfil esfuerzo-deformación se sabe que en el campo la falla 

es progresiva (o sea que la resistencia pico no se moviliza -

simultáneamente en toda la superficie de falla) y que el rema 

nente de energía almacenada en la reducci6n de esfuerzos bajo 

condiciones drenadas en arcillas cQn marcadas características 

de expansi6n, son de especial importancia en este caso. 

c).- Los valores pico de los parámetros de resistencia al corte 

drenada son sustancialmente dependientes del tiempo en arci-

llas fuertemente preconsolidadas. 

- Propiedades que influyen en el esfuerzo cortante: 

Las fuerzas en el sistema agua-arcilla disminuyen rápidamente con la 

distancia entre partículas. La distancia mínima es preponderante, mas 

que la distancia promedio. Por tanto la fuerza resultante intrínseca 

entre partículas es función de: 

- la relaci6n de vacíos 

- el arreglo estructural de partículas 

De ahí qué variaciones iniciales en la estructura pueden tener co~ 

siderable influencia en las características de deformación y presión 

de poro, pero poca influencia en las condiciones de falla expresada -

en términos de esfuerzos efectivos, probablemente porque las deforma-
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ciones tienden a producir estructuras similares en la falla. 

- Esfuerzo cortante después de la falla: 

La permanente disminución de la resistencia después de la falla -

se debe a un aumento de la relación de vacíos (e) o cambios en la es 

tructura de la arcilla. Generalmente la mayor parte de esta disminu

ción: se debe a un incremento provisional de IIU" (p. de poro) en arci 

llas remoldeadas. 

Así mismo puede haber ganancia de resistencia por cambios tixotró 

picos en la resistencia, en cuyo ca~o crece con el tiempo al cesar -

la deformación. La magnitúd de esta recuperación dependerá de cuan -

grande haya sido la velocidad de deformación antes y después de la -

falla. 

- Inclinación de los planos de falla: 

La anisotropía e irregularidades menores tienen una apreciable in 

fluencia en la inclinaci6n de los planos de falla y existe una consi 

derable dispersión en los resultados. 

Fuentes de error y variaciones sistemáticas: 

En el proceso de.muestreo, prueba y estudios de suelos se cometen 

errores a veces de procedimiento a veces de concepción. A continua-

ción nombramos algunos que se han de tener en consideraci6n. 

- En las ~robetas ensayadas o en los su~los in situ al ensayarlas 

existe una distribución no uniforme de cambios de esfuerzos, de 

formaciones y presiones de poro. 

- No se aplican, a veces, revisiones ni comparaciones críticas de 

definiciones del estado de falla y sus correspondientes esfuer

zos y deformaciones conforme a la prueba que 'se esté haciendo y 

se toman valores de resistencia que a veces andan muy lejos de 

la realidad del ensayo. 

- El muestreo provoca distorsiones a las muestras que afectan 

pruebas de laboratorio. Según Ladd - La,robe (Ref. No. 10) en arci 

llas normalmente consolidadas las muestras extraídas de su habi-
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tat natural quedan sometidas a unos esfuerzos que varían entre 

el 35% y el 80%, con un muestreo cuidadoso. 

8.- CORRELACIONES. 

Los valores de correlaciones que se da rán en el desarrollo de este in

ciso han sido extraídas directamente o bien han sido interpoladas por el -

autor. Se presentan aquellas para la~ cuales se han obtenido datos de una -

fuente confiable o gráficas o bien análisis teórico. 

Se dan valores de correlación entre pruebas a nivel informativo y no 

can precisión (se usaran <nGmeros con apenas dos cifras decimales) pu~s sólo 

se desea establecer proporciones entre ellas. 

Comenzaremos por aquellas que tengan relación con el ensayo de corte di 

recto. 

Suvc 

Su pe 

Su at 

Antes definamos términos, llamaremos 

Sucd = resistencia no drenada obtenida can el ensayo de corte directo. 

Suc C = ~. = resistencia no drenada obtenida con la prueba de compr~ 
~ sión no confinada. 

Su < idem para pruebas triaxiales (c = comp~esi6n, e= extensión). 
t c· ,e 

idem para el ensayo de corte con veleta de campo. \ 

= idem para la prueba de penetración estática 

idem para la prueba de anillo de torsión. 

Sup :: idem para la prueba de presurómetro. 

Suvl :: idem para la prueba d<e veleta de laboratorio. 

Sups :: ídem para la prueba de penetración estándar. 

Valores observados de correlaci6n: 

{ Sucd = 1.15 (SUC)} (28.0 

\ SUcd = 0.55 (sutJ} (28-2~ Habi~ndose realizado los ensayos de 

corte directo con corte horizontal 

(en muestras grandes) y las triaxia 

les con eje vertical, según el eje 

del sondeo. 
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Su 1 (2S-3) 
atT 

(para a~~illas normalmente ~onsolidadas) 

6 Su 0.9 Su d1(2S-4) (para arcillas preconsolidadas) 
at::::::- c r 

Seguiremos con triaxiales: 

í Su > Su 1 (2S-5) 1 tc te r (ve~ deducción en el inciso 5.4.1.1. expresiones 

(16-d y 16-e) de este trabajo), cuando se trata de 

arcillas normalmente consolidadas. 

Para las arcillas preconsolidadas no se obtuvo ninguna relación entre 

"Su "y IISU 11 por las razones que se explican en el párrafo que sigue a la -
tc te 

expresión (17-f). 

t Suc = 0.S3 sU
tc

\ (2S-6) SegGn tabla VII-1-Ref. No. S (ver anexo tabla No.4) 

í Su O.SO I tc 

\ Su = Suc í tc 

Su 1 (2S-7) Idem. (*) 
vc \ 

Suvl \ (28-S) para una relación H 
rio. D 

Acontínuación nos referiremos a las de veleta de 

1 Suvc = 1.25 Su ~ (2S-9) (Coincide con 2S-6) ) tc 

~ Suvc 2.00 Suc } (2S-10) J 
{ Suvc :: 1.52 Suc} SegGn referencia No. S. 

'(28-11) 

1.0 de la veleta de laborato-

campo: 

Sacadas de Fig. 13 

(del anexo) 

(*) NOTA: A propósito de las correlaciones interpoladas de la tabla 'No. 4, del 

anexo en qu~ intervenga el término "Suvc" debe tenerse en cuenta que 

los mismos autores aclaran que las profundidades a que se realizaron 

las pruebas de veleta no coinciden con la de las otras pruebas y el 

suelo es muy errático s,egGn lo evidencian los valores de ~ de la 

tabla. Aparte de esto las correlaciones se establecen en base a pru~ 

bas en un solo tipo~de suelo de un lugar. Debería enriquecerse con -

datos de pruebas en lugares cercanos, de suelos con las mismascarac

terísticas. 
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i Suv~ = 0.67 SUp} (28-12) 

[SUVC = 0.5 Sripe} (28-13) 

(ver . No. 14-anexo). 

Posibles causas de diferencia entre resultados: 

a).- Veleta-Tríaxiales: Se pueden deber a la diferencia en los tipos de suelo 

que se ensayan y a las condiciones ambientales en que 

se realiza cada prueba, así com~~a alteración que se 

produce en las probetas de laboratorio y al efecto de 

consolidación al introducir la veleta en el suelo . 

b).- Corte directo - . no confinada: puede deberse el que Suc < Sucd a 

que en la primera prueba los esfuerzos de confinamien 

to son mayores y por tanto la resistencia aumenta. 
\ 

c) .- Triaxiales de Compresión - Corte directo: Debido posiblemente a que cuan 

do realizamos la prueba de corte directo colocamos 

los planos de estra ión paralelos ala superfi-

cie de falla obligada. Estos planos són además de su

perficies potenciales de falla, en el ensayo casi su

perficies obligadas. Además ,sucede lo mismo que (b) 

. pero aquí los esfuerzos de confinamiento más·altos 

(en la falla) suelen ser los de la triaxial. 

d).- Triaxiales de compresión - triaxiales de extensión: Puede atribuirse a ~ 

que la fri~ción entre partículas es mayor (aparte de 

la contribución de la presión de poro positiva) en 

las 

e).- Triaxiales (Com.) - Compresión nO confinada: Idem. que (b). 

Ahora basándonos en las expresiones (28-1 al 28-13) resultantes de -

criterios experimentales,'podríamos rejugar matemáticamente con ellas y sacar 

nuevas correlaciones que por supuesto no dejan de ser simples algoritmos has

ta que la experimentación no evidencie lo contrario. 



- 34 -

Si en la expresión (28-9) sustituirnos e'l valor de "Su 11 despeJ' ado -
tc 

de la (28-2) resulta que: 

{ Suvc 1. 25 
0.55 

Sucd = 2.28 Sucd} {suvc 2.28 SuCd} (28-14) 

Si sustituirnos la expresi6n (28-1) en la (28-14), resulta: 

Suvc = 2.28 (1.15 Suc) 2.62 Suc {SUVC = 2.62 sucl (28-15) 

en el promedio de la expresión (28-4) sustituiremos la (28-14) 

Su at 0.92 (Suvc) 

y corno estas otras mas. 

9,- CONCLUSIONES. 

lsuvc = 2.48SUat\ (28-16) 

- Los criterios de falla expresados en términos de esfuerzos totales g~' 

neralmente adolecen del problema de que los parámetros de corte están 

sujetos a amplias variaciones con relaci6n a. aquellos apegados a la -

simulaci6n de esfuerzos, historia de esfuerzos, condiciones de drena

je y tiempo en la estructura prototipo. Por tanto recomendarnos no es

tablecerse ningún criterio de falla en base a esfuerzos totales, ¡para 

fines prácticos. 

- Generalmente los criterios de falla resultan complicados y difíciles 

de aplicar .en la práctica debido a que a veces nO están muy bi.:!ncom-

prendidos. Una mejor comprensión de criterios y teorías de falla sería 

de mucha utilidad a la hora de explicar y corregir las deficiencias de 

los métodos corrientemente usados en la práctica, así corno en el desa

rrollo de otros métodos y en la estimación de ajustes para las diferen 

cias entre condiciones de 'esfuerzo del sitio y las de las probetas en

sayadas. También en la estipulación de límites de aplicabilidad de és

tas a las pruebas. Por lo que recomendarnos aclarar y simplificar lo 

más posible los aspectos de criterios de falla, teorías para la defor

maci6n y presiones de poro de arcillas. 

- La determinación de la curva esfuerzo-deformación después de la falla 

es muy difícil de obtener,pués por las grandes deformaciones que se -
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necesitan la precisión en la medición se va perdiendo a medida que és 

tas aumentan, por lo que se recomienda que se haga con aparatos aptos 

para ello y que provean una repetitividad de resultados adecuada (en 

las pruebas citadas en este trabajo solo veleta y presurómetro) . 

- Los metodos de campo de dise50 con resistencia~ no drenadas se basan 

más bien en procedimientos empíricos (debido al desconocimiento de va

rios aspectos) lo cual obliga a aplicar factores de corrección que más 

bien son de ignorancia. 

Así vemos que la penetración estándar y la penetración dinámica (de 

cono) presentan controles muy pobres y el entenderlas bien dista mucho 

de la realidad (con el estado actual de conocim~ento$). 

La veleta arroja valores de .resistencia que no resultan seguros con 

los metodos actuales de dise50 con resistencia no drenada. 

El procedimie~to del cono quasi-estático es el que al parecei está 

mejor entendido, no obstante que todavía quedan dudas sobre cual es el 

mejor camino para entenderlo perfectamente. 

El presurómetro es quizás el dispositivo que provea informaciones -

más precisas de las condiciones de esfuerzo, aunque quizás no así de las 

relaciones esfuerzo-deformación; siempre y cuando la prueba se realice -

con medición de la presión de poro. 

Así es que en estos casos recomendamos que no obstante desconocerse -

ciertos aspectos, conviene siempre que se pueda realizar las pruebas con 

medición de la presión de poro, a todo lo larso del proceso. 

Por tanto y como conclusión final diremos que la resistencia de algu

nos suelos no puede ser investigada solamente en el laboratorio. La in-

vestigación a escala real de fallas y la realización de pruebas de campo 

(en tama50 adecuado y en número sufiéiente para que sean representativas) 

debe llevarse a cabo. Deben establecerse relaciones entre ellas que nos 

permitan tener un panorama más amplio sobre las características del suelo 

a tratar. 

Jase Antonio Sánchez Cardy 
Ingeniero Civil 

Mexico, D. F. - Noviembre 1981. 



a, 
TmOI ' T" c 

Fig. l-A.- Círculo Mohr para 
ensayo de compresión 
no confinada. 

- 1 -

Sneol 01 ruplure 
plone 01 leo si 
resislonce 

a 1 on'lle 01 
rupture 

MOht\ stress circle 
a = 45°'+ </>/2 

onqle 01 inlernol 
f,iClíon 

f 

.L--::-!L.-Ll-----;:;f-=-:--~_'_;';_-'---__;__;;:_-:_:N-o .... r m~ Si re S se s 

Fig. 1.~ Principios d~l En~ayo de Compresión 
no confinada. 

Forced sheor plone 

Forced slleor plone 

. Sheor bo. 

(o) Conlrolled slress Iype Oeod 
direcl sheor oppprOlus 

N 
"1 Ames dlol 'l0ge 

[~~ 
:""":-

.' . 

lb) Conlrolled slroin Iype 
aireel silfO' opparolas 

Cronk /or conSlonl role 
01 disploeemenl (slroin) 

Fig. 2.- Variantes de la prueba de 
corte directo. 



- 2 -

Fíg. 4-A 

1:" < - ~:?""---_-_______ --._..,.,..,.,., 'r < 

.J 

1:"g AVERAGE 

,STRESS 

A 

\.5 CM 

EF"J!'ECTivE AREA 

A. = 96.S CM
2 

L - X = 9,65 CM 

a 

11 

Fig .. 3.- Distorsión del área en 
la prueba de corte di
recto y esfuerzo en una 
sección' transversal. 

r 
H 

L~ 
Fig. 4-B. 

Fig. 4~-'Veleta de laboratorio y distribuci6n de esfuerzos 
alrededor de la cuchilla . 

• 



s 

-- PruebO de compresión 

- - - PruebO de utenlión 

( cr, - !Ts l. 

-3-

.. 
... 
,~ .... 
o ,. 
... 
'O 

c: 
'0 

.... 
o .. 
a::. 

o 

> 
c:: ... 
E 
::> 

o 
> Ve 

(\..üIA ~ 
(r::.x¡·t.t/.S.!Xl.-

./ 

Coc.lt;¡, WU .. t; ~ bf; 7 Cot.l¡:'~E;SI()r.1 ,-
I 

(Te U. 
Presión i s o f ro'p ica cr 

Figura 5 ·Esfuerzos de consolidación at, de preconsolidación apl de conso-
lidación equivalente a. y almacenado a.o 

Fig. 5. Esfuerzos en una 
muestra comprimida y ex
pandida. 

Figura 6-A Círculos de Mohr en la falla para las pruebas tr1axiales variando 

.el esr ucrzo. vertical. 

s 
-- Pruebo de compresión 

_ .... - Pruebo de extensión 

\ 
\ 
I 

1- 1!1j-o;l, 

fr •• 

"-
'-!Ol. 

\ 

I 

Figura 6 -B Círculos de Mohr en la· falla para las pruebas triaxiales variando 
el esiuerzo lateral. 



¡ 

Fíg. 9.-

- 4 -

15 I .Resistencia o lo fricción lateral. 

qc) Resistencia de punto. 

Fig. 8.- PENETROMETROS DE PRESrON 

2 

E 4 
c:: 

'G) 

-O 6 
o 
'O 

'O 8 
c:: 
::J -el0 
o.. 

12 

R:: 
o.:::::: 

..... 

r-

r-

~ 
"'" 

!C 

-

-
o 
o .-_. 

1=_ =, 
~::'-- ::;:: 

.... ::::::: 
111~ 

~ 

'C; ~ 
,- . ~ 

~ 1'"" =.-f--, 

o 
.- 2 _ .. - '::' ___ .1 t'::.. __ 

,..--
--". 1'-_---t--~ 

-- -t---- ---_. 
~J= :...... 

h. r- . -
.,;.;;;;:-

..-qc V-fs 
':;0000 

• ..1 _J...i-~---
1----- .., - r-

c:~-.-= :-: b_ - .:..: 1--,.--

~ 

1-

~ 
t-

~ 

r--

t-
1:::. 

14 
O 1 2 3 4 5 6 

¡ 
Fig. 7.- Algunas 

corre]aciones en-
tre. N Y~.,;en arcí.11as. 

qc ' en !r:¡/"",1. 

~~~§~~~~ª~~~~~ ,.... r-_r-

P ' .. ... 

r--- - f-' t-- '-r- t- '-r-
~;;J ..J '-r--

~ . .- !'-.t- --ro ..... 
I~'-' -- _ . 

. :.~~ 

--- - t- t-r- " - r--1-~. r- ¡- , 
~L.:"~ -- -- f-t- .- -- 1-

t::. .- .-.- I-r- -,- ..... 

7 8 9 '10 20 

fs ' en ton/m 2 

Fig '9.-. Representación 9Eófica de una prueba de penetración estática 



L 

TOlque heod 

l TorQ ue,--,ro:..::d_~.I-_~1 

Bore hole 

Secrion ~-s 

h 
CylindrícOI sur/oee '" 
01 levolulion in ~ 

GS 

-'¡1~_R_Oller beorinQS 

SeClíon h-h 

Cylindlicol sur/oee 
af tevOlul¡on in soil 

Fig. 11.- Principios de la prueba de 
veleta. 

Fig. 12.- Curva ~sfuerzo
deformación no drenada calcu 
lada a partir de una prueba 
de presurómetro. 

- 5 -

... 
e 
<IJ " 

'" > 
:o 
cr 

U! 

TOIQue heod 
lor lo. sion wheell 

p 
o 

Vone~ 

l 
o 

1 

--

o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I __ J 

J 
A foul .. blode 1heer vene 

Fig. JO.- Veleta de Campo. 
(detalle) 

4·r-----,------,-----------, 



Prueba 14.- Resistencia no 

- f, -

R e s i sI e n e i o o I e o r le, 9 r I e m 2 

o 200 400 600 o r------.-------r--~--._------r_----_¡------I 

\ 
I 

\ \ 
6 1------:0--+--- -t I 

I , 
I 

t 2 t------, 

1 4 1-----+----

D- /). Compresión Simple 

,;)------0 Triaxiol O 

' .. ,,---x Veleta 

drenada medida en STo Al- f6 I--______ ~-
'ban. ----j------¡------¡ 

t ... ,(lf~",",""'" ''''~''''oOC If .... ,""l 
?l ": <ti c. :>_ ,o 1 1 d 

• .0:\" '",', .. • :'fU~ ...... "· •• 1 ... ......,.11, I · :;. . .....,.,,,,. ... ' 
o ....... ~'. , ........ 1111 "' ........ -' • 
., :-.::. \t-.~.*, \ i"~!)07'i',t 

"L-__________ --' 

t 8 I------f-\,,---
I 
I 

? 
I 
I 

20~----~--~Ó~~L---~~------~------~----~ 
" 

. Fig. 13. - Resistenc corte en 
triaxiales Q y de veleta. 



Local,un Ut:scriJ.tion 01 (,hl)' 

(1) (3) 

l. ~UUI 
J.(cT¡l,-¡j~ --;;-j •• ) 

Ibl 

RcmarL:s 

(7) 

Suurcc 

(8) 

-- --------1--------------- ------. --.----- ---- -------1---------------1------
tll.!,'!' .. ('""', O,C,· Buslo" M"" .'Ia\.' 

brid¡:c,l\lasri, o,t:. JI",to" I.h,c "Iay '(sli,,"tl)') 
JI.C."' HoSlol1 hlue day 

/1 LII~tlllillas, 
\' I:,"·r.nela 

(, '1\" "'asa Id, 
Jiq ".: 11 , 

II.C. plnslic c'!av 
"'/. ~ {jl%' 
/'.J. ~ ;1;% 

lIorlll"lIy l'clI,s"lidalecl plasli" 
da\' 

Cla,,:},I'.I.' ==: ;11% 
('lay 1, J'.!, ==: :11.% 
('Iay JI, 1'.1. S; .¡:\'.7ó 

---------------1---·-----
n GuH or .:'Ilexi" .. ox. tiuft ) ,Iasl le: ('lay 

VI, ~ );0% 
L.J, ~ 5U% 

tir ... "lasli.: ,·I,,~, ",;Ih silL :lIId 
salid 

/'.1 •. ~ Gn% 
/ •. 1, ~ :\t,% 

IZ.:.! 
IS,:¡ 
:.!7,~ 

(\,2 

--------

~O.5 
:!!i 
:1:, 

(J to G 

---

n,f;(J 

U.lj/{ 
U,.')!} 

0.18 

0,.')0 
OA~I 

O.li!) 

3\'1:.==:0.27 

11'; to 50 - "VI:, =: 0.50 

O.r.~l 
O,;¡7 
O l/:lb 

O.;¡O 

O.:H 
O.:.!lí 
O ')"" ._. 

U,7,\ 
0.77 
Il.bk 

0.75 

-----

I),G4 
0,5;; 
0.b7 

""'0.li5 

---0.5 

a ill, Jiaonclcf 8lodl,y fixclll,i~. M.I.T. 
tu 11 til¡1 tll ~ It!::; 

;¡ ;11, ,Iiameler ~"elhy 6UIIlPIc •. 
,_ (illl) hased on ILvcrn¡:e 
or u ",,,1 II U dal.a 

;¡ in, di:tlllclcr shclloy 8"11\,;1,, •. 
'. (/lll) (rolll tul' olle·lhird 
<>( U Itlld (1'11111 UU dala 
cIl'Te.:ted lO t, 5 1" 

Shclby snll1ple~ 

tI!.!.T. 

:'11.1.'1', 

Fellske (11) 

------------1-------------------·1----------- ---·1-----1,-----------1---------------------1-------
¡.; 

¡.' 

8k"loo, O~I", 
':-;Uf\\'I')' 

Ciha Valley, 
S"'cdell 

IU'. ,,1,,~lit: "by 
",dt ',OlltCllt 

1'./, ~;¡II% 
1..1, ~ (ji'>% 
.s, == 5" 

l.illa Edet ('by 
highly o.C. /'.1. ==: :l0% 
~Iil(htly o.t'. J',l. ==: ;1:1% 
• 1;1(10,1,' !>.". 1'.1, == 200/0 
~lil(h,I~' ".l'. J'./, ;lj"}{, 

G tllcsico City Mcsi"" City eln,\', ~Iili"tly o,c. 

11 J )raIlIIlICII. 

l\'OI"W!IY 

~,,"lt l'te. 
.:'Ilarie, :'Ilieh. 

!lurll."II~' c'o""Olidat.cd so(L 
sill\' ..In\' \\'illo tloill se"n" of 
silt' :I1,d' fillc S""'¡ 

1'.1. =: t;% 8, = 10 
1'.1, ==: lt.% SI !I 
1',1. ==: J.I% S, = U 

".C. \'nr\'c,! day 
/'.1. =: 2X% 
S,2: S 

• O.C, = l)\·crcOIIsohd"te,1. 
" X '-C, = ""1'11';0 lIy ,'o"~oli,l,, ted . 
• /'.1. = JI!:>,li,·íty ¡,,,t .. x. 

10.0 lo IU 

4 tO (l.S 
10 lo 12.3 

1H.2 lo IX 
10.1:' to .:-i 

5 
12 
IX 

1\\'1;. 0.32 

n\'g. :::' 0.4 
aVI> . = 0.34 
avg. =: 0.·1í) 
:t\·g. = 0.13 

0.25 
0,25 
0.2·1· 

...... 0,3 

Tal ba No. 1 Ca r . ~ 
.7 • m aracran ~ntre pruebas UU y eu. 

0,31 0.74 

~1.20 ~0.9 

0.45 O.IíO 
0.42 11.liU 

'" 
O.la O,.JO 

., . 0.74 

0.37 0.\17 
0.1!1 0.57 
0.13 O .. 1lI 

~0.15 ",0,00 

:!,l in. di""lClcr thin ", .. lIed 
lixed pisto" Hatnple::l 

:2.1 ¡II. díafllel.er- thíu wlllled 
uxeJ "istoll sal"ples, Clay 

- helie"cd to h:\Vc a sígllifi· 
C:lIlt :\II'O.llIt (J( IIntllJ'a1 cc· 
nlcHtatinn . 

N.G. L11I terlla! 
Heport No. 
F175 (l!lti2) 

Bjcrru'll and 
\\' u (12) 

Mnrsul (13) 

:':.1 in. diatncter Ihin ", .. Hed, 8illloll5 (14) 
lise,! pi~t"lI s'lIl1plc~. '. 
(U U) baseLl 011 U sanlJ,lcs 
with 10,,""'1 ~Iraíll at ("íllll'e 

a.5 in, dill,ncler (hin ",,,lIe,1 
¡oisLO/;. 3.(1.'1 U) "a~ctl 011 

«u/o, rur li, > a, .• 

\Vu (15); Wu 
d ul (16) 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

- 8 -

Tabla No. 2.~ Distribución de resistencias 
ePT basadas en N. 

Type TiE Advance I Where , Notes 
H~thod Rate Used 

Static 0Jring increrrents of O Research I Too slON for I ,,,,,,eme load general field , 
I use 

Quasi- Hydraulic 'or rrechani- 1-2 ~r1dwide Hsually 10 a;t 
static cal jacking crn/sec 60 cone peint 

Dynami.c Impact of drive variable ~rld..nde Great variecy 
weight sizes, weights. 

I etc. 

Quasi- Ccxrbines 2. and 3 .• France Uses special 
statlc & usingdynamicwhen Switzerland penetrare ter 
dynamic Q-CPT cannoc' pene- tips 

trate further 

Screw Rocaticn of a variable Sweden 
. ¡ weighted, helical N0 rwa y 

croe I 

Inertial Dropped or propelled variable Offshore, Useful for 
inco soil/rock during Military near-surface 
'surface rreasured soils in in-

. ~acceleration accessible area 

Tabla No. 3.- Tipos de prueba de pene-
1\< _ ... ~ ÚS.t::.t:.:>,S. tración de cono .. 
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. TABLA 4.- COMPARACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE DETERtl.lNADA POR LOS SIGUIENTES 
PROCEDIMIENTOS: COMPRESION SIMPLE,TRIAXIAL RAPIDA ,CORTE SIMPLE,TRIAXIAL 

/ CONSOllDADA-RAPIDA Y VELETA. SONDEO Pc 224 DE LAZONA DEL LAGO 

Limites de Compresión Trioxiol Corte Trioxiol Consolidada 
Veleta 

Elevación 
A tterberg Simple Rápido Simple Rópioo 

LL l~p ~-
, __ w_ •• 

-:~-l w¡ 0'1 (]' 3 Sc '1'11 Pc !Pe/{ St WI S~ 
2 

m 010 % % kIJ/cm2 °10 kIJ/cm
2 % kQ/crl % kg/crn( 

-8.20 252 70 
.~.~~ .... _- --- ... 

- 8.35 
- 8.58 328 98 - --_ .. _.~ ~ .. _.-
-8.65 

- 9.30 363 0.39 ._-_.- .. -
- 9.59 522 159 421 035 468 0.43 400 : .00 23.6 0:44 _0.44 

59 0.26 ._?8 .. ():29 60 c>':.,,!~ .. _.!9 1.00· ..I.?:~Jºjl -10.01 51 33 
-10.14 _.- .... -

-:::- ::~l:::- ::~;: ::: :-::: :~: -;0.39 409 108 

-10,49 
~ .. .... 

-10.60 363 85 
-10.78 

1.10 19.1 0.38 .. 

1.15 19.7 OAI ,_ ... - ." 

-!0.98 380 103 378 0.29 368 0.36 377 0.39 381 1.15 
-11.40 <53 84 

-11.60 _. .. 
-13.50 
-13.80 . 320 92 _.- . 

-13.96 

-15.25 .. -- - .~. ._. , ." 
-15.61 304 93 319 0.17 3 1 3 0.37 300 1.40 I 8. 1 0.46 
-15.65 

.. 
_.= .. :~ ... 7.1:. 230 101 1 342 

. -16.50 372 9'7- ·13'8 . 0.'11 
-16.79 ...J 405 0.41 404 0.39 421 1.30 

I-P-r-o--m-e"':'d--iO~S+,--t--+---t-0-.--2-9-+---+.-0-. 3-~~.1..~~·.~J:Q. 42 
--'----'----'---

343 0.18 341 0.25 344 0.90 16.5 0.27 0.18 

0.39 
0.37 

233 

0.44 

0.39 

0.42 

0.42 

0.43 
0.48 

363 0.41 

361 0.41 

0.44 
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F,E DE ERRAT.AS 

Hoja No.5,linea 10,donde dice:"~.~el::.valor·del esfuerzo mayor", 
debe decir: 11 ••• el . valord~l, es'fuerzo mayor mít:iimo" 

, . - , 

Hoja No.9,ent.re li,neá 1 y li.nea, 2,d.ebeapareoer la expresión: 
, ," ¡ TcC('U"lH,+ D3 ) 1 ' '.-,:;'" ". , , ' ' 

í . :2 IZ ¡ (11-1.) ',,::V.:' ' , " , 
. . . ':: .. .,:,: .. ,. . . 

Hoja ,No. 9.1inea 2::2',dicé.!:II ••• Correlaci6n 'entre. ,yT.~ • "·,:de,Q.e d!:. 
' c:ir:H 

••• Correlnci.Ón' eJ;1tr'e~ y' 'r ••• " 

Hoja N 0.10, e xpr'e s :L.ón (14-.a) dice :{(f'",\r-:,u.~ o) de bed ecir: (IJ~ \r-Ll) 

Hoja No.ll ,al ,fin~l de, la l:i:nea 6,debe qpare'cer 0I='\J"Z:i1:J'3 

Hoja No.l:l-,a:'continuación, de 'la expresión (15-d) debe aparecer: 
, { ll,.q-, + t::s:J~ +&ra ..: g-, ~ G'J 1 
, ,3 3 - J (JS~e.) 

Hoja' NO.lj,en la segunda expresión (pl~uebas d'e e'~tensión) en 
vez del simo "+" debe ir "_U o ,', , 

Ho ja 'N d.13, en la expresión (16~c) deriominador de be d~cir (1¡ ~-bnszS) 

Hoja No.14,expresi6n.(17;...;f) denominadór del p'rim~r término de-
be' ser 11 creo n, en 'vez de "2" w - ',' 

Hoj~ NO.15,én expresión (l~) dice: )~"'I>Á,,,,A~.+~+A.t)j) ',debe decír i 4-' f J A~'Oha ASVH 4~+~~1'1 " , 
t . 'G 1 

Hoja No.17,linea 12 clice:" ••• poro primaria ( )It 
11 ~,~ .poro primaria (' Le )'! 

Hoja rJo.19,pe,núlt;imalinea,dice: tt Como e$tos aspectos aun se des 
conoce 'su efepto sobre fiN" y que por ••• 11 ,debe decir: 
"De estos' aspectos aw). ,§e desc,onoce su efecto ~nbre 
11 N,II • par ••• " ' ", 

'Hoja' No'. 20, 1tnea13 ,dice: "diseño como ~ ... " ,debe de cir: "diseño;; 
como ••• " 

Hoja No.22,f.xpresión {Su, ~c+~~ 1 debe núme,rarse así: (22-c) 

Hoja No.25,expresi6n (25) dice: J!OI.< <:2s;cldebe decir: 
. i~D·I..< Av~ < 15%} \.- CII'¡N~ J 

1 Áe.'l.<NOIU ' 

Hoja No.27,linea 2,dice:".~.p'almer,Ba,que1in-Al ••• II~debe decir: 
I~ ~ ~ ;Palmer,'Baguelin-A1 ...... 

Hoja No.28 j 1inea 1,dice:".1,.2Ty 27-b",cl.ebe deci'r:" ••• 27 y 27-an 

Hoja No.28,linea 19,dice:"Existen 'en el. mercado eCiUl.pos ••• "; 
debe decir:"Existe e~ el rae1?'cado, equipo~ ~.II 

Hoja No.33,line9. 22;dice:".~.positiva)Em",debe decir:" ••• posi-
, ,-

tiva). En" 

... / .... 

. 
,1 

'1 
" '1 

.",; 
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FE DE ERRA'rAS (Cont. o-=.) . 

Hoja 35,linea l,dice:". ~.qne eS",debedecir:" ••• que és" 

EN lAS REFERENCIAS: 

Nb.l,lineá 2," .•• Soi1 proporties ••• '; ,debe decir:',,;. •• eoil 
propert ies .. ~ IJ 

, -. . 

N , 5 1: , 1 ,. é::'l, "d b 

.. '"J 

o. , , ,1n~a. , .... ,_ OV 1 s .. ·• , e e decir.:" •• • Soils ... " 

N 0.7, linea. ,1," ~ •• Junikis ••• u, de bé decir: 11 ••• ·Ju1l1ikis •.• " 

No.8,linea· 2,"Hvor~~lév Research •• .o'; ,debe decir:"Hvors:¡'ev) 
Research.· ... ", 

No. il ,lineal, " ••• epeciujens~', debe decir': " •.• specimens" " 

No .12; linea 2, "Z eeraert )Procee'd ings of", de bl?decir: IIZ ee
vae-rt)",11 

N 16 ' l' al'; S . . " .:l b o ~ .. , '1ne " 1mpos1urn. lo. ,u,e e 

'" 

d . 11"'" .' " ,eClr: :::¡ymposlum •••. 

, " 

, . 
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